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บทที่  1 
 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใชอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิตเชน   
อุตสาหกรรมปูนซิเมนต, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมเตาเผาขยะ, และอุตสาหกรรมแกว     
รวมถึงเตาเผาอุตสาหกรรม จําเปนตองมีการใชวัสดุทนไฟเปนสวนประกอบในโครงสรางของ
อุปกรณ เพื่อปองกันและควบคุมการถายเทความรอนจากภายในอุปกรณนั้นสูภายนอก ในการ
ออกแบบชนิดและลักษณะของวัสดุทนไฟมีปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาวะภายในอุปกรณหลายปจจัย
ที่ตองคํานึงถึง เชนอุณหภูมิและปฏิกิริยา เปนตน ทั้งนี้ผูออกแบบตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง
เกี่ยวกับปรากฎการณการสงถายความรอน เพื่อที่จะสามารถกําหนดชนิดและจํานวนชั้นความหนา
ของวัสดุทนไฟที่เหมาะสมอันจะลดการสูญเสียของพลังงานไดมากที่สุด    ดังนั้นเพื่อใหงายตอการ
คํานวณ และออกแบบวัสดุทนไฟที่เหมาะสมนอกเหนือจากคุณสมบัติเฉพาะตัวแลว การพัฒนา
แบบจําลองเพื่อศึกษาการกระจายตัวของความรอนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะสามารถชวย
ใหการออกแบบวัสดุทนไฟเปนไปโดยงาย อีกทั้งยังสามารถใชในการทํานายความหนาของชั้นวัสดุ
ทนไฟที่เหลือหลังจากใชงานไปในระยะหนึ่ง ซึ่งจะทําใหสามารถวางแผนงานการปรับเปลี่ยนวัสดุ
ทนไฟเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     ยกตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต ในสวนหมอ
เผาปูนซิเมนต วัสดุทนไฟจําเปนตองสัมผัสกับวัตถุดิบภายในหมอเผา จึงทําใหเกิดการสึกของวัสดุ
ทนไฟเนื่องจากการขัดสี เมื่อมีการสึกของวัสดุทนไฟมากขึ้น จะทําใหความรอนสงผานสูเปลือก
หมอเผามากขึ้น ในการนี้หากเราสามารถวัดอุณหภูมิบริเวณเปลือกหมอไดจะทําใหสามารถ
ทํานายชั้นความหนาของวัสดุทนไฟอยางแมนยํา ประโยชนเหลานี้จะไดมาจากการพัฒนาแบบ
จําลองนี้ 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อสรางและพัฒนาแบบจําลองการกระจายตัวของความรอนในวัสดุทนไฟที่มีรูป
แบบเปนแผนและทรงกระบอกซึ่งเปนรูปแบบที่พบมากทั่วไปในอุตสาหกรรม 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

พิจารณาการถายเทความรอนในวัสดุทนไฟที่สภาวะคงตัว (Steady State) ใน
ระนาบ 3 มิติ (Three – Dimension) สําหรับรูปแบบที่เปนแผน (Plate) และในระนาบ 2 มิติ    
(Two – Dimension) สําหรับรูปแบบที่เปนทรงกระบอก (Cylindrical) และกําหนดใหไมมีชองวาง
บริเวณรอยตอระหวางชั้นวัสดุทนไฟ พัฒนาแบบจําลองและใชโปรแกรม MATLAB ในการคํานวณ 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

(1) สามารถนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา ไปใชประโยชนในการออกแบบจัดเรียง
ชั้นของวัสดุทนไฟได 

(2) ทําใหทราบการกระจายตัวของความรอนในชั้นของวัสดุทนไฟเพื่อสะดวกใน
การวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความรอน 

(3) ใชเปนเครื่องมือประกอบในการประมาณการอายุวัสดุทนไฟไดวาความหนา
ของวัสดุทนไฟเปนอยางไรหลังจากการใชงานผานไปในระยะเวลาหนึ่ง 

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 

(1) ศึกษาทฤษฎีและคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการถายเทความรอน 

(2) พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของปรากฎการณการถายเทความรอน 

(3) ทําการจําลองปรากฎการณการถายเทความรอนโดยใชโปรแกรม MATLAB 

(4) ทําการจําลองสภาวะของการถายเทความรอนในรูปแบบตาง ๆ โดยใชขอมูล
คุณสมบัติของวัสดุทนไฟที่สามารถรวบรวมได (หรือทดลองตามที่จําเปน) 

(5) เปรียบเทียบผลการคํานวณจากการจําลองเทียบกับสภาวะที่เกิดขึ้นจริงจาก
การเก็บขอมูลการวัดอุณหภูมิเตาเผาแบบกะ (Shuttle kiln) ในรูปแบบแผน
และแบบหมุน (Rotary kiln) ในรูปแบบทรงกระบอก 

(6) ทําการปรับปรุงแบบจําลองเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

(7) อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
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บทที่  2 
 

การถายเทความรอน 

2.1 ทฤษฎี 

ในการศึกษาปรากฏการณการถายเทความรอนของวัสดุทนไฟไมวาจะเปนใน
หมอเผาปูนซิเมนตหรือเตาเผาเซรามิคจะมีปจจัยที่ทําใหความรอนเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งได 3 วิธีดวยกันคือ การนําความรอน, การพาความรอน และการแผรังสีความรอน การเคลื่อนที่
ของความรอนทั้ง 3 วิธีนี้ จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีความแตกตางของอุณหภูมิเกิดขึ้น แตกลไกในการที่
จะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของความรอนแตละวิธีแตกตางกัน โดยจะกลาวในรายละเอียดตอไปนี ้

2.1.1 การนําความรอน[1] (Conduction) 

การนําความรอน คือ การเคลื่อนที่ของความรอนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปสู
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําในวัตถุตัวกลาง โดยที่ไมมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลในวัตถุตัวกลางดังกลาว 
ความรอนจะถูกสงผานในตัวกลางที่เปนของแข็งไดดีที่สุด และในตัวกลางที่เปนของแข็งการถายเท
ความรอนจะเกิดขึ้นโดยการนําความรอนเปนสวนใหญ เชนในวัสดุทนไฟการถายเทความรอนโดย
การนําความรอนจะเปนปจจัยหลักในการพิจารณา ในการนําความรอน ความรอนจะถูกถายเท
โดยการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของของแข็ง สวนของของแข็งที่ไดรับความรอน จะถายเทความ
รอนใหกับโมเลกุลในช้ันถัดไปในลักษณะของพลังงานความสั่นสะเทือน (Vibration Energy) พลัง
งานความรอนก็จะเคลื่อนที่ลึกเขาไปในเนื้อของของแข็งเรื่อยๆ นอกจากนี้แลว การนําความรอนยัง
อาจจะเกิดจากการขนถายอิเล็กตรอนที่มีอยูในของแข็ง เมื่ออิเล็กตรอนไดรับความรอนก็จะมีพลัง
งานมากขึ้นและเคลื่อนที่ไปสูในบริเวณที่เย็นกวา ซึ่งในการนี้ก็จะนําเอาพลังงานความรอนไปสู
บริเวณที่เย็นกวาดวย ในการศึกษาการนําความรอนพบวา อัตราการถายเทความรอนโดยการนํา
ความรอนแปรผันตรงกับคาการนําความรอน, พื้นที่ที่ตั้งฉากกับการไหลและอัตราการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิกับระยะทาง (Temperature Gradient) ซึ่งก็คือสมการฟูเรียร (Fourier Rate Equation) 
 

  
x
TkAQx ∂

∂
−=                   (2.1) 

 
เมื่อ xQ  คือ อัตราการเคลื่อนที่ของความรอนในทิศทาง x 
  k คือ คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 
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  A คือ พื้นที่ที่ความรอนเคลื่อนที่ผานและตั้งฉากกับทิศทางของ x 

            
x
T

∂
∂  คือ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับระยะทาง 

 
เครื่องหมายลบแสดงวาความรอนจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่อุณหภูมิลดลงเสมอ 

2.1.2 การพาความรอน[1] (Convection) 

การพาความรอน คือ วิธีการที่ความรอนเคลื่อนที่ระหวางผิวของของแข็งและของ
ไหล ของไหลจะเปนตัวพาความรอนมาให หรือพาความรอนจากผิวของของแข็ง กลไกที่ทําใหเกิด
การเคลื่อนที่ของความรอน โดยการพาไดนั้น เกิดจากผลรวมของการนําความรอน การสะสมพลัง
งานและการเคลื่อนที่ของของไหล การพายังแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ   การพาโดยการบังคับ 
(forced convection)   และการพาตามธรรมชาติ (natural or convection) การพาโดยการบังคับ 
(forced convection) คือการเคลื่อนที่ของความรอนระหวางผิวของของแข็งและของไหล โดยที่ของ
ไหลถูกบังคับใหเคลื่อนที่ไปสัมผัสกับผิวของของแข็ง โดยกลไกภายนอก  เชน พัดลม 

 การพาตามธรรมชาติ (natural or free convection) คือการเคลื่อนที่ของความ
รอนระหวางผิวของของแข็งและของไหล โดยที่ไมมีกลไกใด ๆ ที่ทําใหของไหลเคลื่อนที่ แตของไหล
ที่อยูใกลกับผิวของของแข็งก็อาจเคลื่อนที่ไดโดยแรงลอยตัวของของไหลเอง แรงลอยตัวนี้เกิดจาก
ความแตกตางของความหนาแนนของของไหล เมื่อเกิดความแตกตางของอุณหภูมิในชั้นของของ
ไหลขึ้น 

 การคํานวณอัตราการเคลื่อนที่ของความรอน โดยการพานั้นเปนสิ่งที่ยุงยาก เมื่อ
พิจารณาแลว มีหลายสิ่งหลายอยางที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของความรอนแบบการพานี้ เปนตนวา 
คุณสมบัติตาง ๆ ของของไหล เชน ความหนาแนน ความรอนจําเพาะ ความหนืด ฯลฯ ความเร็ว
ของของไหลความแตกตางระหวางอุณหภูมิของพื้นผิวของของแข็ง และของไหลเปนตน นิวตัน 
(Newton) ไดตัดปญหาความยุงยากเหลานี้ โดยเสนอสมการสําหรับคํานวณอัตราการเคลื่อนที่ของ
ความรอน โดยการพาดงันี้คือ 

 
  )( shx TThAQ −=                  (2.2) 

 
เมื่อ xQ  คือ อัตราการเคลื่อนที่ของความรอนในทิศทาง x 
  h คือ คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน 
  A คือ พื้นที่ที่ความรอนเคลื่อนที่ผานและตั้งฉากกับทิศทางของ x 
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 hT  คือ อุณหภูมิของผิวดานที่รอนกวา 

sT         คือ อุณหภูมิที่เย็นกวาของของไหล 

ในสวนของคา h ซึ่งคือสัมประสิทธิ์การพาความรอน (Heat Transfer Coefficient) นั้นไดรวมเอา
ความยุงยากทั้งหมดไว ถารูวิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของการพาความรอนไดก็สามารถที่จะ
คํานวณอัตราการเคลื่อนที่ของความรอนโดย การพาได สมการสําหรับคํานวณคาสัมประสิทธิของ
การพาความรอนสวนใหญจะเปนสมการชนิดเอมไพริกัล (Empirical Equation) 
ตารางที่ 2.1 สัมประสิทธิ์การพาความรอน[1] 

สัมประสิทธ์ิการพาความรอน 
รูปแบบการไหล 

Btu/hr⋅ft2⋅°F W/m2⋅K 
Still air 0.5 – 4 2.8 – 23 
Free convection air 1 – 10 5 – 50 
Forced convection air 5 - 50 25 – 250 
Forced convection water 50 – 3000 280 – 17000 
Boiling water 500 – 5000 2500 - 25000 
 

2.1.3 การแผรังสี[1] (Radiation) 

ในการแผรังสี ความรอนเคลื่อนที่ไดโดยมิตองอาศัยตัวกลางดังเชนในการนํา
ความรอนและการพาความรอนซึ่งในการแผรังสี ความรอนจะเคลื่อนที่ไดดีที่สุดในสูญญากาศ  

การคํานวณหาอัตราการเคลื่อนที่ของความรอนโดยการแผรังสี ในป1884 สตีแฟน 
และ โบลซแมน (Stefan and Boltzmann) ไดเสนอสมการในการคํานวณอัตราการเคลื่อนที่ของ
ความรอนสูงสุด โดยการแผรังสีจากวัตถุที่มีพื้นที่ A และอุณหภูมิ T ดังนี้ 
 
  4ATQ σ=                   (2.3) 
 
โดยที่ σ คือคาคงที่ของสตีแฟนและโบลซแมน (Stefan-Boltzmann Constant) ซึ่งมีคา5.67 x 10-8 
W/m2K4 ในระบบ SI และ 0.1717 x 10-8 Btu/hr ft2 R4 ในระบบอังกฤษ 
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การแผรังสีความรอนจากวัตถุโดยทั่ว ๆ ไปที่มีอุณหภูมิ T และพื้นที่ A จะเขียนไดดังนี้คือ 
 
  4ATQ εσ=                   (2.4) 
 
โดยที่ ε คือ คุณสมบัติทางการแผรังสีความรอนของวัตถุซึ่งเรียกวา คาการแผรังสี (Emissivity) ซึ่ง
เปนปริมาณที่แสดงถึงประสิทธิภาพการแผรังสีความรอนของวัตถุ เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุที่
สามารถแผรังสีความรอนได สูงสุด ε  จะมีคานอยกวา 1 เสมอ 
 

2.1.4 คาการนําความรอน (Thermal Conductivity) 

 คาการนําความรอน (Thermal Conductivity) เปนคุณสมบัติที่สําคัญในการ
ศึกษาการนําความรอนโดยใชสัญลักษณ k ซึ่งมีหนวยเปน W/mK ในหนวย SI หรือ Btu/hft °F ใน
หนวยอังกฤษ ในวัสดุทนไฟคาการนําความรอนจะขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุทนไฟนั้นและอุณหภูมิ
การใชงาน ซึ่งสวนมากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นคาการนําความรอนมักสูงขึ้นตามไปดวยโดยอาจเขียน
อยูในรูปสมการเสนตรงหรือสมการเอ็กโปเนนเชียลก็ไดข้ึนอยูกับชนิดของวัสดุทนไฟนั้น วัสดุทนไฟ
ที่มีคาการนําความรอนต่ําจะเปนพวกฉนวน สวนพวกที่มีคาการนําความรอนสูงเปนพวกที่สัมผัส
กับความรอนสูงโดยตรงเชน อิฐ Fireclay, Hi-Alumina และอิฐ Magnesia เปนตน 

 
- คาการนําความรอนบริเวณผิวของปริมาตรควบคุมในการคํานวณแบบไฟไนท

ดิฟเฟอรเรนท[2]  

จากการที่คาการนําความรอนมีคาเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ โดยสามารถเขียน
อยูในรูปสมการเสนตรงหรือสมการโพลิโนเมียลตามที่ไดกลาวมานั้น ในที่นี้จะพิจารณาคาการนํา
ความรอนบริเวณผิวสัมผัสของปริมาตรควบคุมมาใชในการคํานวณแบบไฟไนทดิฟเฟอรเรนท 
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       รูปที่ 2.1 การพิจารณาคาการนําความรอนบริเวณผิวของปริมาตรควบคุม  
 
จากรูปที่ 2.1 กําหนดใหคา ke เปนคาการนําความรอนที่จุด e ซึ่งอยูระหวางจุด i  และ i+1 ซึ่ง
กําหนดใหคาการนําความรอนเปนสมการเสนตรงดังนั้นสามารถเขียนไดวา 
 
  1)1( +−+= ieiee kfkfk                 (2.5) 
 
เมื่อ ef  คือ คาอัตราสวนระหวางระยะหางระหวางจุด e ถึงจุด i และ e ถึงจุด i+1 ดังสมการขาง
ลาง 
 

  ( )
( )e

e
e x

x
f

δ
δ +=                   (2.6) 

 
พิจารณาสมการอัตราการถายเทความรอน 
 

  ( )e

ii
ee x

TT
kq

δ
)( 1 −

= +                  (2.7) 
 
พิจารณาปริมาตรควบคุมรอบจุด i  ซึ่งมีคาการนําความรอนเทากับ kร และรอบจุด i+1 มีคาการนํา
ความรอนเทากับ  ki+1 ดังนั้นในกรณีเขาสูสภาวะคงตัว (Steady State) สามารถเขียนสมการอัตรา
การถายเทความรอนรอบจุด 2 จุดไดดังนี ้
 

  
1

1

)()( ++−

+

+
−

=
ieie

ii
e kxkx

TT
q

δδ
                (2.8) 

(δx)e (δx)e- (δx)e+ 

i e i + 1 



                                                                                                                  
                                                                                                               

 

8 

แทนคาสมการ 2.6 และ 2.7 ลงในสมการที่ 2.8 จะได 
 

  
1

1

1
−

+
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=

i

e

i

e
e k

f
k

f
k                (2.9) 

 
ซึ่งถากําหนดใหจุด e อยูตรงกลางระหวาง P และ E จะไดวา 5.0=ef ดังนั้นแทนคา ef  ลงใน  
สมการที่ 2.9 จะไดวา 
 
  )(5.0 1

1
11 −

+
−− += iie kkk  

 
จัดรูปสมการใหมจะไดวา 
 

  
1

12

+

+

+
=

ii

ii
e kk

kk
k                 (2.10) 

ซึ่งคา ke ที่ไดเรียกวาคาเฉลี่ยฮารโมนิคของการนําความรอน (Harmonic mean of kp) จากสมการ
ที่ 2.10 จะนําไปใชในการคํานวณอัตราการความรอนในหัวขอตอไป 

2.2 การพิจารณาการถายเทความรอนภายในชั้นวัสดุทนไฟ 

จุดมุงหมายที่สําคัญในการวิเคราะหเกี่ยวกับการนําความรอนภายในชั้นของวัสดุ
ทนไฟ คือ การหาอุณหภูมิที่จุดตางๆในแตละชั้นของวัสดุทนไฟ หรือการกระจายตัวของอุณหภูมิ 
(temperature distribution) ซึ่งเมื่อทราบคา เงื่อนไขขอบเขต (boundary condition) ของแตละ
ดานของวัสดุทนไฟก็สามารถที่จะคํานวณหาคาอัตราการถายเทความรอนของชั้นวัสดุทนไฟไดและ
สามารถที่จะทําใหทราบถึงอุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆไดเชนกัน ในการคํานวณหาการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิกับตําแหนงตางๆในชั้นวัสดุทนไฟนั้นในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิเขาสูสภาวะคงตัว (steady state) เทานั้น โดยใชหลักปริมาตรควบคุม (Control 
volume approach) อันมีขอดีคือ สามารถคํานวณสมดุลพลังงานในปริมาตรควบคุมไดโดยเพียง
กําหนดสภาวะขอบเขตของปริมาตรควบคุมที่พิจารณา อีกทั้งพลังงานที่พิจารณาจะไมข้ึนอยูกับ
ขนาดของปริมาตรควบคุม อันทําใหสามารถคํานวณไดอยางรวดเร็วเมื่อใชระยะหางระหวางจุด     
ที่หยาบ และจะใหคาที่แมนยํามากขึ้นเมื่อใชระยะหางระหวางจุดที่ละเอียดขึ้น จากกฎการไม    
สูญหายไปของพลังงาน (energy conservations law) ของปริมาตรควบคุมบริเวณจุด i, j, k ตาม
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แนวแกน x, y, z ตามลําดับ ซึ่งเคลื่อนที่เขาและออกจากวัตถุกอนเล็กๆ ในตัวกลางในทุกทิศทาง 
ดังรูปที่ 2.2    
 

 
         รูปที่ 2.2 การนําความรอนเขาและออกจากรูปลูกบาศกขนาดเล็กเพื่อวิเคราะหในระบบ 
 
[อัตราการเคลื่อนที่ของความรอน             +  อัตราการเคลื่อนที่ของความรอน = 0 
 เขาในปริมาตรควบคุม                  ออกจากปริมาตรควบคุม] 

2.2.1 การกําหนดสภาวะขอบเขต 

กอนที่จะพิจารณาสมดุลพลังงานของปริมาตรควบคุม ในแตละจุดและชั้นของ
วัสดุทนไฟ จําเปนตองทราบถึงเงื่อนไขขอบเขตของวัสดุทนไฟซึ่งในที่นี้กําหนดดังนี้ 

 
(1) การกําหนดอุณหภูมิผิวดานในของวัสดุทนไฟ 

ในการกําหนดอุณหภูมิผิวดานในของวัสดุทนไฟนั้นจะกําหนดเปน Uniform 
Temperature เนื่องจากภายในอุปกรณโดยทั่วไปนั้นอุณหภูมิดานในจะถือวามีคาคงที่ในบริเวณที่
พิจารณา 

dQy+dy 

dQy 

dQx 

dQz 

dQx+dx 

dQz+dz 
X 

Z 

Y 
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BC1.  Ti,j,k ที่จุด i = 0 , j และ k ใดๆ  =  To,j,k  =  Th 
 

อนึ่งตําแหนงของ i, j, k  แทนในดาน  x, y, z ตามลําดับ 
 

(2) การกําหนดอุณหภูมิผิวดานนอกของวัสดุทนไฟ 

อุณหภูมิดานนอกจะถูกกําหนดโดยปริมาณความรอนที่ถายเทผานผิว (heat flux) 
โดยอาศัยกฎการอนุรักษพลังงานกลาวคือ ที่สภาวะคงตัวความรอนที่นําผานชั้นของวัสดุทนไฟไป
ถึงผิวดานนอกจะเทากับความรอนที่ถายเทออกจากผิว ซึ่งในที่นี้เปนผลรวมระหวางการพา    
ความรอน (convection) กับการแผรังสี (radiation) ดังนั้นสามารถเขียนสภาวะขอบเขตไดดังนี้ 

 

BC2. ที่จุด i = L, j และ k ใดๆ ( ) ( )
LikjiLikjis

Li

TTTh
x
Tk

==
=

+−=
∂
∂

− 4
,,,, εσ  

 
(3) การกําหนดเงื่อนไขขอบเขตบริเวณผิวดานอื่น 

ในที่นี้จะกําหนดใหที่บริเวณผิวดานอื่นของวัสดุทนไฟไมมีการถายเทความรอน
เขาหรือออก ดังนั้นสามารถเขียนสภาวะขอบเขตไดดังนี้ 

BC3. ที่จุด j = 0, i และ k ใดๆ 0
0

=
∂
∂

=jy
T  

BC4. ที่จุด j = W, i และ k ใดๆ 0=
∂
∂

=Wjy
T  

BC5. ที่จุด k = 0, i และ j ใดๆ 0
0

=
∂
∂

=jz
T  

BC6. ที่จุด k = H, i และ j ใดๆ 0=
∂
∂

=Hjz
T  

 
(4) การกําหนดการถายเทความรอนระหวางชั้นของวัสดุทนไฟ 

ในการกําหนดการถายเทความรอนระหวางชั้นในแตละชนิดของวัสดุทนไฟในที่นี้
กําหนดใหมีการถายเทความรอนในทิศทาง x เพียงทิศทางเดียว ดังนั้นสามารถเขียนสภาวะ
ขอบเขตไดดังนี้ 
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erfacei

b
erfacei

a x
Tk

x
Tk

intint == ∂
∂

−=
∂
∂

−  

 
เมื่อ ak และ bk คือ คาการนําความรอนชั้นกอนหนารอยตอและหลังรอยตอตามลําดับ 
 

2.2.2 การพิจารณาการถายเทความรอนภายในชั้นวัสดุทนไฟในรูปแบบพิกัดฉาก 

ในการพิจารณาการถายเทความรอนภายในชั้นวัสดุทนไฟในระบบพิกัดฉากซึ่งพบ
มากในรูปแบบเตาเผาในอุตสาหกรรมเซรามิคหรือเตาเผาขยะโดยเทาไปนั้นจะมีวัสดุทนไฟหลาย
ชั้นเปนองคประกอบของผนังภายในเตาเผาซึ่งในแตละชั้นของวัสดุทนไฟจะมีคุณสมบัติที่แตกตาง
กันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน เชน บริเวณผนังเตาดานในจะตองสามารถทนอุณหภูมิสูง
ไดหรือทนการขัดสีไดดี ในชั้นถัดไปอาจตองมีคาความเปนฉนวนที่คอนขางสูงเพื่อลดการสูญเสีย
พลังงานออกสูภายนอกเปนตน  ในที่นี้จะพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในชั้นวัสดุทน
ไฟโดยวิธีสมดุลพลังงานในจะสามารถพิจารณาไดเปน 2 กรณีคือ 

 
• บริเวณภายในของวัสดุทนไฟในแตละชั้นของวัสดุทนไฟ 
• บริเวณขอบเขตดานนอกของวัสดุทนไฟ 

 
โดยขอบเขตดานนอกสามารถแบงออกเปน 3 กรณีคือ 
-  บริเวณรอยตอระหวางชั้นของวัสดุทนไฟ 
-  บริเวณขอบเขตโดยรอบที่ไมมีการถายเทความรอนออกสูภายนอก  
-  บริเวณขอบเขตที่มีการถายเทความรอนโดยการพาความรอนและการแผรังสี 
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                                รูปที่ 2.3 แสดงการเรียงของชั้นวัสดุทนไฟแตละชนิดในพิกัด x, y, z  
 

(1) บริเวณภายในของวัสดุทนไฟในแตละชั้นของวัสดุทนไฟ 
 

 
       รูปที่ 2.4 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณภายในชั้นวัสดุทนไฟ 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i,j,k ภายในชั้นวัสดุทนไฟที่ 1 ตาม
รูปที่ 2.4 เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j, k อยูภายในวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอน
เขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎการไมสูญหาย
ไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

X 

Y 

Z 



                                                                                                                  
                                                                                                               

 

13 

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy∆∆

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TT
zyk kjikji

W ∆

−
∆∆ − ,,,,1

1  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว zy∆∆  และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TT
zyk kjikji

E ∆

−
∆∆ + ,,,,1

1  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zx∆∆

และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TT
zxk kjikji

B ∆

−
∆∆ − ,,,1,

1  

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว zx∆∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TT
zxk kjikji

T ∆

−
∆∆ + ,,,1,

1  
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว yx∆∆

และระยะหางเทากับ z∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TT
yxk kjikji

N ∆

−
∆∆ − ,,1,,

1  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว yx∆∆  และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TT
yxk kjikji

S ∆

−
∆∆ + ,,1,,

1  
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 0,,1,,1,,1,,1

,,,1,1,,,1,1,,,,11,,,,11

=−∆+−∆

+−∆+−∆+−∆+−∆

+−

+−+−

kjikjiSkjikjiN

kjikjiTkjikjiBkjikjiEkjikjiW

TTxkTTxk

TTxkTTxkTTxkTTxk

 
จัดรูปใหม 
 

[ ]
( ) 0,,111111

1,,11,,1,1,1,1,1,,11,,11

=+++++∆

−+++++∆ +−+−+−

kjiSNTBEW

kjiSkjiNkjiTkjiBkjiEkjiW

Tkkkkkkx

TkTkTkTkTkTkx
 

 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิภายในวัสดุทนไฟชั้นที่1 ไดดังนี้[3] 
 

( )
( )SNTBEW

kjiSkjiNkjiTkjiBkjiEkjiW
kji kkkkkk

TkTkTkTkTkTk
T

111111

1,,11,,1,1,1,1,1,,11,,11
,, +++++

+++++
= +−+−+−         (2.11) 

 



                                                                                                                  
                                                                                                               

 

15 

โดยที่คาการนําความรอนของวัสดุทนไฟในชั้นที่ 1 ในสมการที่ 2.11 สามารถเขียนไดตามที่ได
กลาวไวในหัวขอกอนหนานี้ดังนี้ 
 

kjikji

kjikji
W kk

kk
k

,,11,,1

,,11,,1
1

2

−

−

+
=   

 

kjikji

kjikji
E kk

kk
k

,,11,,1

,,11,,1
1

2

+

+

+
=  

 

kjikji

kjikji
B kk

kk
k

,1,1,,1

,1,1,,1
1

2

−

−

+
=   

 

kjikji

kjikji
T kk

kk
k

,,11,,1

,1,1,,1
1

2

+

+

+
=  

 

1,,1,,1

1,,1,,1
1

2

−

−

+
=

kjikji

kjikji
N kk

kk
k   

 

1,,1,,1

1,,1,,1
1

2

+

+

+
=

kjikji

kjikji
S kk

kk
k  

 
อนึ่งสมการในการคํานวณอุณหภูมิภายในในแตละชั้นของวัสดุทนไฟสามารถพิจารณาไดใน
ทํานองเดียวกันโดยเปลี่ยนคาการนําความรอนไปในแตละชนิดของวัสดุทนไฟชนิดนั้นๆ 
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(2) บริเวณขอบเขตดานนอกของวัสดุทนไฟ 
 

- บริเวณรอยตอระหวางชั้นของวัสดุทนไฟ 
 

 
         รูปที่ 2.5 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณรอยตอระหวางชั้นวัสดุทนไฟ 

ในการถายเทความรอนบริเวณรอยตอระหวางวัสดุทนไฟ 2 ชนิด ตามรูปที่ 2.5 ที่
ชั้นตางๆของวัสดุทนไฟสามารถพิจารณาไดโดยสมการสมดุลพลังงาน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะสมมุติให
มีการถายเทความรอนโดยการนําเฉพาะในแนวแกน x เทานั้นพิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตร
ควบคุม i, j, k ระหวางชั้นวัสดุทนไฟที่ 1 และ 2 ตามรูปที่ 2.5     เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด 
i, j, k  อยูระหวางวัสดุทนไฟชนิดที่ 1 และ 2 ซึ่งสมมุติใหมีการถายเทความรอนในแนวแกน x เทา
นั้น ดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไปของพลังงานจะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k 
ไดดังนี้ 

 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k  ซึ่งอยูในวัสดุทนไฟชนิดที่ 1 ที่มีคาการนําความรอนเทา
กับ k1W มายังจุด  i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy∆∆ และระยะหางเทากับ x∆ ความแตก
ตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 

ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 

X 

Y 

Z 
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kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TT
zyk kjikji

W ∆

−
∆∆ − ,,,,1

1  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j, k  ซึ่งอยูในวัสดุทนไฟชนิดที่ 2  ที่มีคา
การนําความรอนเทากับ k2E มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy∆∆  และระยะหาง
เทากับ x∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −+ ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TT
zyk kjikji

E ∆

−
∆∆ + ,,,,1

2  
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
2

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) 0,,,,12,,,,11 =−∆+−∆ +− kjikjiEkjikjiW TTxkTTxk  

 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิระหวางชั้นของวัสดุทนไฟชั้นที่ 1 และ 2 ไดดังนี้ 
 

Ew

kjiEkjiW
kji kk

TkTk
T

21

,,12,,11
,, +

+
= +−               (2.12) 

 
โดยที่คาการนําความรอนของวัสดุทนไฟในชั้นที่ 1 ในสมการที่ 2.12 สามารถเขียนไดตามที่ได
กลาวไวในหัวขอกอนหนานี้ดังนี้ 
 

kjikji

kjikji
W kk

kk
k

,,11,,1

,,11,,1
1

2

−

−

+
=   

 

kjikji

kjikji
E kk

kk
k

,,12,,2

,,12,,2
2

2

+

+

+
=  

 
อนึ่งสมการในการคํานวณอุณหภูมิระหวางชั้นของวัสดุทนไฟสามารถพิจารณาไดในทํานองเดียว
กันโดยเปลี่ยนคาการนําความรอนไปในแตละชนิดของวัสดุทนไฟชนิดนั้นๆ 
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-  บริเวณขอบเขตโดยรอบที่ไมมีการถายเทความรอนออกสูภายนอก 
 

-  บริเวณผิวดานลาง 

 
        รูปที่ 2.6 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณผิวดานลางของชั้นวัสดุทนไฟ 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k  ภายในชั้นวัสดุทนไฟที่ 1 
ตามรูปที่  2.6  เนื่องจากปริมาตร ควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตดานลางของวัสดุทนไฟ 
ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียงดังนั้น
จากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy

∆
∆
2

 
และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TT
zyk kjikji

W ∆

−
∆

∆ − ,,,,1
1 2

 

 

X 

Y 

Z 
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ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว zy

∆
∆
2

 และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TT
zyk kjikji

E ∆

−
∆

∆ + ,,,,1
1 2

 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด   i, j-1, k  มายังจุด  i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดให
ไมมีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = 0  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว zx∆∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TT
zxk kjikji

T ∆

−
∆∆ + ,,,1,1  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
yx ∆

∆

และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TTyxk kjikji
N ∆

−∆
∆ − ,,1,,

1 2
 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
yx ∆

∆  และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
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kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TTyxk kjikji
S ∆

−∆
∆ + ,,1,,

1 2
 

 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) 0
2

222

,,1,,1

,,1,,1,,,1,1,,,,11,,,,11

=−
∆

+

−
∆

+−∆+−
∆

+−
∆

+

−++−

kjikjiS

kjikjiNkjikjiTkjikjiEkjikjiW

TTxk

TTxkTTxkTTxkTTxk

 
สามารถจัดรูปใหมไดดังนี้ 
 

0
2222

2222

,,
11

1
11

1,,
1

1,,
1

,1,1,,1
1

,,1
1

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++++∆−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวดานนอกของวัสดุทนไฟชั้นที่1 ไดดังนี้ 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++++

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++++

=
+−++−
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T
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kji
S
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kjiTkji
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kji kk
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T
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T
k

TkT
k

T
k

T           (2.13) 

 
อนึ่งสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวดานลางของวัสดุทนไฟชั้นอื่นสามารถพิจารณาไดใน
ทํานองเดียวกันโดยเปลี่ยนคาการนําความรอนไปในแตละชนิดของวัสดุทนไฟชนิดนั้นๆ 
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- บริเวณผิวดานบน 
 

 
         รูปที่ 2.7 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณผิวดานบนของชั้นวัสดุทนไฟ 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม  i, j, k  ภายในชั้นวัสดุทนไฟที่ 1 
ตามรูปที่  2.7  เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตดานบนของวัสดุทนไฟ 
ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียงดังนั้น 
จากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy

∆
∆
2

 
และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี ้
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TT
zyk kjikji

W ∆

−
∆

∆ − ,,,,1
1 2

 
 

X 

Y 

Z 
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ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j, k มายังจุด i, j, kโดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว zy

∆
∆
2

 และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TT
zyk kjikji

E ∆

−
∆

∆ + ,,,,1
1 2

 
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว  zx∆∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TT
zxk kjikji

B ∆

−
∆∆ − ,,,1,

1  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k  มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = 0  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
yx ∆

∆  
และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TTyxk kjikji
N ∆

−∆
∆ − ,,1,,

1 2
 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
yx ∆

∆  และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
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kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TTyxk kjikji
S ∆

−∆
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1 2
 

 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวดานนอกของวัสดุทนไฟชั้นที่1 ไดดังนี้ 
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อนึ่งสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวดานบนของวัสดุทนไฟชั้นอื่นสามารถพิจารณาไดใน
ทํานองเดียวกันโดยเปลี่ยนคาการนําความรอนไปในแตละชนิดของวัสดุทนไฟชนิดนั้นๆ 
 

-  บริเวณขอบดานลางใน 

 
         รูปที่ 2.8 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณขอบดานลางในของชั้นวัสดุทนไฟ 

X 

Y 

Z 
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พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม  i, j, k  ภายในชั้นวัสดุทนไฟที่ 1 
ตามรูปที่ 2.8 เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตดานลางในของวัสดุทนไฟ 
ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียงดังนั้น
จากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
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=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k  มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว

22
zy ∆∆

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆∆ − ,,,,1

22
1  

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆  และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TTzyk kjikji
E ∆

−∆∆ + ,,,,1

22
1  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด  i, j-1, k  มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = 0  
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ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
zx ∆

∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TTzxk kjikji
T ∆

−∆
∆ + ,,,1,

2
1  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด  i, j, k -1 มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = 0  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
yx ∆

∆  และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TTyxk kjikji
S ∆

−∆
∆ + ,,1,,

2
1  

 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) ( ) ( ) 0

2244 ,,1,,1,,,1,1,,,,11,,,,11 =−
∆

+−
∆

+−
∆

+−
∆

+++− kjikjiSkjikjiTkjikjiEkjikjiW TTxkTTxkTTxkTTxk  
 
สามารถจัดรูปใหมไดดังนี้ 
 

0
22442244 ,,
1111

1,,
1

,1,
1

,,1
1

,,1
1 =⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +++∆−⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +++∆ +++− kji
STEw

kji
S

kji
T

kji
E

kji
W T

kkkk
xT

k
T

k
T

k
T

k
x  

 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบดานลางในของวัสดุทนไฟชั้นที่1 ไดดังนี้ 
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1
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T
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T             (2.15) 

 
อนึ่งสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบดานลางในของวัสดุทนไฟชั้นอื่นสามารถพิจารณา
ไดในทํานองเดียวกันโดยเปลี่ยนคาการนําความรอนไปในแตละชนิดของวัสดุทนไฟชนิดนั้นๆ 
 
 

-  บริเวณขอบดานบนใน 
 

 
       รูปที่ 2.9 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณขอบดานบนในของชั้นวัสดุทนไฟ 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k  ภายในชั้นวัสดุทนไฟที่ 1 
ตามรูปที่ 2.9 เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตดานบนในของวัสดุทนไฟ 
ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียงดังนั้น
จากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 

X 

Y 

Z 
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โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว

22
zy ∆∆  

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆∆ − ,,,,1

22
1  

ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด  i+1, j, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆  และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TTzyk kjikji
E ∆

−∆∆ + ,,,,1
1 22

 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว

2
zx ∆

∆  
และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TTzxk kjikji
T ∆

−∆
∆ − ,,,1,

1 2
 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด  i, j+1, k มายังจุด i, j, k เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = 0  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k -1 มายังจุด i, j, k เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไมมี
การถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
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kjiQ kji ,,1,, →−  = 0  

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
yx ∆

∆  และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TTyxk kjikji
S ∆

−∆
∆ + ,,1,,

1 2
 

 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) ( ) ( ) 0

2244 ,,1,,1,,,1,1,,,,11,,,,11 =−
∆

+−
∆

+−
∆

+−
∆

+−+− kjikjiSkjikjiBkjikjiEkjikjiW TTxkTTxkTTxkTTxk

 
สามารถจัดรูปใหมไดดังนี้ 
 

0
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบผิวดานบนในของวัสดุทนไฟชั้นที่1 ไดดังนี้ 
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อนึ่งสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบดานบนในของวัสดุทนไฟชั้นอื่นสามารถพจิารณาได
ในทํานองเดียวกันโดยเปลี่ยนคาการนําความรอนไปในแตละชนิดของวัสดุทนไฟชนิดนั้นๆ 
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-  บริเวณขอบดานลางนอก 
 

 
      รูปที่ 2.10 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณขอบดานลางนอกของชั้นวัสดุทนไฟ 

 
พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ภายในชั้นวัสดุทนไฟที่ 1  

ตามรูปที่  2.10   เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด     i, j, k    อยูบริเวณขอบเขตดานลางนอกของ
วัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขาง
เคียงดังนั้น จากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, 
j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, kโดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว

22
zy ∆∆  

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆∆ − ,,,,1
1 22

 

X 

Y 
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ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆  และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TTzyk kjikji
E ∆

−∆∆ + ,,,,1
1 22

 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด  i, j-1, k  มายังจุด   i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดให
ไมมีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = 0  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด  i, j+1, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
zx ∆

∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TTzxk kjikji
T ∆

−∆
∆ + ,,,1,

1 2
 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
yx ∆

∆  
และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TTyxk kjikji
N ∆

−∆
∆ − ,,1,,

1 2
 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k +1 มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = 0  
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เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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สามารถจัดรูปใหมไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบดานลางนอกของวัสดุทนไฟชั้นที่1 ไดดังนี้ 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++

=
−++−

2244

2244

1111

1,,
1

,1,
1

,,1
1

,,1
1

,,
NTEw

kji
N

kji
T

kji
E

kji
W

kji kkkk

T
k

T
k

T
k

T
k

T             (2.17) 

 
อนึ่งสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบดานลางนอกของวัสดุทนไฟชั้นอื่นสามารพิจารณา 
ไดในทํานองเดียวกันโดยเปลี่ยนคาการนําความรอนไปในแตละชนิดของวัสดุทนไฟชนิดนั้นๆ 
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-  บริเวณขอบดานบนนอก 

                   รูปที่ 2.11 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณขอบดานบนนอกของชั้นวัสดุทนไฟ 
 
พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ภายในชั้นวัสดุทนไฟที่ 1  

ตามรูปที่ 2.11 เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตดานบนนอกของวัสดุทน
ไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง 
ดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ได
ดังนี้ 

 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆   

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆∆ − ,,,,1
1 22

 
 

X 

Y 

Z 
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ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด  i+1, j, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆  และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TTzyk kjikji
E ∆

−∆∆ + ,,,,1
1 22

 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k  มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TTzxk kjikji
B ∆

−∆
∆ + ,,,1,

1 2
 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
zx ∆

∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = 0  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
yx ∆

∆  
และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TTyxk kjikji
N ∆

−∆
∆ − ,,1,,

1 2
 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด  i, j, k +1 มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดให
ไมมีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = 0  
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เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) ( ) ( ) 0

2244 ,,1,,1,,,1,1,,,,11,,,,11 =−
∆

+−
∆

+−
∆
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∆

−++− kjikjiNkjikjiBkjikjiEkjikjiW TTxkTTxkTTxkTTxk

 
สามารถจัดรูปใหมไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบดานนอกบนของวัสดุทนไฟชั้นที่1 ไดดังนี้ 
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T             (2.18) 

 
อนึ่งสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบดานนอกบนของวัสดุทนไฟชั้นอื่นสามารถพิจารณา
ไดในทํานองเดียวกันโดยเปลี่ยนคาการนําความรอนไปในแตละชนิดของวัสดุทนไฟชนิดนั้นๆ 
 

-  บริเวณผิวขางดานใน 

 
       รูปที่ 2.12 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณผิวขางดานในของชั้นวัสดุทนไฟ 

X 

Y 

Z 
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พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ภายในชั้นวัสดุทนไฟที่ 1  

ตามรูปที่ 2.12 เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวขางดานในของชั้น       
วัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณ  
ขางเคียง  ดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน    จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบ
คุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, kโดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
zy ∆

∆  
และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆
∆ − ,,,,1

1 2
 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j, k  มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
zy ∆

∆  และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TTzyk kjikji
E ∆

−∆
∆ + ,,,,1

1 2
 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
zx ∆

∆  
และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
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kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TTzxk kjikji
B ∆

−∆
∆ − ,,,1,

1 2
 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
zx ∆

∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TTzxk kjikji
T ∆

−∆
∆ + ,,,1,

1 2
 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k -1 มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = 0  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว yx∆∆

และระยะหางเทากับ z∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TT
yxk kjikji

S ∆

−
∆∆ + ,,1,,

1  
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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สามารถจัดรูปใหมไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบผิวดานนอกของวัสดุทนไฟชั้นที่1 ไดดังนี้ 
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-  บริเวณผิวขางดานนอก 

 
                     รูปที่ 2.13 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณผิวขางดานนอกของชั้นวัสดุทนไฟ 
 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ภายในชั้นวัสดุทนไฟที่ 1   
ตามรูปที่ 2.13 เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวขางดานนอกของ        
วัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขาง
เคียงดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, 
k ไดดังนี้ 
 

X 

Y 
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0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
zy ∆

∆  
และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆
∆ − ,,,,1

1 2
 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
zy ∆

∆  และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →+  = ( )
x

TTzyk kjikji
E ∆

−∆
∆ + ,,,,1

1 2
 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k มายังจุด i, j, kโดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
zx ∆

∆  
และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TTzxk kjikji
B ∆

−∆
∆ − ,,,1,

1 2
 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

2
zx ∆

∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
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kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TTzxk kjikji
T ∆

−∆
∆ + ,,,1,

1 2
 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, kโดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
yx ∆

∆  
และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TTyxk kjikji
N ∆

−∆
∆ − ,,1,,

1 2
 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k -1 มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = 0  
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
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สามารถจัดรูปใหมไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบผิวดานนอกของวัสดุทนไฟชั้นที่1 ไดดังนี้ 
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- บริเวณขอบเขตที่มีการถายเทความรอนโดยการพาความรอนและการแผรังสี 
 

 
รูปที่ 2.14 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณที่มีการถายเทความรอนโดยการพาความรอนและ
การแผรังสี 

 เนื่องจากปริมาตรควบคุมที่จะพิจารณามีการถายเทความรอนโดยการแผรังสีรวม
อยูดวย ซึ่งสมการในการคํานวณอัตราการแผรังสีนั้นจะขึ้นอยูอุณหภูมิที่ผิวยกกําลัง 4  ซึ่งไมเปน
สมการเสนตรง ดังนั้น ในที่นี้จะพิจารณาสมการดังกลาวใหอยูในรูปของสมการเสนตรงโดยการ
ประมาณคาของนิวตันซึ่งใชหลักการทางเรขาคณิตของเสนสัมผัส (geometry of tangent line) กับ
เสนกราฟของฟงกชั่น ),,( kjiS  ไดดังนี้ 
 
กําหนดให  
 

( ) ( )4
,,

2
),,( kjikji TxS ∆= εσ  

 
การประมาณคาของนิวตัน 

X 

Y 

Z 
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( )*
),,(),,(

*
),,(*

),,(),,( kjikji
kji

kjikji TT
dT

dS
SS −⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=  

 
ดังนั้น 

( ) ( ) ( ) ( )( )*
),,(),,(

3*
,,

24*
,,

2
),,( 4 kjikjikjikjikji TTTxTxS −∆+∆= εσεσ  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ),,(

3*
,,

24*
,,

2
),,( 43 kjikjikjikji TTxTxS ∆+∆−= εσεσ  

 
จัดรูปใหมไดดังนี้ 
 

),,(),,( kjiPCkji TSSS +=                 (2.21) 
 
เมื่อ ( ) ( )4*

,,
23 kjiC TxS ∆−= εσ  

 
       ( ) ( )3*

,,
24 kjiP TxS ∆= εσ  

 
จากสมการที่ (2.21) สามารถนําไปแทนคาไดในการคํานวณในหัวขอตอไป 
 

 ในการพิจารณาการถายเทความรอนบริเวณที่มีการถายเทความรอนโดยการพา
ความรอนและการแผรังสีนั้น สามารถแบงการพิจารณาขอบเขตออกเปนทั้งหมด 9 จุดดั้งนี้ 
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- บริเวณผิวตรงกลาง 

 
รูปที่ 2.15 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณที่มีผิวตรงกลางการถายเทความรอนโดยการพา
ความรอนและการแผรังสี 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k บริเวณผิวตรงกลางดานนอก
ซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี ตามรูปที่   2.15  เนื่องจากปริมาตร
ควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวตรงกลางดานนอกของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความ
รอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณเคียง ดังนั้นจากกฎการไมสูญหาย
ไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy∆∆

และระยะหางเทากับ x∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี ้
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TT
zyk kjikji

W ∆

−
∆∆ − ,,,,1

4  

 

X 

Y 

Z 
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เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy∆∆  ซึ่ง
สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
   

kjiQ radconv ,,→+  = ( ) ( )4
,,,, kjikjis TzyTTzyh ∆∆+−∆∆ εσ  

 

พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zx
∆

∆
2

และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี ้
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TT
zxk kjikji

B ∆

−
∆

∆ − ,,,1,
4 2

 

ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว zx

∆
∆
2

 และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TT
zxk kjikji

T ∆

−
∆

∆ + ,,,1,
4 2

 

 

พิจารณาการนําความรอนจากจุด  i, j, k-1 มายังจุด  i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว yx
∆

∆
2

และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี ้
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TT
yxk kjikji

N ∆

−
∆

∆ − ,,1,,
4 2

 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อน
ที่ผานผิว yx

∆
∆
2

 และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −+  

ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
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kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TT
yxk kjikji

S ∆

−
∆

∆ + ,,1,,
4 2

 

 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
22

22
4

,,
2

,,
2

,,1,,4,,1,,4

,,,1,4,,,1,4,,,,14
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+−−
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จัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
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จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี ้
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวตรงกลางที่มีการถายเทความรอนโดยการพาความ
รอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
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                   (2.22) 
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- บริเวณผิวขอบลาง 

รูปที่ 2.16 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k บริเวณที่มีผิวขอบลางการถายเทความรอนโดยการพา
ความรอนและการแผรังสี 
 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k บริเวณผิวขอบลางซึ่งมีการ
ถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี ตามรูปที่ 2.16 เนื่องจากปริมาตรควบคุม
รอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวดานลางของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายัง
ปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไปของพลัง
งาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy

∆
∆
2

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TT
zyk kjikji

W ∆

−
∆

∆ − ,,,,1
4 2

 
 

X 

Y 
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เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด  i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy

∆
∆
2

 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
   

kjiQ radconv ,,→+  = ( ) ( )4
,,,, 22 kjikjis TzyTTzyh ∆

∆
+−∆

∆ εσ  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k  มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = 0  
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว zx

∆
∆
2

 และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TT
zxk kjikji

T ∆

−
∆

∆ + ,,,1,
4 2

 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
yx ∆∆

และระยะหางเทากับ z∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TTyxk kjikji
N ∆

−∆∆ − ,,1,,
4 22

 
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

22
yx ∆∆  และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TTyxk kjikji
S ∆

−∆∆ + ,,1,,
4 22
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เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  
 

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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จัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
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จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวขอบลางที่มีการถายเทความรอนโดยการพาความ
รอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
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-  บริเวณผิวขอบบน 
 

 
รูปที่ 2.17 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณที่มีผิวขอบบนการถายเทความรอนโดยการพา
ความรอนและการแผรังสี 

 
พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k บริเวณผิวขอบบนซึ่งมีการ

ถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี ตามรูปที่ 2.17 เนื่องจากปริมาตรควบคุม
รอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวดานบนของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายัง
ปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไปของพลัง
งานจะสามารถ เขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zy

∆
∆
2

และระยะหางเทากับ x∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TT
zyk kjikji

W ∆

−
∆

∆ − ,,,,1
4 2

 

X 

Y 

Z 
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เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
zy ∆

∆  ซึ่ง
สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
   

kjiQ radconv ,,→+  = ( ) ( )4
,,,, 22 kjikjis TzyTTzyh ∆

∆+−
∆

∆ εσ  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว zx

∆
∆
2

 และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TT
zxk kjikji

B ∆

−
∆

∆ − ,,,1,
4 2

 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k  มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = 0  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
yx ∆∆

และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TTyxk kjikji
N ∆

−∆∆ − ,,1,,
4 22

 
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

22
yx ∆∆  และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 

kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TTyxk kjikji
S ∆

−∆∆ + ,,1,,
4 22
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เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
224

422
4

,,
2

,,
2

,,1,,4

,,1,,4,,,1,4,,,,14

=∆+−∆+−
∆

+−
∆

+−
∆

+−
∆

+

−−−

kjikjiskjikjiS

kjikjiNkjikjiBkjikjiW

TxTTxhTTxk

TTxkTTxkTTxk

εσ
 

 
จัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
 

( ) ( ) ( ) ( ) 0
224422

4422

4
,,

2
,,

2
,,

4444

1,,
4

1,,
4

,1,
4

,,1
4

=∆+−∆+⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +++∆

−⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +++∆ +−−−

kjikjiskji
SNBW

kji
S

kji
N

kji
B

kji
W

TxTTxhT
kkkk

x

T
k

T
k

T
k

T
k

x

εσ
  

 
จากสมการ (2.22) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
 

( ) ( ) 0
2224422

4422

),,(,,
2

,,
4444

1,,
4

1,,
4

,1,
4

,,1
4

=++−∆+⎥⎦

⎤
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⎡ +++∆

−⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +++∆ +−−−

kji
PC

kjiskji
SNBW

kji
S

kji
N

kji
B

kji
W

T
SS

TTxhT
kkkk

x

T
k

T
k

T
k

T
k

x
 

 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวขอบบนที่มีการถายเทความรอนโดยการพาความ
รอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∆
−∆++++

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∆
+∆++++

=
+−−−

x
Sxhkkkk

x
S

xThT
k

T
k

T
k

T
k

T
PSNBw

C
Skji

S
kji

N
kji

B
kji

W

kji

224422

224422

4444

1,,
4

1,,
4

,1,
4

,,1
4

,,           (2.24) 
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-  บริเวณผิวขอบขางดานใน 
 

 
รูปที่ 2.18 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k บริเวณที่มีผิวขอบขางดานในของการถายเทความรอนโดย
การพาความรอนและการแผรังสี 
 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k บริเวณผิวขอบขางดานในซึ่งมี
การถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี ตามรูปที่  2.18  เนื่องจากปริมาตรควบ
คุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวขอบขางดานในของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอนเขา
มายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไป
ของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 

 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k  มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
zy ∆

∆ และระยะหางเทากับ x∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้น
สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

X 

Y 

Z 
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kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆
∆ − ,,,,1

4 2
 

 
เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
zy ∆

∆  ซึ่ง
สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
   

kjiQ radconv ,,→+  = ( ) ( )4
,,,, 22 kjikjis TzyTTzyh ∆

∆+−
∆

∆ εσ  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว         

22
zx ∆∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −−  ดังนั้น

สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TTzxk kjikji
B ∆

−∆∆ − ,,,1,
4 22

 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

22
zx ∆∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TTzxk kjikji
T ∆

−∆∆ + ,,,1,
4 22

 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1  มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = 0  
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ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1 มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว  yx

∆
∆
2

 และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TT
yxk kjikji

S ∆

−
∆

∆ + ,,1,,
4 2

 
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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จัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
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จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวขอบขางดานในที่มีการถายเทความรอนโดยการพา
ความรอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
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-  บริเวณผิวขอบขางดานนอก 

 
รูปที่ 2.19 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณที่มีผิวขอบขางดานนอกของการถายเทความรอน
โดยการพาความรอนและการแผรังสี 
 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k บริเวณผิวขอบขางดานนอก
ซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี ตามรูปที่  2.19  เนื่องจากปริมาตร
ควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวขอบขางดานนอกของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความ
รอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎการไมสูญ
หายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 

X 

Y 

Z 
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 
2
zy ∆

∆  
และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆
∆ − ,,,,1

4 2
 

 
เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
zy ∆

∆  ซึ่ง
สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
   

kjiQ radconv ,,→+  = ( ) ( )4
,,,, 22 kjikjis TzyTTzyh ∆

∆+−
∆

∆ εσ  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zx ∆∆

และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TTzxk kjikji
B ∆

−∆∆ − ,,,1,
4 22

 

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอน
เคลื่อนที่ผานผิว 

22
zx ∆∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TTzxk kjikji
T ∆

−∆∆ + ,,,1,
4 22
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว yx
∆

∆
2

และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TT
yxk kjikji

N ∆

−
∆

∆ − ,,1,,
4 2

 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด  i, j, k+1 มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = 0  
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
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εσ
 

 
จัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
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จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวขอบขางดานนอกที่มีการถายเทความรอนโดย     
การพาความรอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∆
−∆++++

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∆
+∆++++

=
−+−−

x
Sxhkkkk

x
S

xThT
k

T
k

T
k

T
k

T
PNTBw

C
Skji

N
kji

T
kji

B
kji

W

kji

222442

222442

4444

1,,
4

,1,
4

,1,
4

,,1
4

,,          (2.26) 

 
 
-  บริเวณผิวขอบมุมลางดานใน 

 

 
รูปที่ 2.20 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณที่มีผิวขอบมุมลางดานในของการถายเทความรอน
โดยการพาความรอนและการแผรังสี 
 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณผิวขอบมุมลางดานใน
ซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี ตามรูปที่ 2.20 เนื่องจากปริมาตร
ควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวขอบมุมลางดานในของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเท 
ความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎการไม     
สูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
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1
=∑

=i
iQ   
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โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆∆ − ,,,,1
4 22

 
 
เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆   ซึ่ง

สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
   

kjiQ radconv ,,→+  = ( ) ( )4
,,,, 2222 kjikjis TzyTTzyh ∆∆

+−
∆∆ εσ  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k  มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = 0  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k มายังจุด i, j, kโดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zx ∆∆

และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TTzxk kjikji
T ∆

−∆∆ + ,,,1,
4 22
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k -1 มายังจุด i, j, k เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไมมี
การถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = 0  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
yx ∆∆

และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TTyxk kjikji
S ∆

−∆∆ + ,,1,,
4 22

 
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 0
44

444
4

,,
2

,,
2

,,1,,4,,,1,4,,,,14

=∆+−∆+

−
∆

+−
∆

+−
∆

++−

kjikjis

kjikjiSkjikjiTkjikjiW

TxTTxh

TTxkTTxkTTxk

εσ
 

 
จัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
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จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวขอบมุมลางดานในที่มีการถายเทความรอนโดยการ 
พาความรอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
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⎡

∆
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,,                        (2.27) 

 
 

- บริเวณผิวขอบมุมบนดานใน 

 
รูปที่ 2.21 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณที่มีผิวขอบมุมบนดานในของการถายเทความรอน
โดยการพาความรอนและการแผรังสี 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณผิวขอบมุมบนดานใน
ซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี ตามรูปที่  2.21 เนื่องจากปริมาตร
ควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวขอบมุมบนดานในของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเท  
ความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎการไม
สูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
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โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 

X 

Y 
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 
22
zy ∆∆

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆∆ − ,,,,1
4 22

 
 
เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆   ซึ่ง

สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
   

kjiQ radconv ,,→+  = ( ) ( )4
,,,, 2222 kjikjis TzyTTzyh ∆∆

+−
∆∆ εσ  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zx ∆∆

และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TTzxk kjikji
B ∆

−∆∆ − ,,,1,
4 22

 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k  มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = 0  
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k -1 มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →−  = 0  
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k+1มายังจุด i, j, kโดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 
22
yx ∆∆

และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −+  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = ( )
z

TTyxk kjikji
S ∆

−∆∆ + ,,1,,
4 22

 
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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จัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
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จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวขอบมุมบนดานในที่มีการถายเทความรอนโดยการ 
พาความรอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
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-  บริเวณผิวขอบมุมลางดานนอก 

 
รูปที่ 2.22 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, kบริเวณที่มีผิวขอบมุมลางดานนอกของการถายเทความรอน
โดยการพาความรอนและการแผรังสี 
 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณผิวขอบมุมลางดาน
นอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี ตามรูปที่ 2.22 เนื่องจาก
ปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวขอบมุมลางดานนอกของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการ
ถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎ
การไมสูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
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โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 

X 

Y 
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 
22
zy ∆∆

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆∆ − ,,,,1
4 22

 
 
เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี  
ดังนั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆   ซึ่ง

สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
   

kjiQ radconv ,,→+  = ( ) ( )4
,,,, 2222 kjikjis TzyTTzyh ∆∆

+−
∆∆ εσ  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k  มายังจุด i, j, k เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไมมี
การถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = 0  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k ยังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zx ∆∆

และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −+  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = ( )
y

TTzxk kjikji
T ∆

−∆∆ + ,,,1,
4 22

 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
yx ∆∆

และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
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kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TTyxk kjikji
N ∆

−∆∆ − ,,1,,
4 22

 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k +1 มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = 0  
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น   

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 0
44

444
4

,,
2

,,
2

,,1,,4,,,1,4,,,,14

=∆+−∆+

−
∆

+−
∆

+−
∆

−+−

kjikjis

kjikjiNkjikjiTkjikjiW

TxTTxh

TTxkTTxkTTxk

εσ
 

 
จัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
 

[ ] [ ]

( ) ( ) ( ) ( ) 0
44

44
4

,,
2

,,
2

,,4441,,4,1,4,,14

=∆+−∆

+++
∆

−++
∆

−+−

kjikjis

kjiNTWkjiNkjiTkjiW

TxTTxh

TkkkxTkTkTkx

εσ
        

 
จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
 

[ ]

[ ] ( ) ( ) 0
4444

4

),,(,,
2

,,444

1,,4,1,4,,14

=++−∆+++
∆

−++
∆

−+−

kji
PC

kjiskjiNTW

kjiNkjiTkjiW

T
SS

TTxhTkkkx

TkTkTkx

 

 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวขอบมุมลางดานนอกที่มีการถายเทความรอนโดย
การพาความรอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
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⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∆
−∆+++

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∆
+∆+++

=
−+−

x
S

xhkkk

x
S

xThTkTkTk
T

P
NTW

C
SkjiNkjiTkjiW

kji

444

1,,4,1,4,,14

,,             (2.29) 

 
-  บริเวณผิวขอบมุมบนดานนอก 

 
รูปที่ 2.23 แสดงปริมาตรควบคุม i, j, k  บริเวณที่มีผิวขอบมุมบนดานนอกการถายเทความรอน
โดยการพาความรอนและการแผรังสี 
 

พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j, k บริเวณผิวขอบมุมบนดาน
นอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี ตามรูปที่ 2.23 เนื่องจาก
ปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j, k อยูบริเวณขอบเขตผิวขอบมุมบนดานนอกของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการ
ถายเทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎ
การไมสูญหายไปของพลังงาน จะสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j, k ไดดังนี้ 
 

0
6

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j, k มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 

X 

Y 

Z 
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j, k มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 
22
zy ∆∆

และระยะหางเทากับ x∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,,1 −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,,1 →−  = ( )
x

TTzyk kjikji
W ∆

−∆∆ − ,,,,1
4 22

 
 
เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสี  
ดังนั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zy ∆∆   ซึ่ง

สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
   

kjiQ radconv ,,→+  = ( ) ( )4
,,,, 2222 kjikjis TzyTTzyh ∆∆

+−
∆∆ εσ  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1, k มายังจุด i, j, k  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
zx ∆∆  และระยะหางเทากับ y∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,,1, −−  ดังนั้น

สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

kjiQ kji ,,,1, →−  = ( )
y

TTzxk kjikji
B ∆

−∆∆ − ,,,1,
4 22

 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1, k  มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,,1, →+  = 0  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k-1 มายังจุด i, j, k โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
yx ∆∆

และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ kjikji TT ,,1,, −−  ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 
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kjiQ kji ,,1,, →−  = ( )
z

TTyxk kjikji
N ∆

−∆∆ − ,,1,,
4 22

 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j, k +1 มายังจุด i, j, k  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไม
มีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

kjiQ kji ,,1,, →+  = 0  
 
เนื่องจากกําหนดให  zyx ∆=∆=∆  

และจากสมการ 0
6

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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( ) ( ) ( ) ( ) 0
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∆

−−−

kjikjis

kjikjiNkjikjiBkjikjiW

TxTTxh

TTxkTTxkTTxk

εσ
 

 
จัดรูปสมการใหมไดดังนี้ 
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( ) ( ) ( ) ( ) 0
44

44
4

,,
2

,,
2

,,4441,,4,1,4,,14

=∆+−∆

+++
∆

−++
∆

−−−

kjikjis

kjiNBWkjiNkjiBkjiW
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จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
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T
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TTxhTkkkx

TkTkTkx

 

 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวขอบมุมบนดานนอกที่มีการถายเทความรอน     
โดยการพาความรอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
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2.2.3 การพิจารณาการถายเทความรอนภายในชั้นวัสดุทนไฟในรูปแบบพิกัดทรง
กระบอก 

 
รูปที่ 2.24 แสดงรูปแบบพิกัดทรงกระบอก 

 
การพิจารณาการถายเทความรอนภายในชั้นวัสดุทนไฟในระบบพิกัดทรงกระบอก

พบมากในเตาเผาซิเมนตโดยเทาไปนั้นจะมีวัสดุทนไฟประมาณ1 ชั้นโดยชั้นนอกสุดจะเปนเปลือก
หมอเผาซึ่งทําดวยเหล็กทนอุณหภูมิสูง การพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในชั้นวัสดุ
ทนไฟของหมอเผาซิเมนตโดยวิธีสมดุลพลังงานที่สภาวะสม่ําเสมอ ในที่นี้จะพิจารณาใน 2 ทิศทาง 
คือ ในทิศทางของรัศมี ตามแนวแกน r ที่ตําแหนง i ใดๆและในทิศทางความยาวตามแนวแกน z ที่
ตําแหนง j ใดๆ โดยกําหนดใหอุณหภูมิตามเสนรอบวงใดๆมีคาไมเปลี่ยนแปลง หรืออุณหภูมิไม
เปลี่ยนแปลงเมื่อมุม θ เปลี่ยนไปที่รัศมีเดียวกัน ดังนั้นสามารถพิจารณาการถายเทความรอนภาย
ในชั้นวัสดุทนไฟในระบบพิกัดทรงกระบอกไดเปน 2 กรณีคือ 

• บริเวณภายในของวัสดุทนไฟ 
• บริเวณขอบเขตดานนอก 
 โดยขอบเขตดานนอกสามารถแบงออกเปน 3 กรณีคือ 

r

z

i

j
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-  บริเวณรอยตอระหวางวัสดุทนไฟกับเปลือกเหล็ก 
-  บริเวณขอบเขตแนวแกน Z ที่กําหนดใหไมมีการถายเทความรอนออกสูดานขาง  
-  บริเวณขอบเขตที่มีการถายเทความรอนโดยการพาความรอนและการแผรังสี 

 
- บริเวณภายในของวัสดุทนไฟ 

 
                                              รูปที่ 2.25 การพิจารณาในพิกัดทรงกระบอก 
 

 
 

     รูปที่ 2.26 แสดงรูปการพิจารณาปริมาตรควบคุมในพิกัดทรงกระบอก 
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พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j ภายในชั้นวัสดุทนไฟโดย

ตําแหนง  ตามรูปที่ 2.26   เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j อยูภายในวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถาย
เทความรอนเขามายังปริมาตรควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง  จากกฎการไม
สูญหายไปของ พลังงานสามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j ไดดังนี้ 
 

0
4

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
กําหนดให พื้นที่หนาตัดในทิศทาง Z เทากับ rri ∆π2  เมื่อ ( ) )1( 0 rirri ∆−+=  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j มายังจุด i, j โดยความรอนเคลื่อนที่ผานผิว

zrri ∆⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−
2

2π และระยะหางเทากับ r∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,,1 −− ดัง

นั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →−  = ( )
r

TT
zrrk jiji

iW ∆

−
∆⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

− − ,,1
1 2

2π  

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j มายังจุด i, j โดยความรอนเคลื่อนที่

ผานผิว zrri ∆⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

+
2

2π  และระยะหางเทากับ r∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

jiji TT ,,1 −+    ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →+  = ( )
r

TT
zrrk jiji
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−
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1 มายังจุด i, j  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว rri ∆π2 และ
ระยะหางเทากับ z∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,1, −−  ดังนั้นสามารถเขียนสม
การไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,1, →−  = ( )
z

TT
rrk jiji

iB ∆

−
∆ − ,1,

1 2π  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1 มายังจุด i, j โดยที่ความรอนเคลื่อนที่
ผานผิว rri ∆π2 และระยะหางเทากับ z∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,1, −+  ดังนั้น
สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,1, →+   = ( )
z

TT
rrk jiji

iT ∆

−
∆ + ,1,

1 2π  
 
กําหนดให  zr ∆=∆  

และจากสมการ 0
4

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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−+−
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จัดรูปใหมไดดังนี้ 
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2
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⎜
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jiiTiBiEiW
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิภายในวัสดุทนไฟไดดังนี้ 
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−
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rkrkrrkrrk

TrkTrkTrrkTrrk
T

1111

1,11,1,11,11

,

22

22  (2.31) 

 
โดยที่คาการนําความรอนของวัสดุทนไฟ ในสมการที่ 2.31 สามารถเขียนไดตามที่ไดกลาวไวในหัว
ขอกอนหนานี้ดังนี้ 
 

jiji

jiji
W kk

kk
k

,11,1

,11,1
1

2

−
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+
=   

 

jiji

jiji
E kk
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1

2

+

+

+
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1,1,1

1,1,1
1

12

−

−

+
=

jiji

jiji
B kk

kk
k   

 

jiji

jiji
T kk

kk
k

,11,1

1,1,1
1

2

+

+

+
=  

 
- บริเวณขอบเขตดานนอก 

      - บริเวณรอยตอระหวางวัสดุทนไฟกับเปลือกเหล็ก 
 

การถายเทความรอนบริเวณรอยตอระหวางวัสดุทนไฟกับเปลือกเหล็กสามารถ
พิจารณาไดโดยสมการสมดุลพลังงาน ในงานวิจัยนี้สมมุติใหมีการถายเทความรอนโดยการนํา
เฉพาะในแนวแกน r เทานั้น พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j  ระหวางชั้นวัสดุทน
ไฟกับเปลือกเหล็ก เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j อยูระหวางชั้นวัสดุทนไฟกับเปลือกเหล็ก 
ซึ่งสมมุติใหมีการถายเทความรอนในแนวแกน r เทานั้น จากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน 
สามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j ไดดังนี้ 
 

0
2

1
=∑

=i
iQ   
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โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j มาสูปริมาตร
ควบคุม 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j  ซึ่งอยูในวัสดุทนไฟที่มีคาการนําความรอนเทากับ k1W 

มายังจุด  i, j โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zrri ∆⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−
2

2π  และระยะหางเทากับ r∆  ความ

แตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,,1 −−  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →−  = ( )
r

TT
zrrk jiji

iW ∆

−
∆⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

− − ,,1
1 2

2π  

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, jซึ่งอยูในเปลือกเหล็กที่มีคาการนําความ

รอนเทากับ k2E มายังจุด i, j  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zrri ∆⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

+
2

2π และระยะหางเทา

กับ r∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →+  = ( )
r

TT
zrrk jiji

iE ∆

−
∆⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

+ + ,,1
2 2

2π  
 
เนื่องจากกําหนดให  zr ∆=∆  

และจากสมการ 0
2

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 
( ) ( ) 0

2
2

2
2 ,,12,,11 =−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

++−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

− +− jijiiEjijiiW TTrrkTTrrk ππ  

 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิระหวางชั้นของวัสดุทนไฟชั้นที่ 1 และ 2 ไดดังนี้ 
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T

iEiw

jiiEjiiW

ji      (2.32) 
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โดยที่คาการนําความรอนของวัสดุทนไฟในชั้นที่ 1 ในสมการที่ 2.33 สามารถเขียนไดตามที่ได
กลาวไวในหัวขอกอนหนานี้ดังนี้ 
 

jiji

jiji
W kk

kk
k

,11,1

,11,1
1

2

−

−

+
=   

 

jiji

jiji
E kk

kk
k

,12,2

,12,2
2

2

+

+

+
=  

 
- บริเวณขอบเขตแนวแกน Z ที่กําหนดใหไมมีการถายเทความรอนออกสูดานขาง 
- บริเวณขอบเขตดานซาย 

 
พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i,j ของวัสดุทนไฟ เนื่องจากปริมาตร

ควบคุมรอบจุด i, j อยูบริเวณดานขางของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตร
ควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน 
สามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j ไดดังนี้ 
 

0
4

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1,j มายังจุด i, j โดยความรอนเคลื่อนที่ผานผิว

22
2 zrri

∆
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−π  และระยะหางเทากับ r∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,,1 −−   

ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →−  = ( )
r

TTzrrk jiji
iW ∆

−∆
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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− − ,,1
1 22
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ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j มายังจุด i, j โดยความรอนเคลื่อนที่

ผานผิว 
22

2 zrri
∆

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

+π  และระยะหางเทากับ r∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

jiji TT ,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →+  = ( )
r

TTzrrk jiji
iE ∆

−∆
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

+ + ,,1
1 22

2π  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1 มายังจุด i, j  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไมมีการ
ถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

jiQ ji ,1, →−  = 0  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1 มายังจุด i, j โดยที่ความรอนเคลื่อนที่
ผานผิว rri∆π2 และระยะหางเทากับ z∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,1, −+  ดังนั้น
สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,1, →+   = ( )
z

TT
rrk jiji

iT ∆

−
∆ + ,1,

1 2π  
 
เนื่องจากกําหนดให  zr ∆=∆  

และจากสมการ 0
4

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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⎝
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⎜
⎝
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− ++− jijiiTjijiiEjijiiW TTrkTTrrkTTrrk πππ  

 
จัดรูปใหมไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิขอบดานซายวัสดุทนไฟไดดังนี้ 
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,
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2
22    (2.33) 

 
- บริเวณขอบเขตดานขวา 

 
พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i,j ของวัสดุทนไฟ เนื่องจากปริมาตร

ควบคุมรอบจุด i, j อยูบริเวณดานขางของวัสดุทนไฟ ซึ่งมีการถายเทความรอนเขามายังปริมาตร
ควบคุมโดยการนําความรอนจากบริเวณขางเคียง ดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไปของพลังงาน
สามารถเขียนสมการรอบปริมาตรควบคุม i, j ไดดังนี้ 
 

0
4

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j มาสูปริมาตร
ควบคุม 
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j มายังจุด i, j โดยความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

22
2 zrri

∆
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−π และระยะหางเทากับ r∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,,1 −−  ดัง

นั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →−  = ( )
r

TTzrrk jiji
iW ∆

−∆
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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− − ,,1

22
21 π  

 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i+1, j  มายังจุด i, j  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่

ผานผิว
22

2 zrri
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+π  และระยะหางเทากับ r∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ 

jiji TT ,,1 −+  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
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jiQ ji ,,1 →+  = ( )
r

TTzrrk jiji
iE ∆

−∆
⎟
⎠
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⎜
⎝
⎛ ∆

+ + ,,1
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2π  

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1 มายังจุด i, j  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว rri∆π2 และ
ระยะหางเทากับ z∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,1, −−  ดังนั้นสามารถเขียนสม
การไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,1, →−  = ( )
z

TT
rrk jiji

iB ∆

−
∆ − ,1,

1 2π  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1 มายังจุด i, j เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขต
กําหนดใหไมมีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

jiQ ji ,1, →+   = 0  
 
เนื่องจากกําหนดให  zr ∆=∆  

และจากสมการ 0
4

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 
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จัดรูปใหมไดดังนี้ 
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ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิขอบดานขวาวัสดุทนไฟไดดังนี้ 
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⎠
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⎛
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−
=

−+−

iBiEiW

jiiBjii
E

jiiW

ji

rkrrkrrk

TrkTrrkTrrk
T

111

1,1,1
1

,111

,

2
22

2
22             (2.34) 

 
- บริเวณขอบเขตที่มีการถายเทความรอนโดยการพาความรอนและการแผรังสี 
- บริเวณผิวตรงกลาง 

 
การถายเทความรอนบริเวณเปลือกเหล็กออกสูภายนอกสามารถพิจารณาไดโดย    

สมการสมดุลพลังงาน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะสมมุติใหมีการถายเทความรอนโดยการพาความรอนและ
การแผรังสีเฉพาะในแนวแกน r เทานั้น พิจารณาสมดุลพลังงานรอบปริมาตรควบคุม i, j  บริเวณ
เปลือกเหล็ก เนื่องจากปริมาตรควบคุมรอบจุด i, j อยูบริเวณเปลือกเหล็ก ซึ่งสมมุติใหมีการถายเท
ความรอนในแนวแกน r เทานั้น ดังนั้นจากกฎการไมสูญหายไปของพลังงานสามารถเขียนสมการ
รอบปริมาตรควบคุม i, j ไดดังนี้ 
 

0
4

1
=∑

=i
iQ   

 
โดยที่  iQ  คืออัตราการเคลื่อนที่ของความรอนจากจุดตางๆทุกทิศทางรอบจุด i, j มาสูปริมาตร
ควบคุม 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j  ซึ่งอยูในวัสดุทนไฟที่มีคาการนําความรอนเทากับ k1W 

มายังจุด  i, j โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zrri ∆⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−
2

2π  และระยะหางเทากับ r∆ ความ

แตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,,1 −−  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →−  = ( )
r

TT
zrrk jiji

iW ∆

−
∆⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

− − ,,1
1 2

2π  

 
เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว zri∆π2  ซึ่ง
สามารถเขียน   สมการไดดังนี้ 
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jiQ radconv ,→+  = ( ) ( )4

,,,, 22 kjiikjisi TzrTTzrh ∆+−∆ πεσπ  
 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1 มายังจุด i, j  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
2 rri

∆π

และระยะหางเทากับ z∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,1, −−  ดังนั้นสามารถเขียน
สมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,1, →−  = ( )
z

TTrrk jiji
iB ∆

−∆ − ,1,
2 2

2π  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1 มายังจุด i, jโดยความรอนเคลื่อนที่ผาน
ผิว 

2
2 rri

∆π  และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ  jiji TT ,1, −+        
ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,1, →+   = ( )
z

TTrrk jiji
iT ∆

−∆ + ,1,
2 2

2π  
 
กําหนดให  zr ∆=∆  

และจากสมการ 0
4

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 0

22
2

2

,1,2,1,2

4
,,,,12

=−+−+

∆+−∆+−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−

+−

−

jijiiTjijiiB

jiijisijijiiW

TTrkTTrk

TzrTTzrhTTrrk

ππ

πεσππ  

 
จัดรูปใหมไดดังนี้ 
 

( ) ( ) 022

2
2

2
2

4
,,,,

,2221,21,2,12

=∆+−∆+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

− +−−

kjiikjisi

jiiTiBiWjiiTjiiBjiiW

TzrTTzrh

TrkrkrrkTrkTrkTrrk

πεσπ

ππππππ

 
จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
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( ) 02
2

2
2

2

),,(,,

,2221,21,2,12

=++−∆+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

− +−−

kjiPCkjisi

jiiTiBiWjiiTjiiBjiiW

TSSTTzrh

TrkrkrrkTrkTrkTrrk  

 
เมื่อ ( )4*

,6 jiiC TzrS ∆−= εσ  
 
       ( )3*

,,8 kjiiP TzrS ∆= εσ  
 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวตรงกลางที่มีการถายเทความรอนโดยการพาความ
รอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−∆+++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+∆+++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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−
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+−−

PiiTiBiW

CSijiiTjiiBjiiW

kji

Szrhrkrkrrk

SzTrhTrkTrkTrrk
T

2
2

2

2
2

2

222

1,21,2,12

,,           (2.35) 

 
- บริเวณขอบเขตดานขางซาย 

 
พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j  ซึ่งอยูในวัสดุทนไฟที่มีคาการนําความ

รอนเทากับ k2w มายังจุด  i, j โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 
22

2 zrri
∆

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−π  และระยะหางเทา

กับ r∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,,1 −−  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →−  = ( )
r

TTzrrk jiji
iW ∆

−∆
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

− − ,,1
1 22

2π  

 
เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
2 zri

∆π  ซึ่ง
สามารถเขียน   สมการไดดังนี้ 
   

jiQ radconv ,→+  = ( ) ( )4
,,,, 2

2
2

2 kjiikjisi TzrTTzrh ∆
+−

∆ πεσπ  
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1 มายังจุด i, j  เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตกําหนดใหไมมีการ
ถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

jiQ ji ,1, →−  = 0  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1 มายังจุด i, jโดยความรอนเคลื่อนที่ผาน
ผิว 

2
2 rri

∆π  และระยะหางเทากับ z∆  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ  jiji TT ,1, −+ ดังนั้น
สามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,1, →+   = ( )
z

TTrrk jiji
iT ∆

−∆ + ,1,
2 2

2π  
 
กําหนดให  zr ∆=∆  

และจากสมการ 0
4

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 

( ) ( ) ( )
( ) 0

2
2

2

,1,2

4
,,,,12
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∆
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+

−
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TTrk
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π
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จัดรูปใหมไดดังนี้ 
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จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
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เมื่อ ( )4*
,6 jiiC TzrS ∆−= εσ  

 
       ( )3*

,,8 kjiiP TzrS ∆= εσ  
 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวขอบเขตขางซายที่มีการถายเทความรอนโดยกา
รพาความรอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−∆+++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+∆++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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−
=

+−

22

22

222

1,2,12

,,
P

iiTiTiW

C
SijiiTjiiW

kji Szhrrkrkrrk

S
zThrTrkTrrk

T    (2.36) 

 
 

- บริเวณขอบเขตดานขางขวา 
 

พิจารณาการนําความรอนจากจุด i-1, j  ซึ่งอยูในวัสดุทนไฟที่มีคาการนําความ

รอนเทากับ k2w มายังจุด  i, j โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 
22

2 zrri
∆

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−π  และระยะหางเทา

กับ r∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,,1 −−  ดังนั้นสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,,1 →−  = ( )
r

TTzrrk jiji
iW ∆

−∆
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

− − ,,1
1 22

2π  

 
เนื่องจากเปนบริเวณผิวดานนอกซึ่งมีการถายเทความรอนดวยการพาความรอนและการแผรังสีดัง
นั้น พิจารณาการถายเทความรอนมายังจุด i, j โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 

2
2 zri

∆π  ซึ่ง
สามารถเขียน   สมการไดดังนี้ 
   

jiQ radconv ,→+  = ( ) ( )4
,, 2

2
2

2 jiijisi TzrTTzrh ∆
+−

∆ πεσπ  
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พิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j-1 มายังจุด i, j  โดยที่ความรอนเคลื่อนที่ผานผิว 
2

2 rri
∆π

และระยะหางเทากับ z∆ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเทากับ jiji TT ,1, −−  ดังนั้นสามารถเขียน
สมการไดดังนี้ 
 

jiQ ji ,1, →−  = ( )
z

TTrrk jiji
iB ∆

−∆ − ,1,
2 2

2π  
 
ในทํานองเดียวกันพิจารณาการนําความรอนจากจุด i, j+1 มายังจุด i, j เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขต
กําหนดใหไมมีการถายเทความรอนบริเวณผิวดานขาง ดังนั้น 
 

jiQ ji ,1, →+   = 0  
 
กําหนดให  zr ∆=∆  

และจากสมการ 0
4

1
=∑

=i
iQ  ดังนั้น 

 

( ) ( ) ( )
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จัดรูปใหมไดดังนี้ 
 

( ) ( ) 0
2

2

22

4
,,

,221,2,12

=
∆

+−∆+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

−−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

− −−

jiijisi

jiiBiWjiiBjiiW

TzrTTzrh

TrkrrkTrkTrrk

πεσπ

ππππ
 

 
จากสมการ (2.21) แทนคาของสมการการแผรังสีความรอนไดดังนี้ 
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เมื่อ ( )4*

,6 jiiC TzrS ∆−= εσ  
 
       ( )3*

,,8 kjiiP TzrS ∆= εσ  
 
ดังนั้นสมการในการคํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบเขตดานขวาที่มีการถายเทความรอนโดยการพา
ความรอนและการแผรังสีไดดังนี้ 
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S
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T    (2.37) 

 
 
จากสมการทางคณิตศาสตรทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปเขียนโปรแกรมเพื่อจําลองสภาวะ
การถายเทความรอนไดในบทที่ 3 
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บทที่  3 
 

แบบจําลองการถายเทความรอน 

3.1 การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเมื่อพัฒนาแบบจําลองการกระจายตัวของความรอนใน
วัสดุทนไฟ โดยพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตรของปรากฏการณการถายเทความรอนในระนาบ 3 
มิติของรูปแบบที่เปนแผน (Plate) และ 2 มิติในรูปแบบทรงกระบอก โดยนําแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรที่ไดจากบทที่ 2 มาเขียนในโปรแกรม Matlab ตามอัลกอริทึมที่แสดงในรูปที่ 3.1 

3.2 การจําลองสภาวะของการถายเทความรอน 

- กําหนดคาสภาวะภายนอกดังนี้คือ อุณหภูมิภายนอกและคาการนําความรอน 
ซึ่งไดจากการทดลองตามภาคผนวก ก. 

- กําหนดชนิดและความหนาของชั้นวัสดุทนไฟแตละชั้น เพื่อใชในการจําลอง
สภาวะตามรูปที่ 3.2. 

- ทําการจําลองสภาวะของการถายเทความรอน โดยกําหนดใหอุณหภูมิภายใน
เตาเผาคงที่ (Uniform temperature)  

- ทําการจําลองสภาวะของการถายเทความรอน โดยกําหนดใหอุณหภูมิภายใน
เตาไมเทากันใน 

- ทําการจําลองสภาวะของการถายเทความรอน โดยสมมติใหบริเวณนั้นมีความ
หนาของอิฐต่ํากวาความหนาเดิม ซึ่งเปนผลใหบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ทําการเก็บขอมูลจากการวัดอุณหภูมิบริเวณผนังเตาตามรูปที่ 3.2 เพื่อเปรียบ
เทียบกับผลการจําลองสภาวะ โดยใชเครื่องมือเลเซอรวัดอุณหภูมิ 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

นําผลที่ไดจากการจําลองสภาวะเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการเก็บขอมูล 
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(p)    Ti,j,k =........... 1<i<L, j =1,W, k = 1,H

c

จบการคํานวณ

ตรวจสอบผลจากการคํานวณวาลูเขาหรือไม
T2,3,3 (p) - T2,3,3 (p-1) < 0.001

คํานวณอุณหภูมิบริเวณผิวดานนอกที่มี่การพาและการแผรังสีความรอน
(p)    T L,j,k =TL,j,k(p-1)-w(T*L,j,k(p-1)-TL,j,k(p))

1<j<W, 1<k<H เม่ือ 0 < w < 1

คํานวณอุณหภูมิบริเวณรอยตอระหวางช้ันของวัสดุทนไฟ
(p)    Ti,j,k =........... i=l1,3 1<j<W, 1<k<H

คํานวณอุณหภูมิบริเวณขอบโดยรอบทั้งหมด

คํานวณอุณหภูมิภายในทั้งหมด
(p)    Ti,j,k =........... 1<i<L, 1<j<W, 1<k<H

เพิ่มรอบในการคํานวณ p
p = p+1

กําหนดอุณหภูมิที่ผิวผนังดานภายในเตาและ
อุณหภูมิที่ส่ิงแวดลอมภายนอก

T1,j,k = Thot Tsur

กําหนดอุณหภูมิเบ้ืองตนที่ทุกจุดในการคํานวณ
(p=0)         Ti,j,k = Tinitial

c
กําหนดรอบที่ 0

p=0

ไมใช

 ใช

คํานวณคาการนําความรอนทุกจุด
ki,j,k at Ti,j,k

 
                      รูปที่ 3.1 แสดงแผนภาพการคํานวณ 
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รูปที่ 3.2 แสดงผนังของชั้นวัสดุทนไฟที่ใชในการจําลองสภาวะ 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

4.1 ผลการจําลองสภาวะในระบบพิกัดฉาก 

จากการจําลองสภาวะการถายเทความรอนผานชั้นผนังวัสดุทนไฟตามสมการ
ทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้น โดยใชคาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางรอบการคํานวณกอน
หนากับรอบปจจุบันที่ 0.001 ณ จุดที่พิจารณา ในการวิจัยนี้กําหนดใหความรอนถายเทผานชั้น
วัสดุทนไฟ 3 ชั้น คือ HI 33 ความหนา 25 cm, IF 145 ความหนา 5 cm และ Super1100 ความ
หนา 5 cm โดยมีผนังเหล็กที่ความหนา 2 cm อยูภายนอก กําหนดใหอุณหภูมิภายในเตาเผาที่ 
1603 K และอุณหภูมิอากาศภายนอกที่ 310 K  

4.1.1 กรณีอุณหภูมิภายในเตาคงที่ 

462.248
0
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ความหนาของชั้นวัสดุทนไฟ (cm)

อุณ
หภ

ูมิ 
(K

)

HI-33 IF145 SUPER1100 Steel

รูปที่ 4.1 ผลการจําลองสภาวะการถายเทความรอนผานผนังชั้นวัสดุทนไฟเมื่ออุณหภูมิภายใน
เตาคงที่ ที่คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน 5 W/m2K 

การถายเทความรอนโดยการนําความรอนในชั้นวัสดุทนไฟตามรูปที่ 4.1 พบวาใน
ชั้นวัสดุทนไฟที่ 1 และ 2 อุณหภูมิจะลดลงอยางชาๆและลดลงอยางรวดเร็วในชั้นที่ 3 ซึ่งเปนการ
ลดลงทั่วทั้งระนาบเนื่องจากกําหนดใหที่ขอบเขตดานขางตามแนวแกน Y–Z มีอัตราการ              
นําความรอนคงที่ การลดลงของอุณหภูมินั้นสัมพันธกับคาการนําความรอนของวัสดุทนไฟชนิด
นั้นๆและคาการนําความรอนจะแปรผันตามอุณหภูมิในแตละตําแหนงภายในวัสดุทนไฟ   
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บริเวณผิวผนังชั้นนอกเปนการถายเทความรอนออกสูภายนอกโดยอาศัยการพา    
ความรอนและการแผรังสี การพาความรอนที่ใชในการจําลองสภาวะกําหนดใหเปนแบบการพา
ตามธรรมชาติ มีคาสัมประสิทธิ์การพาความรอน 5 W/m2K เนื่องจากเตาเผาที่พิจารณาจะอยูภาย
ในอาคารโรงงานซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศต่ํา ทําใหในการวิจัยนี้ใชคาสัมประสิทธิ์การพา  
ความรอนที่คาต่ําในการจําลองสภาวะ จากสมการทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นพบวาที่คา
สัมประสิทธิ์การพาความรอนต่ํา การพาความรอนจะมีผลตอระบบสมการที่พัฒนาขึ้นในชวงที่
อุณหภูมิไมสูงมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.2 แตเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการแผรังสีจะสงผล
ตอระบบสมการมากขึ้น เนื่องจากสมการการแผรังสีเปนสมการที่มีความไมเปนเชิงเสนสูง จงึสงผล
ตอระบบสมการถึงแมวาอุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยก็ตาม  

ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของคาสัมประสิทธิ์การพาความรอน 
คาสัมประสิทธิ์ อุณหภูมิที่ผนังเตา Q การนําความรอน Q การพาความรอน Q การแผรังสี 

การพาความรอน (W/m2K) (K) (W/m2) (W/m2) (W/m2) 
5 462.25 1298.50 761.45 517.56 
6 447.55 1290.97 825.28 454.95 
8 424.15 1289.70 913.17 367.01 

 

462.248
447.546
424.146200
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h=5 h=6 h=8

 
รูปที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบผลการจําลองสภาวะการถายเทความรอนผานผนังชั้นวัสดุทนไฟ
เมื่ออุณหภูมิภายในเตาคงที่ ที่คาสัมประสิทธิ์การพาความรอนตางๆ 
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จากผลการจําลองสภาวะที่คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน 5 W/m2K อุณหภูมิที่
ผิวผนังเตาเทากับ 462.25 K ดังนั้นอัตราการสูญเสียความรอนจากการนําความรอนเทากับ 
1298.50 W/m2 จากการพาความรอนเทากับ 761.45 W/m2 และจากการแผรังสีเทากับ 517.56 
W/m2 ผลรวมของการสูญเสียความรอนจากการพาความรอนและการแผรังสีเทากับ 1279 W/m2 
แตกตางจากอัตราการสูญเสียความรอนจากการนําความรอน 19 W/m2 อันเกิดจากการคํานวณ
ของโปรแกรม ที่ตองกําหนดคาความผิดผลาดที่สามารถยอมรับไดของความแตกตางระหวาง
อุณหภูมิที่คํานวณไดในรอบกอนกับรอบปจจุบันที่ตองนอยมากและการใชคาหนวงที่ต่ํามากดังจะ
กลาวตอไป จากผลความแตกตางดังกลาวสามารถที่จะยอมรับไดในระดับหนึ่งเนื่องจาก โดยเมื่อ
ผลตางของอุณหภูมิที่คํานวณที่อุณหภูมิสูงแตกตางกัน 1 K จะสงผลตออัตราการสูญเสียความ
รอนจากการนําความรอนเพียงเล็กนอย แตจะสงผลตอการสูญเสียความรอนจากการพาความรอน
และการแผรังสีมาก จากการจําลองสภาวะหากผลการจาํลอง ผลตางของอุณหภูมิที่คํานวณได
มากกวา  1 K จะทําใหผลการคํานวณอัตราการสูญเสียความรอนจากการนําความรอนแตกตาง
เพียง  2  W/m2 แตจะทําใหการคํานวณผลรวมของการสูญเสียความรอนจากการพาความรอนและ
การแผรังสีแตกตางถึง 10 W/m2 เปนผลใหความแตกตางระหวางอัตราการสูญเสียความรอนจาก
การนําความรอนกับผลรวมของการสูญเสียความรอนจากการพาความรอนและการแผรังสีลดลง 

 จากการจําลองสภาวะยังพบวาการแผรังสีจะสงผลตอความมีเสถียรภาพของ
ระบบสมการที่พัฒนาขึ้นมาก ความไมมีเสถียรภาพของระบบสมการที่พัฒนาขึ้นเกิดจากสมการ
การแผรังสี เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจะสงผลใหคาตามสมการดังกลาวเปลี่ยนแปลง
มากโดยเฉพาะอยางยิ่งที่อุณหภูมิสูง ถึงแมวาจะทําการปรับปรุงสมการดังกลาวใหอยูในรูปของ 
สมการเสนตรง โดยใชการประมาณคาของนิวตัน ซึ่งใชหลกัการทางเรขาคณิตของเสนสัมผัส 
(geometry of tangent line) ปรับใหสมการมีความเปนเสนตรงมากขึ้น ณ ที่จุดอุณหภูมิที่ตองการ
ทราบคาและเพื่อใหการปรับเปลี่ยนไปของอุณหภูมิเปนไปอยางเสถียรภาพ ในโปรแกรมการ
คํานวณจะใชวิธีหนวง (under relaxation method) มาชวยในสมการที่เกี่ยวของกับการแผรังสี 
โดยคา ω จะหนวงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ใชในการคํานวณในรอบถัดไปดังสมการ 

)( *
oldoldnew TTTT −+= ω  คา ω ที่ใชในการจําลองสภาวะจะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 และพบ

วาที่คา ω ต่ําจะชวยลดความไมเสถียรของระบบสมการที่ไมเปนเชิงเสนสูงมากขึ้น แตถาใชคาต่ํา
มากเกินไปก็จะใชระยะเวลาในการคํานวณยาวนานขึ้น จากการทดลองพบวาคาที่ ω ที่เหมาะสม
เทากับ 0.15 จะชวยในการหนวงพจนของการแผรังสีเพื่อใหระบบสมการมีเสถียรภาพในการ
ประมวลผลมากขึ้น  
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4.1.2 กรณีอุณหภูมิภายในเตาบางตําแหนงไมเทากัน 

ในสภาวะความเปนจริงอุณหภูมิบางตําแหนง ณ บริเวณผนังเตาจะมีอุณหภูมิไม
เทากับตําแหนงอื่นอาจเนื่องมาจากที่ ณ ตําแหนงนั้นอยูใกลกับบริเวณหัวเผา ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวา
ตําแหนงอื่น ดังนั้นในกรณีนี้จะทําการจําลองสภาวะโดยกําหนดใหบริเวณผิวผนังภายในเตาดาน
ลางซายมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอื่นดังรูปที่ 4.3 โดยมีอุณหภูมิที่ 2000 K 
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           รูปที่ 4.3 แสดงตําแหนงที่บริเวณผนังเตาดานในที่มีอุณหภูมิสูงกลาวบริเวณอื่น   
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รูปที่ 4.4 ผลจากการจําลองสภาวะเมื่ออุณหภูมิผนังเตาไมเทากันที่ตําแหนง y=8 และ z=8  
เปรียบเทียบกับตําแหนง y=2 และ z=2 
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                         รูปที่ 4.5 แสดงกรณีอุณหภูมิผนังเตาดานในไมเทากันที่ระนาบ y-z   
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ผลจากการถายเทความรอนเมื่ออุณหภูมิผนังเตาไมเทากันแสดงดังรูปที่ 4.4 และ 
4.5 เปนเปรียบเทียบระหวางตําแหนงที่อุณหภูมิที่ผนังเตาดานในสูงกวาบริเวณอื่น พบวาบริเวณ
ชั้นวัสดุทนไฟที่ใกลกับบริเวณที่อุณหภูมิสูงจะมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอื่นเปนผลใหอุณหภูมิ ณ 
ระนาบนั้นไมเทากันตามรูปที่ 4.6 แตเมื่อระยะหางออกไปพบวาความแตกตางของอุณหภูมิจะลด
ลงโดยความรอนจะกระจายไปทั่วทั้งระนาบนั้นตามรูปที่ 4.6-4.8 แสดงการกระจายความรอนที่
ระนาบตางๆในแตละชนิดของวัสดุทนไฟ และท่ีผิวผนังจะมีความแตกตางของอุณหภูมินอยมากแต
จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกวากรณีแรกอันเปนผลจากอุณหภูมิภายในสูงขึ้น 

ผลจากการจําลองสภาวะแสดงใหเห็นวา การกระจายตัวของความรอนจะพยายามกระจายไปทุก
ทิศทางเพื่อใหบริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดลงใหเทากันทั้งระนาบหากพิจารณาใหระนาบ  Y - Z  มี
ขนาดใหญข้ึนก็จะสามารถแสดงใหเห็นถึงการกระจายของอุณหภูมิของอุณหภูมิผนังไดดียิ่งขึ้น แต
จะใชเวลานานในการคํานวณมากขึ้นจนติดปญหาเรื่องความสามารถของคอมพิวเตอรที่ใชในการ
คํานวณ และจากการจําลองสภาวะยังคงพบวาพจนการแผรังสีจะสงผลตอเสถียรภาพในการ
ประมวลผลเหมือนกับกรณีที่ 1 ตามที่ไดวิเคราะหไว 
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รูปที่ 4.6 แสดงกรณีอุณหภูมิผนังเตาไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ความหนาอิฐ 5 cm ในชั้นวัสดุทนไฟ
ที่ 1 
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รูปที่ 4.7 แสดงอุณหภูมิกรณีอุณหภูมิผนังเตาไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ความหนาอิฐ 25 cm ในชั้น
วัสดุทนไฟที่ 1 
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รูปที่ 4.8 แสดงอุณหภูมิกรณีอุณหภูมิผนังเตาไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ความหนาอิฐ 30 cm ในชั้น
วัสดุทนไฟที่ 2 
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รูปที่ 4.9 แสดงอุณหภูมิกรณีอุณหภูมิผนังเตาไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ความหนาอิฐ 35 cm ในชั้น
วัสดุทนไฟที่ 3 
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รูปที่ 4.10 แสดงอุณหภูมิกรณีอุณหภูมิผนังเตาไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ผิวผนังเหล็กดานนอก 



                                                                                                                  
                                                                                                               

 

97 

4.1.3 กรณีความหนาของผนังไมเทากัน 

ในบางครั้งความหนาของวัสดุทนไฟภายในเตาอาจไมเทากันอันเกิดจากอิฐทนไฟ
บางกอนหลุดออกมาหรือเกิดการขัดสีที่ผิวผนังทําใหผนังบางลงทําใหความรอนสามารถที่จะเขาไป
ดานในของวัสดุทนไฟที่หลุดออกไดมากขึ้น ดังนั้นในกรณีนี้จะทําการจําลองสภาวะโดยสมมติใหมี
บางบริเวณมีวัสดุทนไฟหลุดออกจนถึงวัสดุทนไฟชั้นที่ 2 ทําใหความรอนสามารถเขาไปถึงบริเวณ
ชั้นในได ดังรูปที่ 4.11 

 รูปที่ 4.11 แสดงบริเวณที่วัสดุทนไฟชั้นที่ 1 หลุดออกเปนผลใหความรอนสามารถเขาสูดานใน  
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รูปที่ 4.12 ผลการจําลองสภาวะการถายเทความรอนผานผนังชั้นวัสดุทนไฟกรณีความหนาของ
ผนังไมเทากันเปรียบเทียบระหวาง ตําแหนง y=2 และ z=2 กับ ตําแหนง y=10 และ z=10 

บริเวณที่วัสดุทนไฟ
ในชั้นที่ 1 หลุดออก 
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 การจําลองสภาวะการถายเทความรอนเมื่อความหนาของผนังไมเทากัน ในกรณีนี้
ความรอนจะเขาถึงบริเวณชั้นในที่เปนชองวางโดยตรงจึงสงผลใหอุณหภูมิรอบบริเวณวัสดุทนไฟที่
มีการสึกกรอนหรือหลุดออกมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอื่นมากและลดลงเมื่อหางออกไป เมื่อเปรียบ
เทียบกับตําแหนงอื่นที่ไมมีการหลุดออกของวัสดุทนไฟ ดังแสดงในรูปที่ 4.12  จากรูปที่ 4.13 พบ
วาการกระจายของความรอนภายในชั้นวัสดุทนไฟจะคลายกับในกรณีที่ 2 โดยเฉพาะ บริเวณโดย
รอบชองวางที่วัสดุทนไฟหลุดออกจะมีอุณหภูมิจะสูงขึ้นมากกวา และสงผานไปยังวัสดุทนไฟชั้นถัด
ไปทําใหอุณหภูมิในชั้นนั้นสูงขึ้นกวากรณีที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 4.13 เนื่องจากความรอนไดสงผาน
เขาไปถึงบริเวณชั้นในของวัสดุทนไฟโดยตรงและสงผานมายังบริเวณผิวผนังเตาจึงทําใหผิวผนังมี
อุณหภูมิสูงขึ้นมากกวากรณีอ่ืน และจากการจําลองสภาวะยังคงพบวาพจนการแผรังสีจะสงผลตอ
เสถียรภาพในการประมวลผลเหมือนกับกรณีที่ 1 ตามที่ไดวิเคราะหไวเชนกัน 
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รูปที่ 4.13 แสดงอุณหภูมิกรณีความหนาของผนังไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ความหนาอิฐ 10 cm 
ของวัสดุทนไฟชั้นที่ 1 
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รูปที่ 4.14 แสดงอุณหภูมิกรณีความหนาของผนังไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ความหนาอิฐ 25 cm 
ของวัสดุทนไฟชั้นที่ 1 
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รูปที่ 4.15 แสดงอุณหภูมิกรณีความหนาของผนังไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ความหนาอิฐ 30 cm 
ของวัสดุทนไฟชั้นที่ 2 
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รูปที่ 4.16 แสดงอุณหภูมิกรณีความหนาของผนังไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ความหนาอิฐ 35 cm
ของวัสดุทนไฟชั้นที่ 3  
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รูปที่ 4.17 แสดงอุณหภูมิกรณีความหนาของผนังเตาไมเทากันที่ระนาบ y-z ที่ผิวผนังเหล็ก       
ดานนอก 



                                                                                                                  
                                                                                                               

 

101 

4.2 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของเตาเผาพิกัดฉาก 

ลักษณะเตาที่ทําการวัดอุณหภูมิเปนเตาทรงสูกบาศกขนาด 200 X 220 X 300 
cm ตามรูปที่ 4.18 โดยไวใชเรียงเผาวัสดุทนไฟประเภทสินคา คิลน เฟอรนิเจอร ที่อุณหภูมิ 1603K   
วัสดุทนไฟที่ใขในเตาแบงออกเปน 3 ประเภท คือ HI 33 ความหนา 25 cm, IF 145 ความหนา 5 
cm และ Super1100 ความหนา 5 cm โดยมีผนังเหล็กที่ความหนา 2 cm อยูภายนอก ตามรูปที่ 
4.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               รูปที่ 4.18 แสดงลักษณะของเตาที่ใชตรวจวัดขอมูล 
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ผนังวัสดุทนไฟ 
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อุณหภูมิ 
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                       รูปที่ 4.19 แสดงผนังของชั้นวัสดุทนไฟที่ใชในการจําลองสภาวะ 
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                                รูปที่ 4.20 แสดงตําแหนงที่วัดอุณหภูมิจากผนังเตา 
 

 จากการวัดอุณหภูมิผนังเตาตามรูปที่ 4.20 ไดแบงพื้นที่ของผนังเตาออกเปน 9 
สวนโดยในแตละสวนไดทําแบงการวัดอุณหภูมิออกเปน 9 จุดดังแสดงในรูปที่ 4.21 โดยอุณหภูมิ
ในแตละสวนจะเปนตัวแทนของอุณหภูมิ ณ บริเวณนั้น ทั้งนี้เนื่องจากติดปญหาโครงสรางของเตา
ที่ไมสามารถวัดอุณหภูมิไดตอเนื่องทุกจุดและความสามารถของคอมพิวเตอรที่ไมสามารถคํานวณ
เมตริกขนาดใหญมากได 
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                    รูปที่ 4.21 แสดงตําแหนงที่วัดอุณหภูมิในแตละสวนของผนังเตาตามรูปที่ 4.20   

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวัดอุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆที่ผนังเตาดานนอก 
สวนที่ อุณหภูมิที่ผนังเตา (K) คาเฉลี่ยอุณหภูมิ 
ตําแหนง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (K) 

1 408 409 413 410 408 411 409 409 413 410 
2 410 413 416 412 417 412 410 407 411 412 
3 421 425 417 416 421 413 417 417 418 418 
4 408 412 409 410 409 407 410 411 409 409 
5 411 413 409 412 410 410 416 411 411 411 
6 420 422 421 417 419 419 420 418 416 419 
7 407 407 406 410 411 415 412 414 413 411 
8 411 413 416 415 414 415 417 415 414 414 
9 419 417 418 423 415 417 419 417 417 418 
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4.3 การเปรียบเทียบผลการคํานวณและขอมูลจากการวัดในระบบพิกัดฉาก 

       ตารางที่ 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวัดและการคํานวณในพิกัดฉาก 
ตําแหนง อุณหภูมิที่ผนังเตา (K) ความแตกตาง 

  จากการวัด จากการคํานวณ  (%) 
1 408 462.25 11.74 
2 409 462.25 11.52 
3 413 462.25 10.65 
4 410 462.25 11.30 
5 408 462.25 11.74 
6 411 462.25 11.09 
7 409 462.25 11.52 
8 409 462.25 11.52 
9 413 462.25 10.65 

               *ขอมูลในตารางที่ 4.1 เปนขอมูลการวัดอุณหภูมิสวนที่ 1 ตามรูปที่ 4.21 
 

ผลจากการจําลองสภาวะเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการวัดอุณหภูมิตามตารางที่ 
4.3 แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิผนังที่ไดจากคํานวณมีคาสูงกวาอุณหภูมิที่ไดจากการวัดที่ผิวผนังเตา 
ทั้งนี้เนื่องจากในแบบจําลองกําหนดใหที่ผิวสัมผัสระหวางชั้นของวัสดุทนไฟมีการถายเทความรอน
ในทิศทาง x ทิศทางเดียวและไมมีชองวางระหวางรอยตอของวัสดุทนไฟทั้งสองชนิด    ในสภาวะ
ความเปนจริงนั้นจะมีชองวางเกดิขึ้นระหวางชั้นอันเนื่องจากการจัดเรียงของวัสดุทนไฟในแตละชั้น 
อันเปนผลใหมีคาการตานทานการถายเทความรอน ณ บริเวณนั้นเกิดขึ้น และสงผลใหอุณหภูมิ
บริเวณรอยตอลดลงอยางรวดเร็วในแตละชั้นจึงทําใหอุณหภูมิที่วัดไดที่ผิวผนังเตาแตกตางจากการ
จําลองสภาวะ อยางไรก็ตามหากพบวาอุณหภูมิที่ไดจากการวัดสูงกวาจากการคํานวณก็จะแสดง
ใหเห็นวามีปญหาเกิดขึ้นกับผนังเตานั้น 
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4.4 ผลการจําลองสภาวะในระบบพิกัดทรงกระบอก 

การจําลองสภาวะการถายเทความรอนผานชั้นผนังวัสดุทนไฟในระนาบ 2 มิติของ
ระบบพิกัดทรงกระบอกตามสมการทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้น โดยใชคาความแตกตางของ
อุณหภูมิระหวางรอบการคํานวณกอนหนากับรอบปจจุบันที่ 0.001 ณ จุดที่พิจารณา ในการวิจัยนี้
ทําการจําลองสภาวะของหมอเผาปูนซิเมนตโดยกําหนดใหความรอนถายเทผานชั้นวัสดุทนไฟ1 ชั้น 
คือ KB70  ความหนา 23 cm โดยมีเปลือกหมอเหล็กที่ความหนา 5 cm อยูภายนอก กําหนดให
อุณหภูมิภายในเตาเผาที่ 1373 K และอุณหภมูิอากาศภายนอกที่ 310 K 

4.4.1 กรณีอุณหภูมิภายในเตาตงที่ 

512.822
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รูปที่ 4.22 ผลการจําลองสภาวะการถายเทความรอนผานผนังชั้นวัสดุทนไฟในพิกัดทรงกระบอก
เมื่ออุณหภูมิภายในเตาคงที่ที่คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน 30 W/m2K 

การถายเทความรอนโดยการนําความรอนในชั้นวัสดุทนไฟตามรูปที่ 4.22 พบวา
ในชั้นวัสดุทนไฟ KB70 อุณหภูมิจะลดลงอยางรวดเร็วและคอนขางคงที่ที่บริเวณเปลือกหมอซ่ึง
เปนการลดลงทั่วทั้งระนาบเนื่องจากกําหนดใหที่ขอบเขตดานขางตามแนวแกน Z มีอัตราการ              
นําความรอนคงที่ การลดลงของอุณหภูมินั้นสัมพันธกับคาการนําความรอนของวัสดุทนไฟชนิด
นั้นๆและคาการนําความรอนจะแปรผันตามอุณหภูมิในแตละตําแหนงภายในวัสดุทนไฟ   

บริเวณผิวเปลือกหมอเปนการถายเทความรอนออกสูภายนอกโดยอาศัยการพา    
ความรอนและการแผรังสี การพาความรอนที่ใชในการจําลองสภาวะกําหนดใหมีคาสัมประสิทธิ์  
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การพาความรอน 30 W/m2K เนื่องจากเตาปูนซิเมนตโดยทั่วไปจะตั้งอยูภายนอกอาคารซึ่งมีอัตรา
การไหลของอากาศสูงกวาภายในอาคาร ดังนั้นในการวิจัยนี้สําหรับเตาเผาทรงกระบอกจะใชคา
สัมประสิทธิ์การพาความรอนสูงสําหรับการพาตามธรรมชาติในการจําลองสภาวะ จากสมการทาง
คณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นพบวาที่คาสัมประสิทธิ์การพาความรอนต่ํา การพาความรอนจะมีผลตอ
ระบบสมการที่พัฒนาขึ้นในชวงที่อุณหภูมิไมสูงมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.23 แตเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นการแผรังสีจะสงผลตอระบบสมการมากขึ้น เนื่องจากสมการการแผรังสีเปนสมการ
ที่มีความไมเปนเชิงเสนสูง จึงสงผลตอระบบสมการถึงแมวาอุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยก็ตาม  

ตารางที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของคาสัมประสิทธิ์การพาความรอน 
คาสัมประสิทธิ์ อุณหภูมิที่ผนังเตา Q การนําความรอน Q การพาความรอน Q การแผรังสี 

การพาความรอน (W/m2K) (K) (W/m2) (W/m2) (W/m2) 
20 570.64 6402.25 5212.84 1202.45 
30 512.82 6863.62 6084.66 784.30 
50 448.70 7375.27 6935.05 459.66 
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รูปที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบผลการจําลองสภาวะการถายเทความรอนผานผนังชั้นวัสดุทนไฟ
เมื่ออุณหภูมิภายในเตาคงที่ ที่คาสัมประสิทธิ์การพาความรอนตางๆ 

จากผลการจําลองสภาวะที่คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน 30 W/m2K อุณหภูมิ
ที่ผิวผนังเตาเทากับ 512.822 K ดังนั้นอัตราการสูญเสียความรอนจากการนําความรอนเทากับ 
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6863.62 W/m2 จากการพาความรอนเทากับ 6084.66 W/m2 และจากการแผรังสีเทากับ 784.29 
W/m2     ผลรวมของการสูญเสียความรอนจากการพาความรอนและการแผรังสีเทากับ 6868.95 
W/m2 อันแสดงใหเห็นวาที่คาสัมประสิทธิ์การพาความรอนสูงจะสงผลใหพจนของการพาความรอน
มีอิทธิพลมากกวาพจนของการแผรังสี  จากการจําลองสภาวะยังคงพบปญหาเรื่องความไมเสถียร
ของระบบสมการอันเนื่องมาจากพจนของการแผรังสีเหมือนในระบบพิกัดฉาก แตจะพบปญหา
นอยลงเมื่อคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนมีคาสูงขึ้น     อันแสดงวาการพาความรอนมีอิทธิพลตอ
การถายเทความรอนมากกวาการแผรังสี  พิจารณาสมการการพาความรอน ที่คาสัมประสิทธิ์     
การพาความรอนสูงจะสงผลใหมีการถายเทความรอนที่เปลือกหมอเผาไดดีขึ้น ทําใหอุณหภูมิที่
เปลือกหมอเผาลดลงจึงทําใหอิทธิพลของสมการการแผรังสีลดลงดวย ขณะเดียวกันสมการการพา
ความรอนซึ่งเปนสมการเสนตรงมีอิทธิพลมากขึ้นจึงทําใหระบบสมการที่พัฒนามีความเสถียรขึ้น 

4.4.2 กรณีอุณหภูมิผนังเตาไมเทากัน 

เนื่องจากในเตาเผาปูนซิเมนตจะแบงการเผาออกเปนชวงโดยในแตละชวงจะมี
อุณหภูมิการเผาที่ไมเทากัน ดังนั้นในกรณีนี้จะทําการจําลองสภาวะการถายเทความรอนโดย
กําหนดใหอุณหภูมิดานในซายมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอื่นตามรูปที่ 4.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Distance in z direction (cm)
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รูปที่ 4.24 แสดงตําแหนงที่บริเวณผนังดานในเตาที่มีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณอื่นรอบเสนรอบวงของ
เตาเผาทรงกระบอก 
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รูปที่ 4.25 ผลการจําลองสภาวะการถายเทความรอนผานผนังชั้นวัสดุทนไฟในพิกัดทรงกระบอก
เมื่ออุณหภูมิภายในไมเทากัน ที่คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน 30 W/m2K ที่ z= 2  และ z=18 

ผลจากการถายเทความรอนเมื่ออุณหภูมิภายในเตาไมเทากันแสดงดังรูปที่ 4.25 
โดยทดลองจําลองสภาวะเมื่ออุณหภูมิภายในเตาบางชวงสูงกวาปกติ โดยผลการจําลองพบวาใน
ชวงที่ใกลกับผนังเตาอุณหภูมิทั้ง 2 จุด จะหางกันมากเปนผลใหอุณหภูมิ ณ ระนาบนั้นไมเทากัน
ตามรูปที่ 4.26 แตเมื่อระยะหางออกไปพบวาความแตกตางของอุณหภูมิจะลดลงโดยความรอนจะ
กระจายไปทั่วทั้งระนาบนั้น และที่ผิวเปลือกหมอจะมีความแตกตางของอุณหภูมินอยมากเนื่อง
จากเหล็กสามารถนําความรอนไดดี 
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รูปที่ 4.26 แสดงอุณหภูมิกรณีอุณหภูมิผนังเตาไมเทากันในพิกัดทรงกระบอกที่ r = 22.3 cm    
รอบเสนรอบวง 
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4.4.3 กรณีความหนาของผนังเตาลดลง 

ในเตาเผาปูนซิเมนตจะเกิดการขัดสีระหวางเม็ดปูนซิเมนตกับผนังวัสดุทนไฟ    
ดังนั้นเมื่อใชงานเปนระยะเวลานานจะทําใหความหนาของวัสดุทนไฟลดลงอันเปนผลใหความรอน
สามารถถายเทความรอนออกสูภายนอกมากขึ้น ในกรณีนี้จะทําการจําลองสภาวะการถายเท
ความรอนโดยสมมติใหความหนาของวัสดุทนไฟลดลงเปรียบเทียบกับกรณีความหนาของวัสดุทน
ไฟเริ่มตนใชงาน 
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รูปที่ 4.27 ผลการจําลองสภาวะการถายเทความรอนผานผนังชั้นวัสดุทนไฟในพิกัดทรงกระบอก
เมื่อความหนาวัสดุทนไฟลดลง  5 cm เปรียบเทียบกับความหนาวัสดุทนไฟเริ่มตนใชงานที่คา
สัมประสิทธิ์การพาความรอน 30 W/m2K 

 
 ผลจากการถายเทความรอนเมื่อความหนาของวัสดุทนไฟลดลง 5 cm อันเปนการ

จําลองสภาวะการถายเทความรอนเมื่อสมมติวาเกิดการขัดสีที่ผิวดานในของวัสดุทนไฟทําใหความ
หนาของวัสดุทนไฟลดลงแสดงดังรูปที่ 4.27 พบวาจะทําใหอุณหภูมิที่ผิวเปลือกหมอสูงขึ้นกวา
กรณีที่ความหนาเริ่มตนใชงาน จากผลการจําลองสภาวะดังกลาวสามารถทํานายความหนาของ
วัสดุทนไฟที่เหลืออยูภายในหมอเผาไดโดยสังเกตจากอุณหภูมิผิวเปลือกหมอที่เพิ่มข้ึน 

 

 



                                                                                                                  
                                                                                                               

 

112 

4.4 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของเตาเผาพิกัดทรงกระบอก 

ลักษณะเตาที่ทําการวัดอุณหภูมิเปนเตาทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 
500 cm ตามรูปที่ 4.28 โดยไวเผาปูนซิเมนต ที่อุณหภูมิ 1373 K   วัสดุทนไฟที่ใชใน คือ KB70 
ความหนา 23 cm โดยมีผนังเหล็กที่ความหนา 5 cm อยูภายนอก ตามรูปที่ 4.29 

 

 

 

 

 

 

 

                รูปที่ 4.28 แสดงลักษณะของเตาทรงกระบอก 

                           

        รูปที่ 4.29 แสดงผนังของชั้นวัสดุทนไฟที่ใชจําลองสภาวะ  

 

200  cm 

ผนังวัสดุทนไฟ 

เปลือกหมอเผา

KB 70 
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จากการวัดอุณหภูมิที่ผิวเปลือกหมอตามรูปที่ 4.30 จะทําการวัดอุณหภูมิที่ระยะ
หางกัน  5 cm. โดยแบงเปน 4 จุดตามแนวแกน ไดผลตามตารางที่ 4.5 

 

                    รูปที่ 4.30 แสดงตําแหนงที่วัดอุณหภูมิ 

 

                       ตารางที่ 4.5 แสดงผลที่ไดจากการวัดอุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆที่ผิวเปลือกหมอ 
ครั้งที่ อุณหภูมิที่ผนังเตา (K) 
ตําแหนง 1 2 3 4 

1 477 468 470 456 
2 478 465 473 478 
3 478 472 476 466 
4 476 469 475 468 
5 479 468 478 465 

คาเฉลี่ย K 478 468 474 467 

 

 

 

 

1 2 3 4 

20 cm 
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4.6 การเปรียบเทียบผลการคํานวณและขอมูลจากการวัดในระบบพิกัดทรงกระบอก 

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวัดและการคํานวณ.ในพิกัดทรงกระบอก 
ตําแหนง อุณหภูมิที่ผนังเตา (K) 

 จากการวัด จากการคํานวณที่ ความแตกตาง จากการคํานวณที่ ความแตกตาง จากการคํานวณที่ ความแตกตาง 
   h=20 W/m2K (%) h=30 W/m2K (%) h=50 W/m2K (%) 

1 478 578.19 17.33 516.05 7.37 453.65 -5.37 
2 468 578.19 19.06 516.05 9.31 453.65 -3.16 
3 474 578.19 18.02 516.05 8.15 453.65 -4.49 
4 467 578.19 19.23 516.05 9.51 453.65 -2.94 

 

จากผลการจําลองดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการวัดตามตารางที่ 4.6 
พบวาคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนที่ใกลเคียงอยูที่ประมาณ 50  W/m2K แตเนื่องจากยังมี
ปจจัยเรื่องการติดตั้งวัสดุทนไฟ การจับเกาะของปูนซิเมนตบริเวณผิวหนาวัสดุทนไฟ และชองวางที่
อาจเกิดขึ้นระหวางชั้นวัสดุทนไฟอันมีผลใหอุณหภูมิที่วัดไดต่ํากวาจากการคํานวณ ทั้งนี้เนื่องจาก
ในแบบจําลองกําหนดใหที่ผิวสัมผัสระหวางชั้นของวัสดุทนไฟมีการถายเทความรอนในทิศทาง r 
ทิศทางเดียวและไมมีชองวางระหวางรอยตอของวัสดุทนไฟกับเปลือกหมอเผาจึงไมสามารถสรุปได
อยางแนนอนวาคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนที่ใชเปนคาที่ถูกตองแตอยางไรก็ตามผลที่ไดจาก
การจําลองสามารถแสดงแนวโนมการถายเทความรอนได 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เปนการพัฒนาสมการแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการถายเท
ความรอนในรูปแบบแผน ในระนาบ 3 มิติ และรูปแบบทรงกระบอกในระนาบ 2 มิติ  โดยใช
โปรแกรม MATLAB ในการจําลองสภาวะ แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นไดใชหลักการและทฤษฎีของ
การนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสี มาประยุกตกับการใชหลักปริมาตรควบคุม 
(Control volume approach) ในการประมาณคาอุณหภูมิที่จุดตางๆภายในวัสดุทนไฟ ในแบบ
จําลองไดกําหนดใหคาการนําความรอนแปรผันตามอุณหภูมิ และใชวิธีการประมาณคาของนิวตนั
ซึ่งใชหลักการทางเรขาคณิตของเสนสัมผัสมาทําการประมาณคาพจนการแผรังสีและใชวธิหีนวงมา
ชวยในการประมวลผล 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้  
1. ผลการวิจัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการถายเทความรอนที่พัฒนาขึ้น  

สามารถนําไปอธิบายการกระจายตัวของความรอนภายในชั้นของวัสดุทนไฟได 

2. สามารถนําแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นมาทําการออกแบบการจัดเรียงวัสดุทนไฟ
ในการนําไปใชงานได 

3. จากแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นสามารถทํานายความหนาของชั้นวัสดุทนไฟที่คง
อยูไดโดยสังเกตไดจากผลของอุณหภูมิจากการจําลองสภาวะบริเวณผิวผนังเตาโดยเปรียบเทียบ
กับผลจากจําลองสภาวะที่ความหนาของวัสดุทนไฟเริ่มตนใชงาน 

4. สัมประสิทธิ์การพาความรอนจะมีผลตอการถายเทความรอนคอนขางมาก ที่
สัมประสิทธิ์การพาความรอนสูงจะชวยใหถายเทความรอนไดดีทําใหอุณหภูมิที่ผิวลดลงและชวย
ลดความไมเสถียรของระบบสมการอันเนื่องมาจากพจนการแผรังสี 

4.2 ขอเสนอแนะ 

1. จากแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น ยังไมไดคํานึงถึงผลของชองวางระหวางรอยตอ
ของวัสดุทนไฟในแตละชั้น ซึ่งชองวางนั้นจะมีความตานทานการนําความรอนอันทําใหอุณหภูมิลด
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ต่ําลง ดังนั้นควรทําการศึกษาผลของความตานทานนั้นเพื่อความแมนยําของอุณหภูมิจากการ
จําลองสภาวะ  

 2.   ควรศึกษาคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของอากาศตอการถายเท       
ความรอนบริเวณผนังเตาเนื่องจากมีผลมากตอการถายเทความรอนและเพื่อความถูกตองของผล
การจําลองสภาวะ 
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ภาคผนวก 

คาการนําความรอน(ThermalConductivity)ของวัสดุทนไฟชนิดตางๆ 
 
ตารางที่ ก.1 แสดงคาการนําความรอนของวัสดุทนไฟ* 

Type Thermal Conductivity      (W/m.K) 
  473 K 623 K 673 K 873 K 973 K 1073 K 1273 K 1373 K 1473 K 

 HI 33  0.38 0.42 0.48 0.52 0.57 0.63 0.67 0.72 
 IF 145  0.28 0.31 0.34 0.36 0.37 0.40 0.42  
 KB 70   1.85 1.85 1.85 1.85    

Super1100 0.08  0.11 0.13      
Steel 52.15   45.17 38.20           
ขอมูลจาก บ.สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 

 
 

y = 6E-09x2 + 0.0004x + 0.157
R2 = 0.9955
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รูปที่ ก.1 แสดงคาการนําความรอนของอิฐ HI 33 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
 

 
 

 
 
รูปที่ ก.2 แสดงคาการนําความรอนของอิฐ IF145 
 

y = -1E-07x2 + 0.0003x - 0.0307

R2 = 1
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รูปที่ ก.3 แสดงคาการนําความรอนของอิฐ SUPER 1100

y = -6E-08x2 + 0.0003x + 0.1293
R2 = 0.9836
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y = 5E-05x2 - 0.1067x + 95.944
R2 = 1
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รูปที่ ก.4 แสดงคาการนําความรอนของเหล็ก 
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   รูปที่ ก.5 แสดงคาการนําความรอนของอิฐ KB 70 
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