



































































	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	4.1 ผลการเตรียมไคติน ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
	4.2 ผลการหาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของนำหลังจากการย้อมและนํ้าเสียรวมของโรงงานฟอกย้อม
	4.3 สมบัติของตัวอย่างนำจากโรงงานฟอกย้อม
	4.4 ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดสีย้อมจากตัวอย่างนำของโรงงานฟอกย้อม
	4.5 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำหลังจากการบำบัดด้วยเกล็ดไคโตซาน
	4.6 ผลการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการบำบัดสีย้อม
	4.7 ผลการศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับ
	4.8 ผลการศึกษากลไกในการบำบัดสีย้อม
	4.9 ผลการศึกษาการลดลงของปริมาณสีย้อม การคัดเลือก และ พิสูจน์เอกลักษณ์แบคทีเรียในตะกอนไคโตซาน


