































































	บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
	4.1 ผลการวิเคราะห์สมบัติต่างๆของแป้งมันสำปะหลัง
	4.2 ผลการวิเคราะห์สมบัติต่างๆของเกาลิน
	4.3 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยมาเลอิกแอนไฮไดรด์
	4.4 สมบัติด้านแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรและเกาลิน
	4.5 ความสามารถในการดูดซึมความชื้นของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้จากแป้ง และเกาลิน
	4.6 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงประกอบจากแป้งดัดแปรและเกาลิน


