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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การรื้อถอนสิ่งกอสรางเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดปริมาณของเสียขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอ

ชุมชน จากการศึกษาและการประมาณปริมาณของของเสียที่เกิดจากการกอสรางและการรื้อถอน

สิ่งกอสราง (Construction and Demolition) ในตางประเทศมีปริมาณของเสีย ดังนี้ 

- 15-30% ของปริมาณของเสียทั้งหมดในประเทศคูเวต (Kartam, 2004) 

- 20-30% ของปริมาณของเสียทั้งหมดในประเทศอียิปต (Al-Anasary, 2004) 

- 20-35% ของปริมาณของเสียทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา (CDM, 2004) 

- 38% ของปริมาณของเสียทั้งหมดในประเทศอเมริกา (Dolan, 1999) 

 ซึ่งสามารถบอกไดวาปริมาณของเสียจากการกอสราง และร้ือถอนสิ่งกอสรางนั้นมีปริมาณ

ประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งในประเทศไทยนั้นอาจมีปริมาณที่

ใกลเคียงกับที่ไดกลาวมาขางตน ดังนั้นการเพิ่มข้ึนของปริมาณของเสียอาจกลาวไดวาสวนหนึ่งมา

จากปริมาณของเสียจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง ดังนั้นถามีแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางที่ดีอาจทําใหปริมาณของเสียจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางลดลง 

 ในปจจุบันมีการรื้อถอนสิ่งกอสรางมากขึ้นเนื่องมาจากสิ่งกอสรางในอดีตมีการเสื่อมสภาพ 

ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินเมื่อส่ิงกอสรางหมดอายุการใชงาน ซึ่งตองเขาสู

กระบวนการรื้อถอน โดยในเมืองใหญมีลักษณะสําคัญประการหนึ่ง คือ ตองการสิ่งกอสรางเพื่อให

ไดผลตอบแทนจากที่ดินใหสูงขึ้น เชน สรางอาคารที่อยูในบริเวณเขตชุมชนหรือในยานธุรกิจ ดังนั้น

เพื่อความคุมคาสําหรับลงทุนในที่ดิน จึงจําเปนตองร้ืออาคารเกาเพื่อสรางอาคารใหมทดแทน หรือ

อาจมีเหตุผลจากการวิบัติของอาคารอันเนื่องมาจากอัคคีภัย วาตะภัย แผนดินไหว ดินถลม ทําให

โครงสรางเกิดความเสียหายเปนเหตุใหมีการร้ือถอน นอกจากนี้อาจเกิดจากความตองการในการ

ดัดแปลงหรือเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชงานของอาคารทําใหมีการรื้อถอนบางสวนของอาคาร 

ดังนั้นอาจกลาวไดวา งานรื้อถอนอาคารอาจเปนงานเบ้ืองตนของการกอสรางอาคารในเขตชุมชน

เมืองในอนาคต (สุนทร ลัภกิตโร, 2531) อยางไรก็ตามการรื้อถอนสิ่งกอสรางแตละคร้ังอาจเปน

สาเหตุหนึ่งซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทางดานตางๆ  หลายดาน  เชน  ดานสิ่งแวดลอม ดาน

เศรษฐศาสตร ดานสังคม เปนตน 

 สําหรับแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทยนั้นยังไม

มีมาตรฐานที่ชัดเจน โดยอาจใชมาตรฐานการจัดการวัสดุที่เกิดจากการกอสรางของกรมควบคุม



 2 

มลพิษซ่ึงเปนเพียงแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยมองในภาพรวม

ของการจัดการโดยทั่วไป และเนนความสําคัญไปที่ปญหาในมุมมองสาธารณะเปนหลัก ซึ่งมีสอง

แนวทางในการจัดการ คือ การขายวัสดุ และการฝงกลบ แตยังขาดมุมมองของการจัดการวัสดุที่

เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในมุมมองของเจาของงาน และมุมมองของผูรับเหมางานรื้อถอน 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพื่อเปนแนวทางที่ใชในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางที่มีความคุมคา และมีผลประโยชนมากที่สุด 

 ในกระบวนการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทยนั้น ผูรับเหมางานรื้อถอนทําการประมูล

งานจากเจาของงานแลวทําการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่ประมูลได โดยที่วัสดุทั้งหมดที่เกิดจากการรื้อ

ถอนตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับเหมายกเวนในบางกรณีอาจเปนของเจาของงาน และในการจัดการ

วัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นผูรับเหมาอาจนําไปขายตอ โดยในการขายวัสดุนั้นถาเปน

วัสดุที่สามารถขายไดทันที และมีผูรับซื้อจํานวนมาก เชน เศษคอนกรีต เหล็ก ไม เปนตน ผูรับเหมา

อาจทําการเปดประมูลใหผูรับซ้ือทําการประมูลวัสดุ โดยการประมูลเหมารวมทั้งอาคาร เชน งาน

เหล็กรูปพรรณทําการประมูลโดยคิดปริมาณจากเหล็กรูปพรรณที่มีอยูทั้งหมดของอาคาร เปนตน 

 จากที่ไดกลาวมาขางตนพบวาแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

ในประเทศไทยนั้นมีแนวทางไมมากนัก คือ อาจทําการขายวัสดุ หรือทําการฝงกลบ โดยที่ในการ

ขายวัสดุนั้นวัสดุที่ทําการขายไดในทันทีอาจมีเพียง เหล็ก ไม และเศษคอนกรีต เทานั้น ในขณะที่

วัสดุอ่ืนอาจตองใชเวลาในการขายจึงทําใหตองมีพื้นที่หรือโกดังเพื่อใชในการเก็บรักษาวัสดุกอนทํา

การขาย ซึ่งถาสามารถมีแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มากกวาการ

ขายอาจชวยใหมีทางเลือกในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนโดยไมตองใชพื้นที่ในการเก็บ

วัสดุ อีกทั้งการมีแนวทางเลือกในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางยังสามารถชวย

ใหผูรับเหมามีทางเลือกในการจัดการวัสดุแตละชนิดได โดยอาจใหประโยชน หรือเสียผลประโยชน

แตกตางกันในแตละแนวทางของการจัดการ ดังนั้นการมีแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางเพิ่มข้ึนสามารถชวยใหผูรับเหมางานรื้อถอนไดประโยชนมากขึ้น  

ในขณะที่การฝงกลบ เปนการกําจัดวัสดุโดยการนําไปฝงกลบในพื้นที่ที่ไดจัดเตรียมไวซึ่ง

เปนพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกตามหลักวิชาการทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วิศวกรรม 

สถาปตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน จากนั้นจึงทําการออกแบบและกอสราง โดยมีการ

วางมาตรการปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังตองมีรูปแบบการฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล อาจใชวิธีขุดใหลึกลงไปในชั้นดินหรือการถมใหสูงขึ้นจากระดับพื้นดิน หรืออาจจะใช

ผสมสองวิธี ขึ้นอยูกันสภาพภูมิประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) โดยการฝงกลบเปนวธิกีารทีใ่ช

เทคโนโลยีคอนขางต่ําดังนั้นเจาหนาที่ควบคุมจึงไมจําเปนตองมีความชํานาญมาก แตสามารถ
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กําจัดวัสดุไดทั้งหมด ซึ่งขอดีของวิธีนี้ คือ มีการลงทุน และคาใชจายในการดําเนินการต่ํา แตมี

ขอเสีย คือ มีผลกระทบตอน้ําใตดิน น้ําผิวดิน และอากาศ และยังใชที่ดินมาก 

 สําหรับแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนในตางประเทศนั้น อาจเปน

แนวทางในการจัดการที่แตกตางกับในประเทศไทยในหลายดาน เนื่องจากความแตกตางในดาน 

ประเภทของวัสดุกอสราง โครงสรางคาใชจายในการขนสงวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน การให

ความสําคัญกับส่ิงแวดลอม ขอกําหนดและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสีย หรือแมกระทั่ง

ทางดานสังคม เปนตน 

 ดังนั้นความเปนมาและเหตุผลขางตนจึงเปนมูลเหตุที่นําไปสูความตองการในการศึกษา

แนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสําหรับประเทศไทย 

2) เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีใน

ประเทศไทย และตางประเทศ 

3) นําวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่ยังไมมีในประเทศไทยมาทํา
การทดลองเพื่อนําเสนอเปนแนวทางในการจัดการวัสดุที่ เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางสําหรับผูรับเหมางานรื้อถอนในประเทศไทย 
 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปญหาในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

ไดแก งานอาคาร โดยทําการศึกษาโครงการรื้อถอนสิ่งกอสรางในเขตกรุงเทพมหานคร และเขต

ปริมณฑล เนื่องจากการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในเขตกรุงเทพมหานคร และ

เขตปริมณฑลมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกแนวทางหลายปจจัย เชน การขนสงวัสดุ

เพื่อนําไปจัดการ เปนตน 

 วัสดุที่ทําการศึกษาเปนวัสดุที่เปนสวนประกอบของสิ่งกอสรางที่ทําการรื้อถอน ไดแก งาน

โครงสราง เชน คอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ไมโครงสรางอาคาร และงาน

สถาปตยกรรม เชน ประตูและหนาตาง วัสดุมุงหลังคา เปนตน โดยในการศึกษาวัสดุที่เปน

สวนประกอบของงานอาคารวัสดุที่ทําการศึกษาไมรวมเครื่องใชที่มิไดเปนสวนประกอบของ

โครงสรางอาคาร เชน เฟอรนิเจอร วัสดุลอยตัว เปนตน  
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 การศึกษาแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางศึกษาวิธีการจัดการใน

มุมมองของผูที่ทําการรื้อถอนเปนหลัก โดยพิจารณาการจัดการวัสดุที่เกิดขึ้นภายหลังจากทําการ

ร้ือถอนจนทราบผลลัพธสุดทายของการจัดการวัสดุในแตละประเภท 
 

1.4 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับปริมาณของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน
สิ่งกอสราง การจําแนกประเภทของวัสดุ และแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางในตางประเทศ รวมถึงทําการสัมภาษณเบื้องตนจากผูรับเหมางาน

ร้ือถอนจํานวน 20 หนวยงาน เกี่ยวกับวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางในประเทศไทย 

2) ศึกษาวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในตางประเทศ ไดแก เศษคอนกรีต วัสดุ

ประเภทเหล็ก วัสดุประเภทไม และวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

แตละประเภทที่มีในตางประเทศ โดยพิจารณาตามลักษณะที่ตั้งของแตละประเทศ 

ไดแก ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย โดยทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร 

และงานวิจัยที่ผานมา 

3) ศึกษารายละเอียดของวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในแตละ
ประเภทของวัสดุจากการสัมภาษณผูที่รับซ้ือวัสดุจากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสราง โดย

เร่ิมตั้งแตภายหลังการรื้อถอนจนทราบผลลัพธสุดทายของการจัดการวัสดุนั้น ซึ่งแบง

ประเภทวัสดุออกเปน 2 สวน คือ 

3.1) งานโครงสราง ไดแก เศษคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ และ

ไมโครงสรางอาคาร 

3.2) งานสถาปตยกรรม ไดแก ประตูและหนาตาง และวัสดุมุงหลังคา  

4) เปรียบเทียบวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย กับวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีในตางประเทศ โดยทํา

การเปรียบเทียบแยกตามประเภทของวัสดุ และแยกตามประเทศที่ทําการศึกษา เพื่อ

ศึกษาวาสามารถใชวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในแนวทาง

เดียวกับที่ตางประเทศใชไดหรือไม 

5) นําวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีในตางประเทศแตยังไมมีใน
ประเทศไทยมาทําการทดลองเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําวิธีการจัดการวัสดุที่

เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นมาใชในประเทศไทย ไดแก การนําเศษคอนกรีตที่
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เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมารีไซเคิลใชเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต 

โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ 

5.1) คาใชจาย (Cost) ในการบดยอยเศษคอนกรีตเปนมวลรวมหยาบสําหรับ

ผสมคอนกรีต โดยแบงออกเปน 3 วิธี คือ 

- ใชแรงงานคนในการบดยอย ซึ่งศึกษาโดยทําการทดลองบดยอยเศษ

คอนกรีตโดยใชแรงงานจํานวน 4 คน 

- นําเศษคอนกรีตสงโรงโมหิน โดยศึกษาจากการสัมภาษณผูจัดการ

โรงโมหิน 

- ใชเครื่องยอยหินขนาดเล็กในการบดยอย ซึ่งศึกษาจากการวิเคราะห

ตนทุนของเครื่องจักรที่นํามาใชในการบดยอยเศษคอนกรีต 

5.2) คุณสมบัติ (Properties) ไดแก การศึกษากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่

ผสมโดยมวลรวมหยาบที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีตเปรียบเทียบกับ

กําลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ไดจากการใชมวลรวมหยาบโดยทั่วไป 

6) ทําการศึกษาการนําไมโครงสรางอาคารที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใช
ใหม โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ 

6.1) คาใชจาย (Cost) ในการนําไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใช

ใหม โดยทําการเปรียบเทียบราคาของไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

จากตัวแทนจําหนายจํานวน 5 รานคากับราคากลางของไมกอสรางทั่วไป 

6.2) คุณภาพ (Quality) ของไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่นํากลับมาใช

ใหม โดยศึกษาจากการสัมภาษณตัวแทนจําหนายไมที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสราง และผูที่มีความตองการใชไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

7) สรุปผลการศึกษาและการวิจัยและใหขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการ
วัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทยในปจจุบัน 

8) จัดทํารายงานการวิจัย และนําเสนอผลงานการศึกษาและวิจัย 
 

1.5 ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย 
 

1) ทราบถึงวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทย 

2) ทราบถึงความแตกตางของวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใน
ประเทศไทย และตางประเทศ 

3) ใชเปนแนวทางใหผูรับเหมางานรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทยนําไปประยุกตเปน
เครื่องมือในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนตอไป 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 นิยามของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 จากการศึกษาของ Manitoba Conservation  )  2002   ( ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหคําแนะนําใน

การจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไดใหคํานิยามของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

หมายถึง วัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนของ ตึก  สะพาน  ถนน  และสิ่งกอสรางอื่นๆ  โดยที่วัสดุที่เกิดจาก

การรื้อถอนสวนใหญของสิ่งกอสรางประกอบดวย ไม คอนกรีต โลหะ ผนังไม ยางมะตอย และอืน่ๆ 

สวนประกอบรองลงมาไดแก  แผนไม  เศษหิน  อิฐ กระเบื้อง แกว  พลาสติก ดิน  และวัสดุที่เกิดจาก

การปรับพื้นที่สถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสราง 

 Dolan (1999) ไดใหคําจํากัดความของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางวาเปนวัสดุที่

เปนสวนประกอบของสิ่งกอสราง ที่เปนผลมาจากการรื้อถอนของ ถนน บาน อาคารพาณิชย และ

ส่ิงกอสรางอื่นๆ 

 ในขณะที่ CDM (2004) ซึ่งเปนบริษัทผูรับทําการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีการจัดทํา

ขอกําหนด (Specification) ในขั้นตอนการเตรียมสัญญาร้ือถอนสิ่งกอสรางเพื่อเปนแนวทาง

สําหรับวิศวกรในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไดใหนิยามวัสดุที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางวา เปนวัสดุที่เปนสวนประกอบของสิ่งกอสราง หรือวัสดุจากการปรับปรุงสถานที่

กอสราง ที่เปนผลมาจากกระบวนการรื้อถอน 
 

2.2 การจําแนกวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 Vanderley (2004) ไดทําการจําแนกวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศ

บราซิลออกเปน 4 ประเภท คือ 

1) วัสดุที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลเปนมวลรวมหยาบในการผสมคอนกรีต 

(Coarse Aggregate) เชน เศษคอนกรีต เปนตน 

2) วัสดุที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได เชน เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ 

แกว พลาสติก และไม เปนตน 

3) วัสดุที่ไมสามารถนํากลับไปรีไซเคิลในประเทศบราซิลไดเนื่องจากขอจํากัด
ทางดานเทคโนโลยี เชน แผนยิปซัม เปนตน 

4) วัสดุที่มี อันตราย  เชนวัสดุที่มีสารประกอบไฮโดรคารบอเนต   หรือมี

สวนประกอบที่มีสารซัลเฟต เปนตน 
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 Kartam (2004)  และ  Fatta (2003) ไดจําแนกวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใน

ประเทศคูเวตออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) วัสดุที่เกิดจากการขุดเพื่อร้ือถอนสิ่งกอสรางรวมถึง ดิน ทราย กรวด ดิน

เหนียว และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการขุด 

2) วัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนถนนซึ่งวสัดุเหลานี้อาจเปนวัสดุประเภท  แอสฟลท 

หรือวัสดุที่เปนสวนประกอบของถนน เชน ทราย กรวด และเหล็กเสริม 

3) วัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคาร ไดแก เศษคอนกรีต  เศษอิฐ เหล็กเสริม

คอนกรีต ยิปซัม  เปนตน  ซึ่งวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารนั้นจะแตกตาง

กันไปขึ้นอยูกับ  อายุ  ชนิด  รูปราง  และการใชงานและขนาดของอาคารที่ทํา

การรื้อถอน 

 จากการศึกษาของ CDM (2004) ไดทําการจําแนกวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

โดยแบงตามประเภทของวัสดุไวดังนี้ 

1) เศษแอสฟลท จากการรื้อถอนถนน 

2) เศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคาร คิดเปนประมาณ 20-30% ของปริมาตร

เศษวัสดุทั้งหมดที่เกดิจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

3) วัสดุประเภทเหล็ก จัดเปนวัสดุที่งายตอการรีไซเคิล โดยสามารถนําไปหลอม

ใหมเปนเหล็กเสริมคอนกรีต หรือเหล็กรูปพรรณ เปนตน ซึ่งคิดเปนประมาณ 

10-30% ของปริมาตรเศษวัสดุทั้งหมดที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

4) ไมจากโครงสรางอาคาร ในการนําไมที่เกิดจากการร้ือถอนสิ่งกอสรางกลับมา
ใชใหมนั้นหากเปนไมขนาดเล็ก จะนําไปใชสําหรับทําไมแบบ  ทําค้ํายัน  แตถา

เปนไมที่มีขนาดใหญจะนําไปใชในการทําเสาเข็มและโครงหลังคา  เปนตน ซึ่ง

คิดเปนประมาณ 10-30% ของปริมาตรเศษวัสดุทั้งหมดที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสราง 

5) ยิปซัมบอรด เปนวัสดุที่ยากตอการนําไปรีไซเคิล โดยที่สวนใหญไดมาจากการ

ร้ือถอนหลังคา และผนังกั้นบางชนิด 

6) อุปกรณตกแตงภายในอาคาร เชน ประตู หนาตาง นิยมนําไป รีไซเคิล 
 

2.3 วิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 จากการศึกษาพบวา Al-Ansary (2001) ไดแบงวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางที่นิยมใชโดยทั่วไปออกเปน 5 วิธี ดังนี้ 
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 2.3.1 การลดปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง (Reduce Technique) 
 

  เปนเทคนิคที่มุงที่ลดปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกอนการเกิด

เปนปญหาในภายหลัง  โดยที่การลดวัสดุที่เกิดขึ้นนั้นสามารถทําไดทั้งในขั้นตอนการวางแผนงาน

ร้ือถอนโดยเจาของงานและวิศวกร  ในขั้นตอนการยื่นประมูลงาน  และในขั้นตอนการรื้อถอน  ซึ่งใน

สองข้ันตอนสุดทายนั้นสามารถทําดวยกันทั้งสองฝาย คือ ทั้งเจาของงานและผูรับเหมางานรื้อถอน 

การลดปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสามารถแบงออกเปน   3  สวน 

คือ 

1) สวนของการวางแผน ทําโดยการใหเจาของงานเลือกวัสดุที่ตองการรื้อถอน 

หรืออาจยังใชงานไดออกกอน (Selective Demolition) 

2) สวนการประมูลและรางสัญญารื้อถอนสิ่งกอสรางซึ่งสามารถแบงเปน 2 สวน 

ไดแก 

สวนของเจาของงาน  ซึ่งเปนแนวทางการทํางานที่เจาของงานตอง

รับผิดชอบในระหวางการประมูลและการเตรียมการรื้อถอน ดังนี้ 

(ก) แตงตั้งวิศวกรเพื่อเปนที่ปรึกษาในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการ
ร้ือถอนสิ่งกอสราง 

(ข) เลือกผูรับเหมาที่มีประสบการณดานความปลอดภัยสูงและมี
อัตราการนําวัสดุกลับมาใชประโยชนสูงแทนที่ เลือกจาก

ผูรับเหมาที่มีราคาต่ําสุด 

(ค) วางแผนการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางรวมอยู
ในสัญญา 

สวนของผูรับเหมา เปนแนวทางการทํางานที่ผูรับเหมางานรื้อถอนตอง

รับผิดชอบในระหวางการประมูลและการเตรียมการรื้อถอน ดังนี้ 

(ก) ทําการประมาณระยะเวลาที่ใชในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการ
ร้ือถอนสิ่งกอสราง 

(ข) จัดลําดับการทํางานในการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
(ค) สํารวจและแยกประเภทของวัสดุที่สามารถ  ลด  นํากลับมาใช

ใหม หรือรีไซเคิล ตามชนิดและปริมาณ 

(ง) ประมาณปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่อาจตอง
นําไปทิ้ง 

3) สวนของการดําเนินการ 
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สวนของเจาของงาน   เปนแนวทางการทํางานที่ เจาของงานตอง

รับผิดชอบในระหวางการดําเนินการรื้อถอน ดังนี้ 

(ก) ตรวจสอบใหผูรับเหมาทําตามแผนการจัดการวัสดุที่เกิดขึ้น
ตามที่ไดทําตามที่ตั้งแผนงานไว 

(ข) ติดตามแผนการจัดการวัสดุที่เกิดขึ้นของผูรับเหมา 

(ค) ประเมินคุณสมบัติของผูรับเหมา 

สวนของผูรับเหมา เปนแนวทางการทํางานที่ผูรับเหมางานรื้อถอนตอง

รับผิดชอบในระหวางการดําเนินการรื้อถอน ดังนี้ 

(ก) หลังจากไดรับหนังสือใหเร่ิมทํางานจากเจาของงาน ผูรับเหมา

ตองสงรายละเอียดของแผนการจัดการวัสดุใหกับเจาของงาน 

(ข) วางแผนการลําดับการทํางานเพื่อใหเกิดของเสียนอยที่สุด 
 

 2.3.2 การนํากลับมาใชใหม (Reuse Technique) 
 

  การนํากลับมาใชใหม  คือ  เทคนิคที่นําวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปใช

ใหมกับงานประเภทเดิม  หรืองานที่มีคุณภาพต่ํากวา ซึ่งผูรับเหมางานรื้อถอนสามารถทําไดใน

ขั้นตอนการรื้อถอน  โดยการเก็บรวบรวมและแยกประเภทวัสดุอยางมีระเบียบ  และมีการจัดทํา

เอกสารเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปพิจารณาวาการจัดการวัสดุที่ใชอยูมีประสิทธิภาพมากเพียงไร 
 

 2.3.3 การรีไซเคิล (Recycle Technique) 
 

  การรีไซเคิล  คือ  การนําวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปใชเปนวัตถุดิบใน

การผลิตวัสดุที่ใชในงานประเภทอื่น ซึ่งที่ผูรับเหมางานรื้อถอนสามารถทําไดในขั้นตอนการรื้อถอน 

โดยจัดตั้งทีมข้ึนมาเพื่อทําการจัดการวัสดุที่ตองการรีไซเคิล  โดยที่วัสดุนั้นเปนวัสดุที่ไมสามารถลด

ปริมาณ  หรือนํากลับมาใชใหมได  โดยที่ตองมีคุณภาพเพียงพอที่ใชรีไซเคิลไดตามมาตรฐานของ

ประเทศนั้น และมีการแยกประเภทวัสดุรีไซเคิล และเก็บรักษาเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ  
 

 2.3.4 การผลิตพลังงานทดแทน (Recover Technique) 
 

  เปนเทคนิคที่ผลิตพลังงานจากวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่ไมสามารถ 

ลด  นํากลับมาใชใหม  หรือรีไซเคิลได  ซึ่งเปนขั้นตอนที่สามารถทําไดในระหวางการรื้อถอน

สิ่งกอสรางโดยที่ผูรับเหมาสามารถใชเทคนิคที่หลากหลายในการผลิตพลังงาน  เชน  การเผาวัสดุ

เพื่อนําพลังงานความรอนที่เกิดขึ้นไปใชเปนพลังงานสําหรับทํางานประเภทอื่น 
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 2.3.5 การฝงกลบ (Disposal) 
 

  การฝงกลบ คือ การนําวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปฝงกลบในสถานทีท่ี่

มีการควบคุมปองกัน  โดยที่ผูรับเหมางานรื้อถอนตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดการวัสดุที่ไม

สามารถนําไปใชประโยชนไดไปฝงกลบ 
 

2.4 แนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีมาในอดีต 
 

 แนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีอยูในปจจุบันมีหลากหลาย

แนวทาง ดังนี้ 

 Al-Anasary (2004) จัดทําแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดย

ทําการแบงออกเปน   5  ระดับโดยเรียงลําดับตามความสําคัญจากมากไปหานอย  คือ การลด

ปริมาณ  การนํากลับมาใชใหม  การรีไซเคิล  การชดเชยพลังงาน  และการกําจัดทิ้ง  โดยทําการ

พิจารณาเพื่อลดปริมาณวัสดุกอน  ซึ่งหากไมสามารถทําไดจึงพิจารณาการนํากลับมาใชใหมใน

ลําดับตอมา  ซึ่งหากยังไมสามารถทําไดอีกก็จะพิจารณาแนวทางถัดไปตามลําดับความสําคัญ ดัง

แสดงในรูปที่ 2.1 
 

 
 

 รูปที่ 2.1 แนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสรางของ Al-Anasary (2004) 
 

 ปจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปญหาการนําเศษวัสดุกอสราง และวัสดุจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางไปทิ้งตามที่สาธารณะ หรือพื้นที่วางของเอกชน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการรักษาความ

สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง  ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว

กรุงเทพมหานครจึงไดกําหนดมาตรการตางๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการจัดการเศษ

ส่ิงกอสรางและวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้ (จิรานุวัฒน จันทรจร, 2545) 

1) มาตรการระยะสั้น ไดแก 

REDUCE REUSE RECYCLE RECOVER DISPOSAL 

HIGH LOW 
Sustainability Preference 



 11 

ก. ใหผูรับเหมากอสรางที่รับจางงานกอสรางของกรุงเทพมหานครจัดทํา
แผนกําจัดเศษวัสดุจากการกอสรางหรือการรื้อถอนอาคาร ใหแก

กรุงเทพมหานครทราบ โดยถือเปนเงื่อนไขสัญญาจาง 

ข. ใหเอกชนที่มาขออนุญาติปลูกสรางอาคาร ตองสงแผนกําจัดเศษ
วัสดุจากการกอสรางหรือการรื้อถอนอาคาร ใหแกกรุงเทพมหานคร

ทราบ กอนลงมือกอสราง 

ค. ใชพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ลงโทษตามกฏหมาย 

2) มาตรการระยะยาว ไดแก 

ก. ผลักดันใหมีกฏหมายกําหนดใหวัสดุกอสรางเปนมูลฝอย หรือขยะ

พิเศษที่ผูประกอบการจะตองรับผิดชอบในการกําจัด 

ข. ศึกษาเตรียมการจัดตั้งศูนยกําจัดเศษวัสดุกอสราง หรือมูลฝอยจาก
การกอสราง และร้ือถอนสิ่งกอสราง 

ค. พิจารณาจัดหาสถานที่เพื่อใชฝงเศษวัสดุประเภทนี้ หรือมีระบบ
กําจัดที่เหมาะสมที่สุด โดยที่ทองถิ่นไมตองมีคาใชจาย เพียงแตเปน

ผูตรวจสอบและควบคุมไมใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอม และผลเสีย

ตอชุมชน 

และจากการศึกษาของจิรานุวัฒน จันทรจร (2545) พบวาการจัดการเศษสิ่งกอสรางใน

ประเทศไทยสามารถแสดงไดดังตารางที่ 2.1 

กรมควบคุมมลพิษ ) 2547 ( กลาววาองคประกอบของวัสดุที่เกิดจากการรือ้ถอนสิง่กอสราง 

ประกอบดวย เศษอิฐ หิน ดิน ทราย คอนกรีต เศษไม โลหะตางๆ  เหล็ก  กระปอง  ตลอดจนกระดาษ

และพลาสติก  โดยแนวทางการจัดการวัสดุเหลานี้  ควรมีการคัดแยกวัสดุที่ยังสามารถนํากลับไป

ใชได โดยกอนการคัดแยกวัสดุอาจจําเปนตองใชเครื่องมือในการคัดแยก เชน  อุปกรณบดวัสดุที่มี

ขนาดใหญ  และวัสดุที่แข็ง  เชน  เศษคานคอนกรีต  เศษหัวเสาเข็ม  เปนตน  และสวนที่เหลือจึงนําไป

กําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสม  อาทิ  ฝงกลบ ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษไดมีการ

จัดทําแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 ชนิดของเศษสิ่งกอสรางและวิธีการจัดการที่ใชกันทั่วไปในประเทศไทย (ที่มา: จิรา

นุวัฒน จันทรจร, 2545) 
 

ชนิดของเศษสิ่งกอสราง วิธีการจัดการ ผลกระทบจากการจัดการ 

1. เศษไม - ขายใหแก อุตสาหกรรมที่

ตองการใชไมไปทําฟน 

 

- กําจัดเศษไมเองดวยการเผา

เ พื่ อ ล ดป ริ ม าณขย ะ ใ น

สํานักงานสนาม 

- นําไปรวมกับเศษอิฐ หิน ดิน 

ทราย แลวจางเอกชนขนไป

ทิ้งในที่รกราง 

- ใหคนงานและชาวบานนําไป

ทําฟนใชในครัวเรือน 

- ขาดโอกาสในการใช ไมที่

สามารถนําไปใชในงานอื่น

ไดอีก 

- ปริมาณควันจากการเผาเศษ

ไมจะมีมากทําใหอากาศ

เปนพิษ 

- การนําไปทิ้ ง โดยไมมีการ

จั ด ก า ร ที่ ดี อ า จ ทํ า ใ ห มี

ผลเสียตอส่ิงแวดลอม 

2. เศษเหล็ก และอลูมิเนียม - ขายใหรานรับซื้อของเกาโดย

มีอัตราราคาดังนี้ 

เหล็กรูปตัวC  2-3 บาท/กก. 

เหล็กกลม      2-3 บาท/กก. 

เหล็กขอออย      4 บาท/กก. 

อลูมิเนียม  20-25 บาท/กก. 

- ขาดโอกาสในการใช เศษ

โลหะที่สามารถนําไปใชงาน

อ่ืนไดอีก 

3. เศษอิฐ หิน ดิน กรวด ทราย 

กระเบื้อง และคอนกรีต 

- กองรวมกันไวเมื่อมีปริมาณ

มากพอจางเอกชนนําไปทิ้ง 

- นําไปปรับพื้นที่ 

- การนําไปทิ้ ง โดยไมมีการ

จั ด ก า ร ที่ ดี อ า จ ทํ า ใ ห มี

ผลเสียตอส่ิงแวดลอม 
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รูปที่ 2.2 แนวทางการจัดการวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง (ที่มา: กรมควบคุมมลพษิ, 2547) 
 

1) กําหนดใหผูรับเหมางานรื้อถอนสิ่งกอสรางตางๆ ทําแผนการจัดการกับวัสดุที่

เกิดขึ้นและแจงใหทองถิ่นทราบ  พรอมกับการขออนุญาตปลูกสรางและรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางซึ่งจะตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนทั่วไป  หรือ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  หรือขัดตอกฎหมาย  โดยตองกําหนดประเภท 

ปริมาณ ข้ันตอนวิธีการดําเนินการ ระยะเวลา วิธีการกําจัด และสถานที่กําจัด 

2)  ทองถิ่นจัดใหมีระบบการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดย

พิจารณาจัดหาสถานที่  และคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม  โดยไมตองเพิ่มภาระ

คาใชจาย พรอมทั้งกําหนดอัตราคาบริการในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสราง  

3) ในการขนยายวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปทิ้งหรือกําจัดตอง
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ ตกหลน ปลิวหรอืฟุง

กระจาย และไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

4) การใชมาตรการทางดานกฎหมายในการลงโทษผูที่ลักลอบทิ้งเศษวัสดุที่เกิด
จากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในบริเวณที่วางของเอกชนหรือที่สาธารณะ  
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5) สนับสนุนใหเอกชนเปนผูบริการเก็บขนและกําจัดวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน
สิ่งกอสราง 

 Manitoba Conservation (2002) ไดจัดทําแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสราง คือ 

1) วัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่ตองการจัดการดวยการนําไปถม
สถานที่ สามารถนําไปถมที่ไดเฉพาะวัสดุที่ไดรับอนุญาต 

2) การกําจัดวัสดุที่เหลืออยูตองไดรับการอนุมัติกอนถึงจะทําการกําจัดทิ้งได 
(ออกโดยหนวยงานภายใตขอกําหนดของการกําจัดของเสียที่มีผลตอดิน 

(Waste Disposal Grounds Regulation)) 

3) แยกสวนที่เปนวัสดุอันตรายออก 

4) วัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่นําไปกําจัดอาจไมไดรับการอนุญาตให
ทิ้งนอกจากสามารถแสดงไดวาไมสงผลตอสถานที่ที่กําจัดวัสดุนั้น 

5) ไมอนุญาตใหเผา  นอกจากวัสดุที่นํามากําจัดมีลักษณะตรงตามขอกําหนด

ของการกําจัดของเสียที่มีผลตอดิน 

6) ยื่นขอเสนอที่  Manitoba Conservation เพื่อขอใหออกใบอนุมัติใหทําการ

กําจัดวัสดุได 

7) ตองมีใบอนุญาตสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

8) หากตองการเก็บวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไวชั่วคราวตองระบุ
ระยะเวลาที่เก็บได 

 CDM (2004)  ไดทําการแบงประเภทของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่ตองการ

นํามาจัดทําแนวทางในการจัดการออกเปน   4  ประเภท  คือ  ไม  โลหะ  คอนกรีต  และวัสดุอ่ืน  แลว

ประมาณปริมาณของวัสดุแตละชนิดโดยคิดเปนเปอรเซ็นตของทั้งหมด  จากนั้นแยกวาในแตละ

ชนิดสามารถนําไปจัดการอยางไร มีวิธีควบคุมอยางไร  และรายละเอียดของสถานที่ที่นําไปจัดการ 

จากนั้นคิดราคาเปรียบเทียบระหวางมีการจัดการวัสดุกับนําไปทิ้งอยางเดียววามีกําไรหรือขาดทุน

เทาไร 

 ในระหวางการรื้อถอนนั้นก็จะมีการทําการรายงานความคืบหนาของการรื้อถอนโดยดูวา

ปริมาณของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีจริงมีเทาไร แลวร้ือถอนออกมาเทาไรแลว 

 Petesen (2004) ซึ่งเปนเจาหนาที่ของ  Golder Associates และเปนทีมงานที่ทําการ

พัฒนาเครื่องมือในการวางแผนจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อชวยในการบอกวิธี

ในการจัดการวัสดุที่เกิดขึ้น ซึ่งเครื่องมือนี้สรางจากโปรแกรมฐานขอมูล  (Microsoft Access)  โดยที่
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โปรแกรมนี้มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณของพลังงานที่ใช  ระยะทางที่ใชรถบรรทุก  ปริมาณของวัสดุ  และ

คาใชจาย 

 โปรแกรมดังกลาวนี้สามารถแยกประเภทของวัสดุออกเปน   4  ประเภท  คือ  คอนกรีต

คุณภาพสูง คอนกรีตคุณภาพต่ํา อิฐ และสวนผสมระหวางคอนกรีตและอิฐ 

 โดยการใชงานของโปรแกรมเริ่มจากการประมาณปริมาณของวัสดุที่เกิดขึ้นจากนั้นใส

ขอมูลตอไปนี้ คือ 

1) สถานที่ตางๆ  ที่มีอยูในแผนงานวามีที่ใดบางและแตละที่ทําอะไรบางรวมถึง

ปริมาณของเสียโดยที่กระบวนการัดการสามารถแบงไดดังนี้ 

(ก) การรื้อถอน คือ  การกอใหเกิดวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

หรือวัตถุดิบในการรีไซเคิล 

(ข) การรีไซเคิล คือ กรรมวิธีในการผลิตวัสดุ 

(ค) การใชวัสดุ คือ การนําวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปใชใน

งานกอสรางอื่น 

(ง) การควบคุม 

(จ) การจัดเก็บ คือ การจัดเก็บวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

(ฉ) การนําไปทิ้ง 
2) วิธีที่ใชในการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
3) เครื่องมือที่ใช แบงเปน  4 ประเภท คือ 

(ก) เครื่องมือที่ใชในการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
(ข) เครื่องมือที่ใชในการยอยวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
(ค) เครื่องมือที่ใชในการควบคุมวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
(ง) เครื่องมือที่ใชในการขนสงวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

 เมื่อใสขอมูลที่มีแลวโปรแกรมจะทําการรวบรวมขอมูลและแบงออกเปนหลายเหตุการณ

เพื่อที่จะนํามาแสดงเปนแผนภูมิของแตละตัวชี้วัดของแตละเหตุการณเพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน 

 Klang (2003) ไดทําการจัดทําแบบจําลองที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบโดยรวมของวิธีที่ใช

ในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยเนนที่การรีไซเคิลและการนํากลับมาใชใหม 

ซึ่งแบบจําลองนี้สามารถแสดงใหเห็นถึงผลกระทบในดานดีและเสียของการจัดการวัสดุนั้นๆ โดย

ศึกษาในผลกระทบดานที่สําคัญ   3  ดาน  และมีตัวชี้วัดเพื่อสรางความสัมพันธระหวางขอมูล  โดย

ผลกระทบที่ศึกษาแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

1) ดานสิ่งแวดลอม  ซึ่งทําการศึกษาถึงการใชพลังงานในการจัดการวัสดุที่

เกิดขึ้นและการแพรกระจายของสารที่เกิดจากการจัดการวัสดุ  ซึ่งขอมูล
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เหลานี้  ไดมาจากกรมทางหลวงประเทศสวีเดน  (Swedish National Road 

Administration) 

2) ดานสังคม  ไดจากการทําแบบสอบถามของคนงานที่เกี่ยวของในกรณีศึกษา 

โดยในแบบสอบถามประกอบดวย  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม   8 

ขอ  ซึ่งตอบในรูปแบบของการใหคะแนน  ระหวาง   1-5    นอกจากนี้ผูตอบ

แบบสอบถามตองตอบคําถามที่ตองการประเมินการทํางาน  โดยแบงคําตอบ

เปน  4 ระดบั  ตามความพอใจ  โดยคําตอบที่ไดถูกประเมินออกมาเปน   3  กลุม 

ตามสีดังนี้ 

(ก) สีแดง  หมายถึง  ไมเหมาะสมที่จะทําการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อ
ถอนสิ่งกอสรางในแนวทางนั้น 

(ข) สีเหลือง  หมายถึง  สามารถทําไดแตตองมีการติดตามการทํางาน

อยางใกลชิด 

(ค) สีเขียว หมายถึง ยอมรับได 

3) ดานเศรษฐศาสตร เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคาใชจายในการรีไซเคิลกับ
การใชผลิตภัณฑใหม  โดยศึกษาวา  ในการรีไซเคิลมีวิธีการอยางไร  และเกิด

คาใชจายเทาไร 

 Vanderley (2004) ไดจัดทําแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใน

ประเทศบราซิลไว ดังนี้ 

1) ปองกันการทิ้งวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางอยางผิดกฎหมายโดยการ
จัดการใหมีระบบสถานีรองรับวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางอยาง

ถูกตองโดยมีสถานียอยสองประเภทแบงตามขนาดของรถที่นําวัสดุที่เกิดจาก

การรื้อถอนสิ่งกอสรางมาทิ้งที่รับเศษวัสดุ  คือ  รถขนาดเล็กเทานั้น  และท้ังรถ

ขนาดเล็กและขนาดใหญ  โดยถาเปนของเอกชนมีการเก็บคาบริการ  แตถา

ใหบริการโดยรัฐบาล  ไมมีการเรียกเก็บคาบริการ  อยางไรก็ตามคาใชจายใน

การขนยายวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางจากสถานที่ร้ือถอนสิ่งปลูก

สรางประหยัดกวาการขนวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่ถูกทิ้งอยาง

ผิดกฎหมาย 

2) ทําการแยกชนิดของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่ตองการนําไปรี
ไซเคิล  โดยแยกออกเปนวัสดุรีไซเคิลประเภท  A หรือประเภทอื่นๆ  โดยที่วัสดุ

ประเภท  A คือ  วัสดุที่ตองการนําไปรีไซเคิลเปนมวลรวมผสมคอนกรีต 

(Aggregate) เทานั้น 



 17 

3) มีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  เชน  เลือกทําการรื้อถอน

โดยการเลือกวัส ดุที่ต องการ   หรือยั ง ใช งานไดออกกอน   (Selective 

Demolition) เพื่อนําวัสดุที่ยังใชงานไดกลับมาใชใหม 

4) มีการจัดการในการลดปริมาณวัสดุในสถานที่ทําการกอสราง เชน มีการทําถัง

เก็บวัสดุแบบแยกประเภทของวัสดุ 

5) มีการเตรียมการใหมีการใชมวลรวมผสมคอนกรีต (Aggregate) ที่มาจาก

วัสดุรีไซเคิลประเภท A  

6) มีการจัดการวัสดุประเภทยิปซัม  เนื่องจากในวัสดุประเภทนี้มีปริมาณซัลเฟต

ที่สูง ซึ่งอาจเปนอันตรายในการรีไซเคิลได 

7) นําวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปทิ้ง ในกรณีที่มวลรวมผสมคอนกรตี 

(Aggregate) จากธรรมชาติมีราคาถูก เพราะในประเทศบราซิลสามารถทิ้งได

เฉพาะวัสดุในประเภท A เทานั้น 

8) มีการเรียกเก็บภาษีในการนําวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปทิ้งใน
ที่วาง 

9) มีการจัดมาตรฐานในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  เชน 

การนําวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปถมที่  สถานีเก็บวัสดุท่ีเกิดจาก

การรื้อถอนสิ่งกอสรางและการนําวัสดุรีไซเคิลไปใชเปนมวลรวมผสมคอนกรีต 

(Aggregate) เปนตน 

10) มีการทําวิจัยในเรื่องวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใหมากกวานี้ 
 Wang (2004)  ไดทําการจัดทําแบบจําลอง  ซึ่งแบบจําลองนี้สรางขึ้นมาโดยใชโปรแกรม

ตารางคํานวณ (Microsoft Excel) ซึ่งโปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยในการตัดสินใจในการ

จัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 

1) การประมาณปริมาณของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยทําการ
ประมาณจากขอมูลในอดีต  ดังตารางที่   2.1  ซึ่งในการรื้อถอนสามารถคิดเต็ม

อัตราสวน แตในการกอสรางคิดเพียง 10% 

2) การประมาณคาใชจายในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  ซึ่ง
จะมีการคํานวณคาใชจายและรายรับที่ไดรวมถึงคาแรงงานและคาเครื่องจักร

ที่ใชโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

2.1) กระบวนการในการเก็บรวบรวมวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

(ก) คาใชจาย  เชน  คาขนสง  คาเก็บรวบรวม  และคาเครื่องจักร 

เปนตน 
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(ข) รายรับ เชน สวนลดจากคาขนสงในการทิ้งขยะ 

2.2) กระบวนการในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

(ก) คาใชจาย  เชน  คาขนสง  คาแรงงาน  และคาเครื่องจักร  เปน

ตน 

(ข) รายรับ  เชน  คาขายวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่

ผานการรีไซเคิล 
 

ตารางที่ 2.2 ตัวคูณประกอบเพื่อประมาณคาในแบบจําลอง (ที่มา: Wang, 2004) 
 

 อาคารทีพ่ักอาศัย  1 

ชั้น 

(1,600  ต.ร. ฟุต) 

อาคารทีพ่ักอาศัย  2 

ชั้น 

(2,000  ต.ร. ฟุต) 

อาคารทีพ่ักอาศัย  3 

ชั้น 

(20,000  ต.ร. ฟุต) 

ไม (ชิ้น/ต.ร. ฟตุ) 3.21 3.18 0.63 

ไมอัด (ต.ร. ฟุต/ต.ร. ฟุต) 3.27 3.01 N/A 

ไมผนัง (ต.ร. ฟุต/ต.ร. ฟุต) 3.29 5.57 1.52 

พรม (ต.ร. ฟุต/ต.ร. ฟุต) 0.80 0.80 0.60 
 

 Kartam (2004) ไดกลาวถึงแนวทางที่ใชในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสราง โดยการแบงแยกแนวทางในการจัดการวัสดุ โดยแบงตามความสําคัญได ดังนี้ 

1) การลดปริมาณวัสดุ 

2) การนํากลับมาใชใหม 
3) การรีไซเคิล 

4) การเผาเพื่อใหพลังงาน 

5) การทิ้งอยางปลอดภัย 

โดยที่หลักการทั่ว ๆ ไปของการจัดการวัสดุทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสิง่กอสรางสามารถสรปุได 

ดังนี้ 

1) ทําการลดปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  และการชดเชย

พลังงานจากวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใหมากที่สุด 

2) เปนความรับผิดชอบของผูที่ทําการรื้อถอนสิ่งกอสรางในการกําจัดวัสดุที่
เกิดขึ้นอยางปลอดภัย และถูกกฎหมาย 

3) จําเปนตองรูสวนประกอบของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่อยูใน
การควบคุม 
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4) ใหความระวังอยางมากกับวัสดุอันตราย 

5) มีการกําหนดวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางอยางละเอยีด 

 ประเทศตางๆในทวีปยุโรปไดรวมกลุมกันเปนสหภาพยุโรปและไดกําหนดนโยบายรวมกัน

ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม ในสวนของการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางน้ันประเทศที่เปนสมาชิกของสหภาพยุโรปไดรวมกันออกกฎระเบียบเพื่อควบคุม

ปริมาณของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมาตั้งแตป ค.ศ.1970 โดยใหแตละประเทศที่เปน

สมาชิกของสหภาพยุโรปดําเนินการตาม โดยมีองคกรดานสิ่งแวดลอม (European Environment 

Agency) ทําหนาที่ตรวจสอบและรายงานผลตอคณะกรรมการของสหภาพยุโรป (The European 

Commission) 

 ในประเทศเยอรมันซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป รัฐบาลไดแบงหนาที่ในการจัดการวัสดุ

ที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใหเปนของผูปกครองทองถิ่นของรัฐแตละรัฐโดยทําหนาที่ออก

กฎหมายควบคุม กําหนดแผนการดําเนินงานตางๆในดานการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดโดยรัฐบาลและสหภาพยุโรป สําหรับประเทศ

เยอรมันมีหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อ

นําไปเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหรูวาวัสดุชนิดใดมีคุณภาพเพียงพอที่สามารถนําไปใช

ประโยชน ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของนั้นคือ  

1)  หนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานของวัสดุที่ เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิ งก อสร า ง เมื่ อนํ า ไป เที ยบกับวั ส ดุ ใหม  โดยหน วยงานนี้ มี ชื่ อ ว า 

Laendersarbeitgminscnaft Abfall (LAGA)  

2)  หนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ วาวัสดุที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางประเภทนี้อยูในมาตรฐานไหนของ LAGA ซึ่งมีชื่อวา The 

German institute for Quality Assurance and Labelling 

 จากการเก็บขอมูลของป 2002 พบวาประเทศเยอรมันมีปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางประมาณ 381.3 ลานตัน คิดเปน 63.2% ของปริมาณทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 2.3 
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รูปที่ 2.3 แผนภูมิแสดงปริมาณของวัสดุประเภทตางๆของประเทศเยอรมัน  

(ที่มา: Weisleder, 2006) 
 

 โดยที่ 85.6% ของปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง ไดถูกนํากลับมาใชใหม 

(Reuse) หรือนําไปรีไซเคิล (Recycle) ดังแสดงในรูปที่ 2.4 
 

 
 

รูปที่ 2.4 แผนภูมิแสดงปริมาณของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่จัดการดวยวิธีรีไซเคิล 

และฝงกลบ (ที่มา: Weisleder, 2006) 
 

 สําหรับประเทศอังกฤษซึ่งเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปเชนเดียวกับประเทศเยอรมัน ไดมี

การจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเหมือนกับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปแตจะมี

ปริมาณของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่แตกตางกัน คือ ในป ค.ศ.2003 ประเทศอังกฤษ
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มีปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางทั้งหมด 90.93 ลานตัน หรือ 50% ของปริมาณ

ทั้งหมด ซึ่งถูกนํากลับไปรีไซเคิล (Recycle) ในขณะที่ 18% นําไปทิ้งไวบริเวณวางเปลาทั่วไป สวน

ที่เหลือนําไปใชในการถมที่ ดังแสดงในรูปที่ 2.5 โดยที่จากแผนภูมิพบวาปริมาณวัสดุที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางที่ถูกนํามารีไซเคิล (Recycle) มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป จาก 35% ในป ค.ศ.1999 

เปน 50% ในป ค.ศ.2003 ในขณะที่ปริมาณของวัสดุที่นําไปทิ้งนอยลง คือจาก 37% ลดลงเปน 

32% 

 
 

 
 

รูปที่ 2.5 แผนภูมิแสดงการจดัการวัสดุจากการรื้อถอนสิง่กอสรางในประเทศอังกฤษ  

(ที่มา: Weisleder, 2006) 
 

2.5 การนําเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมาใชเปนมวลรวมหยาบสําหรับ     
ผสมคอนกรีต 

 

 จากการศึกษาของธัชวีย ลีละวัฒน (2546) พบวาในประเทศเดนมารกมีการนําคอนกรีตที่

เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใชใหมเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต โดย

ทําการศึกษากระบวนการทํางานในเมืองโคเปนเฮเกน และเมืองอัลบอรก ซึ่งมีขั้นตอนการทํางาน 

ดังนี้ 

เมืองโคเปนเฮเกน เร่ิมจากการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกที่ขนยายเศษคอนกรีตเพื่อบันทึก

ปริมาณของวัสดุที่ขนยายเขามาจากนั้นเศษคอนกรีตที่มีขนาดใหญตองนํามายอยใหมีขนาดเล็ก

ลงจนสามารถผานเขาเครื่องบดยอยไดจากนั้นเริ่มเขาสูกระบวนการผลิตมวลรวมที่นํากลับมาใช

ใหม ซึ่งกระบวนการผลิตมวลรวมที่นํากลับมาใชใหมประกอบดวยการบดยอย และคัดแยกขนาด
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ซึ่งคลายกับกระบวนการผลิตมวลรวมทั่วไป แตมีการติดตั้งสายพานแยกเหล็กเพิ่มเติม สวนเศษ

คอนกรีตที่มีการปนเปอนกระบวนการผลิตมวลรวมที่นํากลับมาใชใหมตองใชแรงงานคนเพื่อคัด

แยกสวนที่ปนเปอนออกไป และเนื่องจากเปนการผลิตปริมาณมากดังนั้นราคาของผลิตภัณทมวล

รวมที่นํากลับมาใชใหมจึงอยูที่ประมาณครึ่งหนึ่งของราคามวลรวมปกติ 

ที่เมืองอัลบอรก กระบวนการผลิตมวลรวมที่นํากลับมาใชใหมมีกระบวนการคลายกับที่

เมืองโคเปนเฮเกนแตเครื่องบดยอย และเครื่องคัดแยกขนาดมีขนาดเล็กกวา เนื่องจากเปนการผลิต

ปริมาณไมมากดังนั้นราคาของผลิตภัณฑมวลรวมที่นํากลับมาใชใหมจึงขึ้นอยูกับการตอรองกับผู

ซื้อ 

Shima (2005) ไดทําการศึกษาการนําเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใช

ใหมเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีตโดยใชกระบวนการ “Heating and Rubbing Method 

(HRM)” ในการรีไซเคิลเศษคอนกรีต ซึ่งภายใตกระบวนการนี้มวลรวมที่ไดสามารถนําไปใชงานเปน

มวลรวมสําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ในขณะที่สวนที่เปนผงจากสวนที่

เปนซีเมนตเพสตสามารถนําไปใชเปนสวนผสมเพิ่มของคอนกรีต (Concrete Admixture) หรือใช

ในการปรับปรุงสภาพดิน (Soil Stabilizer) 

จากการศึกษาพบวากระบวนการ HRM มีขั้นตอนเริ่มตนจากการนําเศษคอนกรีตที่เกิด

จากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมาใหความรอนที่อุณหภูมิประมาณ 300๐C จากนั้นนํามาบดยอยเพื่อ

แยกออกเปนสวนตางๆ ไดแก สวนที่เปนซีเมนตเพสต สวนที่เปนมวลรวมหยาบ สวนที่เปนมวลรวม

ละเอียด ซึ่งขั้นตอนการทํางานสามารถแสดงไดดังรูปที่ 2.6 และรูปที่ 2.7 
 

 
 

รูปที่ 2.6 การใชประโยชนจากวัสดุที่ไดจากการรีไซเคิลเศษคอนกรีต (ทีม่า: Shima, 2005) 
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รูปที่ 2.7 ขั้นตอนการรีไซเคิลเศษคอนกรีต (ที่มา: Shima, 2005) 
 

2.6 บทสรุป 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาสามารถจําแนกวิธีการจัดการวัสดุ

จากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไวโดยสรุปแลวแบงไดเปน 5 วิธีคือ 

1. การลดปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง (Reduce Technique) 

2. การนํากลับมาใชใหม (Reuse Technique) 

3. การรีไซเคิล (Recycle Technique) 

4. การนํามาผลิตพลังงานทดแทน (Recover Technique) 

5. การฝงกลบ (Disposal) 

  

ซึ่งปจจุบันนี้พบวาประเทศไทยก็มีการนํามาใชในกระบวนการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสราง  โดยใชวิธีการฝงกลบและการลดปริมาณวัสดุจากการกอสราง  แตยังไมเปนที่ไดรับ

ความนิยมมากเทาใดนัก  โดยเฉพาะในวิธีการรีไซเคิล  การนํากลับไปใชใหม  และการผลิตพลังงาน

ทดแทน สาเหตุหนึ่งที่วิธีการเหลานี้ไมเปนที่นิยม  เพราะหากนํากระบวนการเหลานั้นมาปฏิบัติอาจ

ไมคุมคากับการลงทุน  สวนหนึ่งเนื่องมาจากความไมพรอมของโรงงานหรือแหลงรองรับวัสดุ 

รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณสําหรับกระบวนการวิธีการจัดการวัสดุที่ เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสราง ยังไมมีความพรอมเทาที่ควร  ซึ่งในอนาคตหากมีการนํากระบวนการเหลานี้มาพัฒนา

ใชในประเทศไทยอาจเปนวิธีการที่ชวยทําใหการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 



บทที่ 3 
 

การจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในตางประเทศ 
 

 ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาวิธี และขั้นตอนในการจัดการกับวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางในตางประเทศนั้นทําการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดย

การศึกษาคลอบคลุมบางประเทศใน  3 ทวีป  คือ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปเอเชีย โดย

สาเหตุที่ทําการศึกษาการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางบางประเทศในทวีปยุโรปและ

อเมริกาเหนือเนื่องจากเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีในการจัดการวัสดุที่กาวหนาทําใหมีความนาจะ

เปนในการนําวิธีการจัดการของประเทศตางๆ มาประยุกตใชไดกับการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทย 

 ในขณะที่การจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในทวีปเอเชียนั้นในดาน

ความกาวหนาของเทคโนโลยีอาจไมกาวหนามากเทาในทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกาเหนือ แต

ในทางกลับกันวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมีความใกลเคียงกับในประเทศไทย ดังนั้นจึง

เปนสาเหตุใหทําการศึกษาการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในบางประเทศของทวีป

เอเชีย 
 

3.1 การจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในทวีปยุโรป 
 

 3.1.1 การจัดการวัสดุประเภทคอนกรีต 
 

ในขั้นตอนแรกพิจารณาวามีเศษคอนกรีตชนิดใดที่สามารถนํากลับไปใชใหม 

(Reuse) เชน บล็อกคอนกรีต ซึ่งตองใหความระมัดระวังไมใหบล็อกเสียหายในระหวางการรือ้ถอน 

เพื่อสามารถนําไปใชกอใหมไดทันที ในขณะที่ข้ันตอนตอไปอาจนําเศษคอนกรีตที่เหลือมาผาน

ขั้นตอนการบดใหมีขนาดเล็กลงเพื่อนําไปรีไซเคิล (Recycle) เปนมวลรวมหยาบผสมคอนกรีต 

(Coarse Aggregate) โดยที่ขั้นตอน และเครื่องจักรที่ใชในการบดยอยเศษคอนกรีตที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางนั้นอาจแตกตางกันได ดังนี้ 

1) กรณีนําเศษคอนกรีตที่บดแลวถมเปนถนนหรือถมสถานที่โดยเศษคอนกรีตที่

บดยอยสามารถนําไปบดอัดเพื่อทําเปน  base หรือ  sub-base ของถนนไดโดยมีอุปกรณในการบด

ยอยดังแสดงในรูปที่ 3.1 และรูปที่ 3.2 

2) กรณีเศษคอนกรีตทําเปนสวนผสมของคอนกรตีโดยเศษของคอนกรีตที่บดยอย

สามารถใชทดแทนมวลรวมหยาบในการผสมคอนกรีต (Coarse Aggregate) ไดแตคุณภาพของ

คอนกรีตที่ผสมนั้นอาจต่ํากวาการผสมคอนกรีตดวยมวลรวมผสมคอนกรีตโดยทั่วไป  
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รูปที่ 3.1 เครื่องบดอัดคอนกรีตชนิด “RUBLLE MASTER” RM66 (ที่มา: Weisleder, 2006) 
 

3) กรณีใชเปนวัสดุระบายน้ําโดยเศษคอนกรีตที่ผานการคัดขนาดมาอยางดีโดย

เครื่องคัดแยกขนาด  สามารถใชเปนวัสดุระบายน้ําไดเชนเดียวกับการใช  หิน  ทราย  แตมีขอควร

ระวังคือ คอนกรีตเมื่อสัมผัสกับน้ําจะทําใหน้ํามีความเปนเบสเพิ่มข้ึน  
 

 
 

รูปที่ 3.2 เครื่องคัดแยกขนาดคอนกรีตชนดิ ROLLER SCREEN (ที่มา: Weisleder, 2006) 
 

4) กรณีใชเสริมกําลังรับแรงเฉือนของดิน โดยการทดลองในประเทศอังกฤษเพื่อ

ทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของดินปกติ และดินที่มีการเสริมกําลังดวยเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสราง  การทดสอบแบงเปน 3 สถานะ  คือ  สถานะแหง  เปยก  และผสมกับดินเหนียว  จากการ

เปรียบเทียบผลทดสอบระหวางดินที่เสริมกําลังดวยเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  กับ

ดินที่เสริมดวยหินยอย  ปรากฏวาดินที่เสริมกําลังดวยเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมี

กําลังรับแรงเฉือนที่ต่ํากวาดินที่เสริมดวยหินยอย  แตกําลังรับแรงเฉือนยังมีคาสูงกวาดินปกติ 

(Touahamia, 2002) 
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 3.1.2 การจัดการวัสดุประเภทเหล็ก 
 

การจัดการเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้น The Steel 

Construction Institute (2003) ไดกลาวถึงการจัดการเหล็กที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารวาเหล็ก

เสริมคอนกรีตถูกนํากลับมาใชประโยชนได  94% โดย  10% นํากลับมาใชใหม (Reuse)  และ  84% 

นํากลับไปรีไซเคิล (Recycle) ทั้งนี้เปนเพราะเหล็กเปนวัสดุท่ีเหมาะสําหรับการรีไซเคิล เนื่องจาก

คุณสมบัติของเหล็กยังคงไมเปลี่ยนแปลงเมื่อผานกระบวนการรีไซเคิล  โดยที่ขั้นตอนการรีไซเคิล

เร่ิมจากการแยกเหล็กออกจากโครงสรางสวนอื่น ซึ่งอาจแยกโดยใชเครื่องแยกที่เปนแมเหล็ก  หรือ

ใชแรงงานคนในการแยก  หลังจากนั้นทําการตัดภายในบริเวณรื้อถอน  เพื่อใหงายตอการขนยาย 

จากนั้นจะนําไปสงเขาโรงหลอมเพื่อเขาสูกระบวนการรีไซเคิลตอไป 
 

 3.1.3 การจัดการวัสดุประเภทไม 
 

ในขั้นตอนแรกของการจัดการวัสดุจากการรื้อถอนประเภทไม คือ ทําการพิจารณา

วาสามารถนําไมกลับไปใชใหม (Reuse) โดยตรงหรือไม ซึ่งโดยสวนมากในอาคารไมเกาอาจมีไมที่

มีมูลคาสูง สวนไมที่มีขนาดใหญสามารถดัดแปลงทําเปนเฟอรนิเจอรได หลังจากนั้นนําเศษไมที่ไม

สามารถนํากลับไปใชใหมไดเลย ไปผานขบวนการตางๆเพื่อใชประโยชนตอไปดังนี้ 

1) การนํามาใชเปนเชื้อเพลิง ดงัแสดงในรูปที่ 3.3 ซึ่งไมเกือบทุกชนดิมคีณุสมบตัิ

ใหความรอนสูงเมื่อนํามาใชเปนเชื้อเพลิงได  แตไมที่ทําเปนเชื้อเพลิงไดดีตอง

มีดิน และวัสดุอ่ืนๆ ผสมในอัตราสวนที่นอย และมีความชื้นต่ํา 
 

 
รูปที่ 3.3 การนําไมมาเผาเพื่อใหพลังงาน (ที่มา: Weisleder, 2006) 

 

2) การยอยเศษไมใหมีขนาดเล็ก  เพื่อผสมกับตัวประสานสําหรับทําเปนไมอัด 

หรือบอรดชนิดตาง ดังแสดงในรูปที่ 3.4 โดยใชเครื่องจักรดังแสดงในรูปที่ 3.5

และรูปที่ 3.6 



 27 

 

 
 

รูปที่ 3.4 แผนไมอัดที่ผลิตจากเศษไม (ที่มา: Weisleder, 2006) 
 

3) การยอยเศษไมเพื่อใชเปนวัสดุปูรองเปนที่นอนสําหรับเลี้ยงสัตว  เนื่องจากไม
มีคุณสมบัติในการดูดความชื้น และรองรับแรงกระแทกไดดี 

 

 
 

รูปที่ 3.5 เครื่องยอยเศษไมแบบตางๆ (ที่มา: Weisleder, 2006) 
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รูปที่ 3.6 เครื่องแปรรูปไม (ทีม่า: Weisleder, 2006) 
 

3.2 การจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในทวีปอเมริกาเหนือ 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณของเศษวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางประมาณ 

20%-35% ของปริมาณของเสียที่เปนของแข็งทั้งหมด  โดยมีแนวทางในการจัดการ คือ ลดปริมาณ

วัสดุที่ตองนําไปทําลายใหเหลือนอยที่สุดเพื่อเปนการชวยลดคาใชจาย  และลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม  ในขั้นตอนของการจัดการนั้นใหความสําคัญตอการลดปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อ

ถอนเปนอันดับแรก  หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงการนํากลับไปใชใหม  การรีไซเคิล  การผสมใชกับ

วัสดุอ่ืน ข้ันสุดทายจึงพิจารณาถึงการฝงกลบ และการเผาทําลาย ดังแสดงในรูปที่ 3.7 
 

 
รูปที่ 3.7 ขั้นตอนการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสรางในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ลดปริมาณวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

นํากลบัมาใชใหม  

นําไปรีไซเคิล  

ฝงกลบ 

นําไปผสมใชกบัวัสดุอ่ืน 

กําจัดโดยการเผา 
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ในขณะที่องคกรสิ่งแวดลอมของประเทศแคนาดา (Saskatchewan Environment, 

2003) ไดนําเสนอวิธกีารจัดการวัสดุทีเ่กิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยแบงตามประเภทของงาน

และประเภทของวัสดุทีเ่กิดขึ้นสําหรับงานรือ้ถอนประเภทตางๆ ดังตารางที ่3.1 
 

ตารางที่ 3.1 วิธีการจัดการวัสดุโดยแบงแยกตามประเภทวัสดุ (ที่มา: Saskatchewan 

Environment, 2003) 
 

ประเภทของงาน ประเภทของวัสดุ วิธีการจัดการวัสดุ 

แอสฟลส - บดและผสมเปนแอสฟลส

ใหม 

- ทําเปนชัน้รองผิวถนน 

- นําไปถมสถานที ่

คอนกรีต (ไมมีเหล็กเสริม) - ทําเปนชัน้รองผิวถนน 

- ทําเปนมวลรวมผสมคอนกรีต 

- ทําเปนบล็อกคอนกรีต 

- นําไปถมสถานที ่

คอนกรีต (มีเหล็กเสริม) - นําไปถมสถานที ่

เหล็กเสริม โลหะ - นํากลับไปใชใหม 

- ขนสงไปยงัโรงหลอมเหล็ก 

งานรื้อถอนถนน 

วัสดุถม (กรวด ทราย) - นําไปถมสถานที ่

- นําไปถมปดหนาดิน 

อิฐ กระเบื้อง และบล็อกตางๆ - นํากลับไปใชใหม 

ประตู หนาตาง - ขายเพื่อนาํกลับไปใชใหม 

เศษอิฐ คอนกรีตบล็อก - ทําเปนชัน้รองผิวถนน 

กระจกหนาตางที่แตก  และเศษ

แกว 

- นําไปรีไซเคิล 

คานไมที่แตกหักไมสมบูรณ - ขายเพื่อนาํไปใชใหม 

- หมักเปนปุย 

- ทําเชื้อเพลงิ 

งานรื้อถอนอาคาร 

เหล็กเสริม  หรือสวนคานเหล็ก

ที่ไมสมบูรณ 

- ขนสงไปยงัโรงหลอมเหล็ก 
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ตารางที่ 3.1 วิธีการจัดการวัสดุโดยแบงแยกตามประเภทวัสดุ (ที่มา: Saskatchewan    

Environment, 2003) (ตอ) 
 

ประเภทของงาน ประเภทของวัสดุ วิธีการจัดการวัสดุ 

กรอบประตู ประตูอลูมิเนียม -  ขาย 

-  นาํไปรีไซเคิล 

เศษวัสดุที่ไมสามารถคัดแยก

ได 

-  นาํไปฝงกลบ 

งานรื้อถอนอาคาร 

วั ส ดุที่ มี ส วนผสมของวั ส ดุ

อันตราย 

-  นาํไปฝงกลบยังสถานทีท่ีม่ี

การปองกนัเทานัน้ 
 

ในการแบงประเภทของวัสดุเหลือใชจากการรื้อถอนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

และแคนาดามีการแบงลักษณะคลายกับประเทศไทย โดยมีการแบงลักษณะดังนี้ 
 

 3.2.1 การจัดการวัสดุประเภทคอนกรีต 
 

รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนการนําคอนกรีตกลับไปใช

ประโยชนใหม  โดยการออกกฎขอบังคับสําหรับผูรับเหมาที่ตองการกอสรางโครงการของรัฐผาน

ทางโครงการขนาดใหญที่รัฐเปนผูดําเนินการ  เชน เมืองลอสแองเจิลลิส (Los Angeles) กําหนดไว

วาฐานรากของถนนที่กอสรางในเขตเมืองตองใชเศษคอนกรีตทําทั้งหมด เมืองเปาโล อัลโต (Paolo 

Alto) กําหนดไววาเศษคอนกรีตที่เกิดขึ้นตองผานการรีไซเคิลทั้งหมด 

ในการนําคอนกรีตไปรีไซเคิลสามารถนําไปใชประโยชนไดดังนี้ 

1) การถมทําชั้นรองพื้นทางของถนน  หรือใชเปนไหลทางสําหรับถนน ซึ่งในบาง

รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหเศษคอนกรีตนั้นตองผานการ

ตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใชงาน เชน  ในรัฐแคลิฟอรเนีย  หนาที่ในการ

ตรวจสอบคุณภาพเปนของกรมการขนสงแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (California 

Department of Transportation) เปนตน 

2) คอนกรีตที่ผานการบดยอยใหมีขนาดที่สามารถใชเปนผิวทางสําหรับถนน
ชั่วคราว 

3) การถมเปนฐานรากของตัวอาคาร 
4) การถมเพื่อปรับระดับของพื้นที่ 
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3.2.2 การจัดการวัสดุประเภทเหล็ก 
 

เหล็กเปนวัสดุที่งายตอการนําไปรีไซเคิล  ในสหรัฐอเมริกามีวิธีการรีไซเคิลรูปแบบ

เดียวซึ่งเหมือนกับประเทศไทยแตอาจมีความแตกตางในเรื่องความทันสมัยของเครื่องมือ  และ

คุณภาพของเหล็กที่ไดมีคุณภาพดีกวา เปนตน 
 

 3.2.3 การจัดการวัสดุประเภทไม 
 

ในรัฐแคลิฟอรเนีย  มีปริมาณวัสดุจากการรื้อถอนทั้งหมด  3.8 ลานตัน โดย 3.35 

ลานตันผานกระบวนการเพื่อนํากลับไปใชใหม  สวนที่เหลือนําไปใชถมพื้นที่ ซึ่งการนํากลับไปใช

ประโยชนใหมมีดังนี้ 

1) กรณีไมขนาดใหญสามารถนํากลับมาใชใหมโดยผานการตกแตงผิวเพียง
เล็กนอย  แลวตัดใหมีขนาดตามความตองการ  แตการนําไมกลับมาใชเปน

สวนประกอบของโครงสราง  ไมตองได รับการตรวจสอบคุณภาพจาก  

American Lumber Standards (ALS) เสียกอน 

2) การนําเศษไมยอยใหมีขนาดเล็กและผสมกับตัวประสานเพื่อทําเปนไมอัด 

3) การใชเปนเชื้อเพลิง โดยวิธีนี้เปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด 

โดยที่ไมที่นํามาใชทั้ง  3 วิธีนั้นตองเปนไมที่ไมมีสารพิษเจือปน  สําหรับประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นมีหนวยงานที่ชื่อวา  Department of Toxic Substance Control (DTSC) ทํา

หนาที่ดูแลสําหรับไมที่มีสารพิษเจือปนนั้นรวมไปถึงไมที่ถูกทาสีกอนป  ค.ศ. 1960  เพราะสีที่ใชทา

นั้นมีสารตะกั่วเจือปนอยู 
 

3.3 การจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในทวีปเอเชีย 
 

จากการศึกษาของ Ling et al. (2000) พบวาประเทศญี่ปุนถือวาอุตสาหกรรมการ

กอสรางเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากที่สุด ทั้งจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกอสราง เชน 

ฝุนละออง  วัสดุเหลือใชจากการกอสราง  และวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง ซึ่งไดมี

การศึกษาเพื่อชวยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการกอสราง  

Mills et al. (1999) ไดแบงวิธีในการจัดการกับวัสดุที่เกิดการกอสราง  และวัสดุที่

เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  รวมถึงวัสดุอ่ืนๆที่จัดเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Waste) 

อันเนื่องจากงานกอสรางของประเทศญี่ปุนไวเปน 3 วิธีหลักๆ ดังนี้ คือ 

- การลดปริมาณของวัสดุร้ือถอน (Waste Minimization) 
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- การนําวัสดุร้ือถอนกลับไปใชใหมและการนํากลับไปรีไซเคิล (Waste 

Reuse and Recycle or R&R) 

- การกําจัดวัสดุร้ือถอนดวยเทคนิคตางๆ (Waste Disposal 

Techniques) 

ในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  วิธีการที่ไดรับความนิยมมาก

ที่สุดคือการนําวัสดุกลับไปใชใหมและการนํากลับไปรีไซเคิล (R&R) เน่ืองจากเปนวิธีการที่สามารถ

ทําไดโดยงายในสถานที่ทําการรื้อถอน  เพียงทําการคัดเลือกวัสดุ  แยกประเภทและชนิดของวัสดุ 

โดยเลือกวัสดุที่สามารถนํากลับไปใชใหม กับวัสดุที่ตองนํากลับไปทําการรีไซเคิลกอน โดยวิธี R&R  

Itoh and Liu (2006) ไดแบงลําดับของวัสดุเปน  3  ชวง  คือ  ชวงกอนการกอสราง 

(Pre-construction)  ชวงกอสราง (Construction)  และชวงหลังการกอสราง (Post-construction) 

โดยเรียกวาวัฏจักรของวัสดุ (Life Cycle of Material) และไดทําการเปรียบเทียบมูลคาของวัสดุ 

(Values) กับเวลาวัฏจักรของวัสดุ (Life Cycle of Material) ดังแสดงในรูปที่ 3.8 
 

 
 

รูปที่ 3.8 แผนภูมิระหวางมูลคาของวัสดุกบัเวลาวัฏจักรของวัสดุ (ที่มา: Itoh and Liu, 2006) 
 

จากแผนภูมิพบวามูลคาของวัสดุ เพิ่ม ข้ึนในชวงกอนการกอสราง  (Pre-

construction) เปนชวงกอสราง (Construction) โดยมูลคาของวัสดุลดลงหลังจากที่มีการกอสราง

แลว  และมูลคาของวัสดุสามารถหมดไปเมื่อกลายไปเปนเศษวัสดุซึ่ง Itoh and Liu (2006)  ได

ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับงานกอสรางและงานรื้อถอนท่ีมีการนําวิธีการ  R&R เขามาใชในงาน

กอสรางดวย  ซึ่งสามารถแสดงการเปรียบเทียบมูลคาของวัสดุ (Values) กับเวลาวัฏจักรของวัสดุ 

(Life Cycle of Material) ไดดังแสดงในรูปที่ 3.9 
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รูปที่ 3.9 แผนภูมิระหวางมูลคาของวัสดุกบัเวลาวัฏจักรของวัสดุที่มกีารนํากลับไปใชใหม และการ

นํากลบัไปรีไซเคิล (ที่มา: Itoh and Liu, 2006) 
 

จากแผนภูมิพบวามูลคาของวัสดุมีมูลคาเพิ่มข้ึนจากเดิมถึงแมกลายเปนเศษวัสดุ

ไปแลว การนําวัสดุกลับไปใชใหม และการนํากลับไปรีไซเคิล (R&R) จึงเปนวิธีการที่ชวยเพิ่มมูลคา

ใหกับวัสดุกอสราง เนื่องจากเมื่อใชวิธีการนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลกับวัสดุกอสรางสามารถ

ชวยใหวัสดุที่เกิดจากการกอสรางหรือการรื้อถอนสิ่งกอสรางมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงเปนการ

เพิ่มระยะเวลาของวัฏจักรของวัสดุ  ใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น หรือมีอายุอยูในวัฏจักรของ

วัสดุยาวนานขึ้น  

Poon et al. (2001) ไดสรุปถึงวิธีการรีไซเคิลและการนํากลับมาใชใหม (Recycle 

and Reuse) ที่ใชในประเทศญี่ปุนวาเปนการชวยลดปริมาณวัสดุที่ถูกนําไปถมสถานที่  เนื่องจาก

ประเทศญี่ปุนมีพื้นที่ในการใชสอยนอย ซึ่งการเสียพื้นที่เพื่อใชในการถมวัสดุท่ีเหลือใชจากการ

กอสรางจึงเปนการสิ้นเปลืองพื้นที่ไปโดยเปลาประโยชน  ดังนั้นวิธีการจัดการกับวัสดุที่เกิดจากการ

ร้ือถอนดวยวิธี R&R จึงเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในการจัดการกับวัสดุจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสราง 
 

 3.3.1 การจัดการวัสดุประเภทคอนกรีต 
 

จากการศึกษาพบวา  การจัดการกับคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมี

วิธีการจัดการที่ใชเปนวิธีการหลัก คือ  การนําไปใชในการถมสถานที่  โดยใชในการถมเพื่อเตรียม

พื้นที่กอสรางอาคาร  ถมเพื่อเปนการปรับสภาพพื้นที่  และใชเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางใชในการถมเพื่อเตรียมการกอสรางถนน  โดยคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

ในบางแหงอาจมีการทําการคัดแยกขนาดกอน  โดยเฉพาะการคัดแยกเศษคอนกรีตที่มีขนาดใหญ
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เพื่อทําการบดยอยใหเศษคอนกรีตเหลานั้นมีขนาดเล็กลงโดยเฉพาะกรณีที่ตองการใชในการถมที่

ตองการความแนนของพื้นมาก  

นอกจากการใชเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปใชในการถม

สถานที่แลว  มหาวิทยาลัยโอซากา  ประเทศญี่ปุนไดมีการทําการศึกษาเพื่อนําเศษคอนกรีตที่เกิด

จากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปใชในการทําเปนวัสดุผสมคอนกรีตใหม โดยใชเปนมวลรวมหยาบ

ผสมคอนกรีต (Coarse Aggregate)  โดยกระบวนการเริ่มจากการบดยอยและคัดกรองเศษ

คอนกรีตเพื่อใหไดมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีตดังรูปที่  3.10 ซึ่งการที่มีการนําเศษคอนกรีต

ที่เกิดจากการรื้อถอนมาบดยอยเปนมวลรวมหยาบผสมคอนกรีตเนื่องจากในประเทศญี่ปุนมวล

รวมหยาบผสมคอนกรีตมีราคาสูง และหาไดยาก  จึงมีความจําเปนในการศึกษาเพื่อใชประโยชน

เศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  
 

 
 

รูปที่ 3.10 มวลรวมหยาบสาํหรับผสมคอนกรีต (Coarse Aggregate) ที่ไดจากคอนกรีต (ที่มา: 

Itoh and Liu, 2006) 
 

จากการศึกษาของ  Haung et al. (2003) พบวาการจัดการวัสดุคอนกรีตที่เกิด

จากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไตหวัน  มีการใชเครื่องจักรในการชวยแบงแยกความละเอียด

ของวัสดุคอนกรีตที่เกิดจากการกอสราง  และไดแบงวัสดุประเภทคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางออกเปน   3  ขนาด  คือ  คอนกรีตที่มีความละเอียดมาก สามารถนําไปใชเปนมวลรวม

หยาบ (Coarse Aggregate)  หรือ ชั้นรองผิวถนน (Subbase) ในการกอสรางครั้งใหม สวนวัสดุ

คอนกรีตที่มีความละเอียดปานกลาง สามารถนําไปใชเปนวัสดุในการกอสรางถนนโดยกอนการใช

งานตองแยกสวนประกอบที่ไมบริสุทธิ์ออกกอนโดยที่หากมีความละเอียดสูงกวาปกติแตไมละเอยีด
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เทาชนิดแรก สามารถนําไปถมสถานที่เพื่อเตรียมการกอสราง  สําหรับวัสดุคอนกรีตที่มีขนาด

คอนขางใหญอาจนําไปทําการฝงกลบได 
 

 3.3.2 การจัดการวัสดุประเภทเหล็ก 
 

จากการศึกษาของ Itoh and Liu (2006) พบวา  การจัดการกับวัสดุประเภทเหล็ก

ที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  สามารถจัดแยกเหล็กที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางออกเปน  2 

ประเภท ไดแก  

-  เหล็กรูปพรรณ และ 

-  เหล็กเสริมคอนกรีต รวมถึงเหล็กอื่นๆที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

โดยวิธีการจัดการวัสดุประเภทเหล็กที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางทั้งเหล็ก

รูปพรรณ  เหล็กเสริมคอนกรีต  รวมถึงเหล็กอ่ืนๆที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  พบวา  มีวิธีการ

จัดการอยู 3 วิธี คือ  

1) การนํากลับมาใชใหมทําโดยคัดเลือกเหล็กที่สามารถนํากลับไปใชใหมได 
และคัดแยกเพื่อรอการจําหนายใหกับผูที่ตองการนํากลับไปใชใหม  โดยเหล็ก

ที่มีการนํากลับไปใชใหมมักเปนเหล็กรูปพรรณ  

2) การรีไซเคิลโดยการนําเหล็กที่ไมสามาถนํากลับไปใชใหมไดจําหนายใหกับ
โรงหลอมเหล็กเพื่อหลอมแปรรูปเปนเหล็กที่สามารถนํากลับมาใชงานใหมได 

3) การฝงกลบ วิธีการนี้มักใชเปนวิธีการจัดการกับเหล็กเสริมคอนกรีต  เนื่องจาก

ไมสามารถคัดแยกเหล็กออกมาจากโครงสรางในคอนกรีตได  ซึ่งหากทําการ

คัดแยกเหล็กเหลานี้ออกมาจากโครงสรางอาจไมคุมคากับคาแรงในการคัด

แยก จึงนําไปฝงกลบพรอมกับเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 3.3.3 การจัดการวัสดุประเภทไม 
 

จากการศึกษาของ  Horie (2002) พบวา  ไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใน

ประเทศญี่ปุนมีมากถึง  110,000 ตันในป ค.ศ. 2000 โดยที่ 35% ของไมที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางนี้เปนไมที่เกิดจากงานรื้อถอนสิ่งกอสรางในเมืองฮอกไกโด  โดยวิธีการจัดการกับไม

โดยทั่วไปมีวิธีการหลัก คือ  นําไมที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับไปใชใหม  หรือมีการนําไมไป

ทําการแปรสภาพกอนนํากลับไปใชใหม  เชน นําไปแตงผิวหรือประกอบใหมเปนเครื่องเรือนหรือ

เฟอรนิเจอร เชน  เกาอี้  โตะ  เปนตน โดยทําการคัดแยกไมที่ยังมีคุณภาพพอใชไดกลับไปใชใหม 

สวนไมที่ไมสามารถนํากลับไปใชในงานกอสรางได มีวิธีการจัดการที่แตกตางกัน ดังนี้ 
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การนําไมที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางแปรรูปเปนกระดาษสมุดหรือหนังสือ การ

นําไมที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางแปรรูปเปนกระดานไมอัด การนําไมที่ไดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางสงโรงงานทํากระดาษแข็ง  กระดาษสี การนําไมที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปบด

ยอยใชในการทําปุย หรือใชทําเปนวัสดุรองสําหรับเลี้ยงสัตว 
 

3.4 บทสรุป 
 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใน

ตางประเทศพบวามีข้ันตอนและวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยแบงวัสดุได

เปน 3 ประเภท สรุปไดดังตอไปนี ้
วิธีการจัดการกับคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไดหลายวิธี  คือ  การนําไปฝง

กลบ การนําไปใชในการทําถนนเปนชั้นผิวรองถนน (Subbase) นอกจากนี้ยังมีการนาํเศษคอนกรตี

ไปทําการคัดแยกขนาด  เพื่อนําคอนกรีตไปใชในการทําเปนมวลรวมหยาบผสมคอนกรีต (Coarse 

Aggregate) รวมถึงการนําคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให

ดินดวย 

วิธีการจัดการกับเหล็กที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง โดยการนําเหล็กกลับไปใชงานใหม

ซึ่งโดยสวนมากเปนเหล็กรูปพรรณ การนําไปรีไซเคิลโดยการหลอมใหม  สวนเหล็กเสริมที่อยูกับ

คอนกรีตสามารถนําไปถมที่พรอมกับคอนกรีต  เนื่องจากตนทุนคาแรงในการคัดแยกเหล็กใน

ตางประเทศมีสูง  จึงนําเหล็กเสริมคอนกรีตทาํการฝงกลบหรือถมสถานที่  โดยไมจําเปนตองทําการ

คัดแยกเหล็กออก 

วิธีการจัดการกับวัสดุประเภทไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยแบงไมเปน  2 

ประเภทคือ ไมที่สามารถนํากลับไปใชใหมไดและเศษไม ในสวนของเศษไมมีวิธีการจัดการ คือ  การ

นําไปใชในการผลิตปุย  นําไปผลิตกระดาษ หรือไมอัด ใชทําเชื้อเพลิง เชน  เผาทําเปนถาน  และ

นําไปใชเปนที่ปูรองพื้นสําหรับสัตว เนื่องจากมีความสามารถในการดูดความชื้นและรับแรง

กระแทก 



บทที่ 4 
 

การศึกษาการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทย 
 

 ในการทําวิจัยนี้ทําการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทย  ซึ่งจําเปนตองทําการศึกษาถึงวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางในปจจุบันทั้งในประเทศไทย  และวิธีการจัดการวัสดุที่ เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางที่มีในตางประเทศ  โดยการสัมภาษณผูรับเหมางานรื้อถอนเพื่อใหทราบวิธีการจัดการ

วัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  รวมถึงศึกษาบทความ  และเอกสารทางวิชาการเพื่อใหทราบ

วิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในตางประเทศ  และปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจ

เลือกวิธีการ  ในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาจาก

การศึกษามาทําการวิเคราะหเพื่อหาขอเสนอแนะในการจัดการวัสดุที่ เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางตอไป 

ในสวนของวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในปจจุบันนั้นไดทําการ

สัมภาษณผูรับเหมางานรื้อถอนเพื่อใหทราบถึงวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

ในกรณีที่ผูรับเหมางานรื้อถอนมีวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยการขาย

วัสดุนั้น  ไดทําการสัมภาษณผูรับซ้ือวัสดุดังกลาวเพื่อใหทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการจัดการ

รวมถึงผลลัพธสุดทายของการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในทุกขั้นตอน โดยทํา

การรวบรวมขอมูลจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางจากหนวยงานที่ทําการรื้อถอน

ทั้งหมด 20 หนวยงาน 
 

4.1 การจัดการเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 จากการสัมภาษณผูรับซื้อ และสํารวจกระบวนการรื้อถอนจากจํานวน 20 หนวยงานพบวา

การจัดการกับเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมีความคลายคลึงกัน คือ  นําเศษ

คอนกรีตไปถมรองพื้นทางเพื่อทําถนนหรือนําไปถมรองสถานที่เพื่อเตรียมทําการกอสรางโดยเศษ

คอนกรีตอยูชั้นลางและนําดิน หรือลูกรังถมทับอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งกระบวนการการจัดการเศษคอนกรีต

ที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสามารถสรุปได ดังนี้ 
 

 4.1.1 ขั้นตอนการรื้อถอน 
 

ในขั้นตอนการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นโดยสวนมากเริ่มจากการรื้อถอนวัสดุที่

สามารถรื้อถอนไดโดยไมกระทบกับโครงสรางของอาคารออกกอน  เชน งานระบบไฟดังแสดงในรูป
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ที่  4.1 โดยเหลือเฉพาะโครงสรางของสิ่งกอสรางที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือผนังอิฐบล็อกฉาบ

คอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 4.2  จากนั้นจึงทําการรื้อสิ่งกอสรางดวยการใชรถตักดินติดหัวเจาะ 

(Excavator) ในการรื้อทําลายโครงสรางของสิ่งกอสราง ซึ่งในขั้นตอนนี้เศษคอนกรีตที่ไดยังมีขนาด

ใหญ  และมีเหล็กเสริมคอนกรีตติดอยู  ดังนั้นจึงตองใชแรงงานคนเขามาชวยในการนําเหล็กเสริม

คอนกรีตออกจากเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  เมื่อแยกเหล็กเสริมคอนกรีตออก

จากเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเรียบรอยจึงรวบรวมเศษคอนกรีตที่ไดเพื่อ

เตรียมการขนยายออกจากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางตอไป ดังแสดงในรูปที่ 4.3 ถึงรูปที่ 4.5 
 

 
 

รูปที่ 4.1 ตัวอยางวัสดุที่ร้ือถอนไดโดยไมกระทบกับโครงสรางของสิง่กอสราง 
 

 
 

รูปที่ 4.2 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผนังอิฐบล็อกฉาบคอนกรีตซึ่งถูกร้ือถอน 
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รูปที่ 4.3 การรือ้ถอนโครงสรางของสิง่กอสรางโดยใชเครือ่งจักร 
 

 
 

รูปที่ 4.4 การยอยเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสรางเพื่อแยกเหล็กเสริมคอนกรีต 
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รูปที่  4.5 การกองเก็บเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพือ่รอการขนยาย 
 

 4.1.2 ขั้นตอนการขนยายและการนําไปใช 
 

ในขั้นตอนการขนยายเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจาก

สถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางนั้น โดยสวนมากตองทําการขนยายใหเสร็จภายใน  1-2  วันโดยรถบรรทุก

ซึ่งสามารถขนยายไดในชวงเวลา  9.00 น.-15.00 น. ในชวงกลางวัน  สวนในเวลากลางคืนสามารถ

ขนยายไดตั้งแต 20.00 น. เปนตนไป ดังแสดงในรูปที่ 4.6  ซึ่งโดยสวนใหญมักมีการขนยายในชวง

กลางคืนเนื่องจากในชวงกลางคืนมีชวงเวลาในการขนยายนานกวาการจราจรมีความหนาแนน

นอยกวาสามารถกําหนดเวลาในการเดินทางไดแนนอนกวาทําใหสามารถวางแผนและควบคุม

งบประมาณในการขนยายไดถูกตองมากขึ้น  หลังจากนั้นรถบรรทุกจะนําไปสงยังสถานที่ที่กําหนด

โดยสามารถแบงออกไดดังนี้ 

1) การจัดเก็บ ณ ลานพักเศษคอนกรีต  

โดยผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอนนั้น  อาจเปนเจาของสถานที่พักเศษคอนกรีตและ

เปนผูทําการขนยายเศษคอนกรีตไปยังสถานที่พักเศษคอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 4.7 เพื่อรอผูมาซื้อ

เศษคอนกรีตไปใชประโยชนตอไป  แตหากผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอนไมมีสถานที่พักคอนกรีตเปน

ของตัวเอง  ผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอนอาจติดตอผูรับเหมารายอื่นที่มีสถานที่พักเศษคอนกรีตเปน

ของตัวเองมาทําการขนออกไปไวยังสถานที่พักเศษคอนกรีตของผูรับเหมาถมที่นั้น  

ซึ่งไมวาผู รับเหมางานรื้อถอนอาจเก็บเศษคอนกรีตที่ เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางไวในสถานที่พักคอนกรีต  หรือติดตอผูรับเหมารายอื่นที่มีสถานที่พักเศษคอนกรีตใหมา
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รับซ้ือ  ข้ันตอนตอไปในการจัดการเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  คือ  เมื่อมีผูมา

ติดตอขอซ้ือเศษคอนกรีตที่ทําการกองเก็บไว  ผูรับเหมางานรื้อถอน  หรือผูรับเหมางานถมสถานที่ 

(ผูที่ทําการกองเก็บเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไว) ตองทําการขนยายเศษ

คอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจากลานกองเก็บเศษคอนกรีตเพื่อนําไปถมสถานที่

ตามที่ผูติดตอขอซื้อตองการ 
 

 
 

รูปที่ 4.6 การขนยายเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในเวลากลางคืน 
 

 
 

รูปที่ 4.7 การจัดเก็บเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง ณ ลานพกัเศษคอนกรตี 
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2) การใชประโยชนเศษคอนกรีตโดยตรง 

กรณีไมมีลานพักเศษคอนกรตี เศษคอนกรตีตองจดัเกบ็อยูบริเวณทีท่าํการรือ้ถอน 

หลังจากผูรับเหมาหาสถานที่ที่ตองการเศษคอนกรีตไปถมที่ดินหรือทําเปนชั้นรองผิวถนนได 

สามารถขนเศษคอนกรีตไปใชไดโดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 4.8 และรูปที่ 4.9 
 

 
 

รูปที่ 4.8 การนําเศษคอนกรตีที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมาทาํถนนชั่วคราว 
 

 
 

รูปที่ 4.9 ถนนชั่วคราวในสถานที่กอสรางโดยถมจากเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
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 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปแนวทางการจัดการเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางในปจจุบัน คือ การใชเศษคอนกรีตที่ไดเพื่อถมสถานที่เตรียมการกอสราง (การถม

สถานที่ดวยเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นเปนการถมสถานที่โดยการใชเศษ

คอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางถมไวดานลางและนําดิน หรือดินลูกรังมาถมกลบทับ

ดานบน)  หรือนําไปถมเปนชั้นรองผิวถนน  (Road Subbase) โดยมีรายละเอียดของการรื้อถอน

สิ่งกอสรางดังที่ไดกลาวมา ซึ่งสามารถสรุปเปนแผนภาพเสนทางของการจัดการเศษคอนกรีตที่เกิด

จากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่ไมคํานึงถึงความเปนเจาของเศษคอนกรีตไดดังรูปที่ 4.10  
 

 
 

รูปที่ 4.10 แนวทางในการจดัการเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสราง (จากการสํารวจ) 
 

4.2 การจัดการเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 จากการศึกษาสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางจํานวน 20 หนวยงาน พบวาแนวทางการจัดการ

เหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในปจจุบันนั้น ผูรับเหมางานรื้อถอนมีแนวทาง

ในการจัดการที่เหมือนกัน  คือ  การนําเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสง

โรงงานหลอมเหล็กเพื่อหลอมเปนเหล็กใหม หรือการรีไซเคิล เชน  เหล็กรูปพรรณ  และเหล็กเสริม

คอนกรีต เปนตน  และพบวาขั้นตอนในการจัดการเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางเริ่มต้ังแตจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางจนถึงขั้นตอนในการสงโรงงานหลอมเหล็กมีดังนี้ 

 ในขั้นตอนแรกภายหลังจากแยกเหล็กเสริมคอนกรีตออกจากเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรือ้

ถอนส่ิงกอสรางเรียบรอยแลวนําเหล็กเสริมคอนกรีตที่ไดมาทําการกองรวมกันเพื่อเตรียมการขน

ยาย  จากนั้นผูรับเหมางานรื้อถอนทําการติดตอผูที่มารับซ้ือเหล็กจากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางให

เศษคอนกรีตขนาดใหญ 

บดยอย 

ขนยายไปยังสถานที่ใชงาน เก็บที่ลานกองเก็บเศษคอนกรีต 

ฝงกลบ 

เศษคอนกรีต 

เหล็กเสริม 
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ทําการขนยายออกจากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางโดยระหวางการขนยายเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิด

จากการรื้อถอนสิ่งกอสรางขึ้นรถบรรทุกตองใชรถตักดิน (Excavator) กดอัดกองเหล็กเสริม

คอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อใหเหล็กเสริมคอนกรีตที่ไดมายึดติดกัน  และงายตอ

การขนยาย ดังแสดงในรูปที่ 4.11 ถึงรูปที่ 4.14 
 

 
 

รูปที่ 4.11 การแยกเหล็กเสรมิคอนกรีตออกจากเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสราง 
 

 
 

รูปที่  4.12 การกองเหลก็เสรมิคอนกรีตที่เกดิจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อรอการขนยาย 
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รูปที่ 4.13 การบีบอัดกองเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่องายตอการขนยาย 
 

 
 

รูปที่ 4.14 การขนยายเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

โดยทั่วไปเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสามารถขนยายไดเพียงหนึ่ง

เที่ยวตอวันเทานั้นเนื่องจากผู รับเหมาที่มารับซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางนั้นนําเหล็กเสริมคอนกรีตที่ไดไปสงที่โรงงานหลอมเหล็กทันทีโดยไมมีการกองเก็บ ซึ่ง

โรงงานหลอมเหล็กโดยสวนมากอยูรอบนอกของกรุงเทพมหานครทําใหใชเวลานานในการขนสง 
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รวมถึงการที่รถบรรทุกที่ใชทําการขนยายสามารถวิ่งไดในชวงเวลา 9.00น.-15.00 น. ในตอน

กลางวันเทานั้นทําใหสามารถขนสงเหล็กเสริมคอนกรีตที่ไดมาไดแคเที่ยวเดียวเทานั้น 

ในการจําหนายเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางตองทําการชั่งน้ําหนัก

กอนเพื่อใหทราบน้ําหนักของเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางจากนั้นจึงนําไป

สงที่โรงงานหลอมเหล็กเพื่อหลอมเหล็กเสริมคอนกรีตตอไป 

 ข้ันตอนในการจัดการเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสามารถแสดงได

ดังรูปที่  4.15 ถึง รูปที่ 4.18 
 

 
 

รูปที่ 4.15 การใชแผนวัสดุคลุมรถบรรทุกกอนขนยายเหลก็เสริมคอนกรตีที่เกิดจากการรื้อถอน 
 

 
 

รูปที่ 4.16 การชั่งน้ําหนักเหล็กเสริมคอนกรีตกอนสงโรงงานหลอมเหลก็ 
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รูปที่ 4.17 การนําเหล็กเขาเตาหลอมและการหลอมเหลก็ 
 

 
 

รูปที่ 4.18 เหล็กที่ไดจากการหลอมเพื่อนํากลับมาใชใหม 
 

4.3 การจัดการเหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

จากการศึกษาสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางจํานวน 20 หนวยงาน สามารถสรุปแนวทางการ

จัดการเหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยในปจจุบันพบวาแนวทางในการจัดการมี

ความคลายคลึงกัน  คือ การนําเหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในสวนที่ไมสมบูรณ 
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หรือมีขนาดเล็กสงเขาโรงงานหลอมเหล็กเพื่อรีไซเคิล ในขณะที่เหล็กรูปพรรณที่มีความสมบูรณสูง

ถูกนํากลับมาใชใหม  โดยจากการสํารวจสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางพบวาขั้นตอนในการจัดการ

เหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเริ่มตั้งแตจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางจนถึงขั้นตอน

ในการกองเก็บเหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางได โดยทําการรื้อถอนสวนของ

โครงสรางสิ่งกอสรางที่เปนเหล็กรูปพรรณออกจากสิ่งกอสรางโดยการใชเครื่องมือตัดบริเวณรอยตอ

ของโครงสรางสวนที่เปนเหล็กรูปพรรณ  และนําเหล็กรูปพรรณที่ไดมาทําการกองรวมกันไวเพื่อ

เตรียมการขนยาย  จากนั้นผูรับเหมางานรื้อถอนทําการติดตอผูรับซื้อเหล็กใหทําการขนยายออก

จากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสราง  ซึ่งผูที่มารับซื้อเหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางทํา

การขนยายเหล็กรูปพรรณดังกลาวนําไปกองเก็บไวที่โกดังเพื่อรอใหมีผูมาติดตอขอซื้อเหล็ก

รูปพรรณดังกลาวไปใชงานตอไป โดยในสวนของเหล็กรูปพรรณสวนที่ไมสามารถจําหนายได หรือ

สวนที่มีขนาดเล็กสามารถสงเขาโรงงานหลอมเหล็กโดยเปนวิธีการเดียวกับเหล็กเสริมคอนกรีตที่

เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 

 ซึ่งขั้นตอนในการจัดการเหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสามารถแสดงได

ดังรูปที่ 4.19 ถึง รูปที่ 4.21 
 

 
 

รูปที่ 4.19 การกองเก็บเหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
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รูปที่ 4.20 การขนยายเหล็กรูปพรรณที่เกดิจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 
 

รูปที่ 4.21 การกองเก็บเหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อรอการนาํไปใชใหม 
 

จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

ประเภทเหล็กปจจุบันมีแนวทางในการจัดการโดยแบงเปนเหล็กเสริมคอนกรีต และเหล็กรูปพรรณ 

คือ เหล็กเสริมคอนกรีตสามารถนํามารีไซเคิลโดยการสงโรงงานหลอมเหล็ก ในขณะที่เหล็ก

รูปพรรณบางสวนสามารถนํากลับมาใชใหมไดทันที ซึ่งบางสวนอาจนําไปรีไซเคิลโดยการสง
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โรงงานหลอมเหล็ก โดยที่สามารถสรุปเปนแผนภาพเสนทางของการจัดการเหล็กที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางไดดังรูปที่  4.22 
 

 
 

รูปที่ 4.22 แนวทางในการจดัการวัสดุประเภทเหลก็ที่เกดิจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  

(จากการสํารวจ) 
 

4.4 การจัดการไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 จากการสํารวจสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางจํานวน 20 หนวยงาน พบวาผูรับเหมางานรื้อ

ถอนมีแนวทางในการจัดการไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางหลายแนวทาง  แตทุกแนวทางมี

ขั้นตอนในการนําไมออกจากโครงสรางของสิ่งกอสรางที่เหมือนกัน  คือ  การใชแรงงานคนในการรื้อ

ถอนไมออกมาจากสิ่งกอสราง  โดยไมมีการถอนตะปูออกจากไม  จากนั้นนํามากองรวมกันเพื่อรอ

การขนยายออกจากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางดังแสดงในรูปที่ 4.23 ถึงรูปที่ 4.25 หลังจากขนยาย

ไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจากสถานที่ร้ือถอนแลวสามารถแบงวิธีการจัดการได ดังนี้ 
 

 4.4.1 การนํากลับมาใชใหม 
 

การจัดการไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางดวยวิธีนี้  คือ  การนําไมที่เกิดจาก

การรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใชใหมอาจใชในสภาพเดิม  หรือนํามาตกแตงใหม  ซึ่งสามารถแบง

ความเปนเจาของของไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางได ดังนี้ 
 

วัสดุจากการรื้อถอนประเภทเหล็ก 

รีไซเคิล 

นํากลับมาใชใหม 

เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ 

สภาพสมบูรณ 

สภาพไมสมบูรณ 
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รูปที่ 4.23 กองไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสรางโดยทีย่ังมีตะปูติดอยู 
 

1) ผูรับเหมางานรื้อถอนทําการรื้อไมออกมาจากสิ่งกอสรางและสงคืนใหเปน
กรรมสิทธิ์ของเจาของสิ่งกอสรางนั้นเพื่อเตรียมนําไปใชในงานกอสรางใหม

ตอไป 
 

 
 

รูปที่ 4.24 การรื้อถอนโครงสรางของสิง่กอสรางสวนทีเ่ปนไม 
 



 52 

 
 

รูปที่ 4.25 การกองไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อเตรียมการขนยาย 
 

2) ในกรณีที่ผูรับเหมางานรื้อถอนมีโรงจําหนายไมเปนของตนเอง  ผูรับเหมางาน
ร้ือถอนสามารถทําการขนยายไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจาก

สถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางไปเก็บไวที่โกดังเพื่อรอการจําหนายดังแสดงในรูปที่ 

4.26 ถึงรูปที่ 4.28 
 

 
 

รูปที่ 4.26 การขนยายไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางขึ้นรถเพื่อรอการจําหนาย 
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รูปที่ 4.27 การขนยายไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อจัดเก็บในโกดงั 
 

 
 

รูปที่ 4.28 การกองเก็บไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อรอการตกแตง 
 

3) หลังจากผูรับเหมางานรื้อถอนทําการรื้อไมออกมาจากสิ่งกอสราง ผูรับซื้อไม
ทําการขนยายไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจากสถานที่ร้ือถอนไป

เก็บไวที่โกดังไมเพื่อรอการจําหนายตอ 

จากที่กลาวมาขางตนในกรณีที่ผูรับเหมางานรื้อถอนสงคืนไมที่เกิดจากการรื้อ

ถอนส่ิงกอสรางใหกับเจาของสิ่งกอสรางนั้นการนําไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใช
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ใหมมักนํากลับมาใชในสภาพเดิมโดยไมมีการตกแตง  สวนในกรณีที่มีการขนยายไมที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางไปเก็บไวที่โกดังเก็บไม  สวนใหญตองมีการตกแตงไม  โดยการถอนตะปูออกจาก

ไม  ตัดปลายไมเพื่อตกแตง  และไสผิวนอกของไมออกดังแสดงในรูปที่ 4.29 และรูปท่ี 4.30 ซึ่งจาก

กระบวนการตกแตงไมนี้เจาของโรงไมสามารถนําตะปูไปจําหนายเพื่อหลอมเปนเหล็กรีไซเคิล  สวน

เศษไมที่ไดจากการตดัปลาย และขีเ้ลือ่ยจากการไสไม สามารถจาํหนายเพือ่ทาํฟนหรอืเผาเปนถาน 

และทําปุย 
 

 
 

รูปที่ 4.29 การตกแตงไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยการตัดปลายไม 
 

 
 

รูปที่ 4.30 การตกแตงไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยการไสไม 
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โดยมูลคาของไมที่ไดจากการรื้อถอนขึ้นอยูกับสภาพและความยาวของไม และ

จําหนายเชนเดียวกับไมใหม  สําหรับไมที่มีความยาวไมเกิน   1  เมตรอาจถูกขายเพื่อนําไปใชเปนไม

แบบในงานกอสราง  สวนไมที่มีความยาวเกินกวา   1  เมตร  โดยสวนมากมักนําไปใชในการกอสราง

อาคารทั่วไป ซึ่งขอดีของไมที่ไดจากการรื้อถอน  คือ  เปนไมเกามีสภาพคงตัวเมื่อนําไปใชในงาน

กอสรางไมเกิดการบิดงอ หรือแตก 
 

 
 

รูปที่ 4.31 การกองเก็บไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางภายหลังการตกแตงเพื่อรอการจําหนาย 
 

 4.4.2 การรีไซเคิล 
 

วิธีการจัดการไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดยการรีไซเคิล ทําโดยการนําไม

ที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางแปรรูปเปนวัสดุประเภทอื่นที่ใชในงานกอสราง เชน ประต ูหนาตาง 

หรืองานอื่น เชน เฟอรนิเจอร โดยที่ขั้นตอนและอุปกรณที่ใชในการแปรรูปไมนั้นอาจเปลี่ยนแปลง

ตามประเภทของวัสดุที่ตองการแปรรูป ดังแสดงในรูปที่ 4.32 ถึงรูปที่ 4.36 
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รูปที่ 4.32 ไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกอนนาํมาแปรรูปเปนวัสดุใชสอย 
 

 
 

รูปที่ 4.33 เครือ่งมือที่ใชในการแปรรูปไมที่เกิดจากการรือ้ถอนสิ่งกอสราง 
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รูปที่ 4.34 หนาตางที่ไดจากการแปรรูปไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 
 

รูปที่ 4.35 เฟอรนิเจอรที่ไดจากการแปรรูปไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสราง (บางสวน) 
 

4.5 การจัดการประตูและหนาตางที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 ในการจัดการวัสดุประเภทประตู และหนาตางที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นจากการ

สํารวจสถานที่ ร้ือถอนสิ่งกอสรางจํานวน 20 หนวยงาน พบวามีแนวทางในการจัดการเพียง

แนวทางเดียว  คือ  นํากลับไปใชใหมในสภาพเดิม โดยเริ่มจากการรื้อถอนประตู และหนาตางออก
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จากสิ่งกอสรางโดยใชแรงงานคนในการรื้อถอนแลวนํามากองรวมไวเพื่อรอขนยายออกจากสถานที่

ร้ือถอนสิ่งกอสรางพรอมกันกับไมดังแสดงในรูปที่ 4.37 ซึ่งในขั้นตอนการขนยายนี้สามารถแบง

ความเปนเจาของของประตู และหนาตางที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางได ดังนี้ 

1) ผูรับเหมางานรื้อถอนทําการรื้อประตู และหนาตางที่ไดจากการรื้อถอน
ส่ิงกอสรางออกจากสิ่งกอสรางและสงคืนใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของ

ส่ิงกอสรางนั้นเพื่อเตรียมนําไปใชในงานกอสรางใหมตอไป  
 

 
 

รูปที่ 4.36 การกองเก็บประตูที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อเตรียมการขนยาย 
 

2) ในกรณีที่ผูรับเหมางานรื้อถอนมีโกดังจัดเก็บไมเปนของตนเอง  ผูรับเหมางาน
ร้ือถอนสามารถทําการขนยายประตูและหนาตางที่ไดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางออกจากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางเพื่อจัดเก็บไวที่โกดังเพื่อรอการ

จําหนาย ดังแสดงในรูปที่ 4.37 และรูปที่ 4.38 
 



 59 

 
 

รูปที่ 4.37 การขนยายประตแูละหนาตางไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อนาํไปจัดเก็บ 
 

3) หลังจากผูรับเหมางานรื้อถอนทําการรื้อประตูและหนาตางไมออกมาจาก
สิ่งกอสราง ผูรับซ้ือไมทําการขนยายประตูและหนาตางไมที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางออกจากสถานที่ ร้ือถอนไปเก็บไวที่โกดังไมเพื่อรอการ

จําหนายตอไป 
 

 
 

รูปที่ 4.38 การกองเก็บประตูที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อรอการจําหนาย 
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รูปที่ 4.39 การกองเก็บหนาตางทีเ่กิดจากการรื้อถอนสิง่กอสรางเพื่อรอการจําหนาย 
 

ในการจําหนายประตูและหนาตางที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นผูที่ตองการนําไปใช

ตองพิจารณาขนาดตามความตองการ เนื่องจากประตูและหนาตางที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

ถูกจําหนายในสภาพเดิมโดยไมมีการตกแตง 

จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาประตูและหนาตางที่ เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางปจจุบันมีแนวทางในการจัดการเพียงแนวทางเดียว  คือ  การนํากลับมาใชใหมในสภาพ

เดิมดังแสดงในรูปที่ 4.40 
 

4.6 การจัดการวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 จากการสํารวจพบวาแนวทางการจัดการวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

นั้นสามารถแบงออกไดตามสภาพของวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  คือ  ในกรณี

เปนวัสดุมุงหลังคาที่มีสภาพสมบูรณสามารถนํากลับมาใชใหมได  สวนวัสดุมุงหลงัคาชิ้นที่แตกหัก

หรือมีสภาพไมสมบูรณนั้นผู รับเหมางานรื้อถอนทําการทุบทําลายพรอมกับโครงสรางของ

ส่ิงกอสราง  และกองรวมไวกับเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อเตรียมขนยายออก

จากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสราง เพื่อนําไปถมสถานที่เตรียมการกอสรางตอไป 
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รูปที่ 4.40 แนวทางในการจดัการวัสดุประเภทไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  

(จากการสํารวจ) 
 

 สําหรับข้ันตอนในการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคานั้นใชเพียงแตแรงงานคนเทานั้น โดยทาํการรือ้

ถอนทีละแผนอยางระมัดระวังสําหรับการนํากลับไปใชใหม  ซึ่งการนําวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางกลับมาใชใหมสวนมากใชในสภาพเดิม และหลังจากรื้อถอนเสร็จแลวจึงวางซอน

กันจํานวนหนึ่งแลวผูกเชือกหยอนลงจากหลังคาและกองรวมกันไวเตรียมขนยายออกจากสถานที่

ร้ือถอนสิ่งกอสราง  

 การขนยายวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสามารถแบงความเปนเจาของ

ของวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางได ดังนี้ 

1) ผู รับเหมางานรื้อถอนทําการรื้อวัสดุมุงหลังคาที่ เกิดจากการรื้อถอน
สิ่งกอสรางออกมาและสงคืนใหเปนกรรมสิทธ์ิของเจาของสิ่งกอสรางนั้นเพื่อ

เตรียมนํากลับไปใชในงานกอสรางใหม 

2) ในกรณีที่ผูรับเหมางานรื้อถอนมีโกดังจัดเก็บเปนของตนเอง  ผูรับเหมางานรื้อ
ถอนสามารถทําการขนยายวัสดุมุงหลังคาที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางออก

จากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางเพื่อจัดเก็บไวที่โกดังเพื่อรอการจําหนาย 

วัสดุประเภทไมจากการรื้อถอน 

รีไซเคิล 

นํากลับมาใชใหม ขนยายออกจากสถานที่ร้ือถอน 

ตกแตงปลายไม และ

ผิวหนาไม 

ไมสวนโครงสราง ประตู-หนาตาง 

นํากลับมาใชใหม 
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3) หลังจากผูรับเหมางานรื้อถอนทําการรื้อวัสดุมุงหลังคาออกมาจากสิ่งกอสราง 
ผูรับซื้อทําการขนยายวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจาก

สถานที่ร้ือถอนไปเก็บไวที่โกดังเพื่อรอการจําหนายตอไป 

 ขั้นตอนในการนําไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใชใหมสามารถแสดงไดดังรูป

ที่ 4.41 ถึง รูปที่ 4.44 
 

 
 

รูปที่ 4.41 การขนยายวัสดุมุงหลงัคาที่เกดิจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางลงมากองไวดานลาง 
 

 
 

รูปที่ 4.42 การกองวัสดุมงุหลังคาทีเ่กิดจากการรื้อถอนสิง่กอสรางเพื่อรอการขนยาย 
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รูปที่ 4.43 การขนยายวัสดุมุงหลงัคาที่เกดิจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 
 

รูปที่ 4.44 การกองเก็บวัสดุมุงหลงัคาที่เกดิจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อรอการจาํหนาย 
 

 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

ปจจุบันมีแนวทางในการจัดการอยู  2 แนวทางแบงตามสภาพของวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อ

ถอนส่ิงกอสราง  คือ  วัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีสภาพไมสมบูรณอาจถูก

นําไปถมสถานที่เตรียมการกอสรางพรอมเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  สวนวัสดุ
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มุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีสภาพสมบูรณสามารถนํากลับมาใชใหมในสภาพ

เดิมดังแสดงในรูปที่ 4.45 
 

 
 

รูปที่ 4.45 แนวทางในการจดัการวัสดุมุงหลังคาทีเ่กิดจากการรื้อถอนสิง่กอสราง (จากการสํารวจ) 
 

4.7 การเปรียบเทียบวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 จากการศึกษาโดยทําการเปรียบเทียบการจัดการวัสดุจากการรื้อถอนของประเทศไทยซึ่ง

ไดจากการสํารวจจากสภาพความเปนจริง และของตางประเทศโดยการศึกษาจากเอกสารและ

แหลงขอมูลตางๆ สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบได ดังนี้ 
 

 4.7.1 การจัดการวัสดุประเภทคอนกรีต 
 

จากการศึกษาพบวาในตางประเทศมีวิธีการจัดการกับคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อ

ถอนส่ิงกอสรางไดหลายวิธี  คือ  การนําไปฝงกลบ  การนําไปใชในการทําถนนเปนชั้นผิวรองถนน 

(Road Subbase) นอกจากนี้ยังมีการนําเศษคอนกรีตไปทําการคัดแยกขนาด  เพื่อนําคอนกรีตไป

ใชในการทําเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต (Coarse Aggregate) รวมถึงการนําคอนกรีต

ท่ีเกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปถมที่เพิ่มความแข็งแรงใหดินดวย ในขณะที่วิธีการจัดการเศษ

คอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทย มีแนวทางในการจัดการสวนใหญ คือ การ

นําเศษคอนกรีตที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนี้ไปใชในการถมสถานที่  หรือใชในการทําถนนเปน

ชั้นผิวรองถนน (Road Subbase) โดยคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสวนใหญยังมีเหล็ก

เสริม ซึ่งใชเปนสวนหนึ่งของโครงสรางของสิ่งกอสรางติดอยู โดยตองทําการคัดแยกเหล็กเสริมออก

จากคอนกรีตกอนทําการขนยายเศษคอนกรีตออกจากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสราง  โดยในการขน

นํากลับมาใชใหม 

วัสดุมุงหลังคา 

สมบูรณ ไมสมบูรณ 

กองเก็บเพื่อรอการจําหนาย ฝงกลบ 
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ยายเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางออกจากบริเวณที่มีการรื้อถอน  สามารถแยกได

เปน  2 ทาง  คือ  การนําเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางไปถมสถานที่ที่ตองการถม

โดยตรง  หรือพักไวที่ลานกองเก็บเศษคอนกรีต ซึ่งปจจัยที่สงผลตอการเลือกวิธีการนั้นขึ้นอยูกับ

ความตองการใชเศษคอนกรีต ดังแสดงในรูปที่ 4.46 ถึงรูปที่ 4.48 
 

4.7.2 เหล็กเสริมคอนกรีต 
 

จากการศึกษาพบวาตางประเทศมีวิธีการจัดการกับเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจาก

การรื้อถอนสิ่งกอสรางเชนเดียวกับการจัดการในประเทศไทย คือ การรีไซเคิลกลับมาใช  แตอาจมี

ขอแตกตาง เนื่องจากในตางประเทศนั้นสวนของเหล็กเสริมคอนกรีตที่ติดอยูกับคอนกรีตอาจนําไป

ถมที่พรอมกับคอนกรีต เน่ืองจากคาแรงงานในการคัดแยกเหล็กออกจากคอนกรีตมีราคาสูง จึงนํา

เหล็กที่ติดกับคอนกรีตไปทําการฝงกลบหรือถมสถานที่  โดยไมทําการคัดแยกเหล็กออก ในขณะที่

ประเทศไทยมีความตองการแยกเหล็กเสริมออกจากคอนกรีตมาใหหมดเนื่องจากคาแรงงานในการ

คัดแยกต่ํากวา ดังแสดงในรูปที่ 4.49 ถึงรูปที่ 4.51 

 
 

4.7.3 เหล็กรูปพรรณ 
 

จากการศึกษาพบวาในตางประเทศมีวิธีการจัดการกับเหล็กรูปพรรณที่เกิดจาก

การรื้อถอนสิ่งกอสรางเชนเดียวกับการจัดการในประเทศไทย คือ การนําเหล็กรูปพรรณไปรีไซเคิล 

(Recycle) และการนําเหล็กรูปพรรณกลับไปใชใหมโดยตรง (Reuse) ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณยังมี

สภาพที่พอนํากลับไปใชใหมได 
 

4.7.4 วัสดุประเภทไม 
 

จากการศึกษาพบวาในตางประเทศมีวิธีการจัดการไมที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางโดยแบงไมเปน  2 ประเภทคือ  ไมที่สามารถนํากลับไปใชใหมไดและเศษไม  ในสวนของ

เศษไมมีวิธีการจัดการที่หลากหลาย  คือ  การนําไปใชทําปุย  นําไปสงโรงงานผลิตกระดาษ  นําไปใช

ทําเชื้อเพลิงใหพลังงาน นําไปเผาทําถาน นําไปผสมทําเปนไมอัด นําไปใชเปนที่ปูรองที่นอนสําหรับ

สัตวเลี้ยงเพราะไมมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นและรองรับแรงกระแทกไดดี  เปนตน ซึ่งใน

ประเทศไทยนั้นก็มีวิธีการจัดการที่คลายคลึงกันเพียงแตวาไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใน

ประเทศไทยนั้นสามารถนํามาแปรรูปเปนวัสดุตกแตงได เชน ตูเก็บของ วงกบประตูและหนาตาง 

ฯลฯ ดังแสดงในรูปที่ 4.52 ถึงรูปที่ 4.54 
 



 

 
 

รูปที่ 4.46 ขั้นตอนการจัดการเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศเยอรมันและในประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 

เศษคอนกรีต

ขนาดใหญ 

บดยอย  และ

คัดแยกเหล็ก

ขนยายคอนกรีตไปยังลาน

กองคอนกรีต 

นําไปถมเปนชั้น

รองผิวถนน 

ขนสงไปยังสถานที่ถมทํา

ชั้นรองผิวถนน 

ข น ส ง ค อ น ก รี ต ไ ป ยั ง

สถานที่ตองการถม 

ประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 

บดยอย  และ

คัดแยกเหล็ก

เสริม 

ขนยายไปโรงงานยอยเศษ

คอนกรีต 

นํ า ไปถมปรับระดับ

สถานที่ 

นําไปถมเปนชั้นรองผิว

ถนน 

ขนสงไปยังสถานที่ถมทํา

ชั้นรองผิวถนน 

ข น ส ง ค อ น ก รี ต ไ ป ยั ง

สถานที่ตองการถม 

มวลรวมหยาบผสม

คอนกรีต ประเทศเยอรมัน 
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นํ า ไปถมปรับ

ระดับสถานที่ 



 

 

 
 

รูปที่ 4.47 ขั้นตอนการจัดการเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 

เศษคอนกรีต

ขนาดใหญ 

บดยอย  และ

คัดแยกเหล็ก

ขนยายคอนกรีตไปยังลาน

กองคอนกรีต 

นําไปถมเปนชั้น

รองผิวถนน 

ขนสงไปยังสถานที่ถมทํา

ชั้นรองผิวถนน 

ข น ส ง ค อ น ก รี ต ไ ป ยั ง

สถานที่ตองการถม 

ประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 

บดยอย  และ

คัดแยกเหล็ก

เสริม 

ขนยายไปโรงงานยอยเศษ

คอนกรีต 

นําไปถมปรับระดับสถานที ่

หรือถมเปนฐานรากของอาคาร 

นําไปถมเปนชั้นรองผิวถนน 

หรือผิวทางชั่วคราว 

ขนสงไปยังสถานที่ถมทํา

ชั้นรองผิวถนน 

ข น ส ง ค อ น ก รี ต ไ ป ยั ง

สถานที่ตองการถม 

มวลรวมหยาบผสม

คอนกรีต ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นํ า ไปถมปรับ

ระดับสถานที่ 
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รูปที่ 4.48 ขั้นตอนการจัดการเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศญี่ปุนและในประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 

เศษคอนกรีต

ขนาดใหญ 

บดยอย  และ

คัดแยกเหล็ก

ขนยายคอนกรีตไปยังลาน

กองคอนกรีต 

นําไปถมเปนชั้น

รองผิวถนน 

ขนสงไปยังสถานที่ถมทํา

ชั้นรองผิวถนน 

ข น ส ง ค อ น ก รี ต ไ ป ยั ง

สถานที่ตองการถม 

ประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 

บดยอย  และ

คัดแยกเหล็ก

เสริม 

ขนยายไปโรงงานยอยเศษ

คอนกรีต 

นํ า ไปถมปรับระดับ

สถานที่ 

นําไปถมเปนชั้นรองผิว

ถนน 

ขนสงไปยังสถานที่ถมทํา

ชั้นรองผิวถนน 

ข น ส ง ค อ น ก รี ต ไ ป ยั ง

สถานที่ตองการถม 

มวลรวมหยาบผสม

คอนกรีต ประเทศญี่ปุน 

นํ า ไปถมปรับ

ระดับสถานที่ 
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รูปที่ 4.49 ขั้นตอนการจัดการเหล็กทีเ่กิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศอังกฤษและในประเทศไทย 

 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 
เ ห ล็ ก เ ส ริ ม

คอนกรีต 

บดยอย  และ

คัดแยกเหล็ก

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ใหม 

นํ า ก ลั บ ม า ใ ช

ใหม 

ขนสงไปยังโรงงานหลอม

เหล็ก 

เหล็กรูปพรรณ 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 
เ ห ล็ ก เ ส ริ ม

คอนกรีต 

นํากลับมาใชใหม 

ขนสงไปยังโรงงาน

หลอมเหล็ก 

เหล็กรูปพรรณ 

ประเทศอังกฤษ 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ใหม 

ประเทศไทย 
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รูปที่ 4.50 ขั้นตอนการจัดการเหล็กทีเ่กิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย 

 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 
เ ห ล็ ก เ ส ริ ม

คอนกรีต 

บดยอย  และ

คัดแยกเหล็ก

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ใหม 

นํ า ก ลั บ ม า ใ ช

ใหม 

ขนสงไปยังโรงงานหลอม

เหล็ก 

เหล็กรูปพรรณ 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 
เ ห ล็ ก เ ส ริ ม

คอนกรีต 

นํากลับมาใชใหม 

ขนสงไปยังโรงงาน

หลอมเหล็ก 

เหล็กรูปพรรณ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ใหม 

ประเทศไทย 
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รูปที่ 4.51 ขั้นตอนการจัดการเหล็กทีเ่กิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศญี่ปุนและในประเทศไทย 

 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 
เ ห ล็ ก เ ส ริ ม

คอนกรีต 

บดยอย  และ

คัดแยกเหล็ก

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ใหม 

นํ า ก ลั บ ม า ใ ช

ใหม 

ขนสงไปยังโรงงานหลอม

เหล็ก 

เหล็กรูปพรรณ 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 
เ ห ล็ ก เ ส ริ ม

คอนกรีต 

นํากลับมาใชใหม 

ขนสงไปยังโรงงาน

หลอมเหล็ก 

เหล็กรูปพรรณ 

ประเทศญี่ปุน 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ใหม 

ประเทศไทย 
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รูปที่ 4.52 ขั้นตอนการจัดการไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสรางในประเทศเยอรมนัและในประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 
ไม ส ว น โ ค ร งส ร า ง

อาคาร 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ใหม 

นํ า ก ลั บ ม า ใ ช

ใหม 

นําไปแปรรูป 

ประตูและหนาตางที่

ทําจากไม 
ประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 

ไม ส ว น โ ค ร งส ร า ง

อาคาร 

ฝงกลบ ทําเปนไมอัด หรือผลิต

พลังงานทดแทน  

นํากลับมาใชใหม 

เศษไมขนาดเล็ก 

ประตูและหนาตางที่

ทําจากไม 
ประเทศเยอรมัน 
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รูปที่ 4.53 ขั้นตอนการจัดการไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสรางในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 
ไม ส ว น โ ค ร งส ร า ง

อาคาร 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ใหม 

นํ า ก ลั บ ม า ใ ช

ใหม 

นําไปแปรรูป 

ประตูและหนาตางที่

ทําจากไม 
ประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 

ไม ส ว น โ ค ร งส ร า ง

อาคาร 

ทําเปนไมอัด ปูรองคอกสัตว หรือ

ผลิตพลังงานทดแทน 

นํากลับมาใชใหม 

เศษไมขนาดเล็ก 

ประตูและหนาตางที่

ทําจากไม 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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รูปที่ 4.54 ขั้นตอนการจัดการไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิง่กอสรางในประเทศญี่ปุนและในประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 
ไม ส ว น โ ค ร งส ร า ง

อาคาร 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

ใหม 

นํ า ก ลั บ ม า ใ ช

ใหม 

นําไปแปรรูป 

ประตูและหนาตางที่

ทําจากไม 
ประเทศไทย 

อาคารหรือสิ่งกอสรางที่

ตองการทําการรื้อถอน 

ไม ส ว น โ ค ร งส ร า ง

อาคาร 

ปูรองคอกสัตว หรือผลิตพลังงาน

ทดแทน 

นํากลับมาใชใหม 

เศษไมขนาดเล็ก 

ประตูและหนาตางที่

ทําจากไม 
ประเทศญี่ปุน 
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทยและในตางประเทศ 
 

แนวทางการจัดการวัสดุทีเ่กิดจากการรื้อถอนแตละประเภท 
ประเทศ 

เศษคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ไม 

ประเทศไทย - ถมปรับระดับสถานที่ 

- ถมเปนชั้นรองผิวถนน 

- รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม 

- รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม 

- นํากลับมาใชใหม 

- นํากลับมาใชใหม 

- แปรรูปเปนวัสดุใชสอย 

ประเทศเยอรมัน - รีไซเคิลเปนผลิตภัณฑมวลรวม 

- ถมเปนชั้นรองผิวถนน 

- ใชเปนวัสดุระบายน้ํา 

- - - นํากลับมาใชใหม 

ประเทศอังกฤษ - ใชเสริมกําลังรับแรงเฉือนของดิน - รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม (84%) 

- นํากลับมาใชใหม (10%) 

- รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม 

- นํากลับมาใชใหม 

- 

ประเทศอเมริกา - รีไซเคิลเปนผลิตภัณฑมวลรวม 

- ถมปรับระดับสถานที่ 

- ถมเปนชั้นรองผิวถนน 

- รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม 

- รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม 

- นํากลับมาใชใหม 

- นํากลับมาใชใหม 

ประเทศแคนาดา - ถมปรับระดับสถานที่ 

- ถมเปนชั้นรองผิวถนน 

- รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม 

- รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม 

- นํากลับมาใชใหม 

- นํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทยและในตางประเทศ (ตอ) 
 

แนวทางการจัดการวัสดุทีเ่กิดจากการรื้อถอนแตละประเภท 
ประเทศ 

เศษคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ไม 

ประเทศญี่ปุน - รีไซเคิลเปนผลิตภัณฑมวลรวม 

- ถมเปนชั้นรองผิวถนน 

- รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม 

- รี ไซ เคิลโดยการนํากลับมา

หลอมใหม 

- นํากลับมาใชใหม 

- นํากลับมาใชใหม 

ประเทศไตหวัน - รีไซเคิลเปนผลิตภัณฑมวลรวม 

- ถมปรับระดับสถานที่ 

- ถมเปนชั้นรองผิวถนน 

- - - 
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4.7.5 วัสดุประเภทประตูและหนาตางที่ทําจากไม 
 

จากการศึกษาพบวาตางประเทศมีวิธีการจัดการกับวัสดุประเภทประตูและ

หนาตางที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเชนเดียวกับการจัดการในประเทศไทย คือ การนําประตู

และหนาตางที่ยังมีสภาพที่สามารถใชงานไดอยูนํากลับไปใชใหม  
 

จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางระหวางประเทศ

ไทยและตางประเทศดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 

4.8 บทสรุป 
 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ และสํารวจวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางพบวาประเทศไทยมีขั้นตอนและวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางโดย

แบงตามประเภทวัสดุ คือ วิธีการจัดการเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศ

ไทย มีแนวทางในการจัดการสวนใหญ  คือ  การนําเศษคอนกรีตที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนี้ไป

ใชในการถมสถานที่  หรือใชในการกอสรางถนนโดยเปนชั้นผิวรองถนน (Subbase)  โดยคอนกรีตที่

เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสวนใหญมีเหล็กเสริมซ่ึงตองทําการคัดแยกเหล็กออกจากคอนกรีต

กอนทําการขนยายเศษคอนกรีตออกจากสถานที่ร้ือถอน โดยการนําเศษคอนกรตีที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางไปถมสถานที่โดยตรง หรือพักไวที่ลานกองเก็บเศษคอนกรีตขึ้นอยูกับความตองการ

ของผูใช 

สําหรับเหล็กเสริมคอนกรีตจากการสํารวจสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางในปจจุบันพบวามี

แนวทางในการจัดการแนวทางเดียว คือ การนําเหล็กเสริมคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนหลอมเปน

เหล็กใหม (Recycle) ในสวนของเหล็กรูปพรรณพบวามีแนวทางในการจัดการ  โดยการหลอมเพื่อ

ทําเปนเหล็กใหม (Recycle)  และการนําเหล็กรูปพรรณกลับไปใชใหม (Reuse) ในกรณีที่เหล็ก

รูปพรรณยังมีสภาพที่สามารถนํากลับไปใชใหมได 

กรณีของไมที่เกิดจากการรื้อถอนโครงสรางของสิ่งกอสรางมีแนวทางการจัดการ  คือ  นําไม

ที่ไดมาใชใหม (Reuse) โดยอาจนํามาใชในสภาพเดิมหรือนํามาตกแตงกอนนํามาใชใหม ซึ่งขึ้นอยู

กับสภาพของไม สําหรับแนวทางที่สอง  คือ  การรีไซเคิล (Recycle) ไมโดยแปรรูปเปนสวนประกอบ

ในการทําเปนวัสดุใชสอย 

สําหรับประตูและหนาตางที่ทําจากไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมีแนวทางการ

จัดการ  คือ  การนําประตูและหนาตางที่ยังสามารถใชงานไดอยูนํากลับไปใชใหม (Reuse) และใน

การจัดการวัสดุมุงหลังคาที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมีแนวทางการจัดการ  คือ  การนําวัสดุมุง
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หลังคาดังกลาวที่ยังสามารถใชงานไดอยูนํากลับไปใชใหม (Reuse) สวนที่ไมสามารถนํากลบัมาใช

ใหมไดทําการบดยอยเพื่อใชถมสถานที่ 

ซึ่งจากการเปรียบเทียบแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางระหวาง

ประเทศไทย และตางประเทศพบวา แนวทางการจัดการเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ไม 

และประตูและหนาตางมีแนวทางการจัดการที่คลายคลึงกัน ในขณะที่แนวทางการจัดการเศษ

คอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมีแนวทางแตกตางกันโดยในตางประเทศมีการนําเศษ

คอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใชใหมเปนมวลรวมหยาบผสมคอนกรีต ซึ่งควรมี

การศึกษาลงในรายละเอียดในกรณีที่ตองการนําวัสดุประเภทคอนกรีตเพื่อใชเปนมวลรวมหยาบ

สําหรับผสมคอนกรีตเพื่อใหทราบถึงความเปนไปไดในการนํามาใชสําหรบัประเทศไทย 



บทที่ 5 
 

การทดลองใชวิธีการจัดการวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทย 
 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางระหวาง

ประเทศไทย และตางประเทศพบวา วัสดุประเภทคอนกรีตมีแนวทางการจัดการบางแนวทางที่

แตกตางกัน ไดแก การนําคอนกรีตกลับมาใชเปนมวลรวมสําหรับผสมคอนกรีตซึ่งในประเทศไทย

ยังไมมีการจัดการตามแนวทางดังกลาว นอกจากนี้วัสดุประเภทไมอาจมีวิธีการจัดการที่เหมือนกับ

ตางประเทศแตเนื่องจากอาจมีประเภทของไมซึ่งแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาใน

รายละเอียดของวิธีการจัดการวัสดุทั้งสองประเภทดังกลาว 
 

5.1 การทดลองนําเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนสําหรับใชเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสม
คอนกรีตในประเทศไทย 

 

 ในการวิจัยนี้ไดทําการทดลองนําเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมาทําการ

ทดลองบดยอยโดยพิจารณาความเปนไปไดในการนํามาใชงานจาก 2 สวนหลัก คือ คาใชจายที่

เกิดขึ้นและคุณสมบัติของกําลังรับแรงอัดโดยการเปรียบเทียบระหวางคอนกรีตที่ผสมโดยใชเศษ

คอนกรีตที่บดยอยและมวลรวมหยาบทั่วไป ซึ่งในการทดลองมีขั้นตอน คือ การบดยอยเศษ

คอนกรีต และการทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีต ซึ่งแนวทางการบดยอยคอนกรีตสามารถ

แบงออกเปน 3 กรณี คือ การบดยอยโดยใชแรงงานคน การบดยอยโดยสงโรงงานผลิตหินกอสราง 

และการบดยอยโดยเครื่องยอยหินขนาดเล็ก โดยที่การบดยอยโดยใชแรงงานคนนั้นเปนขอมูลท่ีได

จากการทดลองบดยอยเศษคอนกรีต ในขณะที่การบดยอยโดยการสงโรงงานผลิตหินกอสรางเปน

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูจัดการโรงงานและการสํารวจกระบวนการทํางาน และการบดยอย

โดยใชเครื่องยอยหินขนาดเล็กเปนขอมูลจากการวิเคราะหความเปนไปไดของคาใชจายในการ

ทํางานจากขอมูลที่มีอยู  ดังแสดงในรูปที่ 5.1 



 
 

รูปที่ 5.1 ขัน้ตอนในการทดลองเพื่อใชเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนสิง่กอสรางเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต 

ขนยายเศษคอนกรีตจากสถานที่รื้อถอนสิ่งกอสราง 

บดยอยเศษคอนกรีต 

ใชแรงงานคน ใชเครื่องจักร 

ศึกษาหนวยงานรื้อถอน 5 หนวยงาน ใชเครื่องยอยหินขนาดเล็ก สงโรงงานผลติหินกอสราง 

คาใชจาย (Cost) คาใชจาย (Cost) คุณสมบัติ (Properties) คาใชจาย (Cost) 

วิเคราะหคาใชจาย สัมภาษณผูจดัการ ทดสอบกําลงัรับแรงอัด 
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 5.1.1 การบดยอยเศษคอนกรีต 
 

กรณีที่ 1 การบดยอยโดยใชแรงงานคน 
 

การทดลองเพื่อบดยอยเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นผูวิจัยได

ทําการทดลองโดยใชแรงงานคนในการบดยอยคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางจํานวน 8 คาน จากอาคารเดียวกันโดยเริ่มพิจารณาตั้งแตข้ันตอนการบดยอยคาน

คอนกรีตเพื่อนําเหล็กเสริมคอนกรีตออกจนถึงการบดยอยเศษคอนกรีตที่ไดเปนมวลรวมหยาบ

สําหรับผสมคอนกรีตเพื่อใหไดอัตราผลผลิต (Productivity Rate) ซึ่งสามารถนํามาคํานวณเปน

คาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อนํามาทํามวลรวมหยาบ

สําหรับผสมคอนกรีต โดยเปนคาใชจายตอน้ําหนักของเศษคอนกรีตที่บดยอยออกมาได (บาท/ตัน) 

ซึ่งผูวิจัยไดมีการชั่งน้ําหนักในทุกขั้นตอนของการทดลอง โดยขั้นตอนในการทดลองแบงออกเปน 2 

ขั้นตอน คือ  

1) การบดยอยเพื่อแยกเหล็กเสริมคอนกรีตออกจากคานคอนกรีต  

ซึ่งขั้นตอนนี้เปนการทุบคานคอนกรีตเพื่อแยกเหล็กเสริมคอนกรีตออก 

โดยอัตราผลผลิตที่ไดมาในขั้นตอนนี้สามารถนํามาคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นได แตคาใชจายใน

สวนนี้อาจไมนํามาคํานวณเปนคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตเปนมวลรวมหยาบสําหรับ

ผสมคอนกรีต (Coarse Aggregate) เนื่องจากในการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นผูรับเหมางานรื้อถอนมี

การทุบยอยคอนกรีตเพื่อแยกเหล็กเสริมออกมาตั้งแตสถานที่ร้ือถอน โดยที่ในขั้นตอนนี้มีการ

ทดลองเปลี่ยนแปลงจํานวนคนงานที่ใชในการทุบยอยคานคอนกรีตเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลผลิต 

โดยใชคนงาน 1 คน 2 คน 3 คน และ 4 คน จากคนงานกลุมเดียวกันซึ่งการวัดอัตราผลผลิตวัดเปน

อัตราสวนน้ําหนักของคอนกรีตที่ทําการทุบยอยตอเวลา โดยน้ําหนักของคานคอนกรีตสามารถทํา

โดยการชั่งน้ําหนักเศษคอนกรีตที่ทุบ ดังแสดงในรูปที่ 5.2 ถึงรูปที่ 5.7 โดยที่ผลการทดลองสามารถ

แสดงไดดังตารางที่ 5.1 
 



ตารางที่ 5.1 อัตราผลผลิตและคาใชจายในการบดยอยคานคอนกรีตเพื่อใหไดเหล็กเสริมคอนกรีตโดยใชแรงงานคน 
 

หมายเลขคานคอนกรีตทีท่ําการบดยอย 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

จํานวนคนงานที่ใช (คน) 1 1 2 2 3 3 4 4 

หนาตัดของคาน (ซม.xซม.)  20x40 20x40  20x40  20x40  20x40  20x40  20x40  20x40 

ความยาวของคาน (ซม.) 77 78 164 77 162 157 184 165 

เวลาที่ใชในการทุบยอย (นาที) 6 9 17 8 12 12 5 8 

น้ําหนักของคอนกรีต (กิโลกรัม) จากการคํานวณ 148 150 315 148 311 301 353 317 

น้ําหนักของคอนกรีต (กิโลกรัม) ที่ไดจริง 67 96 225.5 128 261 238 286 184 

น้ําหนักของเหล็กเสริม (กิโลกรัม) 3 3 18 15 12 15 20.5 11 

อัตราผลผลิต (กิโลกรัม/นาที) 11.2 10.7 13.3 16.0 21.8 19.8 35.8 36.8 

คาเฉลี่ย (กิโลกรัม/นาที) 11.0 14.7 20.8 36.3 

คาใชจาย (บาท/ตัน) 37 39 63 52 57 63 47 45 

คาเฉลี่ย (บาท/ตัน) 38 58 60 46 
 

หมายเหต:ุ  อัตราคาจางแรงงาน 200 บาท/คน/วัน (คาแรงขั้นต่ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) 

  1 วันทํางาน 8 ชั่วโมง
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รูปที่ 5.2 การทุบยอยคานคอนกรีตโดยใชคนงาน 1 คน 
 

 
 

รูปที่ 5.3 การทุบยอยคานคอนกรีตโดยใชคนงาน 2 คน 
 



 84 

 
 

รูปที่ 5.4 การทุบยอยคานคอนกรีตโดยใชคนงาน 3 คน 
 

 
 

รูปที่ 5.5 การทุบยอยคานคอนกรีตโดยใชคนงาน 4 คน 
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รูปที่ 5.6 เหลก็เสริมคอนกรตีที่ไดจากการทุบยอยคานคอนกรีต 
 

 
 

รูปที่ 5.7 การชั่งน้าํหนักเศษคานคอนกรีตที่เกิดจากการทุบยอย 
 

2) หลังจากทุบยอยแยกเหล็กเสริมคอนกรีตออกจากคานคอนกรีตจํานวน 8 

คาน ในขั้นตอนตอไปผูวิจัยไดทําการแยกเศษคอนกรีตที่ไดออกเปน 2 สวน

เพื่อทําการทุบยอยเศษคอนกรีตตอเพื่อใหไดขนาดที่เล็กพอที่สามารถนาํไปใช

งานเปนมวลรวมหยาบผสมคอนกรีตได ซึ่งขั้นตอนในการทุบยอยสามารถ

แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงแรกใชคนงานจาํนวน 4 คน โดยใชคอนขนาด
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ใหญในการทุบยอยจากนั้นตองใชคอนขนาดเล็กในการทุบเพื่อใหไดขนาดที่

ตองการ คือ ไมเกิน 1 นิ้ว เนื่องจากการบดยอยเศษคอนกรีตใหไดขนาดไม

เกิน 1 นิ้วนั้น ซึ่งหากใชคอนขนาดใหญอาจทําใหเศษคอนกรตีทีน่าํมาบดยอย

มีการกระจายออกดานขางทําใหไมสามารถควบคุมการทดลองได โดยการ

ทดลองในขั้นตอนนี้สามารถแสดงในรูปที่ 5.8 ถึงรูปที่ 5.11 โดยที่ผลการ

ทดลองแสดงในตารางที่ 5.2 
 

 
 

รูปที่ 5.8 การทุบยอยเศษคอนกรีตทาํโดยใชคอนขนาดใหญ 
 

 
 

รูปที่ 5.9 เศษคอนกรีตที่ไดจากการทุบยอยในขั้นตอนที่ 1 
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รูปที่ 5.10 การทุบยอยเศษคอนกรีตโดยใชคอนขนาดเลก็ 
 

 
 

รูปที่ 5.11 เศษคอนกรีตที่สามารถใชเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต  
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ตารางที่ 5.2 อัตราผลผลิตและคาใชจายในการทุบยอยเศษคอนกรีตเพื่อทําเปนมวลรวมหยาบผสม

คอนกรีต  
 

 ตัวอยางที ่1 ตัวอยางที ่2 

คานหมายเลข 1,3,5,7 2,4,6,8 

จํานวนคนงานที่ใช (คน) 4 4 

น้ําหนกัของเศษคอนกรีต 

(กิโลกรัม) 
646 839.5 

เวลาที่ใชทุบยอยชวงแรก 

(นาที) 
40 53 

อั ต ราผลผลิ ตช ว งแ รก 

(กิโลกรัม/นาที) 
16.2 15.8 

คาเฉลี่ย (กิโลกรัม/นาที) 16.0 

คาใชจาย (บาท/ตัน) 103 105 

คาใชจายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 104 

เวลาที่ ใชทุบยอยชวงที่

สอง (นาที) 
605 900 

อัตราผลผลิตชวงที่สอง

(กิโลกรัม/นาที) 
1.1 0.9 

อั ต ร า ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย 

(กิโลกรัม/นาที) 
1.0 

คาใชจาย (บาท/ตัน) 1,515 1,852 

คาใชจายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 1,684 

คาใชจายรวมในการบด

ยอย (บาท/ตัน) 
1,788 

 

หมายเหตุ:  อัตราคาแรงคนงาน 200 บาท/คน/วัน (คาแรงขั้นต่ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) 

  1 วันทํางาน 8 ชั่วโมง 
 

จากตารางที่ 5.2 พบวาคาใชจายในการใชแรงงานคนในการบดยอยเศษคอนกรีต

ที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อนํามาทําเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต (Coarse 

Aggregate) นั้นมีคาสูงมาก คือ ประมาณ 1,788 บาท/ตัน ในขณะที่ราคามวลรวมหยาบผสม
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คอนกรีต (Coarse Aggregate) หรือหินที่ใชในการผสมคอนกรีตนั้นมีราคาประมาณ 160 บาท/ตัน 

ซึ่งถาไดมีการนําเศษคอนกรีตที่ไดจากการรื้อถอนใชเปนวัสดุมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต

โดยการบดยอยดวยแรงงานคน พบวายังไมคุมคาในการจัดการดวยวิธีดังกลาว 

ดังนั้นควรมีการใชเครื่องจักรเขามาชวยในการบดยอยเศษคอนกรีต ซึ่งอาจมี

ตนทุนที่ต่ําลงในการวิจยันี้จึงมีการวิเคราะหความเปนไปไดในการนําเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อ

ถอนสิ่งกอสรางมาบดยอยโดยการใชกระบวนการบดยอยหินโดยแยกออกเปน 2 กรณี คือ การนํา

เศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางสงโรงงานผลิตหินกอสราง ซึ่งเหมาะสําหรับเศษ

คอนกรีตในปริมาณมาก และในกรณีที่ใชเครื่องยอยหินขนาดเล็กเพื่อทําการบดยอย 
 

กรณีที่ 2 การบดยอยโดยโรงงานผลิตหินกอสราง 
 

ขั้นตอนในการผลิตหินสามารถแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การผลิตหินใหญ และ

การบดยอยหิน ซึ่งในปจจุบันการผลิตหินใหญตองไดรับประทานบัตรเหมืองแรชนิดหินกอสรางจาก

กรมทรัพยากรธรณี โดยการยอยหินเพื่อคัดขนาด  และสวนคละตามมาตรฐานที่กําหนด

ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1) การคัดแยกดิน โดยหินใหญที่ขนยายมาจากเหมืองหินอาจมีเศษดิน

ปะปนคอนขางมากจําเปนตองนํามาคัดแยกโดยรอนผานตะแกรงคัดดิน 

(Grizzly Bar) เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออก ตะแกรงคัดดินมีชองเปดกวาง

ประมาณ 4”-6” เพื่อใหเศษดินหลุดออกดังแสดงในรูปที่ 5.12 
 

 
 

รูปที่ 5.12 ตะแกรงคัดดิน (Grizzly Bar) (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
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2) การยอยหินขั้นที่ 1 (Primary Stage) เปนการยอยหินกอนใหญใหเหลือ

ขนาดประมาณ 600-900 มม. เพื่อความสะดวกในการยอยข้ันตอไป 

เครื่องยอยหินขั้นที่ 1 (Primary Crusher) โดยทั่วไปใชเครื่องแบบ Jaw 

Crusher ดังแสดงในรูปที่ 5.13 หรือ Impact Crusher ดังแสดงในรูปที่ 

5.14 แต Impact Crusher อาจทําใหเกิดฝุนในการยอยคอนขางมาก 
 

 
 

รูปที่ 5.13 เครื่องบดหนิประเภท Jaw Crusher (ทีม่า: ชัชวาล เศรษฐบตุร, 2543) 
 

 
 

รูปที่ 5.14 เครื่องบดหนิประเภท Impact Crusher (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
 

3) การยอยหินขั้นที่ 2 (Secondary Stage) เปนการยอยหินลําดับถัดไปโดย

การยอยหินจากการยอยหินขั้นที่ 1 ใหมีขนาดเล็กลง โดยมีขนาดใหญได

ไมเกินขนาดใหญที่สุดที่ตองการ โดยปกติหินที่ไดจากการยอยขั้นนี้มี

ขนาดลดหลั่นกันไป จาก 50 มม. จนถึงหินฝุน เคร่ืองยอยหินขั้นที่ 2 
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(Secondary Crusher) มีใชกันหลายแบบ เชน Jaw Crusher ,Impact 

Crusher หรือ Cone Crusher โดยที่ Cone Crusher มีประสิทธิภาพใน

การผลิตดีกวาแบบอื่น 
 

 
 

รูปที่ 5.15 แสดงเครื่องบดหนิประเภท Cone Crusher (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
 

4) การยอยหินขั้นที่ 3 (Tertiary Stage) โดยปกติการยอยหินขั้นที่ 2 

สามารถลดขนาดหินลงไดตามความตองการ แตสําหรับโรงงานที่

ตองการกําลังผลิตมากจําเปนตองมีการยอยหินขั้นที่ 3 เนื่องจากการยอย

หินขั้นที่ 2 มีหินที่มีขนาดใหญเกินความตองการอยูประมาณ 20-30% 

หากไมมีการยอยหินขั้นที่ 3 ตองนําหินสวนเกินกลับเขาเครื่องยอยขั้นที่ 2 

อีกครั้งซึ่งทําใหกําลังการผลิตลดลง เครื่องยอยหินขั้นที่ 3 (Tertiary 

Crusher) มีแบบที่ใชกันอยูเหมือนเครื่องยอยหินขั้นที่ 2 แตมีขนาดเล็ก

กวา 

5) การคัดแยกหิน (Screening) เนื่องจากหินจากเครื่องยอยมีขนาดไม

เทากันอยู ดังนั้นตองทําการคัดแยกดวยตะแกรงรอนหิน (Vibrating 

Screen) ซึ่งเปนชุดตะแกรงวางเรียงซอนกัน 3-4 ชั้นโดยทั่วไปตะแกรงที่มี

ขนาดชองเปด 1” 3/4” 1/2” 3/8” และ 3/16” เรียงลําดับจากบนมาลาง 

6) การคัดแยกหินออกจากตะแกรงทําโดยใชสายพานลําเลียงหินแยกเปน
กองตามขนาดตะแกรงชั้นตาง ๆ เนื่องจากหินแตละกองมีขนาดตายตัว

ไมมีขนาดอื่นปนดังนั้นในการผสมคอนกรีตจําเปนตองนําหินมาผสมกัน

ใหไดขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C 33 ดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งวิธีการ

ผสมหินที่ดีที่สุด คือ การใชอุโมงคผสมหิน โดยการนําหินที่ไดจาก
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ตะแกรงรอนมากองแยกบนอุโมงคที่มีสายพานลําเลียงอยูขางใตแลวใช

คอมพิวเตอรคํานวณการเปดประตูระบายหินใตกองแตละกองลงสู

สายพานดานลาง ตามสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดสามารถ

แสดงไดดังรูปที่ 5.16 

จากการเก็บขอมูลที่โรงงานบดยอยหินสามารถสรุปคาใชจายในการบดยอยหิน

ตั้งแตเร่ิมตน พบวาคาใชจายในการบดยอยหินใหไดขนาดที่ตองการ ประมาณ 43 บาท/ตัน 
 

 
 

รูปที่ 5.16 กระบวนการยอย และผสมหนิ (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
 

จากคาใชจายขางตนพบวาหากสามารถนําเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอน

ส่ิงกอสรางมาบดยอยที่โรงงานบดยอยหินนั้นสามารถลดคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตได

เปนอยางมากทั้งนี้คาใชจายที่เกิดขึ้นขึ้นอยูกับระยะทางในการขนยายเศษคอนกรีตที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางมายังโรงงานบดยอยหินเปนสวนสําคัญ โดยคาใชจายในการบดยอยเศษ

คอนกรีตมีคาประมาณ 43 บาท/ตัน (ไมรวมคาขนสง) ซึ่งในกรณีนี้พบวาหากสถานที่ร้ือถอน
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สิ่งกอสรางอยูไกลจากโรงงานผลิตหินนั้นอาจไมคุมคาในการทํา เนื่องจากในการขนยายเศษ

คอนกรีตไปยังโรงงานผลิตหินมีคาใชจายคอนขางสูง 
 

กรณีที่ 3 การบดยอยคอนกรีตโดยเครื่องยอยหินขนาดเล็ก 
 

ในกรณีศึกษานี้ผูวิจัยพิจารณาจากการบดยอยเศษคอนกรีตโดยใชเครื่องยอยหิน

แบบจอว (Jaw Crusher) และพิจารณาเฉพาะรุนที่สามารถบดยอยหินไดในขนาด 1 นิ้ว (25 มม.) 

ดังแสดงในตารางที่ 5.3 
 

ตารางที่ 5.3 ขอมูลทั่วไปของเครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) 
 

รุนของเครื่องจักร 
ขนาดปาก

โม 
(มม.xมม.) 

ขนาดใหญ
สุดที่บด
ยอยได 
(มม.) 

ขนาดของ
หินที่ได 
(มม.) 

กําลงัไฟฟา
ที่ใช 

(กิโลวัตต) 

อัตรา
ผลผลิต 

(กิโลกรัม/
ชั่วโมง) 

PE 150x250 150x250 125 10-40 5.5 0.6-3 

PE 250x400 250x400 210 20-60 15 3-13 

PEX 150x750 150x750 120 18-48 15 5-16 

PEX 250x400 250x400 225 10-40 15 6-30 

PEX 250x1000 250x1000 210 25-60 30 10-32 

PEX 250x1200 250x1200 210 25-60 37 13-38 
 

ที่มา: www.huwashi.com 
 

ในการคิดคาใชจายสําหรับการบดยอยเศษคอนกรีตเปนมวลรวมหยาบผสม

คอนกรีตในกรณีตนทุนคาใชจายประกอบดวยตนทุนการจัดซื้อ (Ownership Cost) และตนทุนคา

ดําเนินการ (Operation Cost) ซึ่งตนทุนการจัดซื้อเครื่องจักรประกอบดวย คาเครื่องจักร คาระวาง

สินคา คาภาษีนําเขาเครื่องจักร และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% สวนคาใชจายในการดําเนินการ

ประกอบดวย คาพลังงานไฟฟา คาแรงงานปอนคอนกรีต และคาแรงงานคัดแยกคอนกรีต 

เนื่องจากเครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) นั้นจําเปนตองนําเขามาจากตางประเทศดังนั้น

ตนทุนของเครื่องจักรจึงดังแสดงในตารางที่ 5.4 และตารางที่ 5.5 และจากตารางที่ 5.3 พบวา

เครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) รุน PE 150x250 และรุน PE 250x400 มีอัตราผลผลิตและ

น้ําหนักที่ไมมากนักดังนั้นเครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) ทั้ง 2 รุนนี้สามารถขนยายเพื่อ

นําไปใชงานไดสะดวก 
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โดยขอมูลเบื้องตนของเครื่องจักรที่ใชในการประมาณคาใชจายของเครื่องยอยหิน

แบบจอว (Jaw Crusher) รุน PE 150x250 และรุน PE 250x400 มีดังนี้ 

- อายุการใชงาน 5 ป (โดยไมตองทําการเปลี่ยนอะไหล) 

- ประมาณคาเสื่อมราคาโดยคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง (Straight Line) 

- การใชงานประมาณ 1,000 ชั่วโมงตอป (จากการตั้งสมมติฐาน) 

- คาไฟฟาคิดตามอัตราโรงงานขนาดกลางของการไฟฟานครหลวง 
- เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 5.4 พบวาคาซอมบํารุงเคร่ืองจักรขนาด

ใหญต่ําที่สุดประมาณ 50% ของคาเสื่อมราคา และเนื่องจากเครื่องยอยหิน

เปนเครื่องจักรที่มีกลไกการทํางานไมซับซอนอีกทั้งอะไหลยังมีราคาต่ํากวา

เครื่องจักรขนาดใหญดังนั้นจึงประมาณคาบํารุงรักษา 30% ของราคา

เครื่องจักร ตอป 

- จากตารางที่ 5.6 จากการประมาณราคาเมื่อนําเครื่องจักรไปจําหนายพบวามี

มูลคาซาก (Salvage Value) 26% ของตนทุนเครื่องจักร ดังนั้นจึงประมาณ

มูลคาซาก (Salvage Value) 30% ของราคาเครื่องจักร 

- ใชแรงงาน 2 คนในการปอนเศษคอนกรีตเขาเครื่องยอย และ 2 คนสําหรับ

การแยกมวลรวมที่ไดสําหรับเครื่องยอยหินรุน PE 150x250 และใชแรงงาน 4 

คนในการปอนเศษคอนกรีตเขาเครื่องยอย และ 2 คนสําหรับการแยก

ผลิตภัณฑมวลรวมที่ไดสําหรับเครื่องยอยหินรุน PE 250x400 
  

ตารางที่ 5.4 คาซอมบํารุงขอเครื่องจักรแตละประเภท (ที่มา: Peurifoy, 2002) 
 

เครื่องจักร คาซอมบํารุง (%ของคาเสือ่มราคา) 

Crawler-mounted Excavator 80-95% 

Wheel-mounted Excavator 80-85% 

Crawler Crane 55% 

Wheel-mounted Crane 50% 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 5.5 ตารางแสดงตนทุนการจัดซื้อของเครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) 
 

เครื่องยอยหนิแบบจอว (Jaw Crusher) 
ตนทุน 

PE 150x250 PE 250x400 PEX 150x750 PEX 250x1000 PEX 250x1200 PEX 250x400 

คาเครื่องจักร (บาท) 24,167 125,000 96,833 290,000 591,667 132,500 

คาระวางสินคา (บาท) * 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 

คาขนสงจากทาเรือ (บาท) * 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

รวม (บาท) 29,617 130,450 102,283 295,450 597,117 137,950 

คาภาษีนาํเขา 5% (บาท) ** 1,481 6,523 5,114 14,773 29,856 6,898 

รวม (บาท) 31,098 136,973 107,397 310,223 626,973 144,848 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (บาท) ** 2,177 9,588 7,518 21,716 43,888 10,139 

รวม (บาท) 33,275 146,561 114,915 331,939 670,861 154,987 

มูลคาซาก 30% (บาท) 9,983 43,968 34,475 99,582 201,258 46,496 

คงเหลือตนทนุเครื่องจักร (บาท) 23,742 102,593 80,440 232,357 469,603 108,491 
 

หมายเหตุ: * ที่มาบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด 

  ** ที่มากรมศุลกากร 
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ตารางที่ 5.6 ตารางแสดงมูลคาซากของเครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) 
 

เครื่องยอยหนิแบบจอว (Jaw Crusher) 
ตนทุน 

PE 150x250 PE 250x400 PEX 150x750 PEX 250x1000 PEX 250x1200 PEX 250x400 

ตนทุนเครื่องจักร (บาท) 23,742 102,593 80,440 232,357 469,603 108,491 

น้ําหนกัของเครื่องจักร (กิโลกรัม) 810 2,800 3,500 6,500 7,700 2,800 

ราคาจําหนายเหล็กรูปพรรณ (บาท/กิโลกรัม) 9 9 9 9 9 9 

มูลคาซากของเครื่องจักร (บาท) 7,290 25,200 31,500 58,500 69,300 25,200 

มูลคาซากของเครื่องจักร (%ของตนทนุ) 31 25 39 25 15 23 

เฉลี่ยมูลคาซากของเครื่องจกัร (%ของตนทุน) 26 
 

ตารางที่ 5.7 ตารางแสดงตนทุนการจัดซื้อ (Ownership Cost) ของเครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) 
 

เครื่องยอยหนิแบบจอว (Jaw Crusher) 
ตนทุน 

PE 150x250 PE 250x400 PEX 150x750 PEX 250x1000 PEX 250x1200 PEX 250x400 

ตนทุนเครื่องจักรจากคาเสื่อมราคา (บาท/ป) 4,749 20,519 16,088 46,471 93,921 21,698 

ตนทนุกระบะใสเศษคอนกรตี (บาท/ป) - - 7,339 7,339 7,339 7,339 

คาโครงเหลก็ (บาท/ป) - - 33,134 33,134 33,134 33,134 

รวม (บาท/ป) 4,749 20,519 56,561 86,944 134,394 62,171 
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ตารางที่ 5.8 ตารางแสดงตนทุนคาดําเนินการ (Operation Cost) ของเครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) 
 

เครื่องยอยหนิแบบจอว (Jaw Crusher) 
ตนทุน 

PE 150x250 PE 250x400 PEX 150x750 PEX 250x1000 PEX 250x1200 PEX 250x400 

คาเชารถตักดนิ (Excavator) (บาท/ป) - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

คาบํารุงรักษา (บาท/ป) 1,425 6,156 4,826 13,941 28,176 6,509 

คาพลังงาน (บาท/ป) 24,061 65,622 65,622 161,865 131,244 65,622 

คาแรงคนงาน (บาท/ป) 100,000 150,000 - - - - 

รวม (บาท/ป) 125,486 221,778 1,070,448 1,145,185 1,190,041 1,072,131 
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ตารางที่ 5.9 ราคาเครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) 
 

ราคา 
รุนของเครื่องจักร แหลงจาํหนาย

ที่ 1 * (บาท) 
แหลงจาํหนาย
ที่ 2 ** (บาท) 

แหลงจาํหนาย
ที่ 3 *** (บาท) 

เฉลี่ย (บาท) 

PE 150x250 22,500 22,500 27,500 24,167 

PE 250x400 130,000 130,000 115,000 125,000 

PEX 150x750 99,000 99,000 92,500 96,833 

PEX 250x400 140,000 140,000 127,500 132,500 

PEX 250x1000 290,000 290,000 290,000 290,000 

PEX 250x1200 600,000 600,000 575,000 591,667 
ที่มา:  * www.ltyq.com,  ** www.hndfsy.com,  *** www.bangmoji.com 
 

จากที่กลาวมาขางตนสามารถแสดงตัวอยางการคิดคาใชจายในการบดยอยเศษ

คอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีตโดยใชเครื่องยอย

หินแบบจอว (Jaw Crusher) รุน PEX 150x750 ได ดังนี้ 
 

1) คาใชจายในการจัดซื้อ (ดังแสดงในตารางที่ 5.7) 

คาเครื่องจักร (ดังแสดงในตารางที่ 5.9) 125,000 บาท 

คาระวางสินคา        3,450 บาท 

คาขนสงจากทาเรือ       2,000 บาท 

รวม     130,450 บาท 

คาอากรนําเขา 5%       6,523 บาท 

รวม     136,973 บาท 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%       9,588 บาท 

รวม     146,561 บาท 

หักคาซาก 30%      43,968 บาท 

รวมตนทุนในการจัดซื้อ   102,593 บาท 
 

1.1) คาเสื่อมราคา 

คิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงดังนั้นตนทุนของเครื่องจักร คือ 102,593/5 

         20,519 บาท/ป 
รวม       25,519 บาท/ป 
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2) คาใชจายในการดําเนินการ (ดังแสดงในตารางที่ 5.8) 

2.1) คาพลังงานของการไฟฟานครหลวง 

 คาความตองการไฟฟา (196.26 บาท/กิโลวัตต) 

เครื่องจักรใชไฟฟา 15 กิโลวัตต      2,944 บาท/เดือน 

       35,328 บาท/ป 

คาพลังงานไฟฟา (1.7034 บาท/หนวย) 

1 ปเครื่องจักรใชงาน 1,000 ชั่วโมง ดังนั้นใชพลังงานไฟฟา 15x1,000 เทากับ 

15,000 หนวย      25,551 บาท/ป 

คาไฟฟาผันแปร 15,000x0.03         450 บาท/ป 

รวม       61,329 บาท/ป 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%       4,293 บาท/ป 
รวม       65,622 บาท/ป 
 

2.2) คาบํารุงรักษา 

คาบํารุงรักษา 30% ของมูลคาเครื่องจักร     6,156 บาท/ป 
 

2.3) คาแรงในการทํางาน 

แรงงานคาแรง           200 บาท/วัน/คน 

              25 บาท/ชั่วโมง/คน 

       25,000 บาท/ป/คน 

ใชคนงาน 6 คน ดังนั้นคาแรง คือ  150,000 บาท/ป 
รวม     150,000 บาท/ป 
 

ดังนั้นตนทุนคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีต คือ 242,297 บาท/ป 

อัตราผลผลิตที่ไดจากเครื่องยอยหินรุน PE 250x400 คือ 4.0 ตัน/ชั่วโมง หรือ 4,000 ตัน/ป 

(ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร 1,000 ชั่วโมง/ป) 

ดังนั้นสามารถคํานวณคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตที่ เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีตไดเทากับ 61 บาท/ตัน 
 

จากตารางที่ 5.3 พบวาเครื่องยอยหินแบบจอว (Jaw Crusher) รุน PEX 

150x750, PEX 250x400, PEX 250x1000 และ PEX 250x1200 นั้นมีอัตราผลผลิต 
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(Productivity) ที่คอนขางสูงจึงไมสามารถใชแรงงานคนในการปอนเศษคอนกรีตเขาเครื่องยอยหิน

ได ดังนั้นตองมีการนําเครื่องจักรเขามาชวยโดยมีข้ันตอนการทํางานดังแสดงในรูปที่ 5.17 

 
 

รูปที่ 5.17 ข้ันตอนการบดยอยหนิโดยใชเครื่องจักรชวยในการปอนเศษคอนกรีต 
 

จากรูปที่ 5.17 ในการบดยอยเศษคอนกรีตนั้นเริ่มโดยใชรถตักในการตักเศษ

คอนกรีตใสในกระบะที่เตรียมไวในชั้นบนของโครงเหล็ก โดยที่กระบะมีพื้นลาดลงเพื่อใหเศษ

คอนกรีตสามารถไหลลงเครื่องยอยหินได ซึ่งกระบวนการนี้สามารถทําใหเครื่องยอยหินสามารถใช

งานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และสามารถแสดงตัวอยางการคิดคาใชจายของเครื่องยอยหินแบบ

จอว (Jaw Crusher) รุน PEX 250x1000 ไดดังนี้ 
 

1) คาใชจายในการจัดซื้อ (ดังแสดงในตารางที่ 5.7) 

คาเครื่องจักร (ดังแสดงในตารางที่ 5.9) 290,000 บาท 

คาระวางสินคา        3,450 บาท 

คาขนสงจากทาเรือ       2,000 บาท 

รวม     295,450 บาท 

คาอากรนําเขา 5%       14,773 บาท 

รวม     310,223 บาท 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%     21,716 บาท 

รวม     331,939 บาท 

หักคาซาก 30%      99,582 บาท 

รวมตนทุนของเครื่องจักร   232,357 บาท 
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1.1) คาเสื่อมราคา 

คิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงดังนั้นตนทุนของเครื่องจักร คือ 232,357/5 

         46,471 บาท/ป 

1.2) ตนทุนกระบะใสคอนกรีต 

น้ําหนักเหล็ก 895 กิโลกรัม 

คาเหล็ก 26 บาท/กิโลกรัม     23,270 บาท 

คาขึ้นรูปเหล็ก 15 บาท/กิโลกรัม     13,425 บาท 

รวม        36,695 บาท 
รวม         7,339 บาท/ป 
 

1.3) ตนทุนโครงสรางเหล็ก 

เหล็กหนาตัด 400x400x12x12 มิลลิเมตร ยาว 24 เมตร น้ําหนักเหล็กรวม 6,372 

กิโลกรัม 

คาเหล็ก 26 บาท/กิโลกรัม  165,672 บาท 
รวม       33,134 บาท/ป 

 

2) คาใชจายในการดําเนินการ (ดังแสดงในตารางที่ 5.8) 
 

2.1) คาเชารถตักดิน (จากการสัมภาษณผูทําการรื้อถอนสิ่งกอสราง) 

คาเชา         1,000 บาท/ชั่วโมง 
รวม            1,000,000 บาท/ป 
 

2.2) คาบํารุงรักษา 

คาบํารุงรักษา 30% ของมูลคาเครื่องจักร   13,941 บาท/ป 
 

2.3) คาพลังงานของการไฟฟานครหลวง (ตารางที่ ผ.2) 

 คาความตองการไฟฟา (196.26 บาท/กิโลวัตต) 

เครื่องจักรใชไฟฟา 30 กิโลวัตต      5,888 บาท/เดือน 

       70,656 บาท/ป 

คาพลังงานไฟฟา (1.7034 บาท/หนวย) 

1 ปเครื่องจักรใชงาน 1,000 ชั่วโมง ดังนั้นใชพลังงานไฟฟา 30x1,000 เทากับ 

30,000 หนวย      51,102 บาท/ป 

คาไฟฟาผันแปร 30,000x0.03         900 บาท/ป 
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รวม     122,658 บาท/ป 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%       8,586 บาท/ป 
รวม     131,244 บาท/ป 

 

ดังนั้นตนทุนคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีต คือ 1,232,129 บาท/ป 

อัตราผลผลิตที่ไดจากเครื่องยอยหินรุน PEX 250x1000 คือ 10.0 ตัน/ชั่วโมง หรือ 10,000 

ตัน/ป (ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร 1,000 ชั่วโมง/ป) 

ดังนั้นสามารถคํานวณคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตที่ เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีตไดเทากับ 123 บาท/ตัน 

ซึ่งจากการศึกษาสามารถเปรียบเทียบตนทุนในการบดยอยคอนกรีตโดยใชเครื่องบดยอย

แบบตางๆ ไดดังแสดงในรูปที่ 5.18 
 

จากตารางที่ 5.10 และรูปที่ 5.18 พบวาในการบดยอยเศษคอนกรีตหากตองการ

นําเครื่องยอยหินไปใชที่สถานที่ทํางานควรใชเครื่องยอยหินจอว (Jaw Crusher) รุน PE 250x400 

เนื่องจากสามารถทําใหตนทุนในการผลิตต่ําที่สุดในการใชเครื่องยอยหิน ในขณะที่หากตองการ

ผลิตในปริมาณมากและไมขนยายไปที่อ่ืนควรใชเครื่องยอยหินจอว (Jaw Crusher) รุน PEX 

250x400 เนื่องจากเครื่องยอยหินรุนนี้มีอัตราผลผลิต (Productivity Rate) ที่สูงและยังมีคาใชจาย

ต่ํา โดยปากโมของเครื่องยอยหินจอว (Jaw Crusher) ทั้ง 6 รุนที่นํามาพิจารณาสามารถบดยอย

หินไดขนาดใหญที่สุดเพียงแค 225 มม. เทานั้น ดังนั้นในขั้นตอนการร้ือถอนสิ่งกอสรางจําเปนตอง

ทําการบดยอยในเบื้องตนใหไดเศษคอนกรีตที่มีขนาดไมใหญมากกอน และเมื่อเปรียบเทียบกับ

ราคาหินกอสรางพบวาการบดยอยเศษคอนกรีตเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต (Coarse 

Aggregate) มีราคาต่ํากวาราคาขายของหินกอสรางทั่วไปคอนขางมาก 

เมื่อทําการเปรียบเทียบตนทุนการบดยอยคอนกรีตเพื่อพิจารณาใชเปนวัสดุมวล

รวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีตในประเทศไทยพบวาการใชแรงงานคนในการบดยอยมีตนทุนที่

คอนขางสูงมาก การบดยอยโดยสงโรงโมหินอาจไมคุมซึ่งขึ้นอยูกับคาขนสง สําหรับในกรณีของ

การใชเครื่องบดยอยหินขนาดเล็กนาจะมีความเปนไปไดในการนํามาใชงาน เนื่องจากตนทุนต่ํา

กวา ดังแสดงในตารางที่ 5.11 และรูปที่ 5.19 

 

 

 



 

ตารางที่ 5.10 คาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตโดยใชเครื่องยอยหิน (Jaw Crusher) 
 

เครื่องยอยหนิแบบจอว (Jaw Crusher) 
ตนทุน 

PE 150x250 PE 250x400 PEX 150x750 PEX 250x1000 PEX 250x1200 PEX 250x400 

ตนทุนเครื่องจักร (บาท/ป) 4,749 20,519 16,088 46,471 93,921 21,698 

ตนทนุกระบะใสเศษคอนกรตี (บาท/ป) - - 7,339 7,339 7,339 7,339 

คาโครงเหลก็ (บาท/ป) - - 33,134 33,134 33,134 33,134 

คาเชารถตักดนิ (Backhoe) (บาท/ป) - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

คาบํารุงรักษาเครื่องจักร (บาท/ป) 1,425 6,156 4,826 13,941 28,176 6,509 

คาไฟฟา (บาท/ป) 24,061 65,622 65,622 131,244 161,865 65,622 

คาแรงคนงาน (บาท/ป) 100,000 150,000 - - - - 

รวม (บาท/ป) 130,235 242,297 1,127,009 1,232,129 1,324,435 1,134,302 

อัตราผลผลติ (ตัน/ชั่วโมง) 1.0 4.0 7.5 10.0 13.0 18.0 
คาใชจายในการบดยอย (บาท/ตัน) 130 61 150 123 102 63 
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รูปที่ 5.18 แผนภูมิแสดงคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตโดยใชเครื่องบดยอยขนาดเล็ก 
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ตารางที่ 5.11 ตารางเปรียบเทียบตนทุนวัสดุมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต 
 

บดยอยโดยเครื่องยอยหนิขนาดเล็ก 
 หินกอสราง 

บดยอยโดย
แรงงานคน 

บดยอยโดย
สงโรงโมหิน PE 150x250 PE 250x400 

PEX 
150x750 

PEX 
250x400 

PEX 
250x1000 

PEX 
250x1200 

ตนทุน (บาท) 160 1,614 43 * 130 61 150 63 123 102 
 

หมายเหตุ : * ไมรวมคาขนสง 6 บาท/กิโลเมตร 
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หมายเหตุ:  * เปนคาใชจายที่ยังไมรวมคาใชจายในการขนยายเศษคอนกรีตเพื่อนําไปบดยอย 

 

รูปที่ 5.19 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบตนทนุการใชมวลรวมหยาบผสมคอนกรตีจากหนิกอสรางและเศษคอนกรีตจากการรื้อถอน 

การใชหินกอสรางเปนมวลรวมหยาบ เศษคอนกรีตที่บดยอยโดยแรงงานคน เศษคอนกรีตที่บดยอยโดยสงโรงโมหิน เศษคอนกรีตที่บดยอยโดยเครื่อง

ยอยหินรุน PE 150x250
เศษคอนกรีตที่บดยอยโดยเครื่อง

ยอยหินรุน PE 250x400
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5.1.2 การทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีต 
 

กําลังอัดของคอนกรีตขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐ

บุตร, 2543) 

1) กําลังของมอรตามีบทบาทอยางมากตอกําลังอัดของคอนกรีต โดยกําลัง

ของมอรตานี้ขึ้นอยูกับความพรุนภายในเนื้อมอรตา อัตราสวนน้ําตอ

ซีเมนต และ Degree of Hydration แตความสัมพันธระหวางกําลังและ

ความพรุนถูกควบคุมดวยอัตราสวนน้ําตอซีเมนต ดังนั้นสรุปไดวากําลัง

ของมอรตาขึ้นอยูอยางมากกับอัตราสวนน้ําตอซีเมนต การเปลี่ยนแปลง

ในคุณสมบัติมวลรวม เชน การเปลี่ยนแปลงขนาดคละ ปริมาณ กําลัง 

ลักษณะผิว ขนาดใหญสุด การดูดซึม และแรธาตุตาง ๆ สงผลตอกําลัง

คอนกรีตไมมากนัก การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนน้ําตอซีเมนต มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงกําลังดึงนอยกวากําลังอัดโดยอัตราสวนของกําลังดึงตอ

กําลังอัดของคอนกรีตเพิ่มข้ึนเมื่ออัตราสวนน้ําตอซีเมนตเพิ่มข้ึน 

2) กําลัง และโมดูลัสยืดหยุนของมวลรวม ซึ่งกําลังของมอรตาที่กําหนดให

ความสามารถตานแรงของคอนกรีตซึ่งขึ้นอยูกับกําลังของหิน และแรงยึด

เหนี่ยวของมวลรวมกับมอรตา แตโดยทั่วไปกําลังของมวลรวมสูงเปน

หลายเทาของกําลังมอรตา ดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวจะเปนตัวควบคุมการ

แตกของคอนกรีต สําหรับอัตราสวนน้ําตอซีเมนตที่กําหนดให กําลังอัด

ของคอนกรีตจะลดลงเมื่อใชหินขนาดใหญข้ึน เพราะหินขนาดใหญ

กอใหเกิดน้ําใตหินมากขึ้นทําใหแรงยึดเหนี่ยวของมวลรวมกับมอรตา

ลดลง ขนาดของมวลรวมมีผลตอกําลังของคอนกรีตที่มีสัดสวนน้ําตอ

ซีเมนตต่ําหรือปานกลางมากกวาที่อัตราสวนน้ําตอซีเมนตสูง การเพิ่ม

ปริมาณมวลรวมในสวนผสมเปนการเพิ่มกําลังอัดรวมทั้งถาใชหินที่มี

โมดูลัสยืดหยุนสูงจะทําใหกําลังของคอนกรีตดีขึ้น 

3) แรงยึดเหนี่ยวระหวางมวลรวมกับมอรตา ซึ่งแรงยึดเหนี่ยวขึ้นอยูกับ

ลักษณะทางกายภาพ เชน รูปราง ลักษณะผิวของมวลรวม และลักษณะ

ทางเคมี คือ ปฏิกิริยาเคมีระหวางปูนซีเมนตกับแรธาตุตาง ๆ ในเนื้อมวล

รวม นอกจากนี้ทิศทางในการหลอ และทิศทางในการใหน้ําหนักจะมีผล

ตอกําลังเชนกัน โดยมีผลตอกําลังดึงมากกวากําลังอัดเนื่องจากเกิด

ชองวางทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางมวลรวมหยาบกับมอรตาต่ําลง 
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ปจจัยที่มีผลตอกําลังของคอนกรีตนั้นสามารถแบงออกไดเปน 4 ปจจัยดวยกัน 

คือ คุณสมบัติของวัสดุผสม การผสมคอนกรีต การบมคอนกรีต และการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 

5.20 
คุณสมบัติของวัสดุผสม 

1) ปูนซีเมนตเปนปจจัยที่มีอิทธิพลที่สําคัญมากทั้งนี้เพราะวาปูนซีเมนตแต
ละประเภทกอใหเกิดกําลังของคอนกรีตที่ตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบ

ทางเคมีของปูนซีเมนต นอกจากนี้แมวาเปนปูนซีเมนตประเภทเดียวกัน

แตมีความละเอียดตางกันแลวอัตราการเพิ่มกําลังของคอนกรีตก็ตางกัน

ดวย คือ ปูนซีเมนตที่มีความละเอียดมากทําใหกําลังสูงโดยเฉพาะ

หลังจากที่แข็งตัวแลวไมนาน 

2) มวลรวม มวลรวมมีผลตอกําลังของคอนกรีตเพียงเล็กนอย เพราะมวล

รวมที่ใชอยูทั่วไปมักมีความแข็งแรงมากกวาซีเมนตเพสต อยางไรก็ดีมวล

รวมหยาบที่เปนหินยอยซึ่งมีรูปรางเปนเหลี่ยมมุมหรือผิวหยาบอาจทําให

กําลังอัดของคอนกรีตดีกวากรวดที่มีผิวเรียบ ขนาดใหญสุดของมวลรวม

ก็มีผลตอกําลังของคอนกรีตเชนกันเพราะคอนกรีตที่ใชมวลรวมที่มีขนาด

ใหญจะตองการปริมาณน้ํานอยกวามวลรวมขนาดเล็กสําหรับคอนกรีตที่

มีความสามารถในการเทเทากัน ดังนั้นคอนกรีตที่ใชมวลรวมขนาดใหญ

จึงมักใหกําลังดีกวา สวนขนาดคละของมวลรวมจะมีผลตอกําลังของ

คอนกรีต คือ การมีสวนละเอียดมากเกินไปทําใหตองการน้ํามากกวามวล

รวมที่มีสวนคละที่ดีเพื่อใหคอนกรีตมีความสามารถในการเทเทากันอีก

ทั้งยังกอใหเกิดฟองอากาศแทรกตัวอยูในเนื้อคอนกรีตเปนจํานวน

มากกวาสงผลใหกําลังอัดของคอนกรีตมีคาต่ําลงได 

3) น้ํามีผลตอกําลังอัดของคอนกรีตตามความใส และปริมาณของสารเคมี

หรือเกลือแรที่ผสมอยู น้ําที่มีเกลือคลอไรดผสมอยูอาจทําใหอัตราการ

เพิ่มกําลังของคอนกรีตในระยะแรกสูง น้ําขุนหรือน้ําที่มีสารแขวนลอย

ปะปนอยูอาจทําใหกําลังของคอนกรีตต่ําลง 
การผสมคอนกรีต 

1) การชั่งตวงสวนผสม หากใชการตวงโดยปริมาตรอาจมีโอกาสผิดพลาด

มากกวาการชั่งตวงสวนผสมโดยน้ําหนัก ซึ่งหากอัตราสวนผสมผิดไปทํา

ใหคุณสมบัติของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงได โดยเฉพาะอัตราสวนน้ําตอ

ซีเมนต 
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2) การผสมคอนกรีตตองผสมวัสดุทําคอนกรีตใหรวมเปนเนื้อเดียวกันให
มากที่สุด เพื่อใหน้ํามีโอกาสทําปฏิกิริยากับปูนซีเมนตไดอยางทั่วถึง และ

เพื่อใหซีเมนตเพสตกระจายแทรกตัวอยูในชองวางระหวางมวลรวมได

เต็มที่ ดังนั้นการผสมคอนกรีตหากกระทําไดอยางไมทั่วถึงจะมีผลทําให

กําลังของคอนกรีตมีคาไมคงที่ได 

3) การเทคอนกรีตเขาแบบหลอ และการอัดแนน มีผลตอกําลังของคอนกรีต 

เนื่องจากหากคอนกรีตเกิดแยกตัวในขณะลําเลียงหรือเทจะมีผลทําให

กําลังของคอนกรีตมีคาไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้การทําใหคอนกรีตแนน

ตัวหากทําไดไมเต็มที่ทําใหเกิดรูโพรงขึ้นในเนื้อคอนกรีตมีผลทําใหกําลัง

ของคอนกรีตมีคาลดลง หรือหากใชวิธีทําใหคอนกรีตแนนตัวที่ไม

เหมาะสมก็สามารถทําใหเกิดการแยกตัวขึ้นในเนื้อคอนกรีตไดสงผลให

กําลังของคอนกรีตมีคาไมสม่ําเสมอ 
การบมคอนกรีต 

1) ความชื้น มีอิทธิพลตอกําลังของคอนกรีต เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น

ระหวางการรวมกันระหวางปูนซีเมนตและน้ํานั้นคอยเปนคอยไป 

นับต้ังแตปูนซีเมนตเร่ิมผสมกับน้ําเปนซีเมนตเพสต และซีเมนตเพสตมี

กําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ถามีความชื้นอยูตลอดเวลา ถาซีเมนตเพสตใน

คอนกรีตไมมีความชื้นอยูคอนกรีตไมมีการเพิ่มกําลังอีกตอไป ดังนั้นจึง

มักบมคอนกรีตจนถึงอายุ 28 วัน 

2) ถาอุณหภูมิสูงในขณะบมทําใหอัตราการเพิ่มกําลังของคอนกรีตถูกเรงให
เร็วข้ึนทําใหคอนกรีตมีกําลังสูงกวาคอนกรีตที่ไดรับการบมที่อุณหภูมิต่ํา

กวา 

การทดสอบ การควบคุมคุณภาพคอนกรีตสําหรับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก

จะทําโดยการนํากอนตัวอยางมาทดสอบกําลัง ดังนั้นจึงพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการทดสอบ

ตัวอยาง ดังนี้ 

1) ขนาดและลักษณะของกอนตัวอยางทดสอบ การใชกอนตัวอยางทดสอบ

ที่ตางขนาดและตางลักษณะกันจะมีผลทําใหคากําลังของคอนกรีตเกิด

ความแตกตาง นอกจากนี้ความสูงของกอนตัวอยางมีผลตอกําลังของ

คอนกรีตเชนกัน ดังแสดงในตารางที่ 5.12 และตารางที่ 5.13 
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ตารางที่ 5.12 ขนาดและลักษณะกอนตัวอยางตอกําลังรับแรงอัด (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 

2543) 
 

ขนาดตัวอยางรูปทรงกระบอก 
(ซม.) 

ขนาดตัวอยาง
รูปทรงลูกบาศก 

(ซม.) 

กําลงัอัด
สัมพัทธ เสนผาน

ศูนยกลาง 
สวนสูง 

กําลงัอัด
สัมพัทธ 

7.5 106 5 10 109 

10 104 7.5 15 106 

15 100 15 30 100 

20 95 20 40 97 

25 92 30 60 91 

  45 90 87 

  60 120 84 
 

2) วิธีการทํากอนตัวอยาง โดยการทําคอนกรีตใหแนนโดยการกระทุงเหล็ก
ทําใหคากําลังที่ต่ํากวาคอนกรีตที่ไดรับการทําใหแนนดวยเครื่องเขยา 

3) ในขณะที่ทําการทดสอบหากกอนตัวอยางทดสอบมีความชื้นก็ใหคาที่ต่ํา
กวากอนตัวอยางทดสอบที่แหงกวา เพราะการขยายตัวของซีเมนตเพสต

อันเนื่องมาจากการดูดซึมน้ําอาจสงผลใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางซีเมนต

เพสตกับมวลรวมลดลง 
 

ตารางที่ 5.13 อัตราสวนความสูงตอขนาดเสนผานศูนยกลางตอกําลังรับแรงอัด (ที่มา: ชัชวาล 

เศรษฐบุตร, 2543) 
 

สัดสวนความสูงตอขนาด
เสนผานศูนยกลาง (L/D) 

คาปรับแกของกําลงั 

2.00 1.00 

1.75 0.98 

1.50 0.97 

1.25 0.94 

1.00 0.91 
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ตารางที่ 5.14 อัตราการกดตอกําลังรับแรงอัด (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
 

อัตราการกด 
นาท ี ชั่วโมง วัน ป 

เปอรเซ็นตของกําลงัเทียบกับ
อัตราการทดสอบมาตรฐาน 

2    100 

10    95 

30    92 

60 1   90 

 4 0.17  88 

  100  78 

  365 1 77 

   3 73 

   30 69 
 

4) ในการทดสอบกําลังอัดถาใชอัตราการกดสูงอาจทําใหกําลังของคอนกรีต
สูงตามไปดวยจึงควรใชอัตราการกดที่มาตรฐานกําหนดดังแสดงใน

ตารางที่ 5.14 

5) น้ําหนักที่กดอยางสม่ําเสมอตลอดพื้นที่หนาตัดของกอนตัวอยางสามารถ
ทําใหเกิดกําลังอัดที่ถูกตองโดย  

- กอนตัวอยางตองอยูตรงจุดกึ่งกลาง และแกนของกอนตัวอยางตอง
อยูในแนวดิ่ง 

- แผนรองกดตองอยูในแนวตั้งฉากกับแกนของกอนตัวอยาง 
- แผนรองกดตองเคลื่อนตัวไดเล็กนอย 

- แผนรองกดตองเรียบเปนระนาบ 

- วัสดุที่นํามาหุมหัว (Cap) กอนตัวอยางควรเลือกวัสดุที่มีกําลังและ

โมดูลัสยืดหยุนใกลเคียงกับของคอนกรีต 
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รูปที่ 5.20 ปจจัยที่มีผลตอกาํลังของคอนกรีต (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
 

การออกแบบสวนผสมคอนกรีต 
 

การออกแบบสวนผสมคอนกรีตที่เหมาะสําหรับประเทศไทยเปนการออกแบบทีน่าํ

มาตรฐานการออกแบบของประเทศสหรัฐอเมริกา และของประเทศอังกฤษมาประยุกตใหเขากับ

สภาพของวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย โดยข้ันตอนในการออกแบบมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 

5.21 
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รูปที่ 5.21 ขั้นตอนในการออกแบบสวนผสมคอนกรีต (ทีม่า: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
 

ในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบคุณสมบัติของคอนกรีต ดังนี้ 

- กําลังอัดคอนกรีตทรงกระบอกที่ 240 กก./ตร.ซม.  

- คายุบตัว10 ± 2.5 ซม.  

- ใชหินขนาด 1” - #4  

- ไมใสน้ํายาผสมคอนกรีต 
  

 

กําหนดคาที่ตองการ ไดแก 

- กําลังอัด 

- คายุบตัว 

- ขนาดใหญสุดของหินที่จะใช 

- ใสน้ํายาผสมคอนกรีตหรือไม 

- หาปริมาณน้าํที่ตองการ 

- หาคาอัตราสวนน้าํตอซีเมนต จาก

รูปที่ 5.22 

- หาคาน้าํหนักซีเมนต 

ปริมาตรซีเมนต = น้ําหนักปนูซีเมนต  / 

ความถวงจําเพาะของ

ซีเมนต 

ปริมาตรทราย = 380 - ปริมาตรซีเมนต 

น้ําหนกัทราย = ปริมาตรทราย * ความถวงจําเพาะ 

ปริมาตรหิน = 1000 – ปริมาตรทราย – 

ปริมาตรน้ํา - ปริมาตรซีเมนต 

น้ําหนกัหนิ = ปริมาตรหิน * ความถวงจําเพาะ 
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ตารางที่ 5.15 ปริมาณน้ําเพื่อใหไดคายุบตัวตามตองการ (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
 

ปริมาณน้ําตอ 1 ลบ.ม. คอนกรีต 
คายุบตัว (ซม.) 

หินยอยขนาด 1” - #4 หินยอยขนาด 3/4” - #4 

7.5 ± 2.5 180 190 

10 ± 2.5 190 200 

12.5 ± 2.5 200 210 
 

ปริมาณน้ําที่ใช และน้ําหนักซีเมนต โดยหาจากตารางที่ 5.15 คายุบตัว10 ± 2.5 

ซม. ใชหินขนาด 1” - #4 ดังนั้นไดปริมาณน้ําที่ใช 190 ลิตร/ลบ.ม. 
 

 
 

รูปที่ 5.22 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนน้าํตอซีเมนต และคากําลงัรับแรงอัดของคอนกรีต  

(ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
 

อัตราสวนน้ําตอซีเมนตจากรูปที่ 5.22 ไดคา W/C 0.63 ดังนั้นน้ําหนักซีเมนต คือ 

190/0.63 = 302 กก. หรือ 96 ลิตร 
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ตารางที่ 5.16 ปริมาณสวนละเอียดเมื่อใชหินขนาดใหญสุดแตกตางกัน (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 

2543) 
 

ขนาดหิน ปริมาตรซีเมนต + ปริมาตรทราย 

1” - #4 38% โดยปริมาตร หรือ 380 ลิตร 

3/4” - #4 40% โดยปริมาตร หรือ 400 ลิตร 
 

จากตารางที่ 5.16 ใชหินขนาด 1” - #4 ปริมาตรซีเมนต + ปริมาตรทราย = 38% 

หรือ 380 ลิตร ดังนั้นปริมาตรทราย = 380 – 96 = 284 ลิตร 

น้ําหนักทราย = ปริมาตรทราย * ความถวงจําเพาะ = 284*2.65 = 753 กก. 

ปริมาตรหิน = 1000 – ปริมาตรทราย – ปริมาตรน้ํา – ปริมาตรซีเมนต = 1000-

96-190-284 = 430 ลิตร 

น้ําหนักหิน = ปริมาตรหิน * ความถวงจําเพาะ = 430*2.70 = 1,161 กก. 

ดังนั้นไดอัตราสวนผสมของคอนกรีต 1 ลบ.ม. ดังนี้ 

ซีเมนต  302 กก. 

น้ํา  190 ลิตร 

หิน  753 กก. 

ทราย  1,161 กก. 
 

 การผสมคอนกรีต 
 

ในการทดลองผสมคอนกรีตเพื่อทําการเปรียบเทียบระหวางกําลังอัดของคอนกรีต

ที่ผสมแบบปกติโดยใชมวลรวมหยาบที่มีขนาดไมเกิน 1” และกําลังอัดของคอนกรีตที่ผสมโดยใช

มวลรวมหยาบที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีขนาดไมเกิน 

1” เชนเดียวกับมวลรวมหยาบที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

นั้นตองนํามาทําการรอนผานตะแกรงขนาด 1” ในขณะที่อัตราสวนผสมอื่น ๆ เหมือนกันทุก

ประการ และทําการหลอกอนตัวอยางทั้งหมด 12 กอน/อัตราสวนผสม (Mix Design) เพื่อทําการ

ทดสอบกําลังอัดคอนกรีตที่ 7 วัน 14 วัน 28 วัน และ 56 วัน โดยทําการทดสอบครั้งละ 3 ตัวอยาง 

โดยใชแบบหลอตัวอยางทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 

5.23 ถึงรูปที่ 5.36 
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รูปที่ 5.23 มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรตีที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสรางผานตะแกรงขนาด 1” 
 

 
 

รูปที่ 5.24 การนํามวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) แชน้ําตามขั้นตอนที่กาํหนด 
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รูปที่ 5.25 อัตราสวนผสมที่ไดจากการออกแบบ 
 

 
 

รูปที่ 5.26 การทําความสะอาดเครื่องผสมคอนกรีตกอนทําการผสมคอนกรีต 
 

ในขั้นตอนการผสมนั้นกอนทําการผสมคอนกรีตผูวิจัยไดทําการแชมวลรวมหยาบ

ที่ใชผสมคอนกรีตทั้งแบบปกติ และที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีตประมาณ 1-2 ชั่วโมง กอนทิ้ง

ไวใหผิวดานนอกแหงเพื่อใหมวลรวมหยาบที่ใชผสมคอนกรีตเกิดสภาพอิ่มน้ําจากนัน้จงึนาํมวลรวม

หยาบ ทราย ปูนซีเมนต และน้ํามาชั่งน้ําหนักเพื่อใหไดตามที่ออกแบบสวนผสมไว 

ในขั้นตอนการหลอกอนตัวอยางนั้นสามารถสรุปได ดังนี้ 
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1) ทําความสะอาดแบบหลอตัวอยางแลวทาน้ํามันที่ผิวภายในของแบบหลอ 

2) ตักคอนกรีตใสแบบ โดยแบงเปน 3 ชั้นเทา ๆ กันและแตละชั้นมีการใช

เครื่องจี้คอนกรีต (Vibrator) เพื่อทําใหกอนตัวอยางเกิดการอัดแนน 

3) ปาดผิวหนากอนตัวอยางใหเรียบ 
 

 
 

รูปที่ 5.27 คอนกรีตที่ไดจากการผสม 
 

 
 

รูปที่ 5.28 การเตรียมแบบหลอที่ใชสําหรับหลอกอนตวัอยางคอนกรีต 
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รูปที่ 5.29 การใชเครื่องจี้คอนกรีต (Vibrator) เพื่อทาํใหกอนตัวอยางแนนปราศจากชองวาง 
 

 
 

รูปที่ 5.30 การปาดเรียบผิวหนากอนตัวอยาง 
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รูปที่ 5.31 การถอดแบบหลอกอนตัวอยางคอนกรีต 
 

 
 

รูปที่ 5.32 การทําสัญลักษณกอนตัวอยางในแตละอัตราสวนผสม (Mix Design) 
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รูปที่ 5.33 การบมคอนกรีต 
 

ในการทดสอบกอนตัวอยางนั้นผิวดานบนของกอนตัวอยางรูปทรงกระบอกมักไม

เรียบทําใหผลการทดสอบผิดพลาดได ดังนั้นกอนการทดสอบตองทําการหุมหัว (Cap) กอน

ตัวอยางทั้งสองดานดวยกํามะถันเสียกอน  
 

 
 

รูปที่ 5.34 กอนตัวอยางรูปทรงกระบอกที่หุมหัว และไมหุมหัว (ที่มา: ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2543) 
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รูปที่ 5.35 การหุมหวั (Cap) กอนตวัอยางเพื่อใหผิวหนาเรียบกอนการทดสอบ 
 

 
 

รูปที่ 5.36 การนํากอนตัวอยางเขาเครื่องทดสอบเพื่อทดสอบกําลังอดัของคอนกรีต 
 

ผลที่ไดจากการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบ 

(Coarse Aggregate) แบบปกติ และกําลังอัดของคอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบ (Coarse 

Aggregate) ที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง พบวากําลังอัดของ

คอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) แบบปกติมีคาสูงกวากําลังอัดของ
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คอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีตที่

เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางดังแสดงในตารางที่ 5.17 
 

ตารางที่ 5.17 กําลังอัดของคอนกรีตที่ผสมแบบปกติ และกําลังอัดของคอนกรีตที่ผสมโดยใชมวล

รวมหยาบ (Coarse Aggregate) ที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีตที่เกิดจากการ

ร้ือถอนสิ่งกอสราง 
 

กําลงัอัดของกอนตัวอยาง 

เวลา กอนตัวอยางที่ อัตราสวนผสม 
D1 

(กก./ตร.ซม.) 

อัตราสวนผสม 
N1 

(กก./ตร.ซม.) 

1 169 195 

2 182 195 

3 156 182 
7 วัน 

 169* 191* 

1 182 221 

2 182 234 

3 195 234 
14 วัน 

 186* 230* 

1 240 260 

2 234 266 

3 240 260 
28 วัน 

 238* 262* 

1 266 286 

2 253 286 

3 260 292 
56 วัน 

 260* 288* 
 

หมายเหตุ: D1 คือ คอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบจากการบดยอยเศษคอนกรีต 

  N1 คือ คอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบทั่วไป 

  * คือ คาเฉลี่ยของกําลังรับแรงอัดของคอนกรีต 
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รูปที่ 5.37 แผนภูมิเปรียบเทยีบกําลงัอัดของคอนกรีตทัง้สองอัตราสวนผสม (Mix Design) 
 

จากตารางที่ 5.17 และรูปที่ 5.37 พบวาในดานของกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่

ผสมโดยใชมวลรวมหยาบจากการบดยอยเศษคอนกรีตนั้นมีกําลังรับแรงอัดที่ผานเกณฑที่

ออกแบบไวโดยมีกําลังรับแรงอัดต่ํากวาคอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบแบบปกติเล็กนอย 

เนื่องจากการทํากรณีศึกษาในสวนนี้ของงานวิจัยเปนการทําโดยใชเศษคอนกรีต

จากสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางเพียงแหงเดียว ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยการนํา

เศษคอนกรีตจากแหลงตางๆ โดยสถานที่ร้ือถอนสิ่งกอสรางเพิ่ม 4 หนวยงาน และเปรียบเทียบ

คาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต และกําลังอัดของ

คอนกรีตที่ผสมจากมวลรวมหยาบที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีต  
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ตารางที่ 5.18 คาใชจายในการยอยเศษคอนกรีตโดยใชแรงงานคนจากแหลงตางๆ 
 

 

กรณศีึกษา 

คอนกรีต
จาก

หนวยงาน
ที่ 1 

คอนกรีต
จาก

หนวยงาน
ที่ 2 

คอนกรีต
จาก

หนวยงาน
ที่ 3 

คอนกรีต
จาก

หนวยงาน
ที่ 4 

จํานวนคนงานที่ใช (คน) 4 4 4 4 4 

น้ําหนกัของเศษคอนกรีต 

(กิโลกรัม) 
 127 110 102 104 

เวลาที่ใชทุบยอยชวงแรก 

(นาที) 

 6 5 4 5 

อั ต ร า ผ ล ผ ลิ ต ช ว ง แ ร ก 

(กิโลกรัม/นาที) 
16.0 21.2 22.0 25.5 20.8 

คาใชจาย (บาท/ตัน)  79 76 65 80 

เฉลี่ย (บาท/ตัน) 104 75 

เวลาที่ใชทุบยอยชวงที่สอง 

(นาที) 
 112 90 93 88 

อัตราผลผลิตช วงที่ สอง

(กิโลกรัม/นาที) 
1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 

คาใชจาย (บาท/ตัน)  1,515 1,389 1,515 1,389 

คาใชจายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 1,684 1,452 

คาใชจายรวมในการบด

ยอย (บาท/ตัน) 
1,788 1,527 

 

หมายเหตุ:  อัตราคาแรงคนงาน 200 บาท/คน/วัน (คาแรงขั้นต่ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) 

  1 วันทํางาน 8 ชั่วโมง 
 

จากตารางที่ 5.18 พบวาอัตราผลผลิตที่ไดทั้งในการบดยอยชวงแรก และการบด

ยอยชวงที่สองมีคามากกวาที่ไดจากการทํากรณีศึกษาทําใหคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีต

ที่ไดจากการทดลองมีคามากกวาที่ไดจากการทํากรณีศึกษา และพบวาสาเหตุที่ทําใหอัตราผลผลิต 

(Productivity Rate) ในการบดยอยเศษคอนกรีตโดยใชแรงงานคนในการบดยอยมีความไม

แนนอนสูงถึงแมวาใชแรงงานชุดเดียวกันในการบดยอยก็ตามอาจมีสาเหตุมาจากการที่แรงงานมี
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การเรียนรูถึงวิธีการทํางานของแรงงานที่มาทําการทดลอง อีกทั้งกําลังของเศษคอนกรีตที่นํามา

ทดลองก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการทดลอง 
 

ตารางที่ 5.19 กําลังอัดของคอนกรีตจากการใชเศษคอนกรีตจากหนวยงานอื่นเปนมวลรวมหยาบ

โดยเปรียบเทียบกับการทําการทดลอง 
 

กําลงัอัดของคอนกรีตที่ 14 วัน (กก./ตร.ซม.) 
จากการทดลองโดย
ใชมวลรวมหยาบ
ผสมคอนกรตี 

กอนตัวอยาง 

หิน
กอสราง 

เศษ
คอนกรีต 

ใชเศษ
คอนกรีต
จาก

หนวยงาน
ที่ 1 

ใชเศษ
คอนกรีต
จาก

หนวยงาน
ที่ 2 

ใชเศษ
คอนกรีต
จาก

หนวยงาน
ที่ 3 

ใชเศษ
คอนกรีต
จาก

หนวยงาน
ที่ 4 

กอนตัวอยางที่ 1 253 182 143 208 

กอนตัวอยางที่ 2 234 175 182 214 

กอนตัวอยางที่ 3 

 

 

227 201 188 208 

คาเฉลี่ย 230 186 238 186 171 210 
 

หมายเหตุ: จากการออกแบบสวนผสมที่ 240 กก./ตร.ซม. ที่ 28 วัน 
 

จากตารางที่ 5.19 และรูปที่ 5.38 พบวากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 14 วัน

ของคอนกรีตที่ไดจากการใชคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนจากทั้ง 4 หนวยงาน และจากการทํา

กรณีศึกษามีคาใกลเคียงกัน ซึ่งมีคาใกลเคียงกับที่ออกแบบไว 

เนื่องจากการทดลองนี้ไมไดมีการทดสอบกําลังของเศษคอนกรีตที่ไดจากการรื้อ

ถอนซึ่งอาจมีผลตอกําลังของคอนกรีต ดังนั้นในการนําคอนกรีตซึ่งมีสวนผสมจากคอนกรีตทีไ่ดจาก

การรื้อถอนสิ่งกอสรางควรทําการทดสอบกําลังของคอนกรีตกอนนําไปบดยอยเพื่อผสมคอนกรีต

นอกจากนี้ในการนําคอนกรีตที่มีสวนผสมของมวลรวมหยาบจากเศษคอนกรีตที่ไดจากการรื้อถอน

ไปใชงานในเบื้องตนอาจนําไปใชในงานที่ตองการกําลังของคอนกรีตไมสูงโดยเฉพาะงานโครงสราง

ชั่วคราว เชน ใชเปนคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete) ลานคอนกรีตสําหรับเก็บวัสดุกอสราง เปน

ตน 
 



 127 

0

50

100

150

200

250

กําลังอัด (กก./
ตร.ซม.)

 
 

รูปที่ 5.38 แผนภูมิแสดงกําลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 14 วัน  

จากหนวยงานอื่นเปรียบเทียบกับการทดลอง 
 

5.2 การศึกษาการนําไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมาใชใหม 
 

 เนื่องจากคุณสมบัติของไมที่นํามาใชในงานกอสรางนั้นเปล่ียนแปลงตามสภาพภูมิ

ประเทศที่ตนไมเติบโต ดังนั้นคุณสมบัติของไมในประเทศไทย และในตางประเทศจึงมีความ

แตกตางกัน ซึ่งเปนเหตุผลที่งานวิจัยนี้ไดมีการทํากรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการใชไมกอสราง

ทั่วไป และไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง โดยทําการเปรียบเทียบกันทั้งในดานของคาใชจาย 

และดานคุณภาพของไมที่นํามาใชงาน ดังแสดงในรูปที่ 5.39 ซึ่งทางดานคาใชจายของไมเปนการ

เปรียบเทียบนั้นสามารถแบงออกเปนไมเนื้อแข็ง และไมเน้ือออนที่มีความยาวไมเกิน 5 เมตร และ

ไมที่มีความยาวเกินกวา 5 เมตร 
 

 5.2.1 ดานตนทุนคาใชจาย 
 

ในสวนนี้ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบราคาของไมกอสรางทั่วไปโดยเปรียบเทียบ

จากราคาจําหนายของไมเนื่องจากในการเปรียบเทียบคาใชจายของไมที่ไดจากการรื้อถอน

หิน เศษคอนกรีต

จากหนวยงานที่ 

1 

เศษคอนกรีต

จากหนวยงานที่ 

2 

เศษคอนกรีต

จากหนวยงานที่ 

3 

เศษคอนกรีต

จากหนวยงานที่ 

4 

เศษคอนกรีต

จากการทดลอง 
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สิ่งกอสรางนั้นมีขอจํากัดในการวิเคราะหของตนทุนเนื่องจากมีความไมแนนอนที่สูง ดังนั้นผูวิจัยจึง

ใชราคาจําหนายของไม โดยใชราคากลางของกระทรวงพาณิชยเปรียบเทียบกับ ราคาจําหนายไมที่

เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางจํานวน 5 รานคา เพื่อทําการเปรียบเทียบคาใชจายในสวนของวัสดุ

สําหรับการกอสราง โดยในการเปรียบเทียบนั้นแบงออกเปนไมเนื้อแข็ง และไมเนื้อออน ซึ่งในการ

เปรียบเทียบนั้นไมกอสรางความหนา 1 นิ้ว สามารถเปรียบเทียบกับไมเกาไดที่ขนาด 1 นิ้ว และ 1 

1/2 นิ้ว เนื่องจากในการจําหนายไมเกานั้นผูจําหนายอาจมีความจําเปนตองจําหนายไม 1 1/2 นิ้ว

ในราคาไม 1 นิ้ว เนื่องจากไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นในการนํากลับมาใชใหมตองทํา

การไสเพื่อแตงไมอีกครั้งหนึ่งทําใหความหนาของไมลดลงจากที่เปนอยู โดยผลการเปรียบเทียบไม

สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.20 ถึงตารางที่ 5.23 

จากตารางที่ 5.20 และตารางที่ 5.21 พบวาไมเนื้อแข็ง เชน ไมสักที่นํากลับมาใช

ใหมมีราคาถูกกวาไมสักทั่วไป เชนเดียวกันกับไมมะคาที่ไมที่นํากลับมาใชใหมมีราคาถูกกวาไม

มะคาทั่วไป เนื่องจากโดยทั่วไปไมมะคามีราคาสูงกวาไมแดงคอนขางมาก แตรานคาไมเกานั้น

จําหนายไมมะคาในราคาเดียวกันกับไมแดง และในสวนของไมเต็ง และไมแดงพบวาไมที่มีความ

หนา 1 นิ้ว ไมเกามีราคาเทากันหรือสูงกวาในขณะที่ไมที่มีความหนา 2 นิ้วมีราคาถูกกวา 

เนื่องมาจากไมที่มีความหนา 2 นิ้วนั้นสําหรับรานคาไมเกาเปนไมที่ขายไดคอนขางยากดังนั้น

เจาของมีความตองการใชงานนอยกวา 

จากตารางที่ 5.22 และตารางที่ 5.23 พบวาไมเนื้อออน เชน ไมยางที่นํากลับมาใช

ใหมมีราคาสูงกวาไมยางทั่วไปเนื่องจากไมยางซึ่งทั่วไปเปนไมยางจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก

ไมยางไทยในปจจุบันมีนอย ในขณะที่ไมที่รานคาไมเกาจําหนายนั้นเปนไมยางไทยที่ไดจากการรื้อ

ถอนส่ิงกอสราง เนื่องจากอาคารที่ทําการรื้อถอนนั้นเปนอาคารที่กอสรางมานานซึ่งเปนการ

กอสรางในชวงเวลาที่ไมยางไทยยังมีอยูมาก 
 

5.2.2 ดานคุณภาพไมที่นํามาใชงาน 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบดานคุณภาพของไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่

นํากลับมาใชใหมนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับไมกอสรางทั่วไปพบวามีขอดี และขอเสีย ดังนี้ 
ขอดี 
มีความอยูตัวไมแตกงาย เนื่องจากผานการรับน้ําหนักมาแลว ในขณะที่ความ

แข็งแรงก็ไมตางจากไมใหมมาก และโดยสวนมากมีราคาต่ํากวาไมใหม 
ขอเสยี 
อาจมีตําหนิ ขนาดความหนาของไมที่ลดลงจากขนาดปกติเนื่องจากไมที่นํา

กลับมาใชใหมนั้นตองผานการแตงผิวหนา ขาดการบํารุงรักษา 



 

 
 

รูปที่ 5.39 ขั้นตอนในการศึกษาเปรียบเทียบคาใชจาย และคุณภาพของไมใหม และไมที่ไดจากการรื้อถอน 

การนาํไมกลับมาใชใหม 

เปรียบเทยีบคุณภาพกับไมใหม เปรียบเทยีบคาใชจาย 

ไมใหม ไมจากการรื้อถอน ขอดี ขอเสีย 

ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อออน 
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ตารางที่ 5.20 ตารางเปรียบเทียบราคาไมเนื้อแข็งที่ความยาวไมเกิน 5 เมตร 
 

ราคาไมทีไ่ดจากการรื้อถอน (บาท/ลบ.ฟุต)* 
ประเภทไม ขนาดไม 

ราคาไมใหม 
(บาท/ลบ.ฟุต) รานคาที่ 1 รานคาที่ 2 รานคาที่ 3 รานคาที่ 4 รานคาที่ 5 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 1,455 1,155 79% - - - - - - - - 

ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว 1,850 1,300 70% - - - - - - - - 

ไมสัก 

ขนาด 2 นิ้ว x 12 นิ้ว 2,000 1,800 90% - - - - - - - - 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 720 720 100% - - 790 110% 720 100% - - 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 775 650 84% - - 705 91% - - - - 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 775 650 84% - - 650 84% - - - - 

ไมเต็ง 

ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว 775 675 87% - - 705 91% - - - - 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 975 - - 650 67% - - - - - - 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 850 650 76% - - - - - - - - 

ไมแดง 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 975 720 74% - - - - - - - - 

ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว 1,615 865 54% - - - - - - - - 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 1,615 1,010 63% 650 40% - - - - - - 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 1,810 650 36% - - - - - - - - 

ไมมะคา 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 1,810 720 40% - - - - - - - - 
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หมายเหตุ:  * % หมายถึง % ของราคาจําหนายของไมที่ไดจากการรื้อถอนเปรียบเทียบกับราคาจําหนายของไมกอสรางทั่วไป 



 

ตารางที่ 5.21 ตารางเปรียบเทียบราคาไมเนื้อแข็งที่ความยาวเกินกวา 5 เมตร 
 

ราคาไมทีไ่ดจากการรื้อถอน (บาท/ลบ.ฟุต)* 
ประเภทไม ขนาดไม 

ราคาไมใหม 
(บาท/ลบ.ฟุต) รานคาที่ 1 รานคาที่ 2 รานคาที่ 3 รานคาที่ 4 รานคาที่ 5 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว - 1,875 - - - - - - - - - 

ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว - 1,515 - - - - - - - - - 

ไมสัก 

ขนาด 2 นิ้ว x 12 นิ้ว - 3,600 - - - - - - - - - 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 800 865 108% - - 940 118% - - - - 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 885 760 86% - - 710 80% - - - - 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 885 720 81% - - 720 81% - - - - 

ไมเต็ง 

ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว 885 730 82% - - 760 86% - - - - 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 1,120 - - 795 71% - - - - - - 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 1,060 760 72% - - - - - - - - 

ไมแดง 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 1,060 790 75% - - - - - - - - 

ไมมะคา ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 2,485 790 32% - - - - - - - - 
หมายเหตุ:  * % หมายถึง % ของราคาจําหนายของไมที่ไดจากการรื้อถอนเปรียบเทียบกับราคาจําหนายของไมกอสรางทั่วไป 
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ตารางที่ 5.22 ตารางเปรียบเทียบราคาไมเนื้อออนที่ความยาวไมเกิน 5 เมตร 
 

ราคาไมทีไ่ดจากการรื้อถอน (บาท/ลบ.ฟุต)* 
ประเภทไม ขนาดไม 

ราคาไมใหม 
(บาท/ลบ.ฟุต) รานคาที่ 1 รานคาที่ 2 รานคาที่ 3 รานคาที่ 4 รานคาที่ 5 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 385 580 151% - - 650 169% 625 162% 720 187% 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 385 540 140% - - 540 140% - - 685 178% 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 320 480 150% - - 480 150% 480 150% 480 150% 

ไมยาง 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 355 540 152% - - - - - - - - 
หมายเหตุ:  * % หมายถึง % ของราคาจําหนายของไมที่ไดจากการรื้อถอนเปรียบเทียบกับราคาจําหนายของไมกอสรางทั่วไป 
 

ตารางที่ 5.23 ตารางเปรียบเทียบราคาไมเนื้อออนที่ความยาวเกินกวา 5 เมตร 
 

ราคาไมทีไ่ดจากการรื้อถอน (บาท/ลบ.ฟุต)* 
ประเภทไม ขนาดไม 

ราคาไมใหม 
(บาท/ลบ.ฟุต) รานคาที่ 1 รานคาที่ 2 รานคาที่ 3 รานคาที่ 4 รานคาที่ 5 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 425 720 169% - - 795 187% - - 820 193% 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 425 650 153% - - 650 153% - - 760 179% 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 350 670 191% - - 675 193% 675 193% 670 191% 

ไมยาง 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 390 650 167% - - - - - - - - 
หมายเหตุ:  * % หมายถึง % ของราคาจําหนายของไมที่ไดจากการรื้อถอนเปรียบเทียบกับราคาจําหนายของไมกอสรางทั่วไป 
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5.3 บทสรุป 
 

จากการทดลองนําเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมาทําเปนมวลรวมหยาบ

สําหรับผสมคอนกรีตนั้นพบวาหากใชแรงงานคนในการบดยอยอาจทําใหมีคาใชจายที่สูงกวาการ

ใชมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีตแบบปกติคอนขางมาก ดังนั้นหากมีการใชเครื่องจักรเขามา

ชวยในการบดยอยอาจทําใหคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตต่ํากวาตนทุนของหินที่นํามาใช

เปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต และผลจากการทดสอบกําลังรับแรงอัดของคอนกรตีพบวา

กําลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ผสมจากมวลรวมหยาบจากการบดยอยเศษคอนกรีตมีกําลังรับ

แรงอัดที่ต่ํากวาคอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีตแบบปกติเล็กนอยแต

ใกลเคียงกับที่ออกแบบไว และเนื่องจากการทดลองนี้ไมไดมีการทดสอบกําลังของเศษคอนกรีตที่

ไดจากการรื้อถอนซึ่งอาจมีผลตอกําลังของคอนกรีต ดังนั้นในการนําคอนกรีตซึ่งมีสวนผสมจาก

คอนกรีตที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางควรทําการทดสอบกําลังของคอนกรีตกอนนําไปบดยอย

เพื่อผสมคอนกรีตนอกจากนี้ในการนําคอนกรีตที่มีสวนผสมของมวลรวมหยาบเปนคอนกรีตที่ได

จากการรื้อถอนไปใชงานในเบื้องตนอาจนําไปใชในงานที่ตองการกําลังของคอนกรีตไมสูงโดย

เฉพาะงานโครงสรางชั่วคราว เชน ใชเปนคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete) ลานคอนกรีตสําหรับ

เก็บวัสดุกอสราง ในขณะที่การทํากรณีศึกษาการนําไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมาใชใหม

นั้นพบวาคาใชจายมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับประเภทไม ขนาดไม และความตองการไมที่มีอยู ซึ่ง

โดยทั่วไปราคาไมที่ไดจากการรื้อถอนที่นํากลับมาใชใหมอยูที่ประมาณ 80% ของไมกอสราง โดยที่

คุณภาพของไมเกาสามารถนํากลับมาใชงานใหมได 



บทที่ 6 
 

สรุปผลงานวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
6.1 สรุปผลงานวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

ในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางของ

ตางประเทศ เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทย

โดยทดลองใชวัสดุที่มีความเปนไปไดในการใชวิธีการจัดการวัสดุจากตางประเทศ ซึ่งผูรับเหมางาน

ร้ือถอนสิ่งกอสรางสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางใน

ประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากในประเทศไทยนั้นแนวทางการจัดการ

วัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้นมีอยูนอยเมื่อเปรียบเทียบกับในตางประเทศ 

 งานวิจัยนี้มีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยเริ่มจากศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการจําแนกประเภทของวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง วิธีการ

จัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง และแนวทางในการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางในตางประเทศ จากนั้นทาํการศึกษาวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

ที่มีในประเทศไทยในปจจุบันโดยการสํารวจวิธีการจัดการ โดยแบงเปนวัสดุประเภทตางๆ อันไดแก 

คอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ไม เปนตน จากนั้นนําแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิด

จากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่มีในประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับแนวทางที่มีในตางประเทศเพื่อให

ไดแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่แตกตางกัน จากนั้นนําแนวทางการ

จัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในตางประเทศเปนแนวทางเพื่อทดลองใชสําหรับ

ประเทศไทย  

โดยผลจากการศึกษาแนวทางการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศ

ไทยเปรียบเทียบกับในตางประเทศพบวาแนวทางการจัดการเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ไม 

และประตูและหนาตางมีแนวทางการจัดการที่คลายคลึงกัน ในขณะที่แนวทางการจัดการเศษ

คอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางมีแนวทางแตกตางกันโดยในตางประเทศมีการนําเศษ

คอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใชใหมเปนมวลรวมหยาบผสมคอนกรีต ซึ่งใน

ประเทศไทยยังไมมีการใชอยางแพรหลาย ดังนั้นจึงจัดทําการทดลองการนําเศษคอนกรีตที่เกิดจาก

การร้ือถอนสิ่งกอสรางบดยอยเปนมวลรวมหยาบผสมคอนกรีตเพื่อศึกษาดานตนทุนคาใชจายใน

การนํามาใชงานเมื่อใชวิธีการบดยอยแบบตางๆ ไดแก ใชแรงงานคน การบดยอยโดยสงโรงโมหิน 

และการบดยอยโดยเครื่องบดยอยขนาดเล็ก และศึกษากําลังของคอนกรีตเมื่อใชคอนกรีตที่เกิด
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จากการรื้อถอนเปนมวลรวมหยาบ นอกจากนี้ยังไดทํากรณีศึกษาการนําไมที่เกิดจากการรื้อถอน

สิ่งกอสรางกลับมาใชใหมโดยทําการเปรียบเทียบทางดานคาใชจาย และคุณภาพกับการใชไม

กอสรางปกติ โดยในการเปรียบเทียบทางดานคาใชจายนั้นเปรียบเทียบแยกประเภทระหวางไมเนื้อ

แข็ง และไมเนื้อออน อีกทั้งยังแบงตามขนาดความยาวของไม คือ ไมที่มีความยาวไมเกิน 5 เมตร 

และไมที่มีความยาวเกินกวา 5 เมตร 

 ผลจากการทดลองในการนําเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใชงาน

เปนมวลรวมหยาบผสมคอนกรีตนั้นในดานของคุณสมบัติทางดานกําลังรับแรงอัดพบวากําลังรับ

แรงอัดของคอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบแบบปกติมีคาสูงกวากําลังรับแรงอัดของคอนกรตีที่

ผสมโดยใชมวลรวมหยาบที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีตที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง

เล็กนอย โดยที่กําลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบทั้งสองประเภทสามารถ

บรรลุถึงคากําลังรับแรงอัดที่ออกแบบไวดังแสดงในตารางที่ 5.19 ในขณะที่การวิเคราะหทางดาน

คาใชจายมวลรวมหยาบที่ไดจากการบดยอยเศษคอนกรีตนั้นพบวามีคาใชจายสูงกวามวลรวม

หยาบแบบปกติในกรณีที่ใชแรงงานคนในการบดยอย แตเมื่อใชเครื่องยอยหินขนาดเล็กในการบด

ยอยสามารถทําใหคาใชจายลงต่ํากวาราคาจําหนายของมวลรวมหยาบแบบปกติ และในกรณีทีบ่ด

ยอยโดยการสงโรงโมหินพบวาในสวนของคาใชจายในการบดยอยเพียงอยางเดียวนั้นต่ํากวาราคา

จําหนายของมวลรวมหยาบแบบปกติแตการบดยอยโดยการสงโรงโมหินอาจมีคาใชจายในสวน

ของการขนยายเศษคอนกรีตเพื่อนําไปบดยอยซึ่งอาจไมคุมคาในการบดยอย 

 จากการทํากรณีศึกษาของการนําไมที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางนํากลับมาใชใหม

พบวาเมื่อทําการเปรียบเทียบราคาจําหนายของไมที่ไดจากการรื้อถอนที่นํากลับมาใชใหมและ

ราคาจําหนายของไมกอสรางทั่วไปของกระทรวงพาณชิย พบวาราคาของไมเนื้อแข็งที่นํากลับมาใช

ใหมมีราคาต่ํากวาไมกอสรางทั่วไปดังแสดงในตารางที่ 5.20 และตารางที่ 5.21 ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 

70 – 80% ในขณะที่ไมเนื้อออน คือ ไมยางที่นํากลับมาใชใหมนั้นมีราคาสูงกวาไมกอสรางทั่วไป

เนื่องจากไมยางที่จําหนายในปจจุบันเปนไมยางจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีความแข็งแรงนอยกวา

ไมที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางจึงเปนเหตุผลใหไมยางที่นํากลับมาใชใหมมีราคาสูงกวาไมยาง

ทั่วไปดังแสดงในตารางที่ 5.22 และตารางที่ 5.23 ในขณะที่ทางดานคุณภาพของไมที่ไดจากการรือ้

ถอนที่นํากลับมาใชใหมนั้นพบวามีขอดี คือ มีความคงตัวไมบิดงอ แตมีขอเสีย คือ ขนาดไมคงที่ 

ขาดการบํารุงรักษา และอาจมีตําหนิ 
 

6.2 ขอจํากัดงานวิจัย 
 

 ในการทดลองนําเศษคอนกรีตมาใชเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีต มีขอจํากัดใน

ดานคาใชจายในการทดลอง ดังนั้นในสวนของการคํานวณคาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีต 
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การบดยอยเศษคอนกรีตโดยใชเครื่องยอยหินขนาดเล็กเปนการวิเคราะหขอมูลจากตนทุนเบื้องตน

ของเครื่องจักรเทานั้น ดังนั้นอาจจําเปนตองวิเคราะหขอมูลจากการทดลองใชงานเครื่องจักรจริง 

นอกจากนี้การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตที่ผสมโดยใชมวลรวมหยาบจากการบดยอยเศษ

คอนกรีตมีการทดสอบเพียงกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตจากจํานวนตัวอยางจํานวนนอย ดังนั้น

ผลงานวิจัยนี้จึงเปนเพียงแนวทางเบื้องตนในการชวยผูรับเหมางานรื้อถอนสิ่งกอสรางตัดสินใจ

เลือกวิธีการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางเทานั้น ซึ่งในการประยุกตใชงานจริงใน

เบื้องตนควรใชกับงานที่ไมตองการกําลังของคอนกรีตมาก เชน ใชสําหรับคอนกรีตหยาบ หรืองาน

กอสรางงานชั่วคราว เชน ถนนชั่วคราวในหนวยงานกอสราง นอกจากนี้กอนใชงานเศษคอนกรีต

เพื่อใชเปนมวลรวมหยาบควรมีการทดสอบกําลังของเศษคอนกรีตกอนซึ่งควรสูงกวาคอนกรีตที่ได

ออกแบบกําลังไว 
 

6.3 ขอเสนอแนะของงานวิจัย 
 

 จากขอจํากัดตางๆ ของงานวิจัยดังที่ไดกลาวมาพบวาควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

คาใชจายในการบดยอยเศษคอนกรีตเพื่อใชเปนมวลรวมหยาบสําหรับผสมคอนกรีตโดยใช

เครื่องจักรเขามาชวยโดยทดลองใชงานจริง และควรทําการวิจัยคุณสมบัติของคอนกรีตที่ผสมโดย

ใชมวลรวมหยาบจากการบดยอยเศษคอนกรีตในดานอื่นๆ นอกจากกําลังรับแรงอัด เพื่อนําไป

ประกอบการพิจารณาการจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางตอไป นอกจากนี้ควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมในการจัดการวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางประเภทอื่นเพื่อใหไดวิธีการจัดการ

ที่หลากหลายมากขึ้น 



รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก. 

 

ขอมูลจากสถานที่รื้อถอนสิ่งกอสราง 
 

 



ตารางที่ ก.1 ลักษณะทั่วไปของหนวยงานที่ทําการเก็บขอมูล 
 

หนวยงาน ประเภทของอาคาร ขนาดของอาคาร ลักษณะของอาคาร วิธีการรื้อถอน ระยะเวลาในการรื้อถอน 

1 อาคารพาณิชย 4 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 1 เดือน 

2 โรงภาพยนตร 2 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 3 เดือน 

3 อาคารเรียน 5 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 1 เดือน 

4 รานอาหาร 3 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 3 เดือน 

5 อาคารเรียน 4 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 1 เดือน 

6 อาคารพาณิชย 2 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 1 เดือน 

7 อาคารเรียน 5 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 3 เดือน 

8 อาคารสํานักงาน 2 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 1 เดือน 

9 อาคารเรียน 2 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคน 3 เดือน 

10 อาคารเรียน 4 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 3 เดือน 

11 โรงภาพยนตร 3 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 1 เดือน 

12 อาคารสํานักงาน ชั้นเดียว อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 3 เดือน 

13 อาคารเรียน ชั้นเดียว อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 1 เดือน 

14 อุโบสถ ชั้นเดียว อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 2 เดือน 

15 บานพักอาศยั ชั้นเดียว อาคารไม แรงงานคน 14 วัน 
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ตารางที่ ก.1 ลักษณะทั่วไปของหนวยงานที่ทําการเก็บขอมูล (ตอ) 
 

หนวยงาน ประเภทของอาคาร ขนาดของอาคาร ลักษณะของอาคาร วิธีการรื้อถอน ระยะเวลาในการรื้อถอน 

16 อาคารเรียน 5 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 3 เดือน 

17 อาคารพาณิชย 2 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 1 เดือน 

18 อาคารพาณิชย 4 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 3 เดือน 

19 โรงแรม ชั้นเดียว อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคนและเครื่องจักร 1 เดือน 

20 อาคารพาณิชย 2 ชั้น อาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก แรงงานคน 1 เดือน 
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ตารางที่ ก.2 การจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางของหนวยงานกอสรางที่ไดทําการเกบ็ขอมูล 
 

ประเภทของวัสดุ 
หนวยงาน 

เศษคอนกรีต 
เหล็กเสริม
คอนกรีต 

เหล็กรูปพรรณ 
ไมโครงสราง

อาคาร 
ประตูและ
หนาตาง 

วัสดุมุงหลังคา 

1 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

2 ฝงกลบ รีไซเคิล นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม - - 

3 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

4 ฝงกลบ รีไซเคิล นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม - 

5 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

6 ฝงกลบ รีไซเคิล - นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม 

7 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

8 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

9 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

10 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

11 ฝงกลบ รีไซเคิล นํากลับมาใชใหม รีไซเคิล นํากลับมาใชใหม - 

12 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

13 ฝงกลบ รีไซเคิล - นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ ก.2 การจัดการวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางของหนวยงานกอสรางที่ไดทําการเกบ็ขอมูล (ตอ) 
 

ประเภทของวัสดุ 
หนวยงาน 

เศษคอนกรีต 
เหล็กเสริม
คอนกรีต 

เหล็กรูปพรรณ 
ไมโครงสราง

อาคาร 
ประตูและ
หนาตาง 

วัสดุมุงหลังคา 

14 ฝงกลบ รีไซเคิล - นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม 

15 - - - นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม 

16 ฝงกลบ รีไซเคิล นํากลับมาใชใหม - นํากลับมาใชใหม - 

17 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

18 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

19 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม - 

20 ฝงกลบ รีไซเคิล - - นํากลับมาใชใหม นํากลับมาใชใหม 
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ภาคผนวก ข. 

 

ขอมูลจากการสํารวจรานจําหนายไมจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง 
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ตารางที่ ข.1 ราคาไมกอสรางที่ผานการใชงานและถูกนํากลับมาใชใหมของรานคาที่ 1 
 

ประเภทไม ขนาดไม ราคา (บาท/
เมตร) 

ราคา (บาท/
ลบ.ฟ.) 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 160 1,155 

ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว 600 1,300 

ไมสัก 

ขนาด 2 นิ้ว x 12 นิ้ว 1,000 1,800 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 100 720 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 160 865 

ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว 300 1,300 

ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว 400 1,440 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 70 675 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว 100 720 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 6 นิ้ว 160 770 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 8 นิ้ว 240 865 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 120 650 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 180 650 

ไมตะเคียน 

ไมเต็ง 

ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว 250 675 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 140 1,010 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 260 1,405 

ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว 360 1,560 

ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว 400 1,440 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 80 770 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว 120 865 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 6 นิ้ว 200 960 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 8 นิ้ว 300 1,080 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 120 650 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 200 720 

ไมแดง 

ไมมะคา 

ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว 300 810 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 80 580 ไมยาง 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 100 540 
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ตารางที่ ข.1 ราคาไมกอสรางที่ผานการใชงานและถูกนํากลับมาใชใหมของรานคาที่ 1 (ตอ) 
 

ประเภทไม ขนาดไม ราคา (บาท/
เมตร) 

ราคา (บาท/
ลบ.ฟ.) 

ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว 140 605 

ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว 160 580 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 50 480 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว 80 575 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 6 นิ้ว 120 575 

ไมยาง 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 100 540 
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ตารางที่ ข.2 ราคาไมกอสรางที่ผานการใชงานและถูกนํากลับมาใชใหมของรานคาที่ 2 
 

ประเภทไม ขนาดไม ราคา (บาท/
เมตร) 

ราคา (บาท/
ลบ.ฟ.) 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 70 505 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 100 540 

ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว 120 520 

ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว 140 505 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 40 385 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว 60 430 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 6 นิ้ว 100 480 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 8 นิ้ว 140 505 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 90 490 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 120 430 

ไมตะเคียน 

ไมเต็ง 

ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว 160 430 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 90 650 ไมแดง 

ไมมะคา ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 160 865 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 60 430 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 80 430 

ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว 100 430 

ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว 120 430 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 30 290 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว 60 430 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 6 นิ้ว 80 385 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 8 นิ้ว 110 400 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 70 380 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 90 325 

ไมยาง 

ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว 120 325 
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ตารางที่ ข.3 ราคาไมกอสรางที่ผานการใชงานและถูกนํากลับมาใชใหมของรานคาที่ 3 
 

ประเภทไม ขนาดไม ราคา (บาท/
เมตร) 

ราคา (บาท/
ลบ.ฟ.) 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 110 790 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 130 700 

ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว 160 695 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 6 นิ้ว 150 720 

ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว 130 705 

ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว 180 650 

ไมตะเคียน 

ไมเต็ง 

ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว 260 705 

ไมแดง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 180 1,300 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 90 650 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 100 540 

ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว 130 565 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 50 480 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว 90 650 

ไมยาง 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 6 นิ้ว 130 625 
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ตารางที่ ข.4 ราคาไมกอสรางที่ผานการใชงานและถูกนํากลับมาใชใหมของรานคาที่ 4 
 

ประเภทไม ขนาดไม ราคา (บาท/
เมตร) 

ราคา (บาท/
ลบ.ฟ.) 

ขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว 120 690 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 150 720 

ขนาด 1 นิ้ว x 7 นิ้ว 170 700 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 240 865 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 70 670 

ไมเต็ง 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว 90 650 

ขนาด 1 นิ้ว x 5 นิ้ว 100 580 

ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว 130 625 

ขนาด 1 นิ้ว x 7 นิ้ว 150 620 

ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว 220 795 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว 50 480 

ไมยาง 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว 70 505 
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ตารางที่ ข.5 ราคาไมกอสรางที่ผานการใชงานและถูกนํากลับมาใชใหมของรานคาที่ 5 
 

ประเภทไม ขนาดไม ราคา (บาท/
เมตร) 

ราคา (บาท/
ลบ.ฟ.) 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว ยาว 3- 5 เมตร 50 480 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 3 นิ้ว ยาว 5 เมตรขึ้นไป 70 670 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว ยาว 3- 5 เมตร 90 650 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 4 นิ้ว ยาว 5 เมตรขึ้นไป 110 790 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 6 นิ้ว ยาว 3- 5 เมตร 150 720 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 6 นิ้ว ยาว 5 เมตรขึ้นไป 170 820 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 8 นิ้ว ยาว 3- 5 เมตร 190 685 

ไมยาง 

ขนาด 1 1/2 นิว้ x 8 นิ้ว ยาว 5 เมตรขึ้นไป 210 760 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

 นายธัชชัย จันทรรัชชกูล เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ที่กรุงเทพมหานคร 

สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากภาควิชาวิศวกรรม

โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2545 ศึกษาตอในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมกอสรางและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2547 
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