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1.1 ความเป ็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันความต้องการใช้พลาสติกมี!เริมาณสูงฃึน อันเนื่องจากการขับเคลื่อนทาง 

เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขืนเรํ่อยๆ จึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเพิ่มอัตราการผลิตเพื่อ 

ตอบสนองต ่อความต ้องการของผ ู้บ ัร ิโภค โดยเฉพาะอย ่างย ิ่งผล ิตภ ัณฑ ์พลาสต ิกท ี่ใช ้ใน 

ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้มีจำนวนขยะเพิ่มมากฃึนตามปรมาณการใช้งานของผู้บ'รโภค ซึ่งขยะ 

พลาสติกเหล่านีไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรย์ ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ซึ่งเป็นปัญหา 

ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเม■ริกา และ 

ญี่ป่น ได้การตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาขยะพลาสติกลง จึงได้มีการค้นคว้าวิจัย 

เกี่ยวคับพลาสติกชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกลง อีกทํ่งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 

พลาสติกชีวภาพลามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินท■ร็ย์ในธรรมชาติ ตังใÎ นจึงมีการนำพลาสติก 

ชีวภาพไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ทิเล์มคลุมดินสำหรับการเกษตร อุปกรณ์ 

ทางการแพทย์ ถุงขยะ ขวดนา ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร เป็นต้น

ทิเล์มพลาสติกได้รับความนิยมอย่างสูงในการนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑสำหรับ 

บรรจุอาหาร เนื่องมาจากสมบัติที่ดีหลายประการ อาทิเช่น มีความแข็งแรง นาหนักเบา ปรับแต่ง 

ความใสและลีได้ตามต้องการ สามารถปองกันสิ่งสกปรก ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้ และมี 

ต้นทุนการผลิตที่ตํ่า อย่างไรก็ตามพลาสติกโภคภัณฑ์แทบทุกชนิดในตลาดนั้นอังเคราะห์มาจาก 

ปีโตรเลียม ซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาติที่นาน ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก 

ปรมาณฃยะพลาสติกที่ผ ่านการใช้งานจำนวนมาก ด้วยเหตุน ั้จ ึงม ีความสนใจในการพัฒนา 

พลาสติกชีวภาพที่สามารถอังเคราะห์ได้จากทรัพยากรที่ลามารถสร้างขืนใหม่ทดแทนได้และยัง 

สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพอีกด้วย พลาสติกชีวภาพที่มีคักยภาพในเชิงพาณิชย์มากที่สุด คือ 

พอลิแล็กทิกนอ'ชิด แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าทิเล์มพอลิแล็กทิกแอชิดที่ขึนรูปด้วยกระบวนการเป่านั้น 

มีสมบัติที่ไม่เหมาะลมกับการใช้งาน
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ในงานวิจัยนี่จงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงสมบัติเชิงกลของชิเสํมพอลิแล็กทิกแอชิด 

โดยการเต'รียมเป็น'ชิ)ล์มพอลิเมอร์ผสม และชิ(ล์มโคเอ็กซ์ทรูชันด้วยการเป่าอัด‘รดร่วมกับพอลิเอ 

ทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น นอกจากนี่ยงมีแนวคิดในการปรับปรุงสมบัติการซึมผ่านของก๊าซ 

ออกซิเจนและไอนาด้วยการเติมมอนต์มอรลโลไนต์ เพี่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้เป็นบรรจุ 

กัณฑ์สำหรับอาหารมากยิ่งฃึน

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย

1. ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของชิเล์มพอลิแล็กทิกแอชิดที่ฃึนรูปด้วยวิธีการเป่าอัดรด 

โดยการเต่รยมเป็นพอลิเมอร์ผลมกับพอลิเอทิลีนและเต่รยมเป็นชิ)ล์มโคเอ็กทรูชัน

2. ปรับปรุงสมบัติเชิงกลและลมปติต้านการซึมผ่านของก๊าซและไอนาของชิเสํม 

พอลิแล็กทิกแอชิดโดยการใซมอนต์มอไ•ลโลไนต์ดัดแปรเป็นสารเติมแต่ง

1.3 ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้ร ับ

ได้ชิเล์มนาโนคอมพอสิตพอลิแล็กทิกแอชิด/พอลิเอทิลีนที่ม ีสมบัติเช ิงกลและ 

สมบัติทางกายภาพเหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นบรรจุกัณฑบรรจุอาหาร
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