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ในแต่ละปีประเทศไทยมีการผลิตแร่เชอ?คอน (zircon, ZrSi04) มากพอลมควร และมี 

แนวโ•นมที่จะผลิตมากขึ้น [1] เนื่องจากมีความต่องการแร่เชอร์คอนสูงขึ้น ทำใหราคาของแร่ขยับ 
ตัวสูงขึ้นตามไปด้วย แต่แท่ซอร์คอนที่ผลิตได้นี้กลับมีการใช้ภายในประเทศน้อยมาก ส่วนมาก

ผลิตเพื่อการส่งออกในลักษณะแร่ดิบ ทำให้ประเทศไทยต่องสูญเสียทรัพยากรแร่ชนิดนื่ไปอย่าง

น่าเสียดาย การใช้ประโยชน์จากแร่เชอร์คอนที่ลำยัญที่สุดคือ ใช้เป็นจัตฤดิบในการแปรรูป เป็น

เซอร'โคเนีย (zirconia, Z r02) ซ่ีงเป็นวั'ลดุท่ีมีความลำยัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เซรามิก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการผลิตเซอร์โคเนียอยู่ตัวและอยู่ตัวบางส่วน (partially stabilized 
zirconia) ทั้งนกาควิซาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการศึกษาและ
วิจัยผลิตเซอร'โคเมียจากแร่เซอร์คอน [2, 3] เป็นผลลำเร่จโดยวิธีการตกตะกอน ให้อยู่ในรูปของ

เชอร่โคนิลออกชีคลอไรด์ออกตะไฮเดรต (zirconyl oxychloride octahydrate, Zr0CI2’8H20) 
และเปล่ียนเป็นเซอรโคเมียในข้ึนสุดท้าย ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจีงได้มีงท่ีจะทำการเตรียมแคลเชีย
ลเตบิไลซ์เซอร์โคเมีย (calcia stabilized zirconia) โดยวิธีการตกตะกอนร่วม (coprecipitation) 
สำหรับการใช้เป็นตัวจัดออกซิเจน (oxygen sensor) ในการควบคุมบรรยากาศในเตาเผาเซรามีก 
หรือเตาหลอมโลหะ เป็นต้น โดยเร่ิมต้นจากเชอร่โคนิลออกชีคลอไรด'ออกตะไฮเดรต เพ่ือเป็น 
แนวทางหนึ่งในการประยุกต์ผลผลิตท่ีได้จากการแป?รูปของแร่เซอร์คอนให้เกิดประโยชน์ในด้าน 
อุตสาหกรรมเซรามิก

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเซตของการวิจัย

เพ่ือเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะซองลเตบิไลซ์เซอรโคเมีย โดยวิธีการตกตะกอนร่วม 
เพ่ือใช้เป็นตัวจัดออกซิเจน การวิจัยน้ีประกอบด้วยข้ึนตอนต่าง  ๆดังต่อไปน้ี

ศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมแคลเชียลเตบิไลซ์เซอร์โคเมีย โดยวิธีการตก- 
ตะกอนร่วม โดยจะใช้เชอร์โคนิลออกชีคลอไรต์ออ'กตะไฮเดรต นำมาทำปฏิกริยายับแคลเซียม-



คลอไรด์ (calcium chloride, CaCU) ใน'อัตราส่วนต่าง  ๆตรวจลอบลักษณะเฉพาะต่าง  ๆฃองนผ 
(powder) ท่ีเตรึยมได และช้ินงานพ่ีผ่านการอดข้ึนรูปและเผาผนึก (sinter)

1.3 ประโยชน์ทีคาดว่าจะไตรับ

ได้ แคลเซียลเตบไลชเซอรโคเนียลำหรับนาไปใช้เปึนตัววัดออกซเจน ในการควบคุม 
บรรยากาคในเตาเผาเซรามิกหริอเตาหลอมโลหะ
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