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บทคัดย่อ
จุฑาทิพย์ ฟิงกังวาลวงศ์: การสร้างไคตินัสเจลด้วยหมู่อีปอกซี และการเกิดไฮดรอกซี

อะพาไทต์ (Chitineous Gel via Epoxy Group Incorporation and its Hydroxyapatite 
Formation) อ. ท่ีปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย และ ศาสตราจารย์ ดร. เซอิจิ 
โทคุระ, 31 หน้า ISBN 974-17-2324-5

งานวิจัยนี้รายงานถึงการเตรียมอีปอกซี-ไคโตซานเจลกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ ในขัน
แรก ความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา และคุณสมบัติการละลายของไคโตซานถูกปรับปรุงโดยการ 
ติดหมู่พทาโลอิวกับสายโซ่ไคโตซาน หมู่อีปอกซีถูกนำเข้าที่หมู่แอลกอฮอล์ตำแหน่ง C-6 โดยการ 
ทำปฏิกิริยาอีพิคลอโรไฮดรินกับพทาโลอิวไคโตซาน การทำปฏิกิริยากับไฮดราซีนนั้น นอกจาก 
จะทำให ้หมู่ปกป้องพทาโลอิวถูกกำจัดแล้วยังเป็นการเปิดวงแหวนอีปอกซีด้วย ทำให้ได้ปฏิกิริยา 
การบ่มซ่ึงสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ด้วย FTTR หลังจากการกำจัดหมู่พทาโลอิวและปฏิกิริยาการ 
บ่ม การจุ่มแบบสลับในสารละลายแคลเซียมกับฟอสเฟทถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกิดไฮดรอก 
ซีอะพาไทต์ในโครงร่างอีปอกซี-ไคโตซาน สารไคตินัสเจลและไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ก่อตัวฃึน
ในโครงสร้าง ถูกตรวจวิเคราะห์ด้วย XRD, FTIR และ TGA
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: Epoxy-chitosan/ Hydroxyapatite/ Chitineous gel/ Alternate soaking

The preparation o f epoxy-chitosan gel with hydroxyapatite is reported. 
Initially, the reactivity and solubility o f chitosan is improved by conjugating 
phthaloyl groups with chitosan chains. The epoxy group is introduced to hydroxyl 
group at C-6 by reacting epichlorohydrin with A-phthaloyl-chitosan. The reaction 
with hydrazine will not only bring the dephthaloylation but also the ring opening of 
epoxy group to obtain the crosslinking as confirmed by FTIR. After 
dephthaloylation and crosslinking, the alternate soaking o f calcium with phosphate 
solution is applied to establish hydroxyapatite formation in the epoxy-chitosan 
matrix. Chitineous gel and its hydroxyapatite formation are characterized by XRD, 
FTIR, and TGA.
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