





	บทที่ 6 สรุปโครงการวิจัยและข้อเสนอแนะ
	6.1 ข้อสรุปผลของการออกแบบการทดลองเชิงสถิติวิศวกรรม���������������������������������������������������������
	6.2 ข้อสรุปอุณหภูมิผิวหน้าแม่พิมพ์และสภาวะการฉีดที่เหมาะสม�����������������������������������������������������������������
	6.3 ข้อสรุปอิทธิพลของอณหภูมิต่อคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นงาน������������������������������������������������������������������
	6.4  ประโยชน์ที่ได้จากโครงการและการประยุกต์ใช้�����������������������������������������������������
	6.5 ข้อเสนอแนะ���������������������


