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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมา 
 ในการวัดสมบัติของวัสดุโดยใชวิธีการแบบไมทําลายนั้น มีหลายวิธี สําหรับงานวทิยานิพนธ 
นี้จะ ใชคล่ืนเสียง ยานความถี่สูงหรือเปนที่รูจักกันในชือ่คล่ืน อัลตราโซนิก    ซ่ึงคล่ืนดังกลาวไดถูก 
นํามาใชงานหลายดาน เชน ดานการแพทย ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  และดานอุตสาหกรรม 
เปนตน 

ในงานวิทยานพินธนี้     มีเปาหมายพัฒนาผล           ตอจากงานวิทยานพินธ[1]ของ คุณปกรณ   
ปรีชาบูรณะ    ภาควิชาฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2547 ที่ไดใชคล่ืนอัลตราโซนิก ในการวดั
คาคงที่ยืดหยุน      (elastic constant)        ของวัสดุ         โดยใชอุปกรณรับสงในตวัเดียวกันที่เรียกวา 
แทรนสดิวเซอรไลนแบบโฟกัส(line-focus transducer) ที่สามารถทําใหเกิดคล่ืนเรยลีขึ้นบนผิววัสดุ 
แลววดัคาอัตราเร็วของคลื่นเรยลี อัตราเร็วของคลื่นตามยาวและสัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงาน
เพื่อใชคํานวณหาคาคงที่ยืดหยุนของวัสดุ  โดยแทรนสดวิเซอรไลนโฟกัสสรางจากแผนโพลิเมอรที่
เรียกวาฟลมพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด หรือ PVDF  ที่มีสมบัติยืดหยุนสงูสามารถโคงงอได เปนวัสดุ
ที่มีสมบัติเพียสโซอิเล็กทริก ซ่ึงแตเดิมนัน้แทรนสดวิเซอรทําจากซิงคออกไซด (ZnO) และตองมี
เลนสอคูสติกเพื่อโฟกัสคลื่น แตถาใชฟลมพอลิไวนิลิดนีฟลูออไรด หรือ PVDF ที่โคงงอไดทํา
หนาที่เปนเลนสรวมคล่ืน   ก็ไมตองใชเลนสอคูสติกทําใหประสิทธิภาพของสัญญาณที่วดัดีขึ้น โดย
จะทําการพัฒนาในสวนวงจรกําเนิดสัญญาณแกแทรนสดวิเซอร  และสวนการวดัขอมูลและพัฒนา 
เปนเครื่องมือวัดสําเร็จรูป ใหสะดวกกบัการใช 

 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 เพื่อพัฒนาระบบแทรนสดิวเซอรไลนโฟกัส (line-focus transducer)     สําหรับใชวัดคาคงที่ 
ยืดหยุนของวสัดุ  ในสวนของสัญญาณไฟฟาที่ปอนแกหัววัด วิธีการวัด การคํานวณขอมูลโดยใช
โปรแกรม  

 
 

   



 

บทที่  2 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
2.1 สมบัติความยืดหยุนของของแข็ง  (elastic  properties  in  solid) 

 
 ความยืดหยุนเปนสมบัติหนึ่งของวัสดุ  เมื่อมีแรงภายนอกมากระทําจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางยืดหยุนในขอบเขต  เมื่อไมมีความเครียด  ความเคนที่เกิดจะกลับคืนสภาพเดิม
ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดในวัสดุบางชนิดแปรผันแบบเชิงเสน แตบางชนิด
ไมเปนเชิงเสน  ขึ้นกับโครงสรางพันธะอะตอมของวัสดุ  วัสดุที่มีความยืดหยุนความเครียดจะเปน
สัดสวนโดยตรงกับความเคนและเปนไปตามกฎของฮุค  (Hooke’s  law) ถาความเครียดที่เกิดไมเกิน
ขอบเขตยืดหยุนคือในชวงความเครียดนอยๆ  เมื่อความเครียดมากเกินชวงไมแปรแบบเชิงเสนกฎ
ของฮุคไมเปนจริง  กฎของฮุค ในขอบเขตยืดหยุนคือ 

 
                                     T   =  CS                                                                    (2.1) 
 
เมื่อ T  คือ  คาความเคน (stress)    
 S  คือ  คาความเครียด (strain)   
 C  คือ  คาคงที่ความแข็ง  (stiffness  constant) 

 2.1.1ความเคน ( stress)   คือ  แรงตอพื้นที่ที่กระทําบนวัสดุ  ซ่ึงจะมีทั้งที่มีทิศ 
ตั้งฉากกับพื้นที่ผิว  และมีทิศขนานไปกับพื้นที่ผิวของวัสดุ  พิจารณารูปที่  2.1  แรง Fdv  กระทําบน
พื้นที่เล็กๆ  dAx  =  dydz  ของวัสดุ  สามารถที่จะแตกแรงออกเปนแรงยอย  dFx  dFy และ  dFZ   ใน
ทิศ  x  y  และ  z  ตามลําดับ  ดังนี้  
 
                                           Fdv  =   dFx x)  +  dFy ŷ   +  dFZ ẑ   
 
 ดังนั้นเราจะหาความเคนในทิศ  X  ที่สัมพันธกับสวนประกอบของแรงที่กระทําบน
วัสดุไดเปน 
 
                   xTv  =  Txx x)  +  Tyx ŷ   +  Tzx ẑ                                               
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  เมื่อ  Txx  =  
x
x

dA
dF ,  Tyx  =  

x

y
dA
dF

,  Tzx  =  
x
z

dA
dF  

 
ตัวหอยตัวแรก  แทนทิศทางของความเคน  สวนตัวหอยตัวที่สองแทนทิศทางที่ตั้งฉากกับพื้นที่ผิวที่
ความเคนกระทํา  เชน  Tyx  เปนความเคนในทิศ  y  กระทําบนพื้นที่  dydz ที่ตั้งฉากกับแกน  X   ใน
ทํานองเดียวกันเราสามารถหาความเคนที่กระทํากับอีก  2  ดานที่เหลือคือ  dAy   =  dxdz  และ  
 dAz =  dxdy  ไดเปน  Txy  Tyy  Tzy  และ  Txz  Tyz  Tzz   ตามลําดับ  และสามารถเขียนความเคนในทิศ  y  
และทิศ Z  คือ yTv zTv   ตามลําดับ  ไดเปน 
                     yTv  =  Txy X̂  +  Tyy ŷ   +  Tzy ẑ  

 เมื่อ  Txy  =  
y
x

dA
dF ,  Tyy  =  

ydA
dFy ,  Tzy  =  

ydA
dFz  

        zTv  =  Txz X̂  +  Tyz ŷ   +  Tzz ẑ  
 

เมื่อ  Txz  =  
zdA

dFx ,  Tyz  =  
z

dA
dFy ,  Tzz  =  

z
dA
dFz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     รูปที่  2.1  แรง Fdv  กระทําบนพื้นที่ผิวดานที่ต้ังฉากกับแกน X  ของวัสดุเล็กๆ  รูปทรงลูกบาศก [2]  
  
 

y

dz

dy

dx
z

zdF

xdF

ydF
Fdr

x
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ดังนั้นเราจะเห็นวาสวนประกอบของความเคนจะมีอยูทั้งหมด  9  ตัว  และสามารถเขียนในรูป 
เทนเซอรอันดับ  2 ไดเปน 

   [ ]
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

zzyzxz

zyyyxy

zxyxxx

ij
TTT
TTT
TTT

T  (2.2) 

 
เมื่อ  i   =   x  y  z  แทนทิศทางของความเคน 
        j   =   x  y  z  แทนทิศที่ตั้งฉากกับพื้นที่ผิวที่ความเคนกระทํา 
 กรณีที่  i  =  j  ถา  Tij >  0  จะไดวา  Tij  เปนความเคนดึง  (extentional  stress)  คือ  
ความเคนที่ดึงวัสดุใหมีขนาดยาวขึ้นดังแสดงในรูป  2.2  (ก)  หรือถา  Tij <  0    จะไดวา  Tij  เปน
ความเคนกด (compressional  stress)   คือ  ความเคนที่กดวัตถุใหมีขนาดหดสั้นลง  ดังแสดงในรูป  
2.2  (ข)  ซ่ึงจะมีอยูทั้งหมด  3  ตัวคือ  Txx  Tyy   และ  Tzz  และกรณีที่  i  ≠  j   จะได  Tij  เปนความ
เคนเฉือน (Shear  Stress)  คือ  ความเคนที่ทําใหรูปรางของวัสดุเบี้ยวไปจากรูปรางเดิม  จะมีอยู
ทั้งหมด  6  ตัว คือ Txy  Txz  Tyx  Tyz  Tzx  Tzy  ตัวอยางของความเคนเฉือน  Txy  แสดงไวในรูป  2.2  
(ค) 
 
  (ก) 
   
 
 
 
 
  (ข) 
 
 
 
                             (ค) 
 
 
 รูปที่  2.2  ความเคนแบบตางๆ   (ก)  ความเคนดึง  (ข)  ความเคนกด (ค)  ความเคนเฉือน[2] 

0Txx >

xxxdAT− xxxdAT

x

y

0Tyy<

yyydAT−
x

y

yyydAT

yxydAT−
x

y

yxydATC B

A0



5 

 ในที่นี้ความเคนที่เราพิจารณามีสมบัติสมมาตร  (symmetry)  จะไดวา  Tij  =  Tji  
ดังนั้น  เทนเซอรความเคนในสมการที่  (2.2)  จะเหลือสมาชิกเพียง  6  ตัวที่เปนอิสระตอกัน เพื่อ
ความสะดวก  เราจะกําหนดสัญลักษณของเทนเซอรความเคนใหม  โดยลดตัวหอยจาก  2  ตัวเหลือ
เพียงตัวเดียว  ดังตารางที่  2.1  จะไดเทนเซอรความเคนใหม  [T1]  เปนดังนี้ 
 

   
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

345

426

561

zzyzxz

zyyyxy

zxyxxx

TTT
TTT
TTT

TTT
TTT
TTT

 

 
หรือจะลดรูปจากเทนเซอรอันดับ  2  ใหเหลือเปนเวกเตอรหลัก  (column  vector)  ไดดังนี้ 
 

   [ ]

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

6

5

4

3

2

1

1

T
T
T
T
T
T

T  

  
 ตารางที่  2.1  การลดตัวหอยจาก 2  ตัวเหลือ  1  ตัว  สําหรับเทนเซอรความเคนที่มีสมบัติสมมาตร 

ij หรือ  kl I  หรือ  J 
xx 
yy 
zz 

yz = zy 
xz = zx 
xy = yx 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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  2.1.2 ความเครียด  (strain)  คือ  การที่วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหรือรูปราง
หรือเปลี่ยนแปลงทั้งรูปรางและปริมาตรเมื่อถูกความเคนมากระทํา  แบงไดเปน 
   1. ความเครียดอัดทั้งปริมาตร  (bulk  compressional  strain)  คือ  ความเครียด
ที่เกิดจากความเคน กระทํากับวัสดุทั้ง 3 ดานแลววัสดุเปลี่ยนแปลงปริมาตร 
   2. ความเครียดตามยาว  (longitudinal  strain)  คือ  ความเครียดที่เกิดจากความ
เคนดึงหรือกด  แลวทําใหวัสดุเปลี่ยนแปลงความยาว 
   3. ความเครียดเฉือน  (shear  strain)  คือ  ความเครียดที่เกิดจากความเคน
เฉือน แลวทําใหผิวหนาทั้งสองดานของวัสดุที่ขนานกันถูกบิดใหเล่ือนนอกจากกัน 
 
 ตอไปเราจะหาความเครียดที่เกิดในวัสดุโดยใชรูปที่  2.3 พิจารณาการเลื่อนของจุด  P  
หลังจากไดรับความเคนไปที่จุด  P′   ซ่ึงเปนการเปลี่ยนตําแหนงจาก  ẑzŷyx̂xrp ++=v   ไปที่  

ẑzŷyx̂xrp ′+′+′=′
v  ซ่ึง  zyxzyx uuuและuzzuyyuxx +=′+=′+=′  คือ  
ระยะกระจัดในทิศ  x  y  z  ตามลําดับ  จากนั้นพิจารณาจุด  Q  ที่อยูติดกับจุด  P  ที่ตําแหนง  

ẑ)dzz(ŷ)dyy(x̂)dxx(rQ +++++=v วาเปลี่ยนไปอยางไรหลังจากไดรับความเคนแลว  
จากรูป Q จะเปลี่ยนไปอยูที่จุด Q′  ที่ตําแหนง  ẑ)zdz(ŷ)ydy(x̂)xdx(rQ ′+′+′+′+′+′=′

v  
ซ่ึง  zyx dudzzddudyyddudxxd +=′+=′+=′   จะไดวา  dux  duy  duz  ก็คือ  ระยะที่วัสดุ
เปลี่ยนขนาดไปตามแกน  x  y  และ  z  ตามลําดับ  ซ่ึงถา  dx  dy  และ  dz  เล็กมาก ๆ   เราจะได 
 

   dz
z

udy
y

udx
x

udu xxx
x ∂

∂
+

∂
∂

+
∂
∂

=  

   dz
z

u
dy

y
u

dx
x

u
du yyy

y ∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=  (2.3) 

   dz
z

udy
y

udx
x

udu zzz
z ∂

∂
+

∂
∂

+
∂
∂

=  

 
จากสมการที่   ( 2 . 3 )   จะไดป ริมาณ   9   ตัวที่ เ กี่ ย วของกับ เทนเซอรความ เครี ยด  คือ  

y
u,

x
u,

z
u

,
x
u

,
z
u,

y
u,

z
u,

y
u

,
x
u zzyyxxzyx

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂   ซ่ึง  3  ตัวแรกเปนความเครียดตามยาวที่

ขนานกับแกน x   y และ  z  ตามลําดับ  เขียนสัญลักษณไดเปน 
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z
uS

y
u

S

x
uS

z
zz

y
yy

x
xx

∂
∂

=

∂
∂

=

∂
∂

=

 

 
                                                    y      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                          x 
                         z 
                                
 
 รูปที่  2.3  การเลื่อนตําแหนงของจุดในเนื้อวัสดุ  หลังจากไดรับความเคน [2] 

 
 รูปที่  2.4  ความเครียดเฉือน  

x
u

y
uS yx

xy ∂
∂

+
∂
∂

=   ที่เกิดขึ้น  โดยเสนประแสดงรูปรางเดิม

กอนไดรับความเคนเฉือน  [2] 

P
Q

P′
Q′

r
r′

ixO

ii dxx +

ix′

ii xdx ′+′
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สวน  6  ตัวท่ีเหลือเปนความเครียดเฉือน  สามารถอธิบายความหมายโดยพิจารณาจากรูปที่  2.4  
ส่ีเหล่ียมผืนผา  ABCD  เปลี่ยนไปเปนรูปส่ีเหล่ียมดานขนาน  หลังจากไดรับความเคนโดยมุม
ระหวางดาน  AB   กับดาน  AD   เปล่ียนจาก  

2
π  ไปเปน  α   ดังนั้นคาของมุมที่เปล่ียนไปจะ

เทากับ 
 
   212

αααπ
+=−  (2.4) 

 
เมื่อคา  1α  และ  2α   เปนมุมที่เล็กมาก ๆ  เราสามารถประมาณคา  1α  และ  2α     ไดเปน 
 

   
y

u
dy

dy
y

u

tan x
x

11 ∂
∂

=∂
∂

=α≈α  

และ   
x

u
dx

dx
x

u

tan y
y

22 ∂
∂

=∂
∂

=α≈α  

 
แทนคา  1α  และ  2α     ลงในสมการที่  (2.4)  จะได 
 

   xy
yx

21 S
x

u
y

u
=

∂
∂

+
∂
∂

=α+α  (2.5) 

 
ซ่ึง  Sxy  ก็คือ  คาความเครียดเฉือนที่เกิดบนระนาบ  xy 
ในทํานองเดียวกันกับ  Sxy  เราสามารถหาความเครียดเฉือนตัวอ่ืน  ๆ  ไดเปน 
 

   
y

u
z

u
S zy

yz ∂
∂

+
∂
∂

=  (2.6) 

   
x

u
z

uS zx
xz ∂

∂
+

∂
∂

=  (2.7) 
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y

u
x

u
S xy

yx ∂
∂

+
∂
∂

=  (2.8) 

   
z

u
y

uS yz
zy ∂

∂
+

∂
∂

=  (2.9) 

   
z

u
x

uS xz
zx ∂

∂
+

∂
∂

=  (2.9) 

 
จะเห็นไดวา  Sxy  =  Syx ,  Sxz =  Szx  และ  Syz  =  Szy  สรุปไดวาเทนเซอรความเครียดมีสมบัติ
สมมาตรกลาวคือ 
 
   Sij  =  Sji 
 
ดังนั้นสมาชิกของเทนเซอรความเครียดทั้งหมด  9  ตัวจะลดลงเหลือ  6  ตัวที่อิสระกัน  จึงเขียนเทน
เซอรความเครียดไดดังนี้ 
 

   [ ]
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

zzyzxz

zyyyxy

zxyxxx

ij
SSS
SSS
SSS

S  

 หรือจะใชตัวหอยเพียงตัวเดียวโดยลดจาก  ตัวหอย  ij  เหลือเพียงตัวหอย  I  ตัวเดียว  
และเขียนใหอยูในรูปเวกเตอรคอลัมนไดเปน 
 

   [ ] [ ]I

6

5

4

3

2

1

xy

xz

yz

zz

yy

xx

ij S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S =

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=  (2.11) 

 
เมื่อรวมสมการที่  (2.6)  ถึง  (2.11)  เขาดวยกันเราจะได 
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   [ ]
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

z

y

x

6

5

4

3

2

1

I
u
u
u

0
xy

x
0

z

yz
0

z
00

0
y

0

00
x

S
S
S
S
S
S

S  (2.12) 

 
จากสมการที่  (1)  เขียนใหอยูในรูปเทนเซอรไดเปน 
 
   TI  =  Ci jSJ (2.13) 
 
เมื่อ  I,J  =  1,  2,  3,  4,  5  และ  6 
และ  CIJ  คือ  คาคงที่ความแข็งเปนเมเตริกซ  6x6  มีสมาชิกทั้งหมด  36  ตัว แต  CIJ  มีลักษณะ
สมมาตรกลาวคือ  CI J  =  CI J  ทําใหเหลือสมาชิกที่อิสระตอกัน  21  ตัว  ดังนี้ 
 

   

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

665664632616

565554532515

464544432414

363534332313

262524232212

161514131211

IJ

CCCCCC
CCCCCC
CCCCCC
CCCCCC
CCCCCC
CCCCCC

C  

 
 จากสมบัติความเปนไอโซโทรปก  (isotropic)  ของวัสดุ  คือ  ปริมาณทางฟสิกสจะไม
ขึ้นอยูกับทิศทาง ทําใหคาคงที่ความแข็งในแตละทิศทาง x   y    และ  z   จะเทากัน  ดังนั้นเรา
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สามารถเขียนคาคงที่ความแข็ง  CIJ  โดยใชตัวแปรเพียง  2  ตัวไดแก  λ   และ  µ   ซ่ึงเรียกวา  
คาคงที่ของลาเม  ( eLam ′ constant)    ไดเปน 
 
   )(CC jkiljlikklijijklIJ δδ+δδµ+δλδ==  (2.14) 
 
เมื่อ  ijδ   คือ  Kronector  delta  มีสมบัติคือ 
 

   
⎩
⎨
⎧

=
≠

=δ ji,1
ji,0

ij  

 
จากตารางที่  1  และสมการที่  (2.14)  จะไดวา 
 

   
)CC(

2
1CCC

CCC,2CCC

1211665544

132312332211

−=µ===

λ===µ+λ===
 

 
สวนคา  CIJ  ตัวอ่ืน  ๆ  จะเปนศูนยหมด  ดังนั้นสําหรับของแข็งที่เปนไอโซไทรปก  คาคงที่ความ
แข็งสามารถเขียนใหอยูในรูปของคาคงที่ของลาเมไดเปน 
 

   

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

µ
µ

µ
µ+λλλ

λµ+λλ
λλµ+λ

=

00000
00000
00000
0002
0002
0002

CIJ  

 
 เมื่อแทนคา CIJ  แตละตัวลงในสมการที่  (2.13)  เราจะได 
 
   332211 S2T,S2T,S2T µ+∆λ=µ+∆λ=µ+∆λ=  
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    665s44 ST,ST,ST µ=µ=µ=  (2.15) 
 
เมื่อ   ∆   =  S1  +  S2  +  S3   
 
จะเห็นไดวาคาคงที่ของลาเม  2  ตัว  คือ  λ   และ  µ   สามารถใชนิยามสมบัติความยืดหยุนของ
วัสดุไดอยางสมบูรณ  แตในทางปฏิบัติคาสมบัติความยืดหยุนที่นิยมใชในการทดสอบสมบัติทาง
ฟสิกสของวัสดุ  จะมีอยู  4  คา  คือ 

1. คามอดูลัสของยัง  (Young’s  Modulus)  ใชสัญลักษณเปน  E 
2. อัตราสวนของปวสซอง  (Poisson’s  ratio)  ใชสัญลักษณเปน υ 
3. คามอดูลัสเชิงปริมาตร  (bulk  modulus)  ใชสัญลักษณเปน  K 
4. คามอดูลัสเฉือน  (shear  modulus)  ใชสัญลักษณเปน  G 

เพราะทั้ง  4  คาสามารถแทนความหมายทางฟสิกสไดดีกวา 
 
 2.1.3 คาคงที่ยืดหยุน  (elastic  constant) 
  1. คามอดูลัสของยัง  คือ  อัตราสวนของ  ความเคนตามยาวตอความเครียด
ตามยาวเมื่อวัสดุถูกความเคนกระทําที่ปลายทั้งสองดานอยางสม่ําเสมอ  และพื้นที่ดานขางมีอิสระไม
ถูกยึดไวและไมมีความเคนกระทําในทิศ  y  และ  z  เลย  จากสมการที่  (2.15)  จะไดวา 
 
   )SS(S)2(S2T 32111 +λ+µ+λ=µ+∆λ=  
   )SS(S)2(S20 3122 +λ+µ+λ=µ+∆λ=  
   )SS(S)2(S20 2133 +λ+µ+λ=µ+∆λ=  
 
แกสมการหาคา  S1,  S2  และ  S3  ไดเปน 
 

   11 T
)23(

S
µ+λµ

µ+λ
=   และ  132 T

)23(3
SS

µ+λµ
λ

−==  (2.16) 

 
และจากนิยามคามอดูลัสของยังจะได 
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µ+λ
µ+λµ

==
)23(

S
TE

1
1  (2.17) 

 
  2. อัตราสวนของปวสซอง  คือ  อัตราสวนระหวางระยะดานกวาง  ตอระยะดาน
ยาวท่ีเปล่ียนแปลง เมื่อไดรับความเคน 
  จากสมการที่  (2.16)  จะไดอัตราสวนของปวสซองเปนดังนี้ 
 

   
)(2S

S
S
S

1
3

1
2

µ+λ
λ

=−=−=υ  (2.18) 

 
  3. คามอดูลัสเชิงปริมาตร  คือ  อัตราสวนระหวาง ความดันท่ีใหกับปริมาตรของ
วัตถุท่ีเปล่ียนแปลง เมื่อวัสดุนั้นไดรับความเคนที่กดลงอยางสม่ําเสมอ 
  เมื่อใหความเคน  T1  =  T2  =  T3  กดลงทุกดาน  (วัสดุไดรับความดัน)  ทําให
ปริมาตรของวัสดุลดลง  จากสมการที่  (2.15)  ถาให  T1  =  T2 = T3 = -T  และ  T4  =  T5  =  T6  =  0  
จะได 

   S1  =  S2  =  S3  =  
µ+λ

−
23

T  

 
เมื่อ ∆   =  S1  +  S2  +  S3  คือปริมาตรที่เปล่ียนไปของวัสดุ จะได 
                                                                                                                                                               
                                        µ

3
2T-K +=

∆
= λ                                                                          (2.19) 

 
  4. คามอดูลัสเฉือน  คือ  อัตราสวนระหวางความเคนเฉือนตอความเครียดเฉือน
จากสมการที่  (2.15)  จะได 
 

   µ====
6
6

5
5

4
4

S
T

S
T

S
TG  (2.20) 

 
 
 



14 

 2.1.4 คล่ืนเสียงในเนื้อของแข็ง  (bulk  wave  in  solids) 
   - สมการการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงในของแข็ง 
    ในการหาสมการเคลื่อนที่สําหรับตัวกลางยืดหยุน  เราจะพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงของความเคนที่ผานจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่งของวัสดุรูปทรงสี่เหล่ียมเล็ก  ๆ  ท่ีมี
ดานขนานกันดังรูปที่  2.5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 รูปที่  2.5  ความเคนกระทําบนรูปทรงสี่เหลี่ยมดานขนาดเล็ก  ๆ [3] 
 
  ความเคนจะเปลี่ยนคาไป  เมื่อคล่ืนเคลื่อนที่ผานไปอีกดานหนึ่งของรูปทรง
ส่ีเหล่ียม  ในการหาคาแรงที่กระทําบนจุดศูนยกลางของผิวแตละดาน  เราจะนําคาความเคนคูณดวย
พ้ืนท่ีผิวของดานนั้น  ๆ  สังเกตไดจากรูป  จะมีแรงอยู  6  คาที่กระทําบนดานแตละดานที่ขนานกัน  
ถาเราพิจารณาผลของแรงที่กระทําในทิศ  X  จะได 
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dxdydz

z
T

y
T

x
T

dxdyTdxdydz
z

T
T

dxdzTdxdzdy
y

T
TdydzTdydzdx

x
T

TF

xyxx
xz

xz
xz

xy
xy

xyxx
xx

xxx

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

=−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂
∂

++

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
++−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂
∂

+=

 

 
จากกฎการเคลื่อนที่ขอท่ี  2  ของนิวตัน เราจะไดวา 
 

   ( ) 2t
xu2

ρdxdydzdxdydz
z
xzT

y
xyT

x
xxT

∂

∂
=⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂  

 
เมื่อ ρ   คือ  ความหนาแนนของวัสดุ 

  uX คือ  ระยะการขจัดในทิศ  X 
 
ดังนั้นจะได 
    

   2
x

2
xzxyxx

t
u

z
T

y
T

x
T

∂
∂

ρ=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂  (2.21) 

 
ในทํานองเดียวกัน  เราจะหาสมการการเคลื่อนที่ในทิศ  y  และ  z  ไดเปน 
 

   2
y

2
yzyyyx

t
u

z
T

y
T

x
T

∂

∂
ρ=

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

 (2.22) 

   2
z

2
zzzyzx

t
u

z
T

y
T

x
T

∂
∂

ρ=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂  (2.23) 

 
เมื่อ  uy  และ  uZ  คือ  ระยะกระจัดในทิศทาง  y  และ  z  ตามลําดับ 
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จากนั้นเราจะเขียนสมการการเคลื่อนที่ใหอยูในรูปของคาคงที่  λ   และ  µ  โดยใชสมการที่  (2.15)  
แทนคาในสมการที่  (2.21)  จะได 
 

   ( ) 2

2

561 t
uρµS

z
)µS(

y
)µS2λ(

x ∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

++∆
∂
∂ x  (2.24) 

 
และจากสมการที่  (2.12) 
 

   
y

u
x

u
S,

x
u

z
S,

x
S xy

6
zx

5
x

1 ∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

+
∂
µ∂

=
∂
µ∂

=  

 
แทนคาลงในสมการที่  (2.24)  จะไดสมการการเคลื่อนที่ในทิศ  X  คือ 
 

   2
x

2
x

2
t
u

x
)(

∂
∂

ρ=µ∇µ+
∂
∆∂

µ+λ  (2.25) 

 

เมื่อ    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=∇ 2
2

2
2

2
2

2
zyx

 

 
ในทํานองเดียวกันเราจะไดสมการการเคลื่อนที่ในทิศ  y  และ  z  คือ 
 

   ( ) y
2

2
y

2
u

yt
∇µ+

∂
∆∂

µ+λ=
∂

µ∂
ρ  (2.26) 

   ( ) z
2

2
z

2
u

zt
∇µ+

∂
∆∂

µ+λ=
∂
µ∂

ρ  (2.27) 

 
 
 จากสมการการเคลื่อนที่ท่ีได  เราจะมาพิจารณาลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาค
ตัวกลางเมื่อคล่ืนเคลื่อนที่ผาน  โดยสมมติคล่ืนระนาบ (plane  wave)  เคล่ือนที่ในตัวกลางในทิศ  X  
อัตราเร็วในการเคลื่อนที่เปน  V  ดังนั้น  ระยะการกระจัดของอนุภาคตัวกลางในทิศ  x  y  และ  z  
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คือ  ux  uy  และ  uz  ตามลําดับ  จะเปนฟงกชันของตัวแปร  ψ   =  x  -  vt ท่ีข้ึนกับ  x  และ  t  เพียง
อยางเดียวก็คือ 
 
   )(uu xx ψ=  
   )(uu yy ψ=  
   )(uu zz ψ=  
 
ดังนั้นเราจะได 
 

   2ψ
xu2

2ν2t
xu2

ψ
xu

v
t
ψ

ψ
xu

t
xu

∂

∂
=

∂

∂
⇒

∂

∂
−=

∂
∂

∂

∂
=

∂

∂
  

   2ψ
xu2

2x
xu2

ψ
xu

x
ψ

ψ
xu

x
xxu

∂

∂
=

∂

∂
⇒

∂

∂
=

∂
∂

∂

∂
=

∂

∂
 (2.28) 

 
ในทํานองเดียวกันจะได 
 

   2ψ

yu2

2x

yu2
,2ψ

xu2
2ν2t

yu2

∂

∂
=

∂

∂

∂

∂
=

∂

∂
 (2.29) 

   2ψ
zu2

2x
zu2

,2ψ
zu2

2ν2t
zu2

∂

∂
=

∂

∂

∂

∂
=

∂

∂
 (2.30) 

 
นําสมการที่  (2.28)  แทนลงในสมการที่  (2.25)  เราจะได 
 

   ( ) 2
x

2
2

2
x

2 uu2
ψ∂
∂

ρν=
ψ∂
∂

µ+λ  (2.31) 

 
ในทํานองเดียวกัน  นําสมการที่  (2.29)  และ  (2.30)  แทนลงในสมการ  (2.26)  และ  (2.27)  
ตามลําดับเราจะได 
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     2
y

2

2
y

2
2

x
uu

∂

∂
µ=

ψ∂

∂
ρν  (2.32) 

   2
z

2
2
z

2
2

x
uu

∂
∂

µ=
ψ∂
∂

ρν  (2.33) 

 
จากสมการ  (2.31)  (2.32)  และ  (2.33)  จะมีทางที่ท้ังสามสมการจะเปนไปไดอยู  2  กรณี  คือ 
 

1. เมื่อ  ( )
ρ
µ+λ

=ν
22   และ  0u,0

u
2
z

2
2
y

2
=

ψ∂
∂

=
ψ∂

∂
 

2. เมื่อ  
ρ
µ

=ν2   และ  0u
2
x

2
=

ψ∂
∂  

 
 
 
 
  2.1.4.1 คล่ืนตามยาว  (longitudinal  wave) 
               คล่ืนตามยาว (longitudinal wave) คือคล่ืนที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ขนานกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของของคลื่นดังแสดงในรูปที่  2.6(ก)  ซ่ึงคล่ืนนี้เคล่ือนที่ผานตัวตวักลางดวย
อัตราเร็ว 
 

   
ρ
2µλVV L

+
==  (2.34) 

 
หรือเขียนในรูปมอดูลัสโดยใชสมการที่  (2.19)  และ  (2.20)  จะไดเปน 
 

   
ρ

+
=

G
3
4K

VL  (2.35) 
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เมื่อตัวกลางเปนของเหลว คา  G  =  0  เราจะได 

   
ρ

=
KVL  (2.36) 

  2.1.4.2คล่ืนตามขวาง  (transverse  wave) 
       คล่ืนตามขวาง (transvers wave) คือคล่ืนที่อนุภาคของตัวกลางเคลือ่นที่ตั้งฉากกับ
ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ดังแสดงในรูปที่  2.6  (ข)  และคลื่นนี้เคล่ือนที่ผานตัวกลางดวยอัตราเร็ว 
 

   
ρ
µ

=ν  (2.37) 

 
หรือเขียนในรูปของมอดูลัส  โดยใชสมการที่  (2.20)  ไดเปน 
 

   
ρ

==
GVV T  (2.38) 

 
 รูปที่  2.6  เปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของคลื่น  (ก)  คลื่นตามยาว  (ข)  คลื่นตามขวาง[2] 
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 2.1.5 คล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีบนผิวของของแข็ง  (surface  acoustic  wave) 
   คล่ืนเรยลี  (Rayleigh  wave) คือคล่ืนที่สามารถเคลื่อนที่บนระนาบรอยตอ
ระหวางของแข็งและสุญญากาศได    ดังแสดงในรูปที่  2.7  ซ่ึงแอมปลิจูดของคลื่นจะลดลงอยาง
รวดเร็วในทิศ  -z   
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 2.7  ผิวรอยตอของของแข็งและสุญญากาศ  ที่สามารถเกิดคลื่นเรยลีได 
 
 คล่ืนเรยลีประกอบดวยการเคลื่อนที่แบบคลื่นในเนื้อของแข็งทั้งสองแบบคือ  คล่ืน
ตามยาวและคลื่นตามขวาง  ผสมกันที่ผิวรอยตอระหวางสองตัวกลาง  ดังนั้นเราสามารถเขียน
เวกเตอรการกระจัดของอนุภาคตัวกลางไดเปน 
 
   TL uuu vvv +=  
 
หรือเขียนในรูปของศักยเวกเตอร  (vector  potential,  ψv )  และศักยสเกลาร  (scalar  potential,  φ )  
ไดเปน 
 
   ψ∇+φ∇= vvvv xu  (2.39) 
 
ใหคล่ืนเรยลีเคล่ือนที่ในทิศ +X  และแอมปลิจูดลดลงในทิศ  +Z  ดังนั้นคา  φ   และ  ψv   จะไม
ข้ึนกับตัวแปร  y  เลย  กลาวคือ 
 
   )tiexp()z,x( ωφ=φ  (2.40)   
   )tiexp()z,x(ŷ ωψ=ψ vv  (2.41) 
 

z

x
surfacefree

y
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เราจะเรียก  φ   และ  ψ   วาเปนศักยของคลื่นตามยาว และศักยของคลื่นตามขวาง  ตามลําดับ  และ
ศักยท้ัง  2  ตัวจะสอดคลองกับสมการคลื่นดังนี้ 

   0k
zx

2
L2

2
2

2
=φ+

∂
φ∂

+
∂
φ∂  (2.42) 

   0k
zx

2
T2

2

2

2

=ψ+
∂
ψ∂

+
∂
ψ∂  (2.43) 

 

เมื่อ  
L

L V
ωk =   และ  

T
T V

ωk =   เปนเลขคลื่น  (wave  number)  ของคลื่นตามยาวและ

คล่ืนตามขวางในของแข็ง  ตามลําดับ 
 f2π=ω   เปนความถี่เชิงมุม 
 
 พิจารณาสมการที่  (2.39)  โดยแทนคาสมการที่  (2.40)  และ  (2.41)  เราจะได
สวนยอยของเวกเตอรการกระจัดเปน 
 

   
zx

u x ∂
ψ∂

−
∂
φ∂

=   และ  
zx

u z ∂
ψ∂

+
∂
φ∂

=  (2.44) 

 
 โดยใชสมการที่  (2.12)  (2.15)  (2.16)  และ  สมการที่  (2.44)  เราจะได 
 

   ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂∂
∂

−
∂

∂
+⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂

∂
+

∂

∂
=

zx
ψ2

2x

φ2
2µ

2z

φ2

2x

φ2
λxxT  (2.45) 

   ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂∂
∂

−
∂

∂
+⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂

∂
+

∂

∂
=

zx
ψ2

2z

φ2
2µ

2z

φ2

2x

φ2
λzzT  (2.46) 

   ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂

∂
−

∂

∂
+

∂∂
∂

= 2z

ψ2

2z

φ2

zx
φ2

λxzT  (2.47) 

 
 ตอไปเราจะหาคําตอบของสมการ  (2.42)  และ (2.43)  ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะของ
คล่ืนฮารมอนิก  (harmonic  wave)  ท่ีเคล่ือนที่ในทิศ  +X  โดยให 
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   )]tkx(iexp[)z(F ω−=φ  (2.48) 
   )]tkx(iexp[)z(G ω−=ψ  (2.49) 
 เมื่อ  F(z)  และ G(z)  เปนปริมาณที่บงช้ีวาแอมปลิจูตของคลื่นจะเปลี่ยนตามคา  Z 
จากนั้นนําคา φ  และ ψ  ในสมการที่  (2.48) และ  (2.49)  แทนคาในสมการ  (2.42)  และ  (2.43)  
เพ่ือหาคา  F(z)  และ  G(z)  จะได 
 
                                                                                                                                                  (2.50) 
 
                                                                                                                                                  (2.51) 
 
 
 คําตอบของสมการ (2.50),  (2.51) F(Z) จะอยูในรูปแบบ exp ( )zL

22 kk −±   และ  
exp ( )z2

T
2 kk −±   ตามลําดับ  คําตอบที่เปนเครื่องหมายบวก  จะหมายถึง  แอมปลิจูดของคลื่นจะ

เพิ่มขึ้นตามความลึกของตัวกลาง  สวนคําตอบที่เปนลบจะหมายถึง  แอมปลิจูดของคลื่นจะลดลง
ตามความลึกของตัวกลาง  ตรงกับลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่นเรยลีดังรูปที่  2.8  
 
 
 
 
 
 
 
                            รูปที่  2.8  ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางเมื่อคล่ืนเรยลีเคลื่อนที่ไปในทิศ  +X[3] 
 
 ดังนั้นเราจึงเลือกคําตอบที่เปนเครื่องหมายลบ  จะไดวา 
 
   )tkx(iqzeAe ω−−=φ  (2.52) 
   )tkx(iszeBe ω−−=ψ  (2.53) 
เมื่อ      2

T
222

L
22 kks,kkq −=−=     ,    A และ B  เปนคาคงที่ใดๆ 

 

0)()()(d 22
2

2

=−− zFkk
dz

zF
L

0)()()(d 22
2

2

=−− zGkk
dz

zG
T
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 พิจารณารอยตอ (ระนาบ Z = 0)  เราจะไดเงื่อนไขคาขอบ  (boundary  condition) 
  
   Tzz  =  0 (2.54) 
   Txz  =  0 (2.55) 
 
จากสมการที่  (2.47),  (2.52),  (2.53)  และ  (2.55)  หาความสัมพันธของ  A  และ  B  ไดเปน  

22 Sk
ikqA2B
+

−
=   ดังนั้นเราจะได 

 
   qz)tkx(iAe −ω−+=φ  (2.56) 
   sz)tkx(i

22 e
Sk

kq2iA −ω−

+
−=ψ  (2.57) 

 
ตอไปจากสมการที่  (2.46)  (2.54)  (2.56)  และ  (2.57)  สุดทายเราจะไดสมการลักษณะเฉพาะ 
(characteristic  equation)  ของ  k  เปนดังนี้ 
 
   0)Sk(qsk4 2222 =+−  (2.58) 
 
เมื่อแทนคา  q2  =  k2  -  k2

L  และ  S2  =  k2  -  k2
T  ลงในสมการที่  (2.58)  เราจะได 

 
  

 0
V
V116

V
V

V
V238

V
V8

V
V 2

L
T

2

T
R

2

L
T

4

T
R

6

T
R =

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  

 

เมื่อ  
k

VR
ω

=   คือคา  อัตราเร็วของคลื่นเรยลี 

 
 สมการนี้ เปนสมการที่ใชหาอัตราเร็วของคลื่นเรยลี  โดยการคํานวณเชิงตัวเลข  
(numerical  method) ซ่ึงจะมีคําตอบของสมการอยู  6  คําตอบ  แตมีคําตอบอยูคําตอบเดียวท่ีเปนคา
จริงและเปนบวก  ซ่ึงเปนคําตอบที่ถูกตอง 
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 2.1.6 คล่ืนเรยลีเคล่ือนท่ีตรงรอยตอระหวางของแข็งและของเหลว 
   ในหัวขอท่ีแลวมา เปนการเคลื่อนที่ของคลื่นเรยลี  ท่ีรอยตอระหวางของแข็ง
และสุญญากาศซึ่งคล่ืนกลไมสามารถเคลื่อนที่ผาน ตัวกลางที่เปนสุญญากาศได  จึงไมมีผลของการ
ส่ันของอนุภาคของตัวกลางที่สุญญากาศ  แตถาเปนของเหลวคล่ืนกลสามารถเคลื่อนที่ผานได  เรา
จึงตองนาํผลของการสั่นของอนุภาคตัวกลางที่ของเหลวมาคิดดวย  ซ่ึงผลอันนี้จะทําใหคล่ืนเรยลี  มี
การสูญเสียพลังงานไปกับของเหลว  ดังนั้นคา k  ตองเปนจํานวนเชิงซอน  เราจะนิยาม  k  เปน  

α+
ω

= i
V

k
R

  ซ่ึง  α   คือสัมประสิทธ์ิการสูญเสียพลังงานของคลื่นเรยลี  และจะเรียกคล่ืนเรยลี

ท่ีมีการสูญเสียพลังงานไปกับของเหลวนี้วาคล่ืนเรยลีร่ัวซึม  (leaky  Rayleigh  wave)   
   ตอไปเราจะพิจารณาการสั่นของอนุภาคของตัวกลางในของเหลวโดยให  1φ  
เปนศักยสเกลารของการกระจัดของอนุภาคในของเหลว  ซ่ึงการกระจัดจะเหมือนกับการกระจัดของ
คล่ืนตามยาวในของแข็ง  ดังนั้นเราสามารถเขียน  1φ   ใหสอดคลองกับสมการที่  (2.42)  ไดดังนี้ 
 

   0k
zx 1

2
12

1
2

2
1

2
=φ+

∂
φ∂

+
∂
φ∂  (2.59) 

 

เมื่อ  
1

1 c
k ω
=   คือ  เลขคลื่นของคลื่นในของเหลว 

 
คําตอบของสมการที่  (2.59)  จะเปนการเคลื่อนที่ของคลื่นระนาบในทิศทาง  X  เชนเดียวกับการ
เคล่ือนที่ของคลื่นตามยาวในของแข็ง  ดังนั้นเราให 
 
   )tkx(i

1 e)z(H ω−=φ  (2.60) 
 
แลวแทนคาลงในสมการ  (2.59)  จะได  H(z)  =  zkk )( 2

1
2

Ce −−   เนื่องจากคา  k นอยกวา  1k  เราจะ
เขียน  H(z)  ใหมไดเปน  H(z)  =  zkki l )( 22

Ce −−   แลวแทนกลับลงในสมการที่  (2.60)  จะได 
    
   )tzqkx(i

1 wCe ω−−=φ  
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เมื่อ  22

1
2
w kkq −=   เทียบกับคาศักยสเกลารและศักยเวกเตอรของการกระจัดของอนุภาคของ

ของแข็งจากสมการที่  (2.52)  และ  (2.53)  คือ 
 
   )tkx(iqzeAe ω−−=φ  
   )tkx(iszeeB ω−−=ψ  
 
ซ่ึงเราจะหาความสัมพันธของ  A  และ  B  โดยใชเงื่อนไขคาขอบที่  z  =  0  คา  Txz  =  0  จะได 
 
   qz)tkx(iAe −ω−+=φ   

   sz)tkx(i
22 e

Sk
kq2iA −ω−
+

−=ψ  

 
ตอไปเราจะหาการกระจัดในแนว  X  และ  Z  ของอนุภาคในของเหลวและของแข็งโดยใชสมการ  
(2.44)  จะได  
 

   )tzqkx(i1
1x wCike

x
u ω−−=

∂
φ∂

=  

   ωt)zqi(kx
w

1
z1

weiCq
z

u −−−=
∂
φ∂

=  

   )tkx(isz
22

qz
x ee

Sk
sq2eAki

zx
u ω−−−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
−=

∂
ψ∂

+
∂
φ∂

=  

   ωt)i(kxsz
22

2
qz

z ee
Sk

2keAq
x
ψ

z
u −−−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−−=
∂
∂

+
∂
φ∂

=  

 
หาความสัมพันธของ  C  และ  A  โดยใชเงื่อนไขคาขอบเขตที่  z  = 0  คา kz1  =  kz  จะได 
 

   
w

22
2
T

q)Sk(
iAqkC
+

=  

 
ดังนั้นเราจะได 
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   )e(
q)Sk(

qkAku )tzqkx(i

w
22

2
T

1x w ω−−
+

−=  

   )tzqkx(i
22

2
T

1z we
)Sk(

qkAu ω−−
+

+=  

 

สุดทายเราจะใชเงื่อนไขคาขอบที่  z  =  0  ความดันในของเหลว  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

∂
∂

+
∂
∂

λ=
z

u
x

uP 1z1x   

เทากับ  ความเคน  Tzz  ในของแข็งจะได  สมการลักษณะเฉพาะของ  k  เปน 
 

   
w

4
Tl2222

q
qk

ρ
ρi)S(kqs4k ⋅=+−  (2.61) 

 
สมการนี้จะตางจากสมการที่  (2.58)  ตรงที่ขางขวาของสมการจะมีผลของของเหลวเพิ่มเขาไปดวย
ซ่ึงประโยชนของสมการนี้จะใชหาคาความหนาแนน  (ρ )  และอัตราเร็วของคล่ืนตามขวาง  (VT)  
ในของแข็ง  เมื่อทราบคาความหนาแนนของของเหลว  อัตราเร็วของคลื่นเรยลี (VR)  อัตราเร็วของ
คล่ืนตามยาว  (VL)  และสัมประสิทธ์ิการสูญเสียพลังงาน  (α )  ซ่ึงคําตอบของสมการนี้หาไดจาก
การคํานวณเชิงตัวเลข  จะไดคําตอบของสมการอยู  6  คําตอบแตมีคําตอบอยูคําตอบเดียวท่ีเปนคา
จริงและเปนบวก  ซ่ึงเปนคําตอบที่ถูกตอง 
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1Z 2Z

 2.1.7 อิมพีแดนซอคูสติก  (acoustic  impedance) 
   อิมพีแดนซอคูสติกเปนปริมาณที่บงบอกถึงความสามารถในการสงผาน
พลังงานเสียงของวัสดุ  นิยามโดยคาความหนาแนนของวัสดุคูณดวยอัตราเร็วเสียงในวัสดุนั้น 
 
    ρV=Z  (2.62) 
 
เมื่อ ρ  คือ  ความหนาแนนของวัสดุมีหนวยเปน  kg/m3 
 V คือ  อัตราเร็วเสียงของวัสดุมีหนวยเปน  m/s 
 

ดังนั้น  คาอิมพีแดนซอคูสติก  จะมีหนวยเปน  
Sm

kg
2   แตนิยมใชกันเปน  Mrayl  โดยท่ี  

 1 Mrayl =  1 x  106  
Sm

kg
2  

 
 2.1.8 การสะทอนและการหักเหของเสียงท่ีรอยตอระหวางของเหลวและของแข็ง 
   (reflection  and  refraction  at  liquid-solid  interface) 
  
  2.1.8.1  คล่ืนเสียงตกกระทบตั้งฉาก 
 
 
 
 
    incident 
                                          transmitted 
               reflected  
 
 
 
 รูปที่  2.9  คล่ืนเสียงตกกระทบตั้งฉากบนรอยตอระหวางของเหลวและของแข็ง 
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 จากรูปท่ี  2.9  เมื่อคล่ืนระนาบเคลื่อนที่จากตัวกลางที่เปนของเหลว  ไปตกกระทบ
ตัวกลางที่เปนของแข็ง  คล่ืนบางสวนจะสะทอนกลับมาที่ของเหลว  และบางสวนจะสงผานเขาไป
ในเนื้อของของแข็ง  สามารถเขียนศักยของคลื่นทั้งสามไดดังนี้ 
 
   )tzk(i

ii 1eA ω−=φ  
   )tzk(i

rr 1eA ω−=φ  
   )tzk(i

tt LeA ω−=φ  
 
 โดยใชเงื่อนไขคาขอบที่  z  =  0  อัตราเร็วของคลื่นจะเปนไปตามสมการความตอเนื่อง  
(continuity  equation) 
 
   tri uuu =+  (2.63) 
 
โดยใชสมการที่  (2.44)  แทนในสมการที่  (2.63)  จะได 
 
   -klAi + klAr  =  -klAt (2.64) 
 
และจากเงื่อนไขคาขอบที่  z  =  0  ความดันของคลื่นจะเปนไปตามสมการความตอเนื่อง 
 
   Pi  +  Pr  =  Tzz (2.65) 
 
โดยใชสมการที่  (2.19)  และ  (2.46)  จะได 
 
   )kA)(2(kAkA 2

Ltss
2
lrl

2
lil −µ+λ=λ−λ  (2.66) 

 
จากสมการที่  (2.34)  (2.36)  และ  (2.66)  จะไดสัมประสิทธ์ิการสะทอน  (reflection  coefficient) 
 

   
llsL
llsL

i
r

VV
VV

A
AR

ρ+ρ
ρ−ρ

==  (2.67) 
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และสัมประสิทธ์ิการสงผาน  (transmission  coefficient) 
 

   
llsL

sL
li
st

VV
V2

A
AT

ρ+ρ
ρ

=
ρ
ρ

=  (2.68) 

 
จากสมการที่  (2.62)  สามารถเขียนสัมประสิทธ์ิการสะทอนและสัมประสิทธ์ิการสงผานใหอยูในรูป
ของอิมพีแดนซอคูสติกของทั้งสองตัวกลางไดเปน 
 

   
12
12

ZZ
ZZR

+
−

=  (2.69) 

   
12

2
ZZ

Z2T
+

=  (2.70) 

 
เมื่อ   Zl  และ  Z2  คือ  อิมพีแดนซอคูสติกของของแข็งและของของเหลวตามลําดับ 
 
  2.1.8.2 คล่ืนเสียงตกกระทบทํามุม 
         จากรูปที่  2.10  เมื่อคล่ืนระนาบที่เปนคล่ืนตามยาว  เคล่ือนที่จากของเหลว
มาตกกระทบทํามุม  iθ  กับเสนตั้งฉากกับระนาบตอบนผิวของแข็ง  จะมีคล่ืนบางสวนที่เปนคล่ืน
ตามยาวสะทอนกลับไปที่ของเหลว  และบางสวนสงผานเขาไปในเนือ้ของแข็งแลวเกิดการหักเห
ของคลื่น  ซ่ึงจะมีคล่ืนอยู  2  ชนิด  คือ คล่ืนตามยาวและคลื่นตามขวาง  เกิดการหักเหในเนื้อ
ของแข็งที่มุมตางกันสามารถเขียนศักยของคลื่นทั้งหมดไดดังนี ้
 
   )tzcoskxsink(i

i ililAe ω−θ−θ=ϕ  (2.71) 
 

   ωt)zrcosθlkxrsinθli(k
ARer

−−
=ϕ  (2.72) 

 
   )tzcoskxsink(i

L LLLLeAT ω−θ−θ=φ  (2.73) 
 
   )tzcoskxsink(i

T TTTSeAT ω−θ−θ=ψ  (2.74) 
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    liquid 
 
    solid 
 
 
 
 
 รูปที่  2.10  คล่ืนเสียงตกกระทบทํามุม iθ  บนรอยตอระหวางของแข็งและของเหลว 
 
 โดยใชเงื่อนไขคาขอบที่  Z  =  0  อัตราเร็วของคลื่นในแนวตั้งฉากกับระนาบรอยตอ  
จะเปนไปตามสมการความตอเนื่อง 
 
     

turuiu ==   (2.75) 

 

และใชสมการที่  (2.44)  แทนในสมการ  (2.75)  จะได 
   

     
T

T
L

L
l

r
l

i
V

sin
V

sin
V

sin
V

sin θ
=

θ
=

θ
=

θ   (2.76) 

 
เราสามารถหาคามุมหักเหของคลื่นตามยาว Lθ  ไดดังนี้ 
 

 Lθ =  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
θ−

i
L
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ซ่ึงคา Lθ  จะเปนคาจริงก็ตอเมื่อ 1sinV iL ≤θ  และคา iθ ท่ีทําให 1sinV iL =θ  เราเรียกวามุมนี้
วามุมวิกฤติ  (critical  angle, Cθ ) 
 ท่ีนี้เราจะมาพิจารณาเมื่อ CLi θ=θ  จะทําให  Lθ  =  900  ผลก็คือคล่ืนตามยาวจะ
เคล่ือนที่ขนานไปบนผิวรอยตอ  และถา  

CLi
θ>θ  จะเกิดการสะทอนกลับหมด  (total  internal  

refection)  ของคลื่นตามยาว 
 ตอไปเราจะดูลักษณะของคลื่นเมื่อ CLi θθ >  โดยจากสมการที่ (2.73)  พิจารณา
พจนท่ีสองของตัวช้ีกําลัง 
 
  L

2
L sin1zcos θ−±=θ  

        i
2

2

l
L sin

V
V1 θ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−±=  

 

เมื่อ CLi θ>θ  ทําให  1sin
V
V

i
2

2

l
L >θ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛   ดังนั้น 1sin
V
Vizcos i

2
2

l
L

L −θ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±=θ   จะ

เห็นวา Lcosθ จะเปนจํานวนเชิงซอนเราจะเลือกคาท่ีเปนลบและให 1sin
V
Vb i

2
2

l

L −θ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

แลวแทนกลับในสมการ (2.73)  จะได 
 
   )txcosk(izbk

L llL eeAT ω−θ−=φ  
 
 
ลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่นแบบนี้เราเรยีกวาคล่ืนอีวานเนสเซนท (evanescent  wave)  ซ่ึงจะ
เคล่ือนที่ไปบนรอยตอในทศิ +X และแอมปลิจูดของคลื่นจะลดลงในทิศ-Z 
และในทํานองเดียวกันถามุม CTi θθ >  (มุมวิกฤติของคลื่นตามขวาง) จากสมการที่(2.74) จะได 
   
 
   )txsink(izck

T
iTT eeAT ω−θ−=ψ  
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เมื่อ   1sin
V
VC i

2
2

t
T −θ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=   และคลื่นนี้ก็คือคล่ืนอีวานเนสเซนทของคลื่นตามขวาง 

  
 พิจารณาคลื่นอีวานเนสเซนทของคล่ืนตามยาวและคลื่นตามขวาง  จะเห็นวาลักษณะ
การเคลื่อนที่ของคลื่นจะเหมือนกับ  คล่ืนในสมการที่  (2.52)  และ  (2.53)  ซ่ึงเปนองคประกอบของ
คล่ืนเรยลีท่ีเปนคล่ืนตามยาวและคลื่นตามขวางตามลําดับ  ดังนั้นเราสามารถสรุปไดวาถามุม  

CTi θ>θ   แลวคล่ืนอีวานเนสเซนทของคล่ืนตามยาวและคลื่นตามขวางที่เกิดข้ึนบนรอยตอ  จะ
ทําใหเกิดเรยลีข้ึนบนรอยตอได  และนี่ก็เปนวิธีกําหนดคลื่นเรยลี  โดยใชคล่ืนตามยาวเคลื่อนที่ตก
กระทบทํามุมที่รอยตอระหวาง ของแข็งและของเหลว 
 เมื่อพิจารณารูปที่  2.10  ถามุม  iθ  เพ่ิมข้ึนเรื่อย  ๆ  จะมีเหตุการณตาง  ๆ เกิดขึ้นดังนี้ 
 1. เมื่อ  CLi θθ =   (มุมวิกฤติของคลื่นตามยาว)  เปนผลทําให  0

L 90=θ  นั่นคอื
คล่ืนตามยาวจะเคลื่อนที่บนผิวรอยตอ  ระหวาง  2  ตัวกลาง  และเหลือคล่ืนตามขวางเทานั้นที่
เคล่ือนที่อยูในเนื้อของแข็ง 
 2. เมื่อ  CTiCL θθθ <<   จะเกิดการสะทอนกลับหมดของคลื่นตามยาว  เปน
ผลทําใหเกิดคล่ืนอีวานเนสเซนทของคลื่นตามยาวที่รอยตอ  ขณะที่คล่ืนตามขวางยังเคล่ือนที่อยูใน
เนื้อของแข็ง 
 3. เมื่อ  CTi θ=θ (มุมวิกฤติของคลื่นตามขวาง)  เปนผลทําให  0

T 90=θ นั่นคือ
คล่ืนตามขวางจะเคลื่อนที่บนผิวรอยตอระหวาง  2  ตัวกลางและไมมีคล่ืนชนิดใดเหลืออยูในเนื้อ
ของแข็งเลย 
 4. เมื่อ  RiCT θ<θ<θ   จะเกิดการสะทอนกลับหมดของคลื่นตามขวาง  เปนผล
ทําใหเกิดคล่ืนอีวานเนสเซนตของคลื่นตามขวางที่ผิวรอยตอ  จะเห็นวาในขณะนี้จะมีคล่ืนอีวานเนส
เซนทของคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางเกิดขึ้นที่ผิวรอยตอ  ซ่ึงจะไปกระตุนใหเกิดคล่ืนเรยลีข้ึนที่
ผิวรอยตอได 
 5. เมื่อ  Ri θ=θ   คล่ืนเรยลีท่ีเกิดขึ้นจะมีแอมปลิจูดสูงที่สุดที่มุมตกกระทบนี้  โดย
ท่ี 
    

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=θ −

R
l1

R V
Vsin  (2.77) 
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Liquid

Solid

 เมื่อคล่ืนเรยลีเคล่ือนที่ผานระหวางรอยตอของแข็งและของเหลว  อนุภาคของตัวกลาง
จะมีการสั่น  ท้ังในทิศขนานกับผิวรอยตอ  และตั้งฉากกับผิวรอยตอ  ในสวนท่ีอนุภาคตัวกลางที่ส่ัน
ตั้งฉากกับผิวรอยตอ  จะทําใหเกิดคล่ืนตามยาวเคลื่อนท่ีกลับเขาไปในของเหลว   โดยทํามุมกับมุม
ตกกระทบ  จึงทําใหเกดิการสูญเสียพลังงานของคลื่นเรยลีไปเปนคล่ืนตามยาวในของเหลว  ผลก็คือ
คล่ืนเรยลีจะเคลื่อนที่ระยะทางสั้น  ๆ  แลวก็หายไป  ดังแสดงในรูปที่  2.11 
 ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะหาอัตราเร็วของคลื่นเรยลี  ท่ีเกิดขึ้นบนผิวของของแข็งได  
โดยอาศัยการวัดเวลาระหวางคลื่นท่ีสงไปกับที่คล่ืนสะทอนกลับมาที่ของเหลว  โดยใชหัววัดท่ี
สามารถรับรูสัญญาณเสียงที่มาตกกระทบตัวมันได   
 
   Incident  Beam Re-Radiated  Energy 
 
 
 
 
 
 
 

Rayleigh  Wave 
 
รูปที่  2.11  คล่ืนตกกระทบทําใหเกิดคลื่นเรยลี  จากนั้นเกิดการสูญเสียพลังงานไปเปนคลื่นตามยาวเคลื่อนที่
กลับไปที่ของเหลว 
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2.2 วัสดุท่ีใชทําระบบแทรนสดิวเซอรไลนโฟกัส (line-focus transducer) 

 วัสดุที่ใชทําตองเปนวัสดุประเภทเพียโซอิเล็กทริก 
 Piezoelectricity หมายถึงความสามารถของวัสดุที่เปลี่ยนแรงดนัเปนไฟฟาไดการสราง
ความตางศักยไฟฟา   เมื่อมีแรงดันมากระทาํ โดยเกดิจากแรงดันเปลี่ยนแปลง     ความหนาแนนของ 
ไดโพล (dipole) ในเนื้อวัสดุ โดยสามารถแบงไดเปน 2 วธีิคือ  

1.direct piezoelectric effect จะหมายถึงการสรางประจุไฟฟาเมื่อมีแรงดันมากระทํา 
2.converse piezoelectric effect จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปรางที่เกิดจากความเคนหรือ

ความเครียด (stress/strain) เมื่อปอนความตางศักยไฟฟา 

 
รูป2.12 แสดงสมบัติเพียโซอิเล็กทริก 

 
โดยวัสดุที่มีคณุสมบัติเพียโซอิเล็กทริก มีหลายชนิดเชน Quartz , Lithium niobate  

โพลิเมอรบางชนิดเปนตน ซ่ึงตารางที่2.1จะแสดงคุณสมบัติของเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุแตละ
ชนิด 

               
ตารางที่   2.1แสดงคุณสมบัติของเพียสโซอิเล็กทริกของวัสดุแตละชนิด 

Material Mass Density 
Kg/m3 

Longitudinal Velocity 
m/s 

Acoustic Impedance 
X 106 kg/m2 s 

Quartz(X Cut) 2650 5740 15.2 
Lithium niobate  (Y + 30 o Cut) 4640 7400 34 

Zinc Oxide (Z Cut) 5680 6330 36 
PZT 5A 7750 4350 33.7 
PVDF 1777 2150 3.82 
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ซ่ึงจากขอมูลในตารางพบวา ฟลมพอลิไวนลิิดีนฟลูออไรด (PVDF) ขอดีคือ 
 มีคา อิมพีแดนซอคูสติก (Acoustic Impedance) 3.82 X 106 kg/m2 s ซ่ึงใกลเคียงกับน้ํา ที่มี

คา1.5 X 106 kg/m2 s ในกรณีที่ใชน้ําเปนตัวกลาง คา อิมพีแดนซอคูสติก ที่ใกลเคียงกันจะชวยลด
การสูญเสียพลังงานในการเคลื่อนที่ผานตัวกลางทั้งสองชนิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทที่  3 

การพัฒนาและการออกแบบสรางวงจรกําเนิดและรับสัญญาณ 

3.1 การพัฒนาระบบการวัดจุลทัศนเชิงเสียงแบบไลนโฟกสั 
โดยงานวิจยันีไ้ดพัฒนาตอจากงานวิทยานพินธ[1]    ของ คุณปกรณ   ปรีชาบูรณะ    ภาควิชา 

ฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2547 ที่ไดใชคล่ืนอัลตราโซนิก ในการวัดคาคงที่ยดืหยุน            
ของวัสดุ โดยใชอุปกรณรับสงในตัวเดียวกันที่เรียกวาแทรนสดิวเซอรแบบไลนโฟกสั ที่สามารถทํา
ใหเกิดคลื่นเรยลีขึ้นบนผิววสัดุ แลววัดคาอัตราเร็วของคลื่นเรยลี อัตราเร็วของคลื่นตามยาวและ
สัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานเพื่อใชคํานวณหาคาคงที่ยืดหยุนของวัสดุ   

3.1.1 สวนประกอบของเครื่องจุลทัศนเชิงเสียงแบบไลนโฟกัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    รูปที่ 3.1 สวนประกอบของระบบจุลทัศนเชิงเสียงแบบไลนโฟกัส 
 
             ระบบจุลทัศนเชิงเสียงแบบไลนโฟกัสที่สรางขึ้นจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังรูปที่ 3.1 
มีดังนี้คือ 

แทรนสดิวเซอรไลนโฟกัสจะทําหนาทีใ่นการแปลงสัญญาณไฟฟาไปเปนคลื่นอัลตราโซนิก 
ในการสงสัญญาณออกไป   ในทางกลับกันกจ็ะสามารถรับคลื่นอัลตราโซนิกที่สะทอนกลับมาจาก
วัสดุแลวแปลงเปนสัญญาณไฟฟา โดยแทรนสดิวเซอรไลนโฟกัส        ที่ใชทํามาจากวัสดุที่มีสมบัต ิ
เพียโซอิเล็กทริก การศึกษานี้ใชวัสดพุอลิเมอรที่เรียกวาฟลมพอลิไวนลิิดีนฟลูออไรด      โดยหนุน
รองดวยวัสดุทีม่ีคาอิมพีแดนซอคูสติกที่ใกลเคียงกับฟลมพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด    เพื่อลดการ
สูญเสียพลังงานและเพิ่มความสามารถในการรับสัญญาณสะทอนกลับทีม่ีขนาดเล็กไดดียิ่งขึ้น  
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พัลสเซอรรีซีฟเวอร   ในสวนนี้จะทําหนาที่เปนตัวกําเนดิสัญญาณพัลส              ที่ไปกระตุน 
 แทรนสดิวเซอรไลนโฟกัสใหสรางสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิกสงไปที่วัสดุ     และรับสัญญาณคลื่น 
อัลตราโซนิก  ที่สะทอนกลับมาจากวัสด ุ  โดยเครื่องพลัสเซอรรีซีฟเวอร   จะทําการแยกสัญญาณ  
รับและสงออกจากกัน 

ออสซิลโลสโคป จะรับสัญญาณจาก  พัลสเซอรรีซีฟเวอรเปนสัญญาณ  ของการเปลี่ยนแปลง  
แอมปลิจูด กับเวลา ที่ระยะทางนั้น ๆ  
            คอมพิวเตอร  จะทําหนาที่ในการรบัขอมูลจาก    ออสซิลโลสโคป       โดยการสงขอมูลผาน              
ชอง  RS-232C  มาทําการวิเคราะหและประมวลผล  
             สเตปมอเตอร ,  แทนแนวดิ่ง จะทาํหนาที่ในการเลื่อน   แทรนสดิวเซอรไลนโฟกัส     ไปที่ 
ระยะตาง ๆเพือ่ใหไดสัญญาณที่ดีเหมาะสม 
 

3.1.2 หลักการและขั้นตอนการทํางานของเครื่องจุลทัศนเชิงเสียงแบบไลนโฟกัส 
        เร่ิมตนจะทําการตั้งตําแหนงของ  แทรนสดิวเซอรไลนโฟกัสไวที่ตําแหนงโฟกัส หลังจากนั้น 
จะใชวิธีที่เรียกวาดีโฟกัสซ่ิง           คือการเล่ือนตําแหนงของแทรนสดวิเซอรไลนโฟกัส เขาหาวัสด ุ
และทําการเกบ็คาที่ตําแหนงตาง ๆ เนื่องจากแทรนสดวิเซอรไลนโฟกัสจะเปนลักษณะโคงจึงทําให 
ใหเกิดการกระตุนคลื่นเรยลีได เมื่อทําการเลื่อนตําแหนงของแทรนสดวิเซอรไลนโฟกัสเขาหาวัสดุก็
จะทําใหคล่ืนเรยลีที่ไดมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหนงตางๆทําใหหาอัตราเรว็ ของคลื่นเรยลี
ได 
 
                   
 
 
 
 
 
                         
 
      รูปที่ 3.2 หัววัดที่ใชในการวัดความเร็วของคลื่นเรยลี 
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โดยเครื่องมือนี้จะทําการวัดอัตราเร็วของคลื่นตามยาว อัตราเร็วของคลื่นเรยลี และ

สัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานของคลื่นเรยลี แลวใชคาที่วดัไดคํานวณหาคาความหนาแนน 
อัตราเร็วของคลื่นตามขวาง คามอดูลัสของยัง คามอดูลัสเฉือน และคามอดูลัสเชิงปริมาตรของวัสดุ
ตอไป 

ในการวัดอัตราเร็วของคลื่นเรยลี     โดยใชแทรนสดิวเซอรไลนโฟกัสจะตองใชวิธีที่เรียกวา 
ดีโฟกัสซิง (defocusing) ดังแสดงในรูปที่ 3.2 เมื่อเล่ือนแทรนสดวิเซอรเขาหาวัสดุในแนวดิ่งเปน
ระยะZ จะเกิดคล่ืนเรยลีที่มุม Rθ ตามเสนแนว R ซ่ึงคลื่นเรยลีที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่บนผิวของวัสดุ 
แลวเปลี่ยนเปนคลื่นตามยาวเคลื่อนที่กลับไปที่แทรนสดวิเซอร เนื่องจากการสูญเสียพลังงานของ
คล่ืนเรยลีใหกบัของเหลว สวนเสนแนว D จะเปนคลืน่ตามยาวที่เคล่ือนที่ในเนื้อวัสดุ โดยจะเกิด
พัลสสะทอนกลับ 2 พัลสจากผิวหนา  และผิวหลังของวสัดุ ดังนั้นถาทราบความหนาของวัสดุกจ็ะ
สามารถหาอัตราเร็วของคลื่นตามยาวในวสัดุไดจากสมการตามยาวจากสมการ 

                                                                                                   
                        

(3.1) 
      

เมื่อ   d  = ความหนาของวัสดุ 
                    td    = ชวงเวลาการเคลื่อนที่ของคลื่นสะทอนกลับจากผิวหนาและผิวหลัง 
                  LV = อัตราเร็วของคลื่นตามยาว 
                               
และจากรูปที่ 3.2 จากลักษณะโครงสรางของหัววัด   คล่ืนที่สะทอนโดยตรง (เสน D) เปนคาอางอิง   
เราสามารถคํานวณหาคาเวลาที่ใชในการเดนิทางของคลื่นเรยลี (เสน R) ถึงหัววัดไดจากสมการ[5] 
 
  

                                                                                                                            (3.2) 
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  t       คือ เวลาที่ใชในการเดนิทางของคลื่นเรยลี 
              Z      คือ ระยะจากจดุโฟกัสถึงรอยตอระหวางของแข็งและของเหลว 
              VW  คือ ความเร็วของคลื่นตามยาวในของเหลว 
 VR   คือ ความเร็วของคลื่นเรยลี 

θ คือมุมที่ทําใหเกิดคลื่นเรยลี  

                                    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

R

W1-

V
Vsin  θ                                                            (3.3) 

จาก (3.2) จะเห็นวาเวลาที่ใชในการเดินทางของคลื่นเรยลี t    จะแปรผนัโดยตรงกับ  ระยะ Z ซ่ึงเปน
(ระยะจากจุดโฟกัสถึงรอยตอระหวางของแข็งและของเหลว) หรืออัตราการเปลี่ยนระยะ Zเทียบ กับ
เวลาหาไดตามสมการ 
  
 

                                                                                    
                                                                                   (3.4)                           

หมายความวาเมื่อสรางกราฟระหวางระยะ  Z  กับ  เวลา t   จะได ความชนัของกราฟจะสัมพันธตาม
สมการ (3.4)  หลังจากแทนคามุม θ จากสมการ (3.3) ลงในสมการที่ (3.4)แลวจดัรูปจะไดดังสมการ
(3.5) 
 
 

                                                                                                      (3.5) 
 
 
 
 
สวนคาสัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงาน       จะหาไดจาก การลดลงของแอมปลิจูดของคลื่นเรยลี ซ่ึง
เขียนไดเปน[8] 

 
                                                                                                                     (3.6) 
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                                                                                                                                       (3.7) 
                           

เมื่อ  Wα  คือสัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานของน้ํา 
โดยแนวทางในการพัฒนาคอืการเก็บและอานคาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเนื่องจากใน

การวัดแบบเดมิขั้นตอนนั้นมีการเก็บขอมลูโดยคอมพิวเตอรแตขอมูลไดขาดหายไปโดยเขาใจวาการ
อานคานาจะใชคนอานคา ซ่ึงถาเปนจริงจะใชเวลาคอนขางมากในการเก็บและการประมวลผล
ดังนั้นจึงไดทดลองใชโปรแกรมในการเกบ็และประมวลผลโดยมีแนวทางคือ นําขอมูลที่จัดเก็บใน
คอมพิวเตอรทีเ่ปนเปนหนาจอของออสซิลโลสโคปมาตรวจจับหายอดคลื่น โดยหาคาที่มากและ
นอยที่สุดแลวเก็บคาไว หลังจากนั้นลบขอมูลสวนนี้ออกไป ทําไปจนครบ  3 คร้ังแลวเปลี่ยนเปน
ขอมูลใหมตอไป  โดยขอมูลที่ไดจากออสซิลโลสโคปใหผลดังรูปที่ 3.3 

 

 

 

 

 

 

 
     

 รูปที่ 3.3 รูปสัญญาณที่อานไดจากออสซิลโลสโคป 
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คล่ืนรูป A เกิดจาการที่คล่ืนอัลตราโซนิกตกกระทบที่ผิวหนาของวัสดแุลวสะทอนกลับเขา 

หัววัด 
คล่ืนรูป B เกิดจาการที่หวัวดัเคลื่อนที่เขาหาวัสดุ  จะทําคลื่นเกิดการตกกระทบที่มุมตาง ๆ  

กันของคลื่นอัลตราโซนิกทําใหเกิดการรวมกันของคลื่นตามยาว        และคลื่นตามขวางที่ผิวรอยตอ 
ระหวางเนื้อวสัดุและของเหลวทําใหเกิดคลื่นเรยลีเคลื่อนที่บนผิว      ของวัสดุและสะทอนเขาหวัวัด 

คลื่นรูป C เกิดจาการที่คล่ืนอัลตราโซนิกตกกระทบที่ผิวหลังของวัสดุ แลวสะทอนกลับเขา 
หัววัด 

ดังนั้นจึงไดทําการออกแบบโปรแกรมในการตรวจวดัยอดของรูปคลื่นทั้ง3รูปโดยหลักการ 
ทํางานของโปรแกรมมีดังนีค้ือ 

1.ทําการตรวจวัดยอดของรูปคลื่นที่มีขนาดแอมปลิจูดโตที่สุดกอน      และทําการ 
จัดเก็บตําแหนงและแอมปลิจดูของยอดรูปคลื่นทั้งทางดานบนและดานลางเอาไว 

2.ทําการลบขอมูลในสวนของคลื่นรูปที่โตที่สุดที่เก็บขอมูลไปแลวออกไปทั้งหมด 
เพื่อปองกันการตรวจวดัซ้ํา 

3.ทําการตรวจวัดยอดของรูปคลื่นที่มีขนาดโตรองลงมา      คราวนี้จะไดขอมูลของ 
ยอดของรูปคลื่นรูป B และทําการจัดเกบ็ตําแหนงและแอมปลิจูดของยอดรูปคลื่นทั้งทางดานบน
และดานลางเอาไว 

4.ทําการลบขอมูลในสวนของคลื่นรูปที่โตรองลงมา     ที่เก็บขอมูลไปแลวออกไป 
ทั้งหมดเพื่อปองกันการตรวจวัดซ้ํา 

5.ทําการตรวจวัดยอดของรูปคลื่นที่มีขนาดโตรองลงมาอีก คราวนี้จะไดขอมูลของ 
ยอดของรูปคลื่นรูป C  และทาํการจัดเก็บตําแหนง    และแอมปลิจูดของยอดรูปคลื่นทัง้ทางดานบน
และดานลางเอาไว  

6. นําขอมูลที่ระยะ Z อ่ืน ๆ มาตรวจหายอดคลื่นจนครบ 
7.ทําการคํานวณคาตาง ๆดังขั้นตอนดําเนนิงานของโปรแกรมรูปที่ 3.4 
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3.2 การสรางเครื่องมือรับสงสัญญาณ 
 จากการใชเครื่องมือที่ออกแบบและสรางโดย คุณปกรณ   ปรีชาบูรณะสามารถวัดคาตาง  ๆ  
ของวัสดุที่วัดมีความแมนยําถูกตอง(คลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.3 % - 15.7 %) แตปญหาสําหรับเครื่อง
ทดลองนี้ตองนําผลของตําแหนงระยะหางและชวงเวลามาใสสูตรคํานวณจึงจะไดผลการวัด ฉะนัน้
จุดมุงหมายของมาตรวิทยาคอืการสรางเครื่องวัดสําเร็จรปู สามารถแปลงผลสัญญาณไฟฟาที่เกดิจาก
การวัดเปนปรมิาณวดัไดทนัทีจึงจําเปนตองสรางวงจรกําเนิดสัญญาณ ปญหาใหญอีกประการของ
อุปกรณวดัเดมิคือขนาดสัญญาณมีขนาดเล็กมากเปนไมโครโวลต (µV) ฉะนั้นการตอสัญญาณเพื่อ
ใชเปนการวัดคาโดยวงจรอิเล็กทรอนิกสนัน้จึงกระทาํไมได นี้เปนสาเหตุของการทีต่องสรางวงจร
ใหมเพื่อใชวดัผล และวงจรรบัสัญญาณพรอมวัดระยะหางและชวงเวลา 

3.2.1 การออกแบบสําหรับการวัดท่ีใชเคร่ืองมือท่ีสรางขึน้ 
           1.ใชแบบแยกตัวรับตวัสงคนละตัว     สามารถอธิบายไดดังรูปที่ 3.5 โดยจะแยกหัวสง 
สัญญาณและหัวรับสัญญาณคนละภาชนะเพื่อปองกนัคล่ืนอัลตราโซนิก  ติดตอถึงกันผานตวักลางที่
เปนน้ําโดยมีวสัดุที่ตองการวดัอยูตรงกลาง 
 

 
 

รูปที่ 3.5 ระบบการวัดแบบแยกตัวรับตัวสงคนละตัว 

ออสซิลโลสโคป 

เครื่องรับสง
ที่สรางขึ้น 

หัวสงสัญญาณ หัวรับสัญญาณ 

น้ํา น้ํา 

วัสด ุ ภาชนะ ภาชนะ 
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                        2. ใชแบบตวัรับตัวสงตัวเดยีวกัน     สามารถอธิบายไดดงัรูปที่ 3.6  โดยลักษณะการ
ทํางานจะคลายกับระบบทีแ่ยกตวัรับ – สง  แตใชตวัรับสงเปนตัวเดียวกนั 
 
 

 
 

     รูปที่ 3.6 ระบบการวัดแบบตัวรับตัวสงตัวเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออสซิลโลสโคป 

เครื่องรับสง
ที่สรางขึ้น 

น้ํา 
วัสด ุ

ภาชนะ 

ดานสง ดานรับ 

หัวรับและสงสัญญาณ 
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3.2.2 สวนประกอบวงจรในภาคสง                                                                                           
                    วงจรกําเนดิสัญญาณหรือสัญญาณไฟฟา   ที่ตองปอนแกหัว        แทรนสดิวเซอรแบบ 
ไลนโฟกัส ประกอบไปดวย 3 กลุมคือกลุมวงจรกําเนิดพลัส กลุมวงจรกําเนิดสัญญาณแบบไซนและ
วงจรผสมสัญญาณ พัลสกับคลื่นแบบไซน  ภาคขยายสัญญาณและ   ภาคสงสัญญาณดังแผนภาพใน
รูป 3.7 ข  และในรูปที่ 3.7 ก จะแสดงถึงรูปสัญญาณที่เกิดขึ้นที่สวนตาง ๆ ของวงจร 
 
 

 
  รูปที่ 3.7   แผนผังการทํางานของวงจรในการสงคลื่นอัลตราโซนิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2µs 

   10 µs 

6 MHz 6 MHz 

6 MHz 

ตัวกําเนิด 
พัลส 

ตัวกําเนิดสัญญาณ
รูปไซน 6 MHz 

ตัวขยายสัญญาณ 
 ภาคสง 

PVDF 

ก 

ข 
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6 MHz 6 MHz 6 MHz 

ตัวขยายสัญญาณ
ความถี่ 1.5 MHz 
ภาคที่ 1 
 

  ตัวผสมสัญญาณ 
ตัวขยายสัญญาณ 
 ภาครับที่ความถี ่
6 MHz PVDF 

ตัวกําเนิดสัญญาณ
รูปไซน 4.5 MHz 

ตัวขยายสัญญาณ
ความถี่ 1.5 MHz
ภาคที่ 2 
 

1.5 MHz 

ข 

ก 

3.2.3 วงจรภาครับสัญญาณ 
          จากรูปที่ 3.8ข เปนภาพแสดงกลุมวงจรที่ประกอบดวยสวนภาครับสัญญาณจากตัว

รับรูคล่ืนอัลตราโซนิก  (ตัวรับ) ในที่นีใ้ช ฟลมพอลิไวนลิิดีนฟลูออไรด (PVDF)จะรบัสัญญาณคลื่น 
อัลตราโซนิก  หลังจากนัน้จะขยายสัญญาณสงเขาวงจรวงจรผสมสัญญาณเพื่อเปลี่ยนสัญญาณจาก
ความถี่ 6 MHz ไปเปนความถี่ 1.5 MHz โดยการนําความถี่ 4.5 MHz ไปลบ ซ่ึงเหตุผลคือเพื่อ
ปองกันการรบกวนกันของภาคสงและภาครับที่ความถี่ 6 MHz  หลังจากนั้นจะทําการขยายสัญญาณ
สงเขาเครื่องมือวัดตอไป โดยรูปสัญญาณที่เกิดขึ้นจะแสดงในรูปที่ 3.8 ก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           รูปที่ 3.8   แผนผังการทํางานของวงจรในการรับคลื่นอัลตราโซนิก 
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หลังจากนั้นไดทําการสรางไดดังรูปที่ 3.9 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.9 เครื่องพัลสเซอรรีซีฟเวอรที่ไดสรางขึ้น 

หลังจากประกอบวงจรเสร็จไดทําการทดลองวัดผลเทียบกับวงจรเดิม แตผลที่ไดไมเปนไป
ตามที่ไดตั้งสมมุติฐานไว ไดทําการปรับปรุงอีกหลายครั้งแตผลที่ไดจากการทดลองก็ไมดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทที่  4 
 

วิธีทดลองและผลการทดลอง 
 
4.1 การทดลองสวนท่ี 1 การปรับปรงุการประมวลผลขอมูล 

4.1.1 วิธีทดลอง                    
                      1. จัดเตรยีมการทดลองดังรูปที่ 3.1 โดยจดัใหแทรนสดวิเซอรอยูที่ระยะโฟกัสจากผวิ 
หนาของวัสด ุ
                      2. เล่ือนแทรนสดิวเซอรเขาหาวัสดุที่ระยะ Z ตาง ๆ    แลวเก็บขอมูลที่วดัไดของแตละ
ระยะ Z 
                      3. คํานวณหาคา VL โดยวดัความหนาของวัสดุ และวดัคาเวลาที่คล่ืนเสียงใชเดินทาง
ในเนื้อวัสดุแลวแทนคาในสมการ (3.1) 
                      4. วาดกราฟระหวางระยะ Z และเวลาที่คล่ืนเรยลีใชเดินทางบนผิวของวัสดุจากนั้นหา
คาความชันของกราฟแลวแทนคาลงในสมการที่ (3.5) จะไดคา VR 
                       5. แทนคา VR ลงในสมการที่ (3.3) จะไดคาθR 
                       6. วาดกราฟระหวางคาลอการิทึมของแอมปลิจูดของคลื่นเรยลี  (ln(A)) กับระยะ Z 
จาก นั้นหาคาความชันของกราฟแลวแทนลงในสมการที่ (3.6) จะไดคา αR              
                       7. หาคา VT และρ จากสมการที่(2.61) 
                       8. หาคา µโดยใชสมการที่ (2.37) แทนในสมการที่(2.34)จะไดคา λ 
                       9. แทนคา  µ และ λ ลงในสมการที่ (2.17) (2.19) และ (2.20)จะไดคามอดูลัสของยัง  
คามอดูลัสเชิงปริมาตร และคามอดูลัสเฉือน 
โดยโปรแกรมจะทําหนาที่ในการตรวจจับรูปยอดของคลื่น แลวนําผลไปคํานวณตอไป 
  4.1.2 ผลการทดลอง  

                1. ทําการทดลองวดัยอดของรูปคลื่นระหวางขนาด ความสูงของสัญญาณกับเวลาที่ได 
จากเครื่องสตอเรจออสซิลโลสโคป  สําหรับตัวอยางกระจกโซดาไลม  พบวาสามารถตรวจจับ ยอด
ของรูปคลื่น ไดดังรูปที่ 4.1  
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(a) 
 
 

  

 

 

 

                       (b) 

 

 

 

 

                        (c) 

    

 

 
รูปที่ 4.1  ผลการใชโปรแกรมในการตรวจจับยอดของรูปคลื่นทั้ง 3 รูปที่ระยะ (a) 3.5 มม., (b) 4.0 มม. 
 และ(c) 4.5 มม. 

ที่ระยะ 3.5 มม.

ที่ระยะ 4 มม.

ที่ระยะ 4.5 มม.
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         2. ทําการวัดระยะระหวางยอดของรปูคลื่นรูปที่ 1 และ ยอดของรูปคลื่นรูปที่ 3 เพื่อ

คํานวณหาคาความเร็วของคลื่นตามยาวจากสมการ (3.1) 

 
                 
                   เมื่อ   d  = ความหนาของวัสด ุ
                         td    = ชวงเวลาการเคลื่อนที่ของคลื่นสะทอนกลับจากผวิหนาและผิวหลัง 
                       LV = อัตราเร็วของคลื่นตามยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             รูปที่ 4.2  การวัดระยะระหวางผิวหนาและผิวหลังของวัสดุ 
 
          3  ทําการวัดเวลาที่คล่ืนเรยลีเคลื่อนที่ไดที่ระยะ z ตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.3 การวัดระยะเวลาที่คลื่นเรยลีเคลื่อนที่ 

d
L t

d2V =

td 

ระยะเวลาที่คล่ืนเรยลีเคลื่อนท่ี 

1 

2 

3 
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         4. นําเวลาที่คล่ืนเรยลีเคลื่อนที่ไดที่ระยะ  Z  ตาง ๆ   แลวนํามาเขยีนกราฟ    ระหวาง 
ระยะ Z กับ เวลาที่คล่ืนเรยลีใชเดินทางบนผิววัสดุ   จากนั้นหาความชนัของกราฟแลวแทนคาลงใน 
 สมการ(3.5) 
 
 
 
         
       
เมื่อ    RV = อัตราเร็วของคลื่นเรยลีบนผิวของวัสด ุ
 VW = อัตราเร็วของคลื่นในของเหลว 
       dZ/dt = ความชันของกราฟระหวางระยะดีโฟกัสซ่ิง(Z)กับเวลาที่คล่ืนเรยลีใชเดนิทางบนผิวของ 
                   วัสด ุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 4.4  กราฟระหวางคา Z และเวลาที่คลื่นเรยลีใชเดินทางบนผิววัสดุ 
 
 เมื่อไดอัตราเรว็ของคลื่นเรยลีบนผิวของวสัด(ุ RV ) แทนคาลงในสมการ (3.3) 
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                  เมือ่  RV = อัตราเร็วของคลื่นเรยลีบนผิวของวัสด ุ
                                  = มุมตกกระทบของคลื่นเรยลี 
                          Vl = อัตราเร็วของคลื่นตามยาวในของเหลว 

 
             5. วัดระยะทาง  Z  กับ แอมปลิจูดของคลื่นเรยลีวาดกราฟระหวาง ln ของ แอมปลิจูด 

และ ระยะ z จากนั้นแทนคาลงในสมการ(3.6) 
 
 
 
 
                  เมื่อ            =  สัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานของน้ํา   
                                     =  สัมประสิทธิ์การสูญเสียพลังงานของคลื่นเรยลี 
                                      = หาไดจากความชนัของกราฟระหวางลอการิทึมของแอมปลิจูด 
                                          ของคลื่นเรยลี(ln(Z))กับระยะ Z 
 
                      6. หาคา  TV  และ           จากสมการ (2.61) 
 
 
 
 
             7. หาคา             จากสมการ (2.37) 
 
              

             8. หาคา             จากสมการ (2.34) 
 
 
                      9.  คามอดูลัสของยัง  (Young’s modulus) E จากสมการ (2.17) 
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                      10 . หาคามอดลัูสเชิงปริมาตร (Bulk modulus) K จากสมการ (2.19) 
 
 
                      11 หาคามอดลัูสเฉือน (Shear modulus) G  จากสมการ (2.20) 
 
 

 
 
 

                  ตารางที่ 4.1 ผลการวัดครั้งที่ 1 เมื่อเทียบระหวางการใชโปรแกรมและไมใชโปรแกรม 
 

 คามาตรฐาน[6] คาที่วัดได 

แบบใชโปรแกรม 

คาผิดพลาด คาวัดไดแบบแบบไมใช
โปรแกรม 

คาผิดพลาด 

VR 
3.15 X 103 m/s 3.12 X 103 m/s 0.95 % 3.13 X 103 m/s 0.64 % 

VL 
6.00 X 103 m/s 5.88 X 103 m/s 2.00 % 5.94 X 103 m/s 1.00 % 

VT 
3.41 X 103  m/s 3.38 X 103  m/s 0.88 % 3.38 X 103  m/s 0.88 % 

E 
7.37 X 1010 Pa 8.01 X 1010 Pa 8.68 % 8.03 X 1010 Pa 8.96 % 

G 
2.91 X 1010Pa 3.20 X 1010Pa 9.97 % 3.18 X 1010Pa 9.28 % 

K 
5.12 X 1010Pa 5.39 X 1010Pa 5.27 % 5.33 X 1010Pa 4.10 % 

Density 
2.50 X 103  kg/m3 2.80 X 103  kg/m3 12.00 % 2.80 X 103  kg/m3 12.00 % 

 
 
 
 
 

µ
3
2  λ  K +=

µ  G =
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        ตารางที่ 4.2 ผลการวัดครั้งที่ 2 เมื่อเทียบกับคามาตรฐาน 

 คามาตรฐาน[6] คาที่วัดได 

แบบใชโปรแกรม 

คาผิดพลาด คาผิดพลาดของงานวิจยั
ที่ผานมา[1]เทียบกับคา

มาตรฐาน[6] 
VR 

3.15 X 103 m/s 3.04 X 103 m/s 3.49 % 0.32 % 
VL 

6.00 X 103 m/s 5.90 X 103 m/s 1.67 % 1.17 % 
VT 

3.41 X 103  m/s 3.29 X 103  m/s 3.52 % 0.59 % 
E 

7.37 X 1010 Pa 7.04 X 1010 Pa 4.48 % 6.51 % 
G 

2.91 X 1010Pa 2.71 X 1010Pa 6.87 % 5.84 % 
K 

5.12 X 1010Pa 5.78 X 1010Pa 12.89 % 7.62 % 
Density 

2.50 X 103  kg/m3 2.81 X 103  kg/m3 12.40 % 4.80 % 

 

จากผลการทดลองโดยใชเครือ่งมือชุดเดิมกบังานวิจยัที่ผานมา[1] โดยตัวแปรหลักคือการ
อานคาโดยวิธีใชโปรแกรมกบัการอานคาโดยไมใชโปรแกรมในตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 พบวา
การอานคาโดยใชโปรแกรมไมสามารถใหความถูกตองดกีวาได อาจจะเกิดจากความผิดพลาดใน
การถายโอนขอมูลจากโหมดออสซิลโลสโคปธรรมดาไปเปนแบบดจิติอล โดยจะพบวาขอมูลที่อาน
ไดคร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 มีความแตตางกัน โดยขอดีของการใชโปรแกรมอยูที่ใหความสะดวก
รวดเร็วในการประมวลผลขอมูล แตในขณะเดียวกนัก็จะมีขอจํากดัคือ ไมสามารถใหความถูกตอง
ในการวัดไดดกีวาเดิม และในการวัดแตละครั้งมีการกระจายตัวของขอมูลการวัดมากจึงตองทําการ
วัดซ้ําหลาย ๆ คร้ัง   อีกทั้งโปรแกรมที่ทําการวัดยอดของรูปคลื่นจะมีปญหาเมื่อสัญญาณที่วัดไดมี
ขนาดเล็ก จะทําใหไมสามารถแยกไดวายอดของรูปคลื่นรูปใดคือยอดของรปูคลื่นที่ตองการวัด 
ดังนั้นจึงตองมกีารกําหนดความหนาของวัสดุใหเหมาะสมถาวัสดุหนามากหรือนอยเกินไป ก็จะไม
สามารถวัดไดดังรูปที่ 4.5 จะพบวายอดของรูปคลื่นรูป C จะมีขนาดเล็กมาก 
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รูปที่ 4.5 ขอมูลที่ไดจากสารตัวอยางที่เปนเหล็กที่วัดไดจากสตอเรจออสซิลโลสโคป   
 
4.2 การทดลองที่ 2 การปรับปรุงตัวรับและตัวสงสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิก 

 
4.2.1 วิธีการทดลอง 
         เนื่องจากในการใชงานระบบจุลทัศนเชิงเสียงแบบไลนโฟกัสพบวาในการวดัวัสดุที่มี

ความหนามาก ๆ สัญญาณที่ไดจะมีขนาดเล็กจนยากแกการตัดสินเลือกสัญญาณที่ถูกตอง ดังนั้นเพือ่
แกปญหาดังกลาวจึงจําเปนที่ตองปรับปรุง  โดยแนวทางในการปรับปรุงที่เลือกคือออกแบสราง
เครื่อง พัลสเซอรรีซีฟเวอรใหม โดยสรางจากสมมุติฐานที่วา การทีจ่ะทําใหสัญญาณที่รับมีขนาด
ใหญขึ้น ก็จะตองสงสัญญาณที่มีขนาดใหญขึ้น แตเนื่องจากตวัรับรูสัญญาณอัลตราโซนิกที่ใชคือ
ฟลมพอลิไวนลิิดีนฟลูออไรด (PVDF) ซ่ึงสามารถทนความตางศักยไฟฟาไดเพียง 80 V ดังจึงตอง
ใชวิธีการเพิ่มจํานวนของคลื่นที่สงออกไป ซ่ึงจากเดิมสงสัญญาณเพียงลูกเดียว 
         1.ทําการทดลองใชงานเครื่องรับและเครื่องสงคลื่นอัลตราโซนิก 
       2.ทําการทดลองเปรียบเทียบผลการทดลองกับงานวจิัยที่ผานมา 

4.2.2 ผลการทดลอง  
         1.ทําการทดลองเครื่องรับและเครื่องสงคลื่นอัลตราโซนิก 
ทําการตออุปกรณดังรูปที่ 4.6 
 
 
 
 

คล่ืนรูป A 
คล่ืนรูป C 
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สัญญาณที่รับเขามาเปนสัญญาณอางอิง 

สัญญาณที่เกิดการหนวงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 4.6 การทดลองสงและรับสัญญาณอัลตราโซนิกแบบแยกตัวรับ-สง 

 
 

ผลการทดลองไดผลดังรูปที่ 4.7 และ 4.8 โดยที่สัญญาณดานบนเปนสัญญาณจากตวัสงที่
สงไปที่ ตัวรับรูคล่ืนอัลตราโซนิก(ตวัสง)  สวนสัญญาณดานลางคือสัญญาณที่รับกลับมาจากตัวรับรู
คล่ืนอัลตราโซนิก (ตวัรับ)  โดยสัญญาณที่กลับเขามาจะมี2สัญญาณคือสัญญาณอางอิงซึ่งระบบ
ออกแบบมาเพือ่ใชในการเปนจุดอางอิงในการวัดการหนวงเวลา ของสญัญาณที่เกิดขึน้และสัญญาณ
ที่เกิดการหนวงเวลา  
 

 

 

 
 

 
 

             รูปที่ 4.7 ผลการทดลองสงและรับสัญญาณอัลตราโซนิกที่ขนาดความกวางของพัลสตางกัน 

สัญญาณที่สงออก
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สัญญาณที่รับเขามาเปนสัญญาณอางอิง 

สัญญาณที่เกิดการหนวงเวลา 

นอกจากนั้นไดทําการทดลองใชระบบการวัดแบบหวัเดยีวเปนทั้งตวัรับและตัวสงผลที่ได
เปนไปตามรูปที่ 4.8 

  

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4.8 ผลการทดลองสงและรับสัญญาณอัลตราโซนิกเมื่อใชแบบหัวเดียว 

 
และจากการไดทดลองปรับเปลี่ยนขนาดความกวางของสัญญาณ ที่สงเขาไปที่หวัวดัพบวา

ไดผลการทดลองไมเปล่ียนจากเดิมมากนัก ซ่ึงจาการทดลองพบวาเกดิการหนวงเวลาของสัญญาณ
ขึ้นแตขอมูลที่ไดพบวาสัญญาณที่หนวงเวลานั้นไมมีความสัมพันธกับความหนาของวสัดุ แตกลับ
เปนระยะจากหัววัดถึงผิวหนาของวัสดุ ซ่ึงไมตรงกับที่ตัง้สมมุติฐานไว 

สัญญาณที่สงออก



บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

         การทดลองที่ 1 
         จากวัตถุประสงค ที่ตองการใชโปรแกรมในการอานคาที่ไดจากการวดั เพือ่ความ

ถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว แตจากการทดลองพบวาโปรแกรมสามารถทํางานไดแตยังไมมีความ
แมนยําเพียงพอในการวัด อาจจะเนือ่งมาจากอัตราการสุมสัญญาณไมเพยีงพอที่จะไดสัญญาณที่
ถูกตองและการใชโปรแกรมนี้จะตองมเีงื่อนไขคือ 
                      1. ยอดของรูปคลื่นทั้ง 3 จะตองเรียงลําดับความสูงกัน โดยจะตองมีการทดลองวัดใน
ระยะ Z ที่เหมาะสมในการเกิดสภาพนี ้
                       2. ยอดของรูปคลื่น ที่จะวดั จะตองมีคามากกวาสัญญาณรบกวน   แตถาสัญญาณ
รบกวน มีขนาดที่โตกวาจะทาํใหการวัดผิดพลาด 
           3. ปญหาที่พบคือ วสัดุบางชนิดจะลดทอนสัญญาณลงไปมาก    จะทําใหยอดของ
รูปคลื่นที่ตองการวัดมีขนาดเล็กลงมากจนยากในการวัด  

         การทดลอง ที่ 2  
         จากวัตถุประสงคที่ตองการสรางพัลสเซอรรีซีฟเวอร ที่มีคุณสมบัติดีกวาเดิม แตจาก

การทดลองพบวา พัลสเซอรรีซีฟเวอรที่สรางขึ้น ยังทํางานไดไมสมบูรณเนื่องจากตองทําการ
ปรับแตงวงจรขนาดของพัลส ตองสามารถทําใหแคบมากกวานี้และสัญญาณตองมีความคมชัดมาก
ขึ้น และอีกประการคือการแปรผลจากการวัดซึ่งคงตองอาศัยเวลาในการศึกษา    มากกวานี้อุปสรรค 
อีกประการคืออุปกรณที่หาซือ้จากบานหมอมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน ทําใหสัญญาณและการ
ตอบสนองตอความถี่ไมเปนตามที่คาด เนื่องจากเวลาจํากัดจึงทาํใหผลที่ไดไมสมบูรณ ถาได
อุปกรณที่มีคณุภาพมาตรฐานผลการทดลองจะดแีละสมบูรณขึ้น 
5.2 ขอเสนอแนะ 

        การทดลองที่ 1  
        1.จํากัดความหนาของวสัดุที่ทดสอบใหมีขนาดความหนาที่เหมาะสม ไมบางหรอืหนา

เกินไปจนไมสามารถวัดได 
        2. ทําการปรับปรุง พัลสเซอรรีซีฟเวอร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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สัญญาณที่รับเขามา 
 

          3. ทําการปรับเปลี่ยนตัวกลางจากน้าํเปนสารอื่นที่มีคา อิมพีแดนซอคูสติกใกลเคียง
กับฟลมพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด (PVDF) 3.82 Mrayl ซ่ึงน้ํา ที่มีคา1.5  Mrayl เชน ไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด ที่มคีา 2.26 Mrayl ในกรณีที่ใชตัวกลางที่มีคาอคูสติกอิมพีแดนซที่ใกลเคียงกันจะชวยลด
การสูญเสียพลังงานในการเคลื่อนที่ผานตัวกลางทั้งสองชนิด  
         4. ปรับปรุงสวนที่ทาํการอานคาโดยอาจจะใชออสซิลโลสโคปที่มคีวามสามารถใน
การเก็บสัญญาณไดเร็วขึ้นมากกวาเดิม 
 การทดลอง ที่ 2  
 การที่ไดพัฒนาพัลสเซอรรีซีฟเวอรที่แตกตางจากของเดิม แตพัลสเซอรรีซีฟเวอร ที่จะ
ออกแบบใหม   ก็จะมีขอจํ ากัดที่ สํ าคัญคือ    ไมสามารถจ ายสัญญาณไดมากเกิน  80  V            
เนื่องจาก ฟลมพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด (PVDF) สามารถทนไดไมเกิน 80 V และจะเปลี่ยนจาการที่
ปอนสัญญาณเปนพัลสไปเปนการปอนสัญญาณที่เปนความถี่เดียวที่ 6 MHzหลายรูปคลื่นแทนโดย
แนวทางในการประยุกตใชงานสามารถแบงไดเปน2 วิธีคือ 
  1.ใชวิธีเทคนิคและวิธีการวัดแบบเดิมซึ่งในกรณีจะมีปญหาเนื่องจากสัญญาณพัลส
ที่สรางขึ้นมีความกวาง 2 ไมโครวินาทีและสัญญาณยังมีสัญญาณคลื่นเล็กๆตามมาดังรูปที่ 5.1 

 

 

 

 

 

 

                           

 

             ผลการทดลองที่ไดจริง                                                                 ผลที่คาดวาจะไดรับตามทฤษฎี 

รูปที่ 5.1 ผลการทดลองที่ไดจริงเทียบกับผลที่คาดวาจะไดตามทฤษฎี 

สัญญาณที่สงออกไป 
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             มีขอดีคือทําใหไดสัญญาณชัดเจนขึ้นแตเนื่องจากชวงสัญญาณพัลสมีความยาวมาก
เกินไปทําใหไปทับซอนกับสัญญาณอื่นที่ตองการ 

             การแกไขตองทําใหสัญญาณพัลสที่สรางขึ้นมี ขนาดความกวางแคบลงมากกวานี้
จะติดปญหาเรือ่งอุปกรณที่มคีวามสามารถใหกําเนิดพัลสที่มี ขนาดแคบและมีสัญญาณรบกวนนอย
นั้นคอนขางเปนไปไดยาก 

                          2.ใชวิธีเทคนิคและวิธีการวัดแบบอืน่  ในการหาคาคุณสมบัติของวัสดุ  เชน       
มอดูลัสของยัง  (Young’s modulus)  E ,  คามอดูลัสเชิงปริมาตร   (Bulk modulus)  K และ คา
มอดูลัสเฉือน (Shear modulus) G  จากสมการอื่น ซ่ึงพบวาสามารถหาคาเหลานี้ไดโดยการประมาณ
คาจากคาอัตราเร็วของคลื่นตามยาว,  อัตราเร็วของคลื่นตามขวางและความหนาแนนดังสมการ โดย
อางอิงจาก Appendixs X1. Formula  E 494 -95(2001) ASTM  Standard Practice for Measuring 
Ultrasonic Velocity in Materials  
 
 คามอดูลัสของยัง(Young’s modulus) E จากสมการ 
 
 
 
 
 คามอดูลัสเชิงปริมาตร(Bulk modulus) K จากสมการ 
 
 
  
คามอดูลัสเฉือน(Shear modulus) G  จากสมการ 
 
 
เมื่อ                  คือความหนาแนนของวัสด ุ
                            คืออัตราเร็วของคลื่นตามยาว                                                       
                                                     คืออัตราเร็วของคลื่นตามขวาง                                                       
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