







































	บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง
	4.1 ขั้นตอนและวิธีการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ
	4.2 ผลการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ของสารตัวอย่างพอลิพิรโรล์หมายเลข 2, 3 และ 4


