
บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 สามารถเตรียมสารประกอบพอลิออลจากน้ํามันปาล์ม จากปฏิกิริยาระหว่างน้ํามันปาล์ม 
และเพนตะอิริทริทอลได้เป็นพอลิเอสเทอร์พอสิออลท่ีเป็นของเหลวหนืด ลีน้ําตาลอ่อน มี 
ค่า'โฮดรอก1ชิลเ'ท่ากับ 385 mg KOH/g ในขณะท่ีพอลิเอลเทอร์พอลิออลท่ีได้จากปฏิกัริยา 
ระหว่างน้ํามันปาล์มและกลีเชอรอล มีลักษณะเป็นของแข็งเหมือนข้ีผ้ึง ลีเหลืองอ่อน มี 
ค่าไฮดรอกซิลเท่ากับ 154 mg KOH/g

5.1.2 สารประกอบพอลิออลท่ีเตรียมได้ไม่ลามารถใช้เป็นสารต้ังต้นในการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทน 
ชนิดยืดหยุ่นได้ เพราะโฟมท่ีเตรียมได้มีสมบัติทางกายภาพต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับโฟมท่ี 
เตรียมจากปาล์มพอลิออลของประเทศมาเสเชีย

5.1.2 สามารถเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดยืดหยุ่นจาก ของผสมระหว่างปาล์มพอลิออลของ 
ประเทศมาเสเชียผสมกับพอลิออลทางการค้า โดยการผสมปาล์มพอลิออลในอัตราส่วน 
20 และ 40 ส่วนโดยน้ําหนัก ทำให้ได้โฟมท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับโฟมอ้างอิง (โฟมท่ี 
เตรียมจากพอลิออลทางการค้า ซ่ีงเป็นโฟมท่ีสามารถนำไปใช้เป็นพ้ืนรองเท้าได้จริง) และ 
ใช้เวลาในการเตรียมโฟมท่ีเหมาะลม

5.1.3 จากการตรวจลอบสมบัติเชิงกลของโฟมพอลิยูรีเทนท่ีใช้ปาล์มพอลิออลในอัตราส่วน 20 
และ 40 ส่วนโดยน้ําหนัก พบว่า โฟมท่ีเตรียมจากปาล์มพอลิออล 40 ส่วน มีสมบัติท่ีดีก'ว่า 
นอกจากน้ี จากการตรวจสอบสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM พบว่า เซลล์ของโฟมส่วน 
ใหญ่เป็นเซลลํปีด มีลักษณะค่อนข้างกลม แต่ขนาดของเซลล์มีความลม่ําเสมอน้อยกว่า 
และมีปริมาณหน้าต่างเซลล์มากกว่าในโฟมอ้างอิง

5.1.4 ในการเตรียมพอลิยูรีเทนชนิดยืดหยุ่นประ๓ ทไมโครเซลสูลาร์อิลาสโตเมอร์ เพ่ือใช้ทำพ้ืน 

รองเท้า ได้ใช้สูตรที่มีปาล์มพอลิออล/พอลิออลทางการค้าในอัตราส่วน 40/60 โดยนํ้าหนัก 

ร่วมกับเซนเอกซ์เทนเดอร์ 3 ชนิดในปริ มาณ5 10 และ 15ส่วนซึ่งผลจากการพิจารณา 

สมบัติทางกายภาพ ร่วมกับเวลาที่ใช้เตรียมโฟม พบว่า สูตรที่เหมาะจะนำไปใช้งาน คือ 

สูตรที่ใช้า,4-บิวเทนไดออลที่ปริมาณ 10ส่วน'โดย'นาห'นักเป็นเชนเอกช์เ'ทนเดอร์



8 6

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ศึกษาวิธีสังเคราะห์พอลิออลจากน้ํามันปาล์มให้ได้เป็นของเหลวท่ีมีความหนืดต่ํา เพ่ือให้ 
ได้โฟมท่ีมีคุณภาพดี และสะดวกในการใช้งาน โดยไม่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ

5.2.2 ศึกษาและทดลองใช้เชนเอกซ์เทนเดอร์ชนิดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี
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