
5.1 สรุปผลการทดลอง
5.1.1 ผลิตภัณฑ์เพตในรูปแบบต่างๆท้ังขวดเพต ผ้า T/C และผ้าพอลิเอลเทอร์ ลามารถ 

นำมาย่อยลลายร่วมภันด้วยกระบวนการไกลโคลิชิส โดยใช้โพรพิลีนไกลคอลเป็นลารย่อยลลาย 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการย่อยสลายหรือไกลโคไลซํไพรดักสัมีน้ําหนักโมเลกุลเฉล่ียโดยจำนวนอยู่ 
ในช่วง 546-733

5.1.2 ไกลโคไลชไพรดักสัท่ีได้จากการย่อยสลายลามารถนำไปใช้เป็นสารตงต้นในการ 
ลิงเคราะห์พอลิเอสเทอร์เรชินชนิดไม่อ่ิมตัวหรือยูพีอี ท่ีลามารถข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์และมีสมบัติ 
ทางกายภาพใกล้เคียงกับยูพีอีทางการค้า

5.1.3 เม่ือศึกษาระยะเวลาการแข็งตัวของเรชิน พบว่ายูพีอีสังเคราะห์ใช้ระยะเวลาการเกิด 
เจลนานกว่ายูพีอีทางการค้า แต่เม่ือพิจารณาระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาการเช่ือมขวาง พบว่ายูพีอี 
ท้ังสองใช้ระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาการเช่ือมขวางใกล้เคียงกัน

5.1.4 เม่ือทำการปรับปรุงสมบัติของยูพีอีท่ีสังเคราะห์จากไกลโคไลชํไพรดักสัด้วยการผสม 
ยูพีอีทางการค้าท่ีสัดส่วนต่าง  ๆพบว่า เม่ือเพมสัดส่วนยูพีอีทางการค้าพอลิเอลเทอร์ท่ีได้มีสมบัติ 
ความทนแรงดัดโค้งเพ่ิมข้ึน และมีค่าสูงสุดท่ีสัดส่วนยูพิอีทางการค้าเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วน 
สมบัติความแข็งและความทนแรงกระแทกน้ันการเพ่ิมสัดส่วนยูพีอีทางการค้าจะไม่มีผลมากนักต่อ 
พอลิเอสเทอร์ท่ี'ได้

5.1.5 สัณฐานวิทยาของพอลิเอสเทอร์จากผลิตภัณฑ์เพตรีไซเคิลมีล่ิงเจือปนกระจายตัว 
บนพ้ืนผิวของพอลิเอสเทอร์มากกว่าสัณฐานวิทยาของพอลิเอลเทอร์ทางการค้า
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5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 การปรับปรุงสมบัติของยูพีอีท่ีสังเคราะห์จากไกลโคไลซ็โพรดักสัด้วยการผสมยูพีอี 

ทางการค้าท่ีสัดส่วนต่างๆ น้ัน ไม่มีผลมากนักต่อสมบัติเชิงกลฃองพอลิเอสเทอร์ ดังน้ัน อาจมี 
ดีกษาปัจจัยอ่ืนในการปรับปรุงสมบัติของเรชิน เช่น สืกษาผลของการเติมกรดอ่ิมตัวเพ่ือเพ่ิม 
ระยะห่างระหว่างจุดเช่ือมขวางในสายโซ่โมเลกุล อาจทำให้เรชินท่ีได้มีสมบัติเชิงกลดีข้ึน

5.2.2 สมบัติของยูพีอีจะข้ึนกับชนิดและปริมาณของสารต้ังต้นท่ีใซ้ในการสังเคราะห์เรซิน 
ดังน้ันในการสังเคราะห์ยูพีอีอาจมีการปรับเปล่ียนชนิดและอัตราส่วนของสารต้ังต้นท่ีใช้ในการ 
สังเคราะห์เพ่ือให้ใต้เรซินท่ีมีสมบัติตามต้องการ

5.2.3 ปริมาณลไตรีนมอนอเมอร์มีผลต่อความหนืด ปริมาณการเช่ือมขวางระหว่าง 
โมเลกุล และระยะเวลาท่ีใช้ในการแข็งตัวของเรชิน ดังน้ันอาจมีการปรับเปล่ียนปริมาณของ 
สไตรีนมอนอเมอร์เพ่ือให้ได้เรซินท่ีมีสมบัติตามต้องการ
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