
บ ท ท ี่ 1 

บ ท น ่า

1.1 ค ว าม เป ็น ม าแ ล ะ ค ว าม ล ัาค ้'ญ ข อ ง ป ัญ ห า

อ ุตสาหกรรมการผล ิตกระดาษของประเทศไทยม ีแนวโน ้มการผล ิตส ูงข ึ้นท ุกป ี ในการผล ิต 
ก ระด าษ จะใช ้เย ื่อ ก ระด าษ เป ็น ล ิวน ป ระก อ บ ห ล ัก แ ล ะม ีส ารเต ิม แ ต ่ง เพ ื่อ ช ่วย เพ ิ่ม ค วาม แ ข ็งแ รง 
ให ้ล ับกระดาษ เย ื่อท ี่ใช ้ม ีท ั้ง เย ื่อใยยาวซ ึ่งน ำเช ้าจากต ่างป ระเท ศและม ีราคาแพ ง และเย ื่อใยส ั้นซ ึ่ง 
สามารถผล ิตได ้ใน ประเทศไทย น อ ก จาก น ี้ย ังม ีเย ื่อ ก ระด าษ ท ี่ไม ่ได ้ท ำจาก เน ื้อ ไม ้ (non-w ood 
fibers) อ ีกประเภทห น ึ่งท ี่เป ็น ต ัวเล ือกใน อ ุตสาห กรรมกระดาษได ้ เน ื่อ งจาก เป ็น ล ิวน ท ี่เห ล ือจาก  
ภ าค เก ษ ต ร ก ร ร ม เช ่น ช าน อ ้อ ย เป ็น ต ้น  ซ ึ่งท ำให ้ลดการใช ้เย ื่อจากต ้น ไม ้และม ีค ุณ ภาพ ด ีพ อท ี่จะ  
นำมาผล ิตกระดาษได ้

เย ื่อกระดาษเป ็นวัสด ุธรรมชาติท ี่ม ีอย ู,มากในโลก โดยได ้จากพ ืชซ ึ่งสามารถปลูกทดแทนได ้ 
และลามารถน ำไปร ีไซเค ิล เพ ื่อน ำกล ับมาใช ้ให ม ่ได ้ ท ี่เร ียกว ่า เย ื่อร ีไซเค ิล ในประเทศไทยการใช ้ 
ป ร ะ โ ยช น ์จ าก เย ื่อ ร ีไ ซ เค ิล ล ิว น ม าก เป ็น ก าร ผ ล ิต ก ร ะ ด าษ ล ูก ฟ ูก  ก ระ ด าษ แ ข ็ง  แ ล ะ ก ร ะ ด าษ  
หน ์งล ือพ ิมพ ์ แต ่การนำเย ื่อร ีไซเค ิลกล ับมาใช้ใหม่หลาย  ๆ รอบ จะล ิงผลให ้ต ัว เล ัน ใยม ีค ุณ ภาพด ้อย 
ลง และความแข็งแรงของกระดาษลดลงได ้

ม ัน สำปะห ล ังเป ็นพ ืช เศรษฐก ิจท ี่สำค ัญ ของประเทศไทย ม ีการส ่งออกเป ็น รายให ญ ่ของ 
โลก เน ื่องจากสามารถปล ูกได ้ง ่าย ขยายพ ัน ธ ุง ่าย  และทนทานต ่อด ินฟ ้าอากาศ จ ึงสามารถปล ูก 
ได้ทั่วไปในทุกภาค บร ิเวณ ท ี่พบมากท ี่ส ุดค ือ ภาคตะวันออก ในจังหวัดชลบ ุร ีและระยอง และภาค 
ตะวันออกเฉ ียงเหนือ ม ันสำปะหลังในประเทศไทยลิวนใหญ่จะใช้ในการผลิตแป ้งม ันสำปะหลัง ทำ 
ให ้ได ้กากม ันสำปะหล ังซ ึ่งเป ็นว ัสด ุเหล ือท ิ้งจากโรงงานอ ุตสาหกรรมการผล ิตแป ้ง โดยท ั่วไปกาก 
ม ันสำปะหล ังจะนำไปใช ้ประโยชน ์โดยนำไปเป ็นอาหารส ัตว ์ เพ าะเห ็ด  ผล ิตป ๋ยห ม ัก  และนำไป 
ผล ิตเช ื้อเพล ิงเอทานอล แต ่เม ื่อว ิเคราะห ์องค ์ประกอบของกากม ันสำปะหล ังจะพบว่าม ีเล ันใยเป ็น  
องค ์ป ระกอบ อย ู่ป ระม าณ  15-50%  รองจากปร ิมาณ ของแป ้งใน กากม ัน  ท ั้งน ี้แล ้วแต ่ว ิธ ีท ี่ใช ้สล ัด 
และพันธุของมันสำปะหลัง เล ันใยของกากมันน ี้ม ีล ิวนของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสอยู่พอสมควร 
ซ ึ่งอ าจน ำม าผ ส ม ใน เย ื่อ ก ระด าษ ใน ป ร ิม าณ เล ็ก น ้อ ย  เพ ื่อ เป ็น ก ารท ด แท น เย ื่อ กระด าษ แล ะเพ ิ่ม  
ม ูลค ่าให ้ล ับกากมันสำปะหลังน ี้ได ้
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ใน การใช ้กากม ัน สำปะห ล ังซ ึ่ง เป ็น ว ัสด ุเห ล ือท ิ้งจากโรงงาน อ ุตสาห กรรม ควรผ ่าน การ 
ปรบปรุงสภาพเล ันใยให ้เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน เพ ื่อกำจ ัดล ิกน ินและสารอ ื่นท ี'ไม ่จำเป ็นออกไป 
แต ่อาจส ่งผลให ้เฮม ิเซลล ูโลสถ ูกกำจ ัดหร ือถ ูกทำลายไปบางส ่วนในงานวิจ ัยน ี้จ ึงจะทดลองใช ้ท ั้งว ิธ ี 
ทางกายภาพและทางเคม ีเพ ื่อปร ับปร ุงสมบ ัต ิของกากม ันสำปะหล ังเพ ื่อให ้ม ีความเหมาะสมในการ 
นำไปใช้งาน

1.2 วู้ดถประสงค์ของการวิจัย

เพ ื่อหาว ิธ ีการท ี่เหมาะสมในการนำกากของม ันสำปะหล ังมาใช ้ทดแทนเย ื่อร ืไซเค ิลในการ 
ผล ิตกระดาษลอนลูกฟ ูก

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 ปร ับปรุงสมปต ิทางกายภาพและองค ์ประกอบทางเคม ีของกากม ันสำปะหล ัง เพ ื่อให ้ 
เหมาะลมกับการนำไปใช้ผสมกับเย ื่อกระดาษรืไซเคิล ในการทดลองผล ิตกระดาษลอนลูกฟ ูก

1 .3 .2 ศ ึกษาหาอ ัตราส ่วนท ี่เหมาะสมในการใช ้กากม ันสำปะหลังเพ ื่อทดแทนเย ื่อร ีไซเค ิลใน 
การผลิตกระดาษลอนลูกฟ ูก

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได ้ข ้อม ูลของสมบ ัต ิทางกายภาพและองค ์ประกอบทางเคม ีของกากม ันสำปะหล ัง
1.4.2 ได้ว ิธ ีการปรับปรุงกากมันสำปะหลังท ี่เหมาะสม

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

1.5.1 ศ ึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อม ูล
1.5.2 ศ ึกษาว ิธ ีการและเตร ียมอ ุปกรณ ์การทดลอง
1.5.3 ท ำการท ดลอง โ ด ยศ ึก ษ าภ าวะก าร เต ร ียม แ ล ะข น าด ท ี่เห ม าะส ม ข อ งก าก ม ัน  

สำปะหลัง ปรับปรุงให ้เหมาะลม และศ ึกษาสมบ ัต ิท างกายภาพ และองค ์ป ระกอบ ท างเคม ีของกาก 
มันสำปะหลัง



1.5.4 ว ิเคราะห ์ผลการทดลอง
1.5.5 สรุปผลการทดลอง
1.5.6 เร ียบเร ียงเข ียนบทความเพ ื่อ เผยแพร ่และเข ียนว ิทยาน ิพนธ ์
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