
บทที 7

ข,อเสนอแนะ

สำหรับการทดลองที่น่าสนใจในการพัฒนากระบวนการละลายปุนเตาอาร์กไฟฟ้าด้วยสาร 
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีด้งนี้

1. ศึกษาเกี่ยวกับเปอรํเซ็นต์ฃองแข็งที่สูงขึนและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตจริง 
โดยทำการทดสอบในสภาวะที่มีความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์สูงขืน

2. ศึกษาที่อุณหภูมิสูงขืนอีกเพื่อเพิ่มปริมาณการละลายของสังกะสีจากฺปุนเตาอาร์กไฟฟ้า
*

J. ศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซดียมไฮดรอกไซด์, อุณหภูมิ, อัตราการกวน 
และเปอร์เซ็นต์ของแข็งที่มีต่อการละลายโครเมียม, แคดเมียมและตะกั่วออกจากปุนเตาอาร์กไฟฟ้า

4. ศึกษากรรมวิธีในการดึงสังกะสีในสารละลายที่ได้จากการละลายปุนเตาอาร์กไฟฟ้าด้วย 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้อยู่ในรูปโลหะสังกะสีบริสุทธ
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