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วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำผงถ่านไฟฉายทื่ใช้แล้วให้เป็นก้อนแข็ง
2. เพื่อหาวัสดุประสานท่ีมีประสิทธิภาพในการทำลายฤทธได้ดีที่สุด ในสัดส่วนที่เหมาะสมและ 

ประหยัด โดยพิจารณาจากกำลังรับแรงอัด, ความเข้มข้นของโลหะหนักในนํ้าสกัด, ความหนาแน่น และอัตรา'ซึมน้ํา
3. ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของการทำให้เป็นก้อนแข็งและกำจัดขั้นสุดท้าย

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ผงถ่านไฟฉาย ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในก้อนถ่านไฟฉายประเภทคาร์บอน-สังกะสี ขนาด'ใหญ่'ท่ีใช้ 
แล้วโดยรวบรวมมาจากสถานีขนถ่ายอ่อนนุช โดยมีขอบเขตการวิจัย ด้งนี้

ใ. สิกษาโลหะหนัก 7 ชนิด ได้แก่ อาร์เซนิค, แคดเมียม, โครเมียม, ปรอท, ตะกั่ว, แมงกานีส และ 
สังกะสี ในผงถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว

2. วัสดุประสานที่ใช้!นการทำให้เป็นก้อนแข็ง สิอ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1, ปูนซีเมนต์ 
ปอร์ตแลนด์ประเภท 5, ปูน1ชีเมนต์ชิสิกา, ปูนซีเมนต์ชิสิกาผสมปูนขาว และปูนซีเมนต์ชิลีกาผสมทราย ในสัดส่วน 
ผสมต่างๆ กัน

3. การหาชนิดและสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุประสาน โดยพิจารณาจากกำลังรับแรงอัด, 
ความหนาแน่น, อัตราซึมนํ้า และความเข้มข้นของโลหะหนักในนี้าสกัด ได้แก่ อา'ร์เช'นิค, แคดเมียม, โครเมียม, 
ปรอท, ตะกั่ว, แมงกานีส, และสังกะสี

4. ตัวแปรที่สืกษา ได้แก่
4.1 ชนิดของวัสดุประสาน
4.2 อัตราส่วนผสมของผงถ่านไฟฉายต่อวัสดุประสาน
4.3 ระยะเวลาบ่ม
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5. ตัวแปรตาม
5.1 กำลังรันแรงอัด
5.2 ความหนาแน่น
5.3 อัตราซึมนํ้า
5.4 ความเข้มข้นของโลหะหนักในนํ้าสกัด ได้แก่ อาร์เซนิค, แคดเม ียม, โครเมียม, ปรอท, 

ตะกั่ว, แมงกานีส และสังกะสี
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