
ข ้อ เส น อแน ะใน ก ารว ิจ ัย

1. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้เป็นก้อนแข็ง โดยการใช้ว ัสดุปรุงแต่งอย่างอื่น เช่น ชิสิกาฟูม, 
เถ ้าลอย หรือ น ํ้าแก้ว เพ ี่อลดปริมาณวัสดุประสานที่ใช้

2. ศ ึกษาผลของคลอไรด์และแอมโมเน ียมในของเสีย ต่อการทำให้เป็นก้อนแข็ง
3. ศึกษาการทำลายฤทธื้โลหะหนักในถ่านไฟฉายประเภทอื่น เช่น อ ัลคาไลด์-แมงกานีส และน ิเก ิล- 

แคดเม ียม เป็นต้น
4. ศึกษาการทำลายฤทธื้หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ของส่วนประกอบอื่นๆ ของก้อนถ่านไฟฉาย อันได้แก  ่

ส่วนที่เป็นพลาสติก, โลหะ และกระดาษ ซึ่งอาจปนเปีอนโลหะหนักที่เป็นอันตรายจากผงถ่านไฟฉาย
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