
บ ท ท ี 7
ข ้อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร ว ิจ ัย

1. ศึกษาการทำกากตะกรันให้เป็นก้อนแข็ง โดยเปล่ียนวัสดุประสานเป็นปูนขาวผสมดินลูกรัง ผง 
ซีเมนต์ก้นเตา(Cement Kiln dust) หรอปูนซีเมนต์ปอรัตแลนด์ผสมทราย เป็นต้น

2. นำวัสดุประสานเพ่ิมเติม(Additive) ชนิดอ่ืนมาผสมกับปูนซีเมนต์ เช่น ข้ีเก้าแกลบ โซเดียมซิลิเกต 
เป็นต้น เพ่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาน้ี

3. ศึกษาการทดสอบการซะละลายระยะยาวโดยวิธีการทดสอบแบบคอลัมน์ โดยให้มีการชะละลาย 
ของน้ําสกัดผ่านก้อนตัวอย่าง เพ่ือจะได้ทราบถึงคุณภาพของน้ําชะละลายท่ีใกล้เคียงกับค่าจริง ซ่ึง 
จะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยข'น์ในการออกแบบระบบบำบัดน้ําเสียของหลุมฝังกลบต่อไป

4. ศึกษาการสกัดสารโดยใช้น้ีาสกัดชนิดอ่ืน เช่น นํ้ากล่ัน น้ําฝน น้ีาผิวดินตามธรรมชาติ เป็นต้น เพ่ือ 
เปรียบ เทียบกับการศึกษาน้ี
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