
บ ท ท ี2

ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ แ ล ะ  ข อ บ เ ข ต ก า ร ว ิว ัย

2.1 วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษา การทำเสถียรกากตะกรันจากการหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีเก่า โดยใช้ตัวอย่างกาก 
ตะกรันจากโรงหลอมตะก่ัวของ ห.จ.ก.เล่ียงอวดหล่อหลอมโลหะ จ.ลมุทรปราการ เป็นตัวอย่างสำหรับ 
การ่วิจัย โดยนำกากตะกรันมาทำการศึกษาถึงคุณสมบัติและปริมาณ เช่นโลหะหนัก หลังจากนันก็ทำ 
การศึกษาหาวิธีการทำเลถียรกากตะกรัน ด้วยการทำให้เป็นก้อนโดยใช้วัสดุประสานคือ ปูนซีเมนต ์
ปูนขาว และโซเดียมซัลไฟด์(ผล2ร) ท่ีอัตราส่วนต่างๆกัน เพ่ือทำการตริงสารมลพิษท่ีมีอยู่ภายในกาก 
ตะกรัน ตรวจสอบความลามารถในการชะละลายตามวิธีมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ี 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

1. เพ่ือศึกษาลักษณะสมบัติ และปริมาณกากตะกรันจากกา?หลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีเก่า 
ของโรงงาน ห.จ.ก.เล่ียงอวดหล่อหลอมโลหะ จ.สมุทรปราการ

2. เพื่อศึกษาการทำเสถียรกากตะกรันด้วยการทำให้เป็นก้อนโดยใช้วัสดุประสานคือ 
ปูนซีเมนต์ปูนขาว และโซเดียมซัลไฟด์(ผล2ร)

3. เพื่อทำการวิเคราะห์และประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นต,อปริมาณกากตะกรันที่ต้องการ 
กำวัด

2 . 2  ข อ บ เ ข ต ข อ ง ก า ร ว ิว ัย

ในการวิวัยครั้งนี้เป็นการวิวัยในห้องทดลอง ตังนั้นขอบเขตของการศึกษาจะไม่รวมถึง ปัญหา 
ทางด้านมลพิษทางอากาศ โดยสมมุติฐานให้มลพิษทางอากาศจากการหลอมตะกั่วผ่านการบำบัด
ด้วยวิธีการป้องกันมลภาวะอากาศแล้ว



1. ศึกษาถึงการกำจัดกากตะกรนจากการหลอมตะกั่ว จากแบตเตอรี่เก่าที่หมดอายุการใช ้
งานแล้ว ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. ศึกษาหาวิธีการทำเสถียรกากตะกรันด้วยการทำให้เป็นก้อน โดยหาชนิดและลัดส่วนที่ 
เหมาะลมของวัสดุประสานซึ่งพิจารณาจาก กำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และปริมาณ 
โลหะหนักในนํ้าสกัด

3. กากตะกรันที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กากตะกรันที่ได้จากการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าที่ 
หมดอายุการใช้งานแล้วของโรงงาน ห.จ.ก.เลี่ยงอวดหล่อหลอมโลหะ จ.สมุทรปราการ

4. ลักษณะสมปติของกากตะกรันที่จะศึกษาได้แก่ การดูดซึม ความหนาแน่นรวม องค์- 
ประกอบของธาตุที่สำคัญในกากตะกรัน และปริมาณโลหะหนักในกากตะกรัน

5. วัสดุประสานที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว ปูน
รีเมนต์ผสมโซเดียมซัลไฟด์ และปูนซีเมนต์ผสมปูนขาวผสมโซเดียมซัลไฟด์

6. โลหะหนักที่ใช้ในการพิจารณาได้แก่ อาร์เซนิค แคดเมียม โครเมียม ตะก่ัว และปรอท
7. ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องด้น ในการกำจัดกากตะกรันจากการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี ่

เก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

ท้ังน้ีขอบเขตของการวิจัยในครังนี คือ
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