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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

ข้อมูลการปรับมาตรฐานของมาตรวัดอัตราการไหล

ตาราง ก-ใ ข้อมูลการปรับมาตรฐานของมาตรวัดอัตราการไหล

มาตรวัดอัตราการไหล อัตราการไหลด้านใน 

เข้น'ไยกลวง (ml/min)

อัตราการไหลด้านนอก 

เข้น'ไยกลวง (ml/min)

0 0.0 0.0

5 127.3 116.5

10 224.8 216.5

15 327.8 313.3

20 407.5 411.1

25 514.3 516.6

30 605.9 614.1

35 675.1 713.1

40 840.0 820.5

45 950.4 951.8

50 1,041.0 1,011.4

55 1,145.2 1,120.7

60 1,195.0 -
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0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0

มาตรวดัอตัราการไหล (ml/min.)

รูป ก-ไ การปรับมาตรฐานอัตราการไหลด้านในเส์นใยกลวง
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0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0

มาตรวดัอตัราการไหล (ทา!/ทฑ่ท.)

รูป ก-2 การปรับมาตรฐานอัตราการไหลด้านนอกเส์'นใยกลวง



ภาคผนวก ข

ตาราง ข-ใ แสดงค่าสัดส่วน'โครเมตท่ีเหลือ'Vuสารละลายป้อนของกระบวนการการสทด ที่ความเป็น 

กรด-ด่างค่าต่างๆ

เวลา

(นาที)

ความเข้มข้นของโครเมต c/c0
pH2 pH3 pH4 pH5 pH6 pH2 pH3 pH4 pH5 pH6

0 137.97 126.65 126.39 126.47 117.61 1.00 1.00 1.00 1.00 . 1.00
0.5 14.83 13.05 13.31 23.43 37.7 0.11 0.10 0.11 0.19 0.32
1 10.77 9.01 12.12 16.45 35.01 0.08 0.07 0.10 0.13 0.30
2 10.42 6.56 10.12 16.06 31.18 0.08 0.05 0.08 0.13 0.27
3 10.77 7.97 10.65 14.86 29.54 0.08 0.06 0.08 0.12 0.25
4 10.90 8.78 11.29 13.86 27.81 0.08 0.07 0.09 0.11 0.24
5 11.51 8.54 11.27 13.93 28.67 0.08 0.07 0.09 0.11 0.24
10 11.82 8.63 11.50 15.59 27.97 0.09 0.07 0.09 0.12 0.24

ตาราง ข-2 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายป้อนที่เวลาต่างๆ ในกระบวนการการสกัด .

เวลา (นาที) pH2 pH3 pH4 pH5 pH6

0 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
0.5 2.44 3.48 6.61 7.27 6.90
1 2.45 3.51 6.64 7.39 6.90
2 2.45 3.57 6.59 7.47 7.12
3 2.44 3.74 6.74 7.21 7.31
4 2.46 3.57 6.12 7.83 7.30

5 2.47 3.55 6.85 7.23 7.29

10 2.37 3.63 6.69 7.24 7.12
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ต าราง  ข -ร  แ ส ด ง ค ่า ส ัด ส ่ว น โ ค ร เม ต ท ี่ส ม ด ุล ใ น ส า ร ล ะ ล า ย ป ้อ น  แ ล ะ ค ่า  k0 ท ี่ค ว า ม เป ็น ก ร ด -ด ่า ง ค ่า

ต่างๆ

ตัวอย่าง c/c0eq k0
pH2 0.09 11.0
pH3 0.07 9.0

pH4 0.09 6.5

pH5 0.12 5.5

pH6 0.24 3.5

ตาราง ข-4 แสดงค่าสัดส่วนโครเมตที่เกิดขึ้นในสารละลายสตริปของกระบวนการการนำกลับ

เวลา

(นาที)

ความเข้มข้นของโครเมต c/c0
pH2 pH3 pH4 pH5 pH6 pH2 pH3 pH4 pH5 pH6

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.5 23.78 42.27 37.80 21.95 38.81 0.25 0.34 0.33 0.20 0.42

1 28.86 54.27 53.89 34.02 84.32 0.30 0.44 0.47 0.31 0.53

2 37.74 73.44 79.43 53.24 64.82 0.39 0.59 0.69 0.49 0.71

3 49.88 80.90 95.66 77.58 72.54 0.52 0.65 0.84 0.71 0.79

4 50.80 94.33 96.84 82.84 79.90 0.53 0.76 0.85 0.76 0.87

5 60.00 92.66 97.57 94.08 83.32 0.63 0.75 0.85 0.86 0.91

10 61.11 103.6 107.25 103.08 86.55 0.64 0.83 0.94 0.95 0.95
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ตาราง ข-ร แสดงค่าส์เด^วนโครเมตในสารละลายป้อนในแต่ละครั้งที่ผ่านอุปกรณ์เส์นใยกลวง

คร้ังท่ี ความเฃ้มข้นของโครเมต c/c0

pH2 pH3 pH4 pH5 pH6 pH2 pH3 pH4 pH5 pH6
0 92.93 111.25 104.61 94.06 96.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 64.95 63.89 82.41 75.44 83.66 0.70 0.57 0.79 0.80 0.87
2 33.92 35.27 58.41 56.90 80.46 0.37 0.32 0.56 0.61 0.84
3 12.54 18.46 49.53 50.51 79.39 0.14 0.17 0.47 0.54 0.82
4 2.19 6.75 39.15 44.96 72.68 0.02 0.06 0.37 0.48 0.76
5 - 1.43 26.66 34.79 68.03 - 0.01 0.26 0.37 0.71
6 - 0.45 15.81 27.57 65.77 - 0.01 0.15 0.29 0.68
7 - - 6.98 17.84 69.42 - - 0.07 0.19 0.72
8 - - 1.92 8.93 65.79 - - 0.02 0.10 0.68
9 - - 0.50 3.66 68.93 - - 0.01 0.04 ' 0.72
10 - - - 1.21 61.92 - - - 0.01 0.64
11 - - - 0.38 66.25 - - - 0.01 0.69
12 - - - - 59.70 - - - - 0.62
13 - - - - 61.67 - - - - 0.64
14 - - - - 60.86 - - - - 0.63
15 - - - - 61.68 - - - - 0.64
16 - - - - 57.91 - - - - 0.60
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ตาราง ข-6 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง,Vuสารละลายป้อนในแต่ละคร้ังท่ีผ่านอุปกรณ์เส์น่’[ยกลวง
คร้ังท่ี pH2 pH3 pH4 pH5 pH6

0 2.04 3.05 4.05 5.04 6.02
1 2.08 3.72 5.86 6.06 6.15
2 2.11 6.46 6.51 6.52 6.27
3 2.14 10.41 7.36 7.14 6.40
4 2.15 10.99 10.41 7.59 6.50
5 - 11.20 10.92 10.74 6.60
6 - 11.33 11.08 8.67 6.68
7 - - 11.21 11.15 6.74
8 - - 11.29 10.43 6.86
9 - - 11.39 10.56 6.94
10 - - - 11.30 7.03
11 - - - 11.36 7.06
12 - - - - 7.05
13 - - - - 7.13
14 - - - - 7.31
15 - - - - 7.39
16 - - - - 7.51
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ตาราง ข-/ แสดงค่าสัดส่วน'โครเมต,ในสารละลายสต,ริป'ในแต่ละครั้งที่ผ่า,นอุปกรณ์เสันใ,ยกลวง

คร้ังท่ี ความเข้มข้นของโครเมต c/c0
pH2 pH3 pH4 pH5 pH6 pH2 pH3 pH4 pH5 pH6

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 24.29 22.58 13.30 13.32 2.29 0.26 0.20 0.13 0.14 0.02
2 55.04 65.52 30.05 29.97 5.52 0.59 0.59 0.29 0.32 0.06
3 79.64 80.90 44.88 35.80 8.68 0.86 0.73 0.43 0.38 0.09
4 89.66 99.86 55.32 46.49 11.98 0.97 0.90 0.53 0.49 0.12
5 - 104.28 70.32 56.52 13.96 - 0.94 0.67 0.60 ' 0.15
6 - 105.11 87.27 63.70 16.30 - 0.95 0.83 0.68 0.17
7 - - 93.06 71.47 19.24 - - 0.89 0.77 0.20
8 - - 97.95 81.42 21.47 - - 0.94 0.87 0.22
9 - - 99.13 85.64 23.36 - - 0.95 0.91 0.24
10 - - - 88.84 25.03 - - - 0.95 0.26
11 - - - 88.01 25.56 - - - 0.94 0.27
12 - - - - 26.31 - - - - 0.27
13 - - - - 26.75 - - - - 0.28
14 - - - - 27.42 - - - - 0.29
15 - - - - 29.04 - - - - 0.30
16 - - - - 30.14 - - - - 0.31
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ตาราง ข-ร แสดงค่าสัดส่วนโครเมตในสารละลายป้อนเทียบกับเวลาที่ความเข้มข้นของโดเดคคานอล 
ค่าต่างๆ

เวลา

(นาที)

ความเข้มข้นของโครเมต c/c0
0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20%

0 115.22 115.22 115.22 115.22 121.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.5 19.93 10.67 11.67 20.88 19.28 0.17 0.09 0.10 0.18 0.16
1 20.49 8.37 7.10 13.11 10.72 0.18 0.07 0.06 0.11 0.09
2 18.70 7.28 8.03 12.03 8.92 0.16 0.06 0.07 0.10 0.07
3 17.46 6.98 7.00 9.32 9.51 0.15 0.06 0.06 0.08 0.08
4 18.56 6.63 8.18 10.45 9.66 0.16 0.06 0.07 0.09 0.08
5 17.73 6.21 6.83 9.08 12.41 0.15 0.05 0.07 0.08 0.10
10 17.68 5.93 6.71 8.51 11.30 0.15 0.05 0.06 0.08 0.09

ตาราง ข-9 แสดงค่าสัดส่วนโครเมตในสารละลายลตริปเทียบกับเวลาที่ความเข้มข้นของ‘[ดเดคคๆนอล
ค่าต่างๆ

เวลา

(นาที)

ความเข้มข้นของโครเมต c/c0

0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20%
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.5 7.42 75.74 45.49 26.35 54.58 0.08 0.70 0.44 0.26 0.51
1 8.23 84.37 73.19 35.09 63.89 0.08 0.78 0.71 0.34 0.59
2 7.98 94.09 93.45 75.60 75.69 0.08 0.87 0.90 0.74 0.70
3 8.84 97.99 96.86 91.46 91.52 0.09 0.90 0.94 0.89 0.85
4 8.96 103.99 101.65 92.80 93.53 0.09 0.96 0.98 0.90 0.87
5 9.46 104.50 100.35 99.46 98.20 0.10 0.96 0.97 0.97 0.91
10 9.06 105.93 98.47 102.56 100.23 0.09 0.98 0.95 1.00 0.93
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ตาราง ข-10 แสดงค่าสัดส่วนโครเมตทั้งในสารละลายป้อนและสารละลายสตรํป ในลักษณะการไหล 

ท้ังในการไหลในทิศทางเดียวกันและไหลสวนทางกันโดยมีการปฏิบ้เติการแบบไหลวนกลับ

เวลา

(นาท ี)

ความ เข ้มข ้น ข องโครเมต c /c 0
fe e d .co strip,CO fe e d ,et s tr ip ,et fe e d .co strip,CO fe e d .c t strip , c t

0 101.13 0.00 101.54 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
1 87.97 2.63 92.03 1.19 0.87 0.03 0.91 0.01
2 86.57 7.01 82.59 4.11 0.86 0.07 0.81 0.04
3 84.97 10.64 76.57 8.36 0.84 0.11 0.75 0.08
4 77.34 14.93 70.76 11.95 0.77 0.15 0.70 0.12
5 67.67 19.43 70.39 15.43 0.67 0.19 0.69 0.15
7 63.38 29.75 69.75 24.60 0.63 0.29 0.69 0.24
10 54.44 42.78 60.30 39.25 0.54 0.42 0.59 0.39
15 38.86 60.58 41.79 57.38 0.38 0.60 0.41 0.57
20 35.33 63.58 35.96 63.69 0.35 0.63 0.35 0^63
30 17.46 81.37 20.61 78.77 0.17 0.81 0.20 0.78
60 0.60 98.41 0.86 98.22 0.01 0.97 0.01 0.97
90 0.28 98.92 0.08 98.89 0.00 0.98 0.00 0.97
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ตาราง ข-ไ 1 แสดงค่าสัดส่วนโครเมตทั้งในสารละลายป้อนและสารละลายสตริปเทียบกับเวลาในครั้ง 
แรกของการผ่านอุปกรณ์เส์นใยกลวง ทั้งในสักษณะการไหลในทีศทางเดียวกันและไหลสวนทางกัน 
โดยมีการปฎิบัติการแบบ1โหลผ่านครั้งเดียว

เวลา
(นาท ี)

ค วาม เข ้มข ้น ข องโครเมต c /c 0
fe e d .co strip,CO fe e d ,et strip , et fe e d .co strip,CO fe e d .c t s tr ip ,c t

0 111.25 0.00 113.20 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
0.17 0.67 1.80 0.09 0.17 0.01 0.02 0.00 0.00
0.33 4.50 3.94 0.72 2.43 0.04 0.04 0.01 0.02
0.50 13.27 7.69 1.81 5.40 0.12 0.07 0.02 0.05
0.75 25.00 43.61 9.55 11.03 0.23 0.12 0.08 0.10
1.00 33.30 18.00 22.58 14.74 0.30 0.16 0.20 0.13
1.50 47.01 24.21 48.44 19.14 0.42 0.22 0.42 0.17
2.00 65.46 26.43 56.27 23.75 0.59 0.24 0.50 0.21
3.00 68.18 27.67 65.66 26.46 0.61 0.25 0.58 0.23
4.00 70.74 25.86 74.90 25.85 0.64 0.23 0.66 0.23
5.00 71.49 29.93 71.55 25.83 0.64 0.27 0.63 0.23
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ตาราง ข-12 แสดงค่าสัดส่วนโครเมตทั้งในสารละลายป้อนและสารละลายสตริปเทียบกับจำนวนครั้ง 

ของการผ่านอุปกรณ์เส์นใยกลวง ในการไหลท้ังในทิศทางเดียวกันและไหลสวนทางกัน การปฏิบัติการ 

แบบไหลผ่านคร้ังเดียว

คร้ังท่ี ความเข้มข้นของโครเมต c /c 0
feed.co strip,CO feed,e t s tr ip ,e t feed.co strip,CO feed.ct s tr ip ,ct

0 111.25 0.00 113.20 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

1 63.89 22.58 62.38 22.33 0.57 0.20 0.55 0.20

2 35.27 65.52 35.21 54.60 0.32 0.59 0.31 0.48

3 18.46 80.90 18.42 78.76 0.17 0.73 0.16 0.70

4 6.75 99.86 6.93 99.09 0.06 0.90 0.06 0.88

5 1.43 104.28 1.67 100.45 0.01 0.94 0.02 0.89

6 0.45 105.11 0.55 109.24 0.00 0.95 0.01 0.97

ตาราง ข-13 แสดงค่าสัดส่วนโครเมตในสารละลายป้อนในคร้ังแรกท่ีผ่านอุปกรณ์เส์นใยกลวง ท่ีอัตรา 

การไหลค่าต่างๆ การปฎิบัติการแบบ’ไหลผ่านคร้ังเดียว

ปริมาตร ความเข้มข้นของโครเมต c / c 0

(ml) 200 400 600 800 200 400 600 800

ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min

0 107.12 108.60 112.01 110.21 1.00 1.00 1.00 1.00

33 8.84 24.46 37.87 90.97 0.08 0.23 0.34 0.83

67 22.27 46.24 71.95 98.47 0.21 0.43 0.64 0.89

100 36.55 60.21 85.04 85.81 0.34 0.55 0.76 0.87

150 43.30 70.04 74.10 97.63 0.40 0.65 0.75 0.89

200 47.73 76.85 90.51 100.39 0.45 0.71 0.81 0.91

300 57.27 81.80 94.21 98.52 0.54 0.75 0.84 0.89

400 73.17 89.50 94.25 101.94 0.68 0.82 0.84 0.92

600 76.43 92.71 96.65 105.10 0.71 0.85 0.86 0.95

900 80.45 93.16 94.56 106.63 0.75 0.86 0.84 0.97

1200 79.71 92.93 97.17 105.08 0.74 0.86 0.87 0.95

1800 - 94.66 95.61 104.32 - 0.87 0.85 0.95

2400 - 94.19 95.37 - - 0.87 0.85 -
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ตาราง ข-14 แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรขาออกกับเวลาที่ใช้ในอุปกรณ์เส์นใยกลวง ท่ีอัตราการไหล
ต่างๆ กัน

ปริมาตรขาออก 

(ml)

เวลา (นาที)

200 ทา!/กาเก 400 ทา!/ทาเก 600 ทา!/ทา!ท 800 ทา!/กา!ก

0 0 0 0 0

33 0.17 0.08 0.06 0.04

67 0.38 0.17 0.11 0.08

100 0.50 0.25 0.17 0.13

150 0.75 0.38 0.25 0.19

200 1.00 0.50 0.33 0.25

300 1.50 0.75 0.50 0.38

400 2.00 1.00 0.67 0.50

600 3.00 1.50 1.00 1.00

900 4.00 2.00 1.50 1.50

1200 5.00 3.00 2.00 2.00

1800 - 4.00 3.00 3.00

2400 - 5.00 4.00 -



86

ตาราง ข-า5 แสดงค่าสัดส่วนโครเมตในสารละลายสตริปในคร้ังแรกท่ีผ่านอุปกรณ์■เส์นใยกลวง ท่ีอัตรา 

การไหลค่าต่างๆ การปฎิป้ตการแบบไหลผ่านครั้งเดียว

ปริมาตร ความเข้มข้นของโครเมต c/c0
(ml) 200 400 600 800 200 400 600 800

ทา!/ทา๒ ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min ml/min
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 6.20 1.35 1.06 0.89 0.06 0.01 0.01 0.01
67 8.43 3.14 2.52 1.35 0.08 0.03 0.02 0.01
100 10.67 5.24 3.80 1.63 0.10 0.05 0.03 0.02
10 15.50 7.85 4.46 2.05 0.15 0.07 0.04 0.02
200 16.90 9.91 5.38 2.11 0.16 0.09 0.05 0.02
300 22.47 11.39 6.08 2.29 0.21 0.11 0.05 0.02
400 25.36 13.37 6.81 3.17 0.24 0.12 0.06 0.03
600 23.85 14.84 6.97 3.06 0.22 0.14 0.06 0.03
900 24.87 14.47 6.80 2.81 0.23 0.13 0.06 0.03
1200 23.43 14.43 6.77 3.35 0.22 0.13 0.06 0.03
1800 - 13.69 6.86 2.94 - 0.13 0.06 0.03
2400 - 13.44 7.09 - - 0.12 0.06 -
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ตาราง ข-16 แสดงค่าสัดส่วนโครเมตในสารละลายป้อนLทียบกับจำนวนคร้ังในการไหล ท่ีอัตราการ

ไหลค่าต่างๆ ในการปฏิบ้ติการแบบไหลผ่านคร้ังเดียว

จำนวนคร้ัง

ความเข้มข้นของโครเมต c/c0

200 

กา l/min

400 

กา!/min

600 

ทา l/min

800 

ทา l/min

200

ml/min

400

ml/min

600

ml/min

800

ml/min
0 107.12 108.60 112.01 110.21 1.00 1.00 1.00 1.00
1 79.47 93.81 91.77 107.01 0.74 0.86 0.82 0.97
2 51.88 79.98 82.72 95.58 0.48 0.74 0.74 0.87
3 29.69 65.11 81.56 92.47 0.28 0.60 0.73 0.84
4 14.37 50.50 73.01 93.78 0.13 0.47 0.67 0.85
5 4.13 39.60 64.94 88.68 0.04 0.37 0.58 0.82
6 0.86 30.65 55.67 83.60 0.01 0.28 0.50 0.76
7 0.29 22.13 46.31 79.35 0.00 0.20 0.41 0.72
8 - 15.10 39.59 73.52 - 0.14 0.35 0.67
9 - 8.46 36.63 68.89 - 0.08 0.33 0,63
10 - 3.85 31.11 66.68 - 0.04 0.28 0.61
11 - 1.31 26.85 64.49 - 0.01 0.24 0.59
12 - - 20.08 61.31 - - 0.18 0.56
13 - - 15.24 56.08 - - 0.14 0.51
14 - - 11.31 51.63 - - 0.10 0.47
15 - - 7.12 47.64 - - 0.06 0.43
16 - - 4.08 44.62 - - 0.04 0.41
17 - - 2.32 41.69 - - 0.02 0.38
18 - - 1.24 40.38 - - 0.01 0.37

19 - - - 37.86 - - - 0.34

20 - - - 35.02 - - - 0.32

21 - - - 30.99 - - - 0,28
22 - - - 26.99 - - - 0.25

23 - - - 24.77 - - - 0.23

24 - - - 23.21 - - - 0.21

25 - - - 22.38 - - - 0.20

26 - - - 19.75 - - - 0.18

27 - - - 16.46 - - - 0.15

28 - - - 11.12 - - - 0.10

29 - - - 12.55 - - - 0.12

30 - - - 9.99 - - - 0.09
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ตาราง ข-17 ตารางแสดงค่าสัดส่วนโครเมตในสารละลายสตรปเทียบกับจำนวนคร้ังในการไหล ที'อัตรา

การไหลค่าต่างๆ ในการปฎิบ้ติการแบบไหลผ่านคร้ังเดียว

จำนวนคร้ัง

ความเข้มข้นของโครเมต OO๐
200

ml/min

400

ml/min

600

ml/min

800

ml/min

200

ml/min

400

ml/min

600

ml/min

800

ml/min
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 22.21 13.04 6.94 2.69 0.21 0.12 0.06 0.02
2 47.49 27.36 18.48 7.04 0.44 0.25 0.17 0.06
3 72.33 42.52 26.72 11.97 0.68 0.39 0.24 0.11
4 88.72 56.45 36.05 14.75 0.83 0.52 0.32 0.13
5 98.09 67.49 44.76 19.84 0.92 0.62 0.40 0.18
6 104.24 76.97 54.87 24.64 0.97 0.71 0.49 0.22
7 105.79 84.69 60.84 30.39 0.99 0.78 0.54 0.28
8 - 91.87 69.93 35.46 - 0.85 0.62 0.32
9 - 97.71 74.05 38.41 - 0.90 0.66 0.35
10 - 103.08 78.64 40.74 - 0.95 0.70 0.37
11 - 105.70 83.84 45.23 - 0.97 0.75 0.41
12 - - 90.28 45.23 - - 0.81 0,41
13 - - 94.82 48.06 - - 0.85 0.44
14 - - 100.07 58.11 - - 0.89 0.53
15 - - 103.10 61.80 - - 0.92 0.56
16 - - 106.16 64.21 - - 0.95 0.58
17 - - 106.56 67.30 - - 0.95 0.61
18 - - 110.02 69.19 - - 0.98 0.63
19 - - - 70.48 - - - 0.64
20 - - - 74.85 - - - 0.68
21 - - - 78.55 - - - 0.71
22 - - - 83.03 - - - 0.75
23 - - - 83.50 - - - 0.76
24 - - - 85.50 - - - 0,78
25 - - - 87.16 - - - 0.79
26 - - - 89.52 - - - 0.81

27 - - - 92.54 - - - 0.84

28 - - - 98.70 - - - 0.87

29 - - - 96.80 - - - 0.88

30 - - - 97.47 - - - 0.88



ภาคผนวก ค
ตัวอย่างการคำนวณ

ส้ดส่วนโครเมต

สัดส่วนโครเมต = ความเข้มข้นของโครเมตท่ีเวลาใดๆ

ความเข้มข้นของโครเมตทีเวลเรมต้น 

จากตาราง ข-ไ ที่ลารละลายป้อนมีความเป็นกรด-ด่างเป็น 2 

สัดส่วนโครเมตท่ีเวลา 0.5 นาที = 14.83

137.97 

= 0.107

ฟล้กซ์ฃองโครเมต

ฟสักซ‘โครเมต = ( [โ ค ร เม ต ],.1- [โครเมต],าอ, ,1) Xอัตราการไหล

พื้นที่ผิวสัมผัส

จากตาราง ข-ธ ที่สารละลายป้อนมีความเป็นกรด-ด่างเรมต้นเป็น 2 

ฟสักช‘โครเมตในส่วนการสกัดรอบแรก

(92.03-64.95) a 0.2 L 1 min. 1 ทก3 1

m3 min. 60sec. 1000 L 0.7m3
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ประว้ต ิผ ู้ว ิจย

นายไพศาล อภิณหพัฒน์ เกิดวันท่ี 7 ลิงหาคม พ.ศ. 2518 ท่ีเขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร สำเร็จการภิกษๆระดับปริญญาตริวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม 

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการภิกษา 2538

และเข้าภิกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาลตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรม 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการภิกษา 2539
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