
พลาสติกเป ็นวัสดุส ังเคราะห ์ท ี่มน ุษย์ค ิดค้นขึ้นเพ ื่อใช ้ทดแทนวัสด ุธรรมชาติ เช่น 
ไม ้ และโลหะ ซ ึ่งน ับวันจะหายากและค่อยๆ หมดไป ป้จจุบ ันได้ม ีการพัฒนาพลาสติก 
ให ้ม ีสมบ ัต ิสอดคล ้องก ับ ล ักษณ ะของการใช ้งาน  เช่น ให ้ม ีนำหน ักเบา แข็ง เหนียว 
ทนแรงกระแทก ทนกรด ทนด่าง เป ็นฉนวนพังความร้อนและไฟฟ้า มีความยืดหยุ่น 
และทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

พอลิเอท ิลีนเทเรฟทาเลต [polyethylene terephthalate)] หรือเพต (PET) เป็น 
พ ลาสต ิกท ี่น ิยมใช ้ทำบรรจ ุก ัณฑ ์ประเภทขวดนี้าด ื่ม ขวดนำอัดลม และขวดนำมันพืช 
เน ื่องจากสมบัต ิเด ่นด ้านความใส ความทนแรงกระแทก และมีนำหนักเบากว่าขวดแก้ว 
น อกจากน ี้ ขวดเพตยังสามารถเก ็บแก ๊สต ่างๆ ได ้ด ีโดยไม ่ร ั่วซ ึม รวมทั้งไม,เป็นพิษต่อ 
ผ ู้บร ิโภคอ ีกด ้วย แต ่เน ื่องจากโรงงานผ ู้ผล ิตน ี้าด ื่มหรือน ี้าอ ัดลมจะไม ่นำขวดเพตที่ใช ้
แล ้วกลับมาทำการบรรจุใหม ่ เพราะต ้องการความใสและความสะอาดเป ็นสำค ัญ ดังนัน 
ขวดเพ ตจ ึงเป ็น บ รรจ กุ ัณ ฑ ์ป ระเภ ท ใช ้แล ้วท ั้ง  จนกลายเป ็นขยะพลาสติกจำนวนมาก  
ท ี่ร อ ก าร น ำก ล ับ ม าใช ้ป ระ โย ช น ์อ ีก ค ร ั้งแ ท น ก ารพ ีงก ล บ ซ ึ่งน ับ ว ัน จ ะ ท ำได ้ย าก ข ึน  
เน ื่องจากป ีญหาสภาวะแวดล้อมและได ้รับการต่อต ้านจากชุมชนที่อย ู่ในบริเวณ ใกล้เคียง

ป ้จจ ุบ ัน เทคโน โลย ีการร ีไชเค ิลขวดเพ ตได ้ร ับการพ ัฒ นาท ั้งกระบวนการทาง  
กายภาพและทางเคมีจนประสบผลสำเร็จ ทำให ้การรีไซเค ิลเพตเป ็นเปาหมายสำคัญของ 
ก ารร ีไช เค ิล พ ลาส ต ิก  ท ั้งน ี้เน ื่องจากปร ิมาณ ขวดเพ ตท ี่ม ีปร ิมาณ มากเพ ียงพ อในการ  
ร ีไช เค ิล  แต ่การน ำข วด เพ ต ไป ห ลอม เห ลวเพ ื่อน ำไป ฃ ึน ร ูป ให ม ่อาจพ บ ป ีญ หาหลาย 
ประการ เช่น เศษกาวที่ใช ้ต ิดฉลากบนขวดเพตล้าต ิดไปกับขวดเพตจะทำให ้เก ิดสี และ 
ส ูญ เส ียความใส นอกจากน ี้ การแตกสลายด้วยความร้อนหรือความชื้นในระหว่างการ 
หลอมเหลวจะทำให ้ผล ิตก ัณ ฑ ์ม ีส ีเหล ือง และสมบ ัต ิเช ิงกลลดลง อ ีกท ั้งการม ีพ ีว ี1ชี
ปนเป ีอนอย ู่ก ับ เพ ตจะก ่อให ้เก ิดไฮโดรเจนคลอไรด ์เม ื่ออ ุณ หภ ูม ิส ูงข ึ้น  ซ ึ่งจะไปเร่งให ้ 
สายโมเลกุลของเพตขาดได้ง่ายขึ้น
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การย ่อยสลายขวดเพตด้วยกระบวนการทางเคม ีจ ึงเป ็นอ ีกทางเล ือกหน ึ่งของการ 
น ำข ย ะข วด เพ ต ไป ใช ้ให ้เก ิด ป ระโย ช น ์ เพ ราะม ีห ล ายก ระบ วน ก ารให ้เล ือก ใช ้ และ 
ขันตอนในการทำไม ่ย ุ่งยากหรือสลับซ ับซ ้อน นอกจากนี สารท ี่ได ้สามารถนำไปทำให ้ 
บริส ุทธ ิน ี้ด ้ง ่ายหรืออาจนำไปใช ้ประโยชน ์ได ้เลยโดยไม ่จำเป ็นต ้องทำให ้บร ิส ุทธเส ียก ่อน  
ซึ่งงานวิจ ัยน ี้ เป ็นการรีไซเก ิลขวดเพตด ้วยกระบวนการไกลโคลิช ิส (glycolysis) แล้วจึง 
น ำไก ล โค ไล ช ์โพ ร ด ัก ส ์ (glycolysed product) ท ี่ได ้ไปส ังเคราะห ์เป ็นพ อล ิเอสเตอร ์ 
พอล ิออล (polyester polyols) ก ่อน ท ี่จะน ำไป ท ำป ฏ ิก ิร ิยาก ับ สารไดไอโซ ไชยาเน ต  
(diisocyanates) พร้อมทั้งใส ่สารทำให ้เก ิดฟอง (blowing agent) และสารแลกเปลี่ยน  
ไอ อ อ น  (ion exchanger) เช ่นกรดฟอสฟอน ิก (phosphonic acid) เพอผลิตไฟม  
พอลิย ูร ีเทนท ี่สามารถนำไปใช ้แยกไอออนของโลหะหน ัก เช่น ส ังกะส ี เหล็ก ตะกั่ว และ 
ทองแดง เป็นต้น ออกจากสารละลายด ้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน และถ้างาน 
วิจ ัยนี้เป ็นไปตามความคาดหมาย จะนำไปสู่การแยกไอออนของโลหะหนักจากน ี้าเส ียท ี ่
ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานย้อมผ้า หรือโรงงานผลิต 
แบตเตอรี่ เป็นต้น ซ ึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะขวดเพตอย่างมี
คุณค่าแล้ว ยังช่วยด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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