
บทที่ 5

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 ข ้อสรุป

ขวดเพ ตท ี่ใช ้แล ้วสามารถทำการย ่อยสลายได ้ด ้วยกระบ วนการไกลโคล ิช ิสโดย  
ใช ้โพ รพ ิล ีนไกลคอลในอ ัตราส ่วนโดยน ี้าหน ักของขวดเพ ต:โพ รพ ิล ีนไกลคอล เท่ากับ 
37.5:62.5 และใช ้ช ิงก ์อะซ ิเตต  0.5% โดยน ี้าหน ักของขวดเพตเป ็นต ัวเร ่งปฏ ิก ิร ิยา
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได ้ คือ ไกลโคไลช ์โพ รด ักส ์ ซ ึ่งเม ื่อนำไปทำปฏิก ิร ิยากับกรดอะดิพ ิกก็จะ
สามารถส ังเคราะห ์พอล ิเอสเตอร์พอล ิออลได ้ ซ ึ่งเม ื่อนำมาทำปฏิก ิร ิยาต่อกับพอลิออลที่ 
ใช ้ในทางการค ้า พอณิมอริก MDI กรดพีน ิลฟอสฟอนิก และนา ก็จะสามารถ
สังเคราะห์โฟม พอลิย ูร ีเทน,ได ้ โดยโฟมพอลิย ูร ีเทนที่ได ้น ี้นไม,ได ้ใส ่สารช ่วยในการคง 
ตัวอ ื่นๆเพ ิ่มเต ิม ซ ึ่งโฟมพอล ิย ูร ีเทนท ี่ส ังเคราะห ์ได ้น ี้สามารถนำไปทำการแยกตะก ั่ว
และ ทองแดงออกจากสารละลายได้ท ี่ค ่าความเป ็นกรดด่างต ังแต่ 1-5 โดยใช ้เวลาในการ  
ทำการแยกไอออนของตะกั่ว และ ทองแดง ไม่น ัอยกว่า 5 ชั่วโมง และสามารถทำการ 
แยกไอออนได ้มากท ี่ส ุดเม ื่อใช ้กรดอะชิต ิกเป ็นตัวปรับค ่าความเป ็นกรดต่าง แต่
เปอร์เซ ็นต์การด ูดซ ึมไอออนที่ได ้ย ังไม ่มากเท ่าใดน ัก

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. โฟมพอลิย ูร ีเฑนที่ได ้จะมีอายุการใช้งานเพียงแค่ 1- 2 ส ัปดาห ์เท ่าน ัน เนื่องจาก 
ไม ่ได ้ใส ่สารเต ิมแต ่งจำพวกสเตบ ิไลเซอร์ ทำให ์เม ื่อถ ูกอากาศ และแสงแดดเป ็นเวลา 
น าน เก ิน ก ว ่า  1-2 ส ัป ด าห ์โฟ ม พ อ ล ิย ูร ีเท น จ ะ เก ิด ก าร เส ื่อ ม ส ภ าพ  ค ือส ีของโฟ ม  
พอลิยูร ีเทนจะเปลี่ยนไปเป็นสีท ี่เข ้มขึ้น ซ ึ่งสามารถปรับปรุงสมบัต ิทางด ้านน ี้ของโพ ิมได  ้
ด้วยการใส่สารเติมแต่งจำพวกสเตบิไลเซอร์ลงไป
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2. สามารถปรับปรุงเปอร์เซ ็นต์การดูดซึมไอออนของโฟมพอลิยูร ีเ,ทน โดยอาจ 
ใช ้สารช ่วยในการแลกเปล ี่ยนไอออนตัวอ ื่น  หรืออาจเปลี่ยนวิธ ีการเป ็นวิธ ีอ ื่นเช ่นเคลือบ  
สารช่วยในการแลกเปลี่ยนไอออนลงบนโฟมพอลิย ูร ีเทน

3. การน ำโฟ มพ อล ิย ูร ีเทนท ี่ทำการแยกไอออนกล ับ มาใช ้ให ม ่อาจจะท ํ าได้'โดย 
การนำโฟมพอล ิย ูร ีเทนน ั้นไปล ้างแล ้วทำให ้แห ้งแล ้วจ ึงนำกล ับมาแยกไอออนของ โลหะ 
หนักออกจากสารละลายอีกท ีหน ึ่ง ซ ึ่งน ่าจะได้ม ีการทำการทดลองในหัวฃ ้อน ีต ่อไป และ 
น ่าจะได ้ม ีการค ิดด ้นหาทางกำจ ัดโฟมพอลิย ูร ีเทนท ี่ทำการแยกไอออนของโลหะแล้วอ ีก  
ด้วย


	บทที่ 5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
	5.1 ข้อสรุป
	5.2 ข้อเสนอแนะ


