











































































	บทที่ 5 ผลการทดลอง และวิจารณ์
	5.1 การศึกษาประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนของวัสดุ
	5.2 การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของวัสดุชนิดต่างๆ
	5.3 การวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุเพื่อหาองค์ประกอบของวัสดุโดยใช้เครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR; Fourier Transform Infared Spectrometer)
	5.4 การเปรียบเทียบผลของกระบวนการทางเคมีที่ใช้ในการปรับสภาพ ซังข้าวโพดเปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน ที่มีต่อประสิทธิภาพในการกำจัดสี
	5.5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีของซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านคอกทานตะวัน ทั้งชนิดไม่ได้ปรับสภาพและชนิดควอร์เทอร์ไนซ์ครอสส์ลิงก์ที่มีต่อชนิดสี
	5.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีของวัสดุที่มีต่อความเข้มข้นสี
	5.7 พีเอชของน้ำหลังผ่านการกำจัดสี


