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M ixed matrix membranes (M M M ) have been considered as an 
alternative to high energy consum ption process for olefm /paraffin separation. 
In a previous study, it was found that M M M  o f  polyethylene g lycol (PEG) 
incorporated in silicone rubber/ polysulfone altered the selectiv ity  o f  the 
M M M  in the absence o f  PEG. H ow ever, the M M M  with em ulsified  liquid 
PEG have lim ited stability resulted from the possib le PEG leakage. In the 
present study, N aX  zeolite w as selected for stabilizing PEG by the adsorption 
o f  PEG into its pores. The effect o f  the adsorbed PEG still on olefin  
separation w as exam ined. In addition, som e diol isom ers such as 1,4- 
butanediol, 1,2-butanediol, and 2,3-butanediol have been studied in place o f  
PEG. It is postulated that the hydroxyl group position on the carbon chain o f  
diols could play a significant role in olefin  selectivity enhancement.
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บทคัดย่อ
นางสาวภัสวดี วิจิตรจรรยา ะ การแยกก๊าซโอเลฟินและพาราฟินโดยใช้เนื้อเยื่อผสมที่

ประกอบด้วยของเหลวกระจายตัวในพอณิมอร์ (D ispersed  L iquid-P olym er M ixed
Matrix Membrane for Olefin/Paraffm  Separation) อ.ที่ปรึกษา : ดร. สันติ กุลประทีป
ป็ญญา, ศ. ดร. สมชาย โอสุวรรณ และ ผศ. ดร. ธีรสักด ฤกษ์สมบูรณ์ 41 หน้า IS B N 974-13- 
6094-6

เนือเยื่อผสมได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการแยกก๊าซโอเลทิเนและ 
พาราทิเนจากกระบวนการแยกที่ส้ินเปลืองพลังงานสูง ในการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าเนื้อเยื่อผสมที่ 
ประกอบด้วยโพลีเอธิลีนไกลคอลรวมตัวกับยางซิลิโคนบนโพลีซัลโฟนสามารถเปลี่ยนแปลงค่า 
การเลือกของฌือเยื่อผสมที่ไม่มีโพลีเอธิลีนไกลคอลได้ อย่างไรก็ดี เนื้อเยื่อผสมที่มีโพลีเอธิลีน 
ไกลคอลยังมีความคงทนที่จำกัดสืบเนื่องจากการรั่วออกของโพลีเอธิลีนไกลคอล ในงานวิจัยน้ีซี
โอไลษ์โซเดียมเก๊กซ์ถูกเลือกมาเพื่อ!)องกันการรั่วออกของโพลีเอธิลีนไกลคอล โดยให้โพลีเอธิ
ลีนไกลคอลถูกดูดซับเข้าไปในรูพรุนของโซเดียมเก๊กซ์ ผลของโพลีเอธิลีนไกลคอลที่ถูกดูดซับใน 
รูพรุนของโซเดียมเก๊กซ์ต่อการแยกโอเลฟินได้ถูกทำการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาผลของ 
การใช้ไอโซเมอร์ฃองไดออล เช่น 1,2-บิวเทนไดออล และ 2,3-บิวเทนไคออลในการแยกโอเลฟิน 
โดยเทียบกับโพลีเอธิลีนไกลคอล จากผลการทดลองคาดว่าตำแหน่งของหมู่ไฮดรอกซิลบนโซ่
คาร์บอนของโพลีเอธิลีนไกลคอลมีบทบาทสำคัญในการแยกโอเลฟิน
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