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ลิสา อานันทนะ : ผลของยาชาแบบทาเฉพาะท่ีชนิดเจลต่อความแข็งแรงในการยึดของระบบสารยึดติด.

(EFFECTOF A  TOPICAL ANESTHETIC GEL ON BOND STRENGTH OF ADHESIVE  

SYSTEMS) อ. ที่ปรึกษา : รศ.ทญ.วาสนา พัฒนพีระเดช, อ. ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง 

54 หน้า. ISBN 974-53-2906-1 .

ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์:เพื่อศึกษาผลของยาชาแบบทาเฉพาะท่ีชนิดเจลต่อค่าความแข็งแรงในการยึดของ 
ระบบสารยึดติดต่อเนือทัเนโดยสารยึดติดสามระบบได้แก่; เซล์ฟเอชชนิด 2 ขั้นตอน และ 1 ขั้นตอน 
(Clearfil Protect Bond and Clearfd Tri-S Bond, Kuraray) และโทเทิลเอช1ชนิด 2 ขันตอน (Single Bond 
Plus, 3M/ ESPE) วิธ ีการ: พัเนกรามน้อยมนุษย์จำนวน 18 ซ่ี ถูกแบ่งโดยการสุ่มอย่างอิสระเป็น 3 กลุ่มตาม 
ชนิดของสารยึดติด เน้ือพัเนได้ร ับ การบูรณะโดยสารยึดติดและวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตตามวิธีการใช้ของ 
บริษัท สำหรับกลุ่มทดลองเบือทัเนได้รับการทาโดยยาชาแบบทาเฉพาะที่ชนิดเจล (Benzo-jel, Henry-Schein 
Inc.) ทิงไว้ 5 นาทีแล้วล้างด้วยนำ ก่อนได้รับการบูรณะโดยสารยึดติดและวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต ก่อน 
การทดสอบค่าความแข็งแรงในการยึดชิ้นงานถูกแช่ในนื้ากลั่น2 4 ชม.ชิ้นงานจำนวน 20 ชิ้นได้รับการ 
ทดสอบโดยเครื่อง EZ-test (Shimadzu, Japan) ที่ระดับความเร็ว 1.0 มม./นาที ชินส่วนที่แตกหักทั้งหมด 
ได้รับการตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพื่อจำแนกชนิดของผิวแตกหัก ทำ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติอินดีเพนเดนท์ทีเทส และมัลติเพิลคอมแพริซัน ส่วนชนิดของผิวที่แตกหักได้รับ 
การทดสอบโดยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดลอง: พบว่าไม,มีความแตกต่าง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (p>0.05) สำหรับกลุ่มควบคุม สารยึดติด 
Single Bond ?1นรให้ค่าแรงยึดติดสูงกว่าค่าท่ีได้จากสารยึดติด Clearfil Protect Bond และ Clearfil Tri-S 
Bond (PO.05) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่าง Clearfil Protect Bond และ Clearfil Tri-S Bond 
(p>0.05) การวิเคราะห์โดย SEM พบว่าชนิดของการแตกหักเหมือนคันในสารยึดติดชนิดเดียวคัน โดยมาก 
การแตกหักเกิดในวัสดุสารยึดติดเรซิน โดยไม่มีการแตกหักในเนื้อพัเนและวัสดุเรซินคอมโพสิต สรุปผล: ยา 
ชาแบบทาเฉพาะที่ชนิดเจล (Benzo-jel) สามารถใช้ทาก่อนการแยกเหงือกด้วยแผ่นยางกันนำลายหรือด้าย 
แยกเหงือกโดยไม่มีผลต่อค่าความแข็งแรงในการยึดของสารยึดติดที่ใช้ในการทดลองนี

สาขาวิชาท ันตกรรมทั่วไป (นานาชาติ) 
ปีการศึกษา 2548



V

# # 4776120032  : M A JO R  G ene ra l Dentistry
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P u rp o s e : To eva lua te  the e ffec t o f a top ica l anesthe tic  ge l on the bond  strength  betw een resin  com pos ite  

and dentin  by  u s ing  three adhe s ive  system s; 2 -step  and  1-step se lf-e tch  a d h e s iv e s  (C learfil P ro tect Bond 

and C lea rfil T ri-S  Bond, Kuraray) and  2 -step  to ta l-etch adhe s ive  (S ing le  Bond  P lus, 3M /ESPE). M e th o d s : 

E igh teen  hum an p rem o la rs  w ere  random ly  a ss ig n ed  into three g roup s  a c co rd in g  to the adhes ives. 

An  adhe s ive  and  a resin  com pos ite  w ere  a p p lie d  on the dentin  su rfa ce s  a c co rd in g  to the m anu fac tu re rs ’ 

instructions. Fo r the experim en ta l g roups, the dentin  su rfa ce s  w ere  a p p lie d  with a top ica l anesthe tic  gel 

(Benzo-je l, H en ry -S che in  Inc.), left for 5 min and  rinsed  with w ater before  an app lica tio n  of adhe s ive  and  

resin com pos ite . A ll s p e c im e n s  w ere  sto red  in d istilled  w ater at 37°c for 24hr before  the bond  strength 

testing. Tw enty sp e c im e n s  w ere  sub je c ted  to the m icro-tens ile  test u s ing  EZ-test (Sh im adzu , Japan ) at 

a testing sp e e d  o f 1.0 mm/min. A ll fractu re  su rfa ce s  w ere  exam ined  by  a scan n in g  e lectron  m ic ro sco pe  

(SEM ) to iden tify  the fa ilu re m odes. The data w as ana ly zed  by  in d ep end en t t-test and  m ultip le 

co m p a r ison s  Bon fe rron i's  test. Fa ilu re  m odes w ere  ana ly zed  by  C h i-S q u a re  at the 0.05 s ig n if ic a n ce  level. 

R e su lts : There  w ere  no sta tis tica lly  s ign if ican t d iffe rences  betw een the contro l and  the experim enta l 

g roup s  am ong  all a d he s iv e s  u sed  (P>0.05). Fo r contro l g roups, S ing le  B ond  P lu s p ro d u ce d  the h igher 

sta tistica l m ean bond  strength  va lu e s  than those  o f C lea rfil P ro tect Bond  and  C lea rfil T ri-S Bond  (P<0.05). 

There w as no sta tistic  d iffe rence  betw een C learfil P ro tect Bond  and  C lea rfil T ri-S  Bond  (P>0.05). SEM  

ana ly s is  show ed  that the fa ilu re types  are  s im ila r w ithin the sam e adhes ive . C o h e s iv e  fa ilu re in adhes ive  

resin  is m ostly  found and  none of the sp e c im e n s  is in d ica ted  as co he s iv e  fa ilu re เท dentin  and  resin 

com pos ite . C o n c lu s io n : A  top ica l anesthe tic  ge l (Benzo-je l) can  be  a p p lie d  p rio r to an app lica tion  o f co rd  

and  a rubbe r dam  c la m p  w ithout the effect on the bond strength o f the bond ing  a d h e s iv e s  u sed  in the 

p resen t study.
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