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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สารประกอบกลุ ม แคล เซี ยมออร โ ทฟอส เฟต [1]  เ ช น  ไ ฮดรอกซี อะพา ไทต 

(hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2 ), บรูไชต (brushite, CaHPO4.2H2O) และโมนีไทต 

(monetite, CaHPO4) เปนสารประกอบที่มีโครงสรางทางเคมีจัดเปนเซรามิกประเภทหนึ่งที่ใชงาน

ทางดานการแพทยและทันตกรรม โดยมีองคประกอบหลักเปนพวก H2PO4
-, HPO4

2-, หรือ PO4
3- 

ไอออนของ H2PO4
- จะเกิดขึ้นภายใตสภาวะที่เปนกรด ดังนั้นจึงไมคอยพบในระบบของสิ่งมีชีวิต 

แตไอออนของ HPO4
2- และ PO4

3- นั้นจะเกิดข้ึนในกระดูกและฟน เซรามิกที่สามารถใชงานทางดาน

การแพทยนั้นมีสมบัติเหนือกวาโลหะและพอลิเมอรในการอยูรวมกันกับส่ิงแวดลอมตางๆภายใน

รางกายไดดี (biocompatibility) เราเรียกเซรามิกประเภทนี้วา ไบโอเซรามิก (bioceramic) 

สารประกอบกลุมแคลเซียมออรโทฟอสเฟตก็จัดเปนไบโอเซรามิกเชนกัน โลหะนั้นเมื่อเขาไปอยูใน

รางกายมักทําใหมีการอักเสบเกิดข้ึน สวนพอลิเมอรมักแปรสภาพเมื่อใชไปนานๆ [2] นอกจากการ

อยูรวมกันภายในรางกายไดดีแลว เซรามิกยังมีสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับการใชงานดาน

การแพทยและทันตกรรม คือ 

- มีความตานทานการกัดกรอนและสึกกรอน 

- มีความทนตอแรงอัดสูง 

- มีความเฉื่อยทางชีวภาพ 

- ความแข็งสูง 

แตอยางไรก็ตามเซรามิกก็มีขอดอยที่เห็นไดชัดเมื่อเทียบกับโลหะ คือ มีความเปราะ

(brittleness) ไมทนตอแรงบิดและแรงกระแทก ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1ตารางแสดงขอดีและขอเสียของวัสดุที่สามารถใชงานทางการแพทยกลุมโลหะ, พอลิ

เมอรและเซรามิก [3] 

 

วัสดุ ขอดี ขอเสีย ตัวอยาง 

โลหะ แข็งแรงและเหนียว 
อาจเกิดการกัดกรอนได 

น้ําหนักสูง 

ขอเทียม แผนและสกรูดาม

กระดูก รากฟนเทียม 

พอลิเมอร 
มีความเหนียว  

ข้ึนรูปงาย 

ความแข็งแรงต่ํา  

สมบัติอาจเสื่อมถอยตาม

ระยะเวลา 

ไหมเย็บแผล หลอดเลือดเทยีม 

ดั้งจมูกเทียม เตานมเทียม  

ขอเทียม 

เซรามิก 

มีความเฉื่อยเขากับ

รางกายไดดี  

ทนตอการสึกกรอนด ี

เปราะ ข้ึนรูปยาก ครอบฟน ฟนเทียม ขอเทียม 

 

วัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวยังมีสมบัติที่ไมเหมาะสม หรือไมเพียงพอตอการใช

งานตามตองการ จึงตองมีการนําเอาวัสดุหลายประเภทมารวมเขาดวยกัน เพื่อนําเอาขอดีของวัสดุ

แตละประเภทมาใชประโยชนรวมกัน 

นักวิทยาศาสตรไดคนพบวามีวัสดุหลายชนิดสามารถนํามาฝงยึดติดกับกระดูกและ

เนื้อเย่ือของรางกายมนุษยได แตที่ดีที่สุดคือโลหะไทเทเนียม ทําใหมีการศึกษาเรื่องราวของโลหะ

ไทเทเนียมกันอยางกวางขวาง การนําโลหะหรือส่ิงแปลกปลอมตางๆเขาสูรางกาย โดยปกติ

กระบวนการทางธรรมชาติของรางกายจะตอตานไมยอมรับสิ่งแปลกปลอม ถาเปนโลหะชนิดอื่น 

เชน เหล็ก จะเกิดสนิม และการผุกรอน แตสําหรับไทเทเนียมนั้นจะไมเกิดสนิม และสมบัติเชิงกล

ของโลหะไทเทเนียมมีความใกลเคียงกับกระดูกมนุษย จึงสามารถนํามาใชเปนวัสดุทดแทนได 

รวมทั้งโลหะไทเทเนียมมีความแข็งแรงสูง และทนทานตอการกัดกรอนไดดี และยังพบวาโลหะ

ไทเทเนียมมีสมบัติในการเชื่อมโยงใหเซลลกระดูกมายึดเกาะกับผิวของโลหะ (osseointegration) 

แตไมสามารถเกิดพันธะเคมีกับกระดูกได [4]  ดังรูปที่ 1.1  
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รูปที ่1.1 การเชื่อมโยงของเซลลกระดูกกับผิวโลหะไทเทเนียม [4] 

 

เมื่อนําโลหะไทเทเนียมไปใชเปนวัสดุทดแทนในรางกายมนุษยก็จะเกิดชองวางระหวาง

โลหะไทเทเนียมกับกระดูก ตอมารางกายจะสรางกระดูกเบียดเขามาเรื่อยๆจนมาชิดกับโลหะ

ไทเทเนียม ข้ันตอนนี้จะใชระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน แตถาหากมีอะไรไปกระทบกระเทือนกับ

ตัวโลหะไทเทเนียมในชวงนี้ ก็จะทําใหกระบวนการในการสรางกระดูกมายึดกับวัสดุทดแทนนี้ไม

สําเร็จ ทําใหเกิดความลมเหลวในการรักษาได [4] 

จากการศึกษาและวิจัยพบวา กระดูกเปนอวัยวะที่มีชีวิตประกอบดวยสวนที่เปนแรธาตุ 

เรียกวา สารอนินทรียและเนื้อเย่ือ สวนที่เปนสารอนินทรียจะมีสัดสวนประมาณ 69 % ของน้ําหนัก

กระดูก ประกอบดวยสารไฮดรอกซีอะพาไทตเปนหลัก ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่นิยมในการนําสารชนิดนี้

มาใชเปนสารทดแทนกระดูก สําหรับสวนที่เปนเนื้อเย่ือนั้น จะเรียกวา สารอินทรีย ประกอบดวย

เซลลสารจําพวกไขมัน และพอลิเมอรธรรมชาติ เชนพอลิแซคคาไรด (polysaccharides) คอลลา

เจน (collagen) โพลิฟอสเฟต (polyphosphates) เปนตน [5] ดังแสดงในรูปที่ 1.2 
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รูปที ่1.2 แสดงโครงสรางกระดูกของมนุษย  [6] 

 

ดังนั้นเมื่อนําโลหะไทเทเนียมมาเคลือบดวยสารประกอบแคลเซียมออรโทฟอสเฟต เชน 

ไฮดรอกซีอะพาไทต จะพบวามีการยึดติดมากขึ้นของกระดูกกับสารประกอบกลุมแคลเซียมออรโท

ฟอสเฟตที่เคลือบบนผิวโลหะไทเทเนียม จึงเกิดการประสานของกระดูกและการแทรกของกระดูก

เขาไปในสวนของผิววัสดุทดแทน กอใหเกิดการยึดกันโดยกระบวนการทางชีวภาพ จากงานวิจัยที่

ผานมาแสดงใหเห็นวาแคลเซียมออรโธฟอสเฟตสามารถเหนี่ยวนําใหเกิดไฮดรอกซีอะพาไทตได 

[7]  จากขอมูลดังกลาวนี้แสดงใหเห็นการทําใหเกิดฟลมแคลเซียมออรโทฟอสเฟตบนไทเทเนียม

ซับสเตรต เพ่ือใชเปนวัสดุทดแทนกระดูกเปนแนวคิดที่นาสนใจและสามารถทําไดโดยใชเทคนิค

ตางๆเชน sol-gel [8], plasma spray [9] และ electrochemical deposition [10] เปนตน 

 ในปจจุบันนี้ เทคนิค plasma spray เปนที่นิยมอยางแพรหลายเพื่อใชในการเคลือบไฮ- 

ดรอกซีอะพาไทตลงบนผิวโลหะไทเทเนียม แตปญหาหลักของเทคนิคนี้ คือ เกิดการสลายตัวและ

เกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทตระหวางกระบวนการเคลือบฟลม เนื่องจาก

เทคนิค plasma spray ตองกระทําที่อุณหภูมิสูงมาก [9] 
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ในงานวิจัยนี้จะใชเทคนิค electrochemical deposition ซึ่งเปนเทคนิคที่นาสนใจ

เนื่องจากสามารถทําไดที่อุณหภูมิหอง งายตอการควบคุมความหนาของฟลม ใชระยะเวลาสั้นและ

สามารถใชวิธีนี้กับการเคลือบผิวโลหะที่มีความซับซอนได [10] อิเล็กโทรไลตที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ 

โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต (Monocalcium phosphate monohydrate, MCPM, 

Ca(H2PO4)2.H2O) ซึ่งเปนสารประกอบกลุมแคลเซียมออรโทฟอสเฟตที่ละลายน้ําไดดีที่สุด สําหรับ

ระบบของอิเล็กโทรไลตที่เลือกใชจะเปนระบบที่มีเอทานอลเปนองคประกอบอยูดวย เนื่องจากเอทา

นอลจะชวยทําใหฟลมแคลเซียมออรโทฟอสเฟตที่เคลือบบนไทเทเนียมซับสเตรตมีผิวเรียบ [11] 

นอกจากนี้แลวยังมุงที่จะทําการปรับปรุงการยึดติดของฟลมแคลเซียมออรโทฟอสเฟตบน

ไทเทเนียมซับสเตรต โดยใชสารเคมีดัดแปรพื้นผิวของไทเทเนียม ซึ่งจะเปนการเพิ่มพื้นที่ผิวใหกับ

ไทเทเนียมซับสเตรต [12]  และเปนผลใหการยึดเกาะระหวางฟลมแคลเซียมออรโทฟอสเฟตบน

ไทเทเนียมซับสเตรตดีข้ึน ดังนั้นเมื่อนําไปใชเปนวัสดุทดแทนในรางกายก็จะชวยใหเกิดการสราง

กระดูกที่เร็วข้ึน ทําใหใชระยะเวลาในการรักษานอยลงซึ่งจะเปนประโยชนในทางการแพทยตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.หาภาวะที่เหมาะสมในการดดัแปรพืน้ผิวไทเทเนียมเพื่อปรับปรงุการยึดตดิระหวางฟลม

แคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตโดยวิธีเคมีไฟฟา 

 2.ศึกษาลักษณะเฉพาะของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดดั

แปรพ้ืนผิวแลว 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ จะปรับปรุงการยึดติดระหวางฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรต 

โดยเลือกใชสารเคมีในกลุมของกรด แอลคาไลน และเปอรออกไซดซึ่งมีความสามารถในการกัด

กรอนสูง เพ่ือดัดแปรพื้นผิวของโลหะ หลังจากนั้นไทเทเนียมซับสเตรตจะถูกเคลือบดวยฟลม

แคลเซียมฟอสเฟต โดยวิธีเคมีไฟฟา ซึ่งเปนวิธีที่ใหผลการยึดเกาะระหวางฟลมกับโลหะไทเทเนียม

ไดดี และยังสามารถใชวิธีนี้กับการเคลือบผิวโลหะที่มีความซับซอน เชน สกรูไทเทเนียมไดอีกดวย 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการยึดตดิระหวางฟลมแคลเซยีมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซบัสเตรต

เพื่อนําไปใชงานทางการแพทย 

 



 

 

บทที่ 2 
ปริทัศนวรรณกรรม 

 
2.1 ทฤษฎ ี

แคลเซียมออรโทฟอสเฟต หรือเรียกสั้นๆวาแคลเซียมฟอสเฟตเปนสารประกอบชนิดหนึ่งที่

มีความสําคัญในการเตรียมเปนวัสดุทางการแพทยโดยสามารถนํามาใชเปนวัสดุทดแทนกระดูกได 

เนื่องจากมีความวองไวทางชีวภาพ (bioactivity) สูง สงผลใหมีความตองการในการพัฒนา

แคลเซียมฟอสเฟตเพื่อใชงานทางการแพทยมากขึ้น แตในทางกลับกันโลหะไทเทเนียมที่ถูก

นํามาใชเปนวัสดุทดแทนกระดูกนั้นไมมีความวองไวทางชีวภาพตอการสรางกระดูกในรางกาย จึง

ทําใหการเคลือบแคลเซียมฟอสเฟตบนผิวโลหะไทเทเนียมเปนกระบวนการที่สําคัญเพื่อใหไดวัสดุ

ทดแทนกระดูกที่มีความวองไวทางชีวภาพสูง [13] 

มีงานวิจัยเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับสารประกอบกลุมแคลเซียมฟอสเฟต โดยสวนใหญแลว

มีเปาหมายที่จะสรางไฮดรอกซีอะพาไทต ซึ่งมีประโยชนทางการแพทยและเปนที่นิยมในการทําเปน

กระดูกเทียม ไฮดรอกซีอะพาไทตมีความเสถียรภายใตสภาวะที่เปนกรดถึงเปนกลาง นอกจากนี้ยัง

มีโมนีไทต ซึ่งมีคุณสมบัติทางการแพทยรองลงมาจากไฮดรอกซีอะพาไทต จึงเปนที่นาสนใจที่จะ

เคลือบสารไฮดรอกซีอะพาไทต หรือโมนีไทตบนผิวของไทเทเนียมซับสเตรต โดยกระบวนการ

เคมีไฟฟาเนื่องจากสามารถทําไดที่อุณหภูมิหอง และสามารถใชเคลือบผิวโลหะที่มีรูปรางซับซอน

ไดอีกดวย ในงานวิจัยนี้จะใช MCPM เปนอิเล็กโทรไลต สาเหตุที่เลือกใชสารชนิดนี้เนื่องจาก 

MCPM เปนสารที่มีสมบัติการละลายดีกวาสารอื่นในกลุมแคลเซียมออรโทฟอสเฟตดวยกัน [1] 

 

2.2 สารประกอบกลุมแคลเซียมฟอสเฟต 

2.2.1 Monocalcium phosphate monohydrate (MCPM) 

MCPM เปนสวนประกอบสําคัญของซุปเปอรฟอสเฟต เกิดข้ึนจากกรดของหินฟอสเฟตกับ 

H2SO4, H3PO4 หรือ HNO3  

จากเฟสไดอะแกรมพบวาจุดที่ละลายสูงสุดในไดอะแกรม คือจุดที่ MCPM และ CaHPO4 

(โมนีไทต) สมดุลกับ aqueous phase กลาวคือ ที่อุณหภูมิ 25 ºC   สารละลายมีสวนประกอบ 

P2O5 24.10 wt%, CaO 5.785 wt% และความหนาแนน คือ 1.3018  คาคงที่ของสารละลาย คือ 

1.1436 ที่อุณหภูมิ 25 ºc และจากเฟสไดอะแกรมแสดงวาการละลายของ MCPM จะเพิ่มข้ึนตาม

อุณหภูมิ 
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รูปที ่2.1 แผนภูมิการละลายในชวงที่เปนกรด ณ อณุหภูมิทีต่างกันของระบบ CaO-P2O5-H2O [1] 

 

MCPM มีโครงสรางแบบ triclinic และเสถียรในอากาศ แตจะสูญเสียน้ําที่อุณหภูมิ 

108 ºC เปน MCPA หรือกรดของ calcium pyrophosphate และในอากาศที่มีความชื้น MCPA จะ

มีการเรียงตัวของผลึกเปน MCPM อยางชาๆ [1] 

เมื่อนําไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวแลว มาผานกระบวนการเคลือบแคลเซียม

ฟอสเฟตโดยวิธีเคมีไฟฟา โดยใชสารละลายอิ่มตัวของโมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตในเอทา

นอลที่มีความเขมขน 20 % โดยปริมาตรเปนอิเล็กโทรไลต สารที่สังเคราะหไดจะเปนเฟสของโมนี

ไทต และบรูไชตเปนหลัก มีขอมูลเกี่ยวกับบรูไชต และโมนีไทต ดังนี้ 

2.2.2 Dicalcium phosphate dihydrate, Brushite (DCPD)  

Dicalcium phosphate dihydrate, Brushite (DCPD) มีสูตรเคมีคือ CaHPO4•2H2O มี

โครงสรางเปนแบบ monoclinic สามารถเกิดขึ้นระหวางการตกตะกอนของไฮดรอกซีอะพาไทต 

นอกจากนี้ ยังพบวาเมื่อบรูไชตสลายตัวจะไดเปนไฮดรอกซีอะพาไทตเปนผลิตภัณฑสุดทาย  [1] 

2.2.3 Dicalcium phosphate anhydrous, Monetite (DCPA) 

Dicalcium phosphate anhydrous, Monetite (DCPA) มีสูตรเคมีคือ CaHPO4 มี

โครงสรางแบบ triclinic ซึ่งไมปรากฏวาเกิดขึ้นและเกี่ยวของกับการใชงานในทางทันตกรรม แต

อยางไรก็ตามมีการรายงานจากการศึกษาดวย XRD วามีความเปนไปไดที่จะพบโมนีไทตในกระดูก 

โมนีไทตมีอัตราการละลายไดนอยกวาบรูไชตภายใตเงื่อนไขที่ อุณหภูมิปกติ และความดัน

บรรยากาศ ซึ่งคาดวาโมนีไทต อาจเกิดขึ้นไดบอยกวา เพราะอัตราการเกิดผลึกจะเกิดขึ้นอยางชาๆ 

ถึงแมวาโมนีไทต จะเสถียรนอยกวาบรูไชตที่อุณหภูมิหองก็ตาม [1] 
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รูปที ่2.2 โครงสรางการจัดเรยีงตัวของอะตอมในโมนีไทต [1] 

 

2.3 ไทเทเนยีม (Titanium) 

การนําโลหะไทเทเนียมมาใชงานเริ่มตนในป ค.ศ. 1952  โดยนํามาใชทําเปนอวัยวะเทียม

ในทางการแพทย ทั้งนี้เนื่องจากโลหะไทเทเนียมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายประการคือ 

 มีน้ําหนักเบา  จะเห็นไดวาโลหะไทเทเนียมมีคาความหนาแนนเพียง  4.5 g/cm3  

ซึ่งมีคาประมาณครึ่งหนึ่งของเหล็ก 

 มีกําลังวัสดุคอนขางสูง  ดังนั้นคากําลังวัสดุตอหนึ่งหนวยน้ําหนัก (Strength to 

Weight Ratio)  จึงมีคาสูง 

 มีจุดหลอมเหลวสูงคือ 1670°C ซึ่งจัดไดวาเปนโลหะที่ทนความรอนสูง 

(Refractory Metal)  ชนิดหนึ่ง 

 ทนตอการกัดกรอนไดดีทั้งในบรรยากาศโดยทั่วไปและในสารเคมีบางชนิด 

 สามารถคงสภาพคากําลังวัสดุสูงอยูไดแมที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง   

โครงสรางผลึกของโลหะไทเทเนียมมี  2  ลักษณะทั้งนี้ข้ึนกับอุณหภูมิ  โครงสรางผลึกของ

โลหะไทเทเนียมที่อุณหภูมิหองเปน hcp (Hexagonal Closed Pack)  เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึง 

882°C  โครงสรางของโลหะไทเทเนียมจะเปล่ียนเปน bcc (Body Centered Cubic) 

โลหะไทเทเนียมบริสุทธิ์สามารถรวมตัวกับธาตุตางๆ และเกิดโลหะผสมที่มีคุณสมบัติดี

เย่ียมมากมาย  อาทิเชน Ti-6Al-4V, Ti-5Al-2.5Sn และ Ti-2Fe-2Cr-2Mo 
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ตารางที่ 2.1 สมบัตทิางกายภาพของโลหะไทเทเนียม [14] 

หมายเลขอะตอม (Atomic Number) 22 

น้ําหนักอะตอม (Atomic Weight) 47.90 

จุดหลอมเหลว (°C) 1670 

จุดเดือด  (°C) 3130 

ความหนาแนนที ่20°C (g/cm3) 4.5 

แลททิซพารามิเตอร (Lattice Parameter)  

 ไทเทเนียมอัลฟา (hcp) a   =  2.9503 ± 0.0004 ºA 

 c   =  4.6831 ± 0.0004 ºA 

 c/a =  1.5873 ± 0.0004 

 เบตาไทเทเนียม (bcc) ที่ 900°C a = 3.32 ºA 

อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลง α β  (°C) 882 

ความรอนแฝงของการหลอมเหลว (kcal/mol) 5 

ความรอนแฝงของการเปนไอ  (kcal/mol) 112.5 

ความรอนแฝงของการเปลี่ยนเฟส (kcal/mol) 678 

ความรอนจําเพาะที่ 15°C  (cal/°C/g)   0.1248 

การนําความรอนที ่50°C  (W/cm°C) 0.154 

การตานทานไฟฟาที่ 20°C (ohm-cm)  42.1 x 10-6 

ความแข็ง (VHN) 205 

ความตานแรงดึง (psi) 43,000 

ความยืด (L=1”) 40 

สวนลดพื้นที่หนาตดั (%) 61 

 

โลหะผสมของไทเทเนียมอาจแบงไดเปน 3 ชนิด คือ 

1. โลหะผสมของไทเทเนียมชนิดอัลฟา (Alpha Titanium Alloys)  ไดแก โลหะผสมระหวาง

โลหะไทเทเนียมกับธาตุตาง ๆ ที่ทําใหโลหะผสมชนิดอัลฟาเสถียรมากขึ้น เชน Al, C, O, 

N, Sn, Ni และ Cu คุณสมบัติของโลหะผสมนี้อาจกลาวรวม ๆ ไดคือ มีกําลังวัสดุสูง มี

ความตานทานตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน มีคุณสมบัติในการเชื่อมดี แตการขึ้นรูปไมดี 

ตัวอยางโลหะผสมนี้ไดแก  Ti-5Al-2.5Sn 
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2. โลหะผสมของไทเทเนียมชนิดเบตา (Titanium Beta Alloys)  ไดแก โลหะผสมระหวาง

โลหะไทเทเนียมกับธาตุตาง ๆ ที่ทําใหโลหะผสมชนิดเบตาเสถียรมากขึ้น เชน Mn, Fe, Cr, 

H, Mo, V, Nb และ Ta  มีคุณสมบัติโดยทั่วไปคือ มีกําลังวัสดุสูงที่อุณหภูมิปกติและ

อุณหภูมิสูงปานกลาง (Moderate Temperature) และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทํา

ปฏิกิริยากับ  O2  ไดงาย  การขึ้นรูปงาย มีความเหนียว (Ductility) สูง โลหะผสมใน

ประเภทนี้ไดแก  Ti-2Fe-2Cr-2Mo, Ti-13V-11Cr-3Al 

3. โลหะผสมของไทเทเนียมชนิดอัลฟา-เบตา (Titanium Alpha-Beta Alloys)     

ไดแก โลหะผสมไทเทเนียมกับธาตุตาง ๆ ทั้งสองชนิดดังกลาวแลวขางตน  ซึ่งจะทําให  

โครงสรางของโลหะผสมดังกลาวประกอบดวยอัลฟาและเบตาในเวลาเดียวกัน ดังนั้น

คุณสมบัติของโลหะผสมนี้จึงประกอบดวยลักษณะของทั้งสองชนิดรวมกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

สวนผสมปริมาณเฟสของอัลฟาและเบตาที่มีอยู  ตัวอยางของโลหะผสมนี้ ไดแก Ti-6Al- 

4V ซึ่งเปนโลหะผสมของไทเทเนียมที่มีการใชงานมากที่สุด 

 

2.4 เคมีไฟฟา 

เคมีไฟฟา (Electrochemistry) เปนศาสตรแขนงหนึ่งของวิชาเคมี วาดวยความสัมพันธ

ระหวางไฟฟา กับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หลักการของเคมีไฟฟาไดถูกนําไปประยุกตใชใน

การศึกษาสมบัติตางๆทางเคมีมากมาย ตัวอยางเชน การศึกษาปรากฎการณการกัดกรอน 

การศึกษากลไกและจลนศาตรของปฏิกิริยาการสังเคราะหสารอินทรีย และอนินทรียดวยไฟฟา และ

การใชหลักการเคมีไฟฟาในทางเคมีวิเคราะห เปนตน 

ในการทําเคมีไฟฟา ตองประกอบดวยสวนประกอบสําคัญอยางนอยที่สุด 3 สวน คือ สวน

ของสารละลายอิเล็กโทรไลต ซึ่งมีสวนประกอบทางเคมีที่สามารถนํากระแสได สวนของขั้วไฟฟา

(electrode) ซึ่งเปนตัวนําที่ตอเชื่อมระหวางอุปกรณตรวจวัด และสารละลายอิเล็กโทรไลต และสวน

สุดทาย คือ อุปกรณตรวจวัดสัญญาณไฟฟา ซึ่งอาจเปนศักย หรือกระแส [15] 

2.4.1 เซลลเคมีไฟฟา 

ในเซลลเคมีไฟฟา 1 เซลลตองประกอบดวยขั้วไฟฟาอยางนอย 2 ข้ัว จุมอยูในสารละลาย 

อิเล็กโทรไลต  ข้ัวไฟฟา 1 ข้ัวในสารละลายอิเล็กโทรไลต เปนเพียงครึ่งเซลล (half-cell) ของเซลล

เคมีไฟฟาหนึ่งๆ แตละครึ่งเซลลตองเกิดปฏิกิริยารับหรือคายอิเล็คตรอน (ปฏิกิริยารีดอกซ) ใน

สารละลายอิเล็กโทรไลต โดยมีข้ัวไฟฟาเปนตัวนําในการรับหรือสงตออิเล็กตรอน ครึ่งเซลลที่มี

ปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้น (คายอิเล็กตรอน) เรียกเปนขั้วแอโนด และขั้วไฟฟาของอีกครึ่งเซลลที่มี

ปฏิกิริยารีดักชันเกิดขึ้นเปน ข้ัวแคโทด 
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รูปที ่2.3 การจัดเซลลเคมีไฟฟา [16] 

 

เซลลเคมีไฟฟา แบงเปน 2 ชนิดตามหนาที่ของเซลล คือ เซลลแกลวานิกหรือเซลลโวลตา

อิก  และเซลลอิเล็กโตรไลต 

เซลลแกลวานิก หรือเซลลโวลตาอิก เปนเซลลซึ่งทําหนาที่ใหพลังงานไฟฟา อันเปนผลของ

การเกิดปฏิกิริยาที่ข้ัวไฟฟาทั้งสองของเซลลอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เกิดการไหลของอิเล็กตรอน

จากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทด โดยผานตัวนําไฟฟาภายนอก 

เซลลอิเล็กโทรไลต  เปนเซลที่ตองใชพลังงานไฟฟาจากภายนอก ในการทําใหเกิดปฏิกิริยา

เคมีของสารอิเล็กโทรไลตตามตองการ การดําเนินไปของปฏิกิริยาไมตอเนื่องสมํ่าเสมอขึ้นกับ

พลังงานไฟฟาในรูปของศักยที่ไดรับ [15] 

2.4.2 บทบาทเซลลเคมีไฟฟา 

ไมวาจะเปนเซลลแกลวานิกหรือเซลลอิเล็กโทรไลต การเกิดปฏิกิริยาการรับและสง

อิเล็กตรอนในสารละลาย ซึ่งทําใหเกิดการไหลของกระแสในวงจรได ตองเกิดขึ้นที่ผิวหนาของ

ข้ัวไฟฟาเทานั้น โดยไอออนจากสารละลายอิเล็กโทรไลตตองมีการเคลื่อนยายหรือถูกนําพามายัง

ผิวหนาของขั้วไฟฟา กอนที่จะเกิดกระบวนสงผานประจุหรืออิเล็กตรอนขามรอยตอระหวาง

สารละลายกับผิวหนาของขั้วไฟฟานั้น [15] 
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การนําพาไอออนในสารละลาย (mass transfer) 

ไอออนของสารอิเล็กโทรไลตในสารละลาย ถูกพาไปยังผิวหนาของขั้วไฟฟาไดดวยกลไก 3 

แบบดวยกัน  คือ  ไมเกรชัน  (migration) การแพร  (diffusion) และคอนเวกชันหรือการพา

(convection)  

ไมเกรชัน (migration)  เปนการเคลื่อนที่ของไอออนภายใตอิทธิพลของสนามไฟฟาที่

เกิดขึ้นในสารละลายนั้น โดยไอออนบวกเคลื่อนเขาหาขั้วลบ และไอออนลบเคลื่อนไปทางขั้วบวก 

ความเร็วของการที่ไอออนเคล่ือนเขาหา หรือเล่ือนออกจากผิวหนาของขั้วไฟฟา อาจเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงตามแตศักยที่ผิวหนาของขั้วไฟฟานั้น 

การแพร (diffusion) เปนการเคลื่อนที่ของไอออนเหนือโมเลกุลในสารละลายจากบริเวณที่

มีความเขมขนสูงกวา ไปยังบริเวณที่มีความเขมขนต่ํากวา จนกวาจะไมเกิดความแตกตางของ

ความเขมขน อัตราความเร็วของการแพรเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนที่ตางกัน 

คอนเวกชัน หรือการพา (convection) การที่ไอออนในสารละลายถูกพาเขาหา หรือออก

จากผิวหนาขั้วไฟฟา อันเปนผลจากความแตกตางของอุณหภูมิหรือความหนาแนนของสารละลาย

หรือดวยกลไกภายนอก เชน โดยการคน หรือเขยาสารละลาย [15] 

กระบวนการที่ผิวหนาขัว้ไฟฟา 

ไมวาไอออนของสารอิเล็กโทรไลต  จะถูกนําพาจากสารละลายมายังผิวหนาของขั้วไฟฟา 

ดวยกลไกที่ไดกลาวมาแลวหรือไมก็ตาม กระบวนการที่เกิดขึ้นที่ตรงผิวหนาของขั้วไฟฟา ซึ่งเปน

รอยตอระหวางขั้วไฟฟากับสารละลายอิเล็กโทรไลต เปนไปไดในอยางใดอยางหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 

2.4 ดังนี้คือ  

ถาไอออนหรือประจุที่ตรงผิวหนาข้ัวไฟฟา สามารถขามรอยตอระหวางสารละลาย กับ

ผิวหนาขั้วไฟฟานั้น และมีปฏิกิริยาของการรับและคายอิเล็กตรอนเกิดขึ้น (ปฏิกิริยารีดอกซ) ซึ่ง

เปนไปตามกฎของฟาราเดย  เรียกกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้วา “กระบวนการฟาราเดอิก (Faradaic 

process)” ผลลัพธของการเกิดกระบวนการฟาราเดอิกที่ข้ัวไฟฟา ทําใหเกิดการไหลของกระแสใน

วงจรของเซลลเคมีไฟฟานั้นได เรียกวาเกิด กระแสฟาราเดอิก (Faradaic current) 
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รูปที ่2.4 แสดงกระบวนการที่เกิดข้ึนข้ัวไฟฟา [15] 

 

ถาไอออนหรือประจุที่ถูกพาไปที่ผิวหนาของขั้วไฟฟา เพียงแตถูกดูดซับไวที่บริเวณรอยตอ

ของสารละลายกับข้ัวไฟฟา ไมมีปฏิกิริยารีดอกซเกิดขึ้น โดยประจุที่ถูกดูดซับไวมีการเรียงตัวตรง

บริเวณรอยตอนั้น ในระหวางการเกิดการเรียงตัวมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสหรือศักยไฟฟาขึ้นแต

ก็เปนเพียงชั่วขณะที่การเรียงตัวยังไมยุติ เรียกกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้วา “กระบวนการนอนฟารา

ดิก (Nonfaradaic process)” กระแสที่เกิดขึ้นชั่วขณะนี้เรียกวา กระแสนอนฟาราเดอิก

(Nonfaradaic current)  [15] 

 

2.4.3 ขั้วไฟฟา(Electrodes)  

ข้ัวไฟฟา เปนสวนประกอบของแตละครึ่งเซลลเคมีไฟฟา ทําหนาที่เปนตัวนําไฟฟา 

ตอเชื่อมระหวางสารละลายอิเล็กโทรไลต และอุปกรณวัดสัญญาณไฟฟา เพ่ือใหครบวงจรไฟฟา

จําเปนตองมีข้ัวไฟฟาอยางนอย 2 ข้ัว คือ ข้ัวแอโนด และขั้วแคโทด 

การทําปฎิกิริยาเคมีไฟฟา ข้ัวไฟฟาทั้งสองขั้วที่กลาวขางตนนี้มีหนาที่แตกตางกัน โดย

ข้ัวไฟฟาหนึ่งจะถูกใชเปนเพียงขั้วที่ตอเพื่อใหครบวงจรไฟฟาเทานั้นตามสัญนิยม ขั้วนี้มักถูกตอไว

ทางดานแอโนด เรียกขั้วไฟฟานี้วา “ข้ัวไฟฟาอางอิง (reference electrode) ลักษณะเฉพาะของ

ข้ัวไฟฟาอางอิง คือ คาศักยของขั้วไฟฟามีคาเฉพาะที่ไมแปรตามการไหลของกระแสในวงจร 

จัดเปนขั้วไฟฟาแบบนอนโพลาไรซในอุดมคติ การเปลี่ยนแปลงใดๆในสารละลายอันเปนผลจาก

การเกิดปฏิกิริยาของสารตัวอยาง จะมีผลตอคาศักยของอีกข้ัวไฟฟาหนึ่งซ่ึงทําหนาที่เปนขั้วแคโทด

ของเซลล และเรียกชื่อวา “ข้ัวไฟฟาใชงาน (working electrode) [15] 
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ในบางเทคนิคจําเปนตองมีข้ัวไฟฟาตอเขากับวงจร 3 ข้ัว เรียกขั้วไฟฟาที่เพิ่มข้ึนมานี้วา 

ข้ัวไฟฟารวม (counter electrode) หนาที่เฉพาะของขั้วไฟฟารวม จะเปนผูชวยในการสงผาน

อิเล็กตรอน หรือกระแสไปยังขั้วไฟฟาใชงาน โดยไมตองผานขั้วไฟฟาอางอิงของวงจร 

การที่ข้ัวไฟฟาทั้งสาม คือ ข้ัวไฟฟาอางอิง ข้ัวไฟฟาใชงาน และขั้วไฟฟารวม ทําหนาที่ใน

วงจรเซลลเคมีไฟฟาไดตางกัน เปนเพราะสวนประกอบที่ใชในการทําข้ัวไฟฟาไมเหมือนกัน

เนื่องจากขั้วไฟฟาเปนตัวนําไฟฟาที่ตอเชื่อมระหวางสารละลายอิเล็กโทรไลต และอุปกรณวัด

สัญญาณไฟฟา ดานของขั้วไฟฟาที่ตอกับอุปกรณวัดสัญญาณมักเปนลวดตัวนําเพื่อสงตอ

อิเล็กตรอนไปยังอุปกรณวัด อีกดานของขั้วไฟฟาที่จุมในสารละลายอิเล็กโทรไลตมีสวนประกอบ

แตกตางกันไปตามแตวัตถุประสงคของการใชงาน 

ข้ัวไฟฟาอางอิง 

คุณสมบัติที่ถือเปนลักษณะของขั้วไฟฟาอางอิง คือ มีคาศักยที่แนนอน ไมแปรหรือขึ้นกับ

การเปลี่ยนแปลงของกระแสในวงจร ไมข้ึนกับสวนประกอบของสารตัวอยาง ข้ัวไฟฟาอางอิงที่ดีตอง

มีสวนประกอบคงตัว ไมเปล่ียนแปลงงายเมื่อเก็บไว และไมแปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิดวย 

ในเทคนิคเชิงเคมีไฟฟาจําเปนตองมีข้ัวไฟฟาอางอิง เพื่อชวยใหเซลลเคมีไฟฟาครบวงจร 

สําหรับงานวิจัยนี้เลือกใชขั้วไฟฟาซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด เปนข้ัวไฟฟาอางอิง 

ข้ัวไฟฟาอางอิงซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด เปนหลอดแกวที่มีลวดโลหะเงินจุมอยูใน

สารละลายอิ่มตัวของโพแทสเซียมคลอไรด ซิลเวอรคลอไรด สวนปลายของหลอดแกวเปนแผนพรุน

ในสภาพวุนแข็ง ก้ันสวนของโพแทสเซียมคลอไรดกับสารละลาย [15] 

ศักยข้ัวไฟฟาซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด ซึ่งปกติใชสารความเขมขนอิ่มตัว จึงทําใหคาศักย

ข้ัวไฟฟาของซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรดเปนคาคงที่คาเดียว และแปรตามอุณหภูมิไดบาง 

ข้ัวไฟฟาซิลเวอร-ซิลเวอรคลอไรด ใชงานไดอยางกวางขวางมากกวาข้ัวไฟฟาอางอิงชนิด

อื่น มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ 

1.ทนอณุหภูมไิดสูงถึง 275 องศาเซลเซียส เหมาะแกการงานทีต่องมคีวามรอนเก่ียวของ 

2.ใชไดทัง้กับสารละลายที่มีน้ํา(aqueous) และที่ไมมนี้ํา(non-aqeous) 

3.ขนาดของขัว้ไฟฟาคอนขางเล็ก 

 

2.5 สารละลายที่มีความเขมขนของไอออนที่ใกลเคียงกับสารละลายในน้ําเลือดของมนุษย
(simulated body fluid, SBF) 

เนื่องจาก Kim et.al กลาววากระบวนการเกิด bone like apatite บนวัสดุที่มีความวองไว

ทางชีวภาพสามารถเกิดขึ้นไดใน simulated body fluid (SBF) คือ สารละลายที่มีความเขมขนของ
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ไอออนที่ใกลเคียงกับสารละลายในน้ําเลือดของมนุษย โดยวัตถุประสงคของการใช SBF มี 2 ขอ

หลักๆ [17] คือ 

1. ทดสอบการเปลี่ยนแปลงเฟสของแคลเซียมฟอสเฟตวาเมื่อนําวัสดุทดแทนใสเขาไปใน
รางกายของมนุษยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสไปจากเดิมหรือไม 

2. ใชตรวจสอบการเปลี่ยนเฟสของแคลเซียมฟอสเฟตเปนอะพาไทตและใชทํานายความ
วองไวทางชีวภาพในการกอกระดูกของวัสดุทดแทนกอนที่จะทําการทดลองในสัตวทดลอง 

simulated body fluid (SBF) ถูกใชอยางแพรหลายเพื่อใชทดสอบการเกิด bone like 

apatite บนวัสดุทดแทน จากตารางที่ 2.2 C-SBF จะมีไอออนของคลอไรดที่สูง และไอออนของ

ไฮโดรเจนคารบอเนตทีต่่ํากวาในน้ําเลือดของมนุษย สวน R-SBF จะมีไอออนของคลอไรดและ

ไฮโดรเจนคารบอเนตทีต่่ํากวาและสูงกวา ตามลําดับ ในป 2004 Takadama et.al ไดเสนอ n-SBF 

ซึ่งลดความเขมขนไอออนของคลอไรดใหเทากับน้ําเลือดของมนุษย และลดคาความเขมขนของ

ไฮโดรเจนคารบอเนตใหเทากับ C-SBF [17] 

 

ตารางที่ 2.2 ปริมาณความเขมขนของไอออนตางๆที่พบในสารละลาย SBF ชนดิตางๆเปรียบเทยีบ

กับ blood plasma ของมนษุย [17] 

 
Ion concentration 

Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- HCO3- HPO4
2- SO4

2- 

human blood 

plasma 
142.0 5.0 1.5 2.5 103.0 27.0 1.0 0.5 

Corrected SBF  

(C-SBF) 
142.0 5.0 1.5 2.5 147.8 4.2 1.0 0.5 

Revised SBF  

(R-SBF) 
142.0 5.0 1.5 2.5 103.0 27.0 1.0 0.5 

Newly improved 

SBF (n-SBF) 
142.0 5.0 1.5 2.5 103.0 4.2 1.0 0.5 

 

2.6 ผลงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ 

การศึกษาการเคลือบฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตโดยวิธีเคมีไฟฟา มี

การศึกษาอยางกวางขวาง แตกตางกันไปทั้งกระแสไฟฟา และอิเล็กโทรไลตที่ใช เปนตน รวมทั้ง

อุณหภูมิและเวลาในการเคลือบฟลมแคลเซียมฟอสเฟตดวย 
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จากการศึกษาการเคลือบฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตโดยวิธีเคมีไฟฟา 

ไดมีผูที่ศึกษาไวนาสนใจดังนี้ 

J. Redepenning และคณะ [18] ป ค.ศ.1996 ไดศึกษาการเคลือบบรูไซตบนโลหะสแตน

เลสโดยวิธีเคมีไฟฟา และใชสารละลายอิ่มตัวของ MCPM เปนอิเล็กโทรไลต ใหกระแสไฟฟาที่ 1-50 

mA/cm2 จะพบวาเกิดบรูไชตบนโลหะสแตนเลส และจะเปลี่ยนเปนไฮดรอกซีอะพาไทตเมื่อนําไปแช

ใน simulated body fluid 

J. S. Chen และคณะ [19] ป ค.ศ.1998 ไดศึกษาการเกิดแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียม

ซับสเตรตโดยวิธีเคมีไฟฟา โดยมีการเติมเอทานอลลงไปในอิเล็กโทรไลตเพ่ือเพ่ิมอัตราการเกิดผลึก

ใหเร็วข้ึน โดยใชความตางศักยที่ 5-25 V เปนเวลา 1 ชั่วโมง พบวาเกิดเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต

และบรูไชตบนไทเทเนียมซับสเตรต 

A.Osaka  และคณะ [20]  ป ค.ศ. 2001 ไดศึกษาการเกิดอะพาไทตบนโลหะไทเทเนียม

ดวยเทคนิคเคมีไฟฟา โดยใช Ca(NO3)2 เปนอิเล็กโทรไลต และแบงการใหกระแสไฟฟาเปน 2 

ข้ันตอน โดยในขั้นตอนแรก จะให anodic voltage ที่ 9.5 V เปนเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นให 

cathodic voltage ที่ -2.0 V เปนเวลา 10 นาที จะพบวาฟลมที่เกิดบนโลหะไทเทเนียมจะเปน 

Ca(OH)2 หลังจากนั้นนําไปแชใน SBF จะพบวาเกิดการเปลี่ยนเฟสเปนไฮดรอกซีอะพาไทต ภายใน 

12 ชั่วโมง 

M.C. Kuo และคณะ [7]  ป ค.ศ. 2002 ไดศึกษาวิธีการเคลือบไฮดรอกซีอะพาไทตโดยวิธี

เคมีไฟฟา ซึ่งกระบวนการเคมีไฟฟาเปนวิธีการที่นาสนใจ เนื่องจากสามารถทําไดที่อุณหภูมิหองซึ่ง

ในงานวิจัยนี้พิสูจนใหเห็นวาเกิดบรูไซตเปนเฟสหลักที่กระแสไฟต่ําๆ และจะเกิดเปนเฟสของไฮดร

อกซีอะพาไทตที่กระแสไฟมากกวา 10 mA/cm2 ข้ึนไป โดยจะมีคาความเคนเฉือนอยูที่ 106.3 MPa 

ซึ่งจะเปนคาการยึดติดที่ดีมาก สวนการเคลือบดวยวิธี Plasma Spray จะใหคาความเคนเฉือน

เฉลี่ยอยูที่ 50-60 MPa และถาเปนการเคลือบดวยวิธี Sol-Gel จะใหคาความเคนเฉือนเฉลี่ยอยูที่ 

20-30 MPa ตามลําดับ 

J. H. Park และคณะ [12]  ป ค.ศ.2005 ไดศึกษาลักษณะเฉพาะของฟลมแคลเซียม

ฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตทั้งที่ไมผานและผานการดัดแปรผิวดวย H2O2 ความเขมขน 5 โม

ลาร เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําไทเทเนียมซับสเตรตทั้งที่ผานและไมผานการดัดแปรผิวมา

เคลือบฟลมแคลเซียมฟอสเฟตดวยกระบวนการทางเคมีไฟฟา เปนเวลา 1 ชั่วโมง โดยใชความตาง

ศักย -2 V โดยใช modified SBF ซึ่งประกอบดวย NaCl, NaHCO3, K2HPO4.3H2O และKCl ในน้ํา

กล่ันเปนอิเล็กโทรไลต มีคา pH เทากับ 7.4  พบวาเมื่อไมไดทําการดัดแปรผิวดวย H2O2  จะเกิดเปน

ฟลมของแคลเซียมฟอสเฟตที่มีลักษณะไมเปนผลึกโดยเปนเฟสของบรูไซต ซึ่งจะเปลี่ยนเปนผลึก
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ของไฮดรอกซีอะพาไทตไดไมดีนัก แตเมื่อผานการดัดแปรผิวดวย H2O2  แลวซึ่งจะเปนการเพิ่มพื้นที่

ผิวใหกับไทเทเนียมซับสเตรตและจะเกิดเปนผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต 

W. J. Shin และคณะ [21]   ป ค.ศ. 2005 ไดศึกษาการเคลือบฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบน

ไทเทเนียมซับสเตรตโดยวิธีเคมีไฟฟาโดยใหความตางศักยที่ 10 V อุณหภูมิ 60ºC และใช

สารละลาย MCPM ความเขมขน 0.04 โมลาร เปนอิเล็กโทรไลต พบวาไดเฟสของบรูไชตบนโลหะ

ไทเทเนียม หลังจากนั้นนําไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการเคลือบฟลมแลวมาแชไวในสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด เปนเวลา 1 ชั่วโมง พบวาบรูไชตเกิดการเปลี่ยนเฟสเปนไฮดรอกซีอะพาไทต 

จะเห็นวาจากงานวิจัยที่ผานมา ไมมีผูใดกลาวถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวฟลม

แคลเซียมฟอสเฟตเลย ในป ค.ศ. 2004 ไดมีงานวิจัยของ อาจริยา [22]  ที่ศึกษาความแตกตาง

ของอิเล็กโทรไลตตอการเกิดฟลม และลักษณะพื้นผิวของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียม

ซับสเตรต โดยพบวาเมื่อใชสารละลายอิ่มตัวของ MCPM ในเอทานอล 20% โดยปริมาตรเปนอิเล็ก

โทรไลต จะเกิดโมนีไทตและบรูไชตที่มีผิวเรียบมากกวาการใชสารละลายอิ่มตัวของ MCPM ในน้ํา 

ถึงแมวาเอทานอลจะมีประสิทธิภาพในการนําไฟฟานอยกวาอิเล็กโทรไลตในระบบของน้ํา แตใน

งานวิจัยนี้จะใชเอทานอลเพียง 20% โดยปริมาตรเทานั้น ซึ่งถือวาเปนปริมาณเพียงเล็กนอย 

Q. Zhang และคณะ [23] ป ค.ศ. 2005 ไดศึกษาการเคลือบแคลเซียมฟอสเฟตบนโลหะ

ไทเทเนียม โดยใชวิธีเคมีไฟฟาที่ความตางศักย -2.0 V เปนเวลา 10 นาที และใชสารละลายของ 

NaCl, CaCl2, MgCl.2H2O, NaHCO3, และ HCl เปนอิเล็กโทรไลต โดยกอนที่จะนําโลหะ

ไทเทเนียมไปผานกระบวนการเคมีไฟฟา ไดนําโลหะไทเทเนียมไปแชใน H2SO4 และ HCl เปนเวลา 

1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60ºC หลังจากผานการทําปฎิกิริยาเคมีไฟฟาแลวพบวาไดเปนฟลมของ 

octacalcium phosphate (OCP) บนผิวโลหะไทเทเนียม 

 Z. Y. Yuan และคณะ [24]  ป ค.ศ. 2006 ไดศึกษาการเกิดไฮดรอกซีอะพาไทตบน

ไทเทเนียมซับสเตรตโดยวิธีเคมีไฟฟา โดยใช Ca(NO3)2และ(NH4)2HPO4 เปนสารละลายอิเล็กโทร

ไลต และใหความตางศักยที่ 1-3 V จะพบวาเกิดผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทตเกิดขึ้นบนผิวของ

โลหะไทเทเนียมซับสเตรต 
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ตารางที่ 2.3 ตารางสรุปผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

Name 
surface 

modification 

electrochemical deposition 

Adhesion phase current 

density 
electrolyte 

J. Redepening 

(1996) 
N/A 1- 50 mA/cm2 

Ca(H2PO4)2 , 

MCPM in water 
N/A Brushite 

J.S. Chen 

(1998) 
N/A 5-25 V 

CaCl2.2H2O + 

ethanol 
N/A 

HA, 

Brushite 

A.Osaka 

(2001) 
N/A 

1)anodic 

oxidation Ti 

used as 

anode 9.5V for 

1 hr. 

0.042M 

Ca(NO3)2 and 

0.025M 

NH4H2PO4 

7.3 MPa Ca(OH)2 

2)Ti used as 

cathode 

at -2V for 10 

min. 

M.C.Kuo, 

S.K.Yen (2002) 
N/A 

1- 5 mA/cm2 0.042M 

Ca(NO3)2 and 

0.025M 

NH4H2PO4 

106.3 MPa 

Brushite 

10- 20 mA/cm2 

for 5-40 min 
HA 

J.H. Park,et.al. 

(2005) 

5 M H2O2  

for 24 hr 
2 V for 1 h. 

NaCl,CaCl,NaH

CO3, 

K2HPO4.3H2O 

and HCl 

N/A HA 
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Name 
surface 

modification 

electrochemical deposition 

Adhesion phase 
current 

density 
electrolyte 

W.J.Shin (2005) NaOH 1 hr. 10 V 4 M – MCPM N/A HA 

Q. Zhang, 

Y. Leng 

(2005) 

etched in 48% 

H2SO4 and 

18% HCl for 

1h. 

2.0V 

 for 5-10 min 

NaCl, CaCl2, 

MgCl.2H2O, 

NaHCO3, 

Na2HPO4.2H2O 

and HCl 

N/A 

OCP with 

thickness 

of 100 nm 

Z. Y. Yuan,et.al. 

(2005) 
N/A 1-3 V 

Ca(NO3)2 and  

NH4H2PO4 
N/A HA 

A.Rakngarm 

(2004) 
N/A -10 mA/cm2 

MCPM in 20% 

ethanol 

70 g 

(4.12 MPa) 
Monetite 

My Work 
HCl, NaOH, 

H2O2 

-10 mA/cm2 

for 5 min 

MCPM in 20% 

ethanol 

120 g 

(7.06 MPa) 
Monetite 

 



 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อปรับปรุงการยึดติดระหวางฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบน

ไทเทเนียมซับสเตรตโดยทําการดัดแปรผิวของไทเทเนียมซับสเตรตกอนแลวจึงนําไปผานการเคลือบ

ฟลมแคลเซียมฟอสเฟตดวยวิธีเคมีไฟฟา 

3.1 วัสดุและสารเคมีที่ใชในการทดลอง 

3.1.1 การดัดแปรผิวของไทเทเนียมซับสเตรต (Surface modification) 

นําแผนโลหะไทเทเนียม (99.99%) ขนาด 2×0.8 เซนติเมตรไปแชในสารเคมี โดยใน

งานวิจัยนี้จะศึกษาในกรดไฮดรอคลอริก (HCl) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) และไฮโดรเจนเปอร

ออกไซด (H2O2) ที่ความเขมขน 4, 6, 8 โมลาร เปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง 

3.1.2 การเตรียมอิเล็กโทรไลต (Electrolyte) 

สารตั้งตนของการเตรียมอิเล็กโทรไลต คือ โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต 

(Monocalcium phosphate monohydrate ; MCPM  Fluka with purity ≥ 85% ) นํามาละลาย

ในเอทานอลที่มีความเขมขน 20 % โดยปริมาตรจนไดเปนสารละลายอิ่มตัว ตั้งทิ้งไว 24 ชั่วโมง 

กรองตะกอนออกแลวใชเฉพาะสวนใสของสารละลายอิ่มตัว และใชสารละลายอิ่มตัวของโมโน

แคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตในเอทานอล 20 %  เปนสารตั้งตนในการทําปฏิกิริยาเคมีไฟฟาทุก

ครั้ง 

3.1.3 การเตรียมขั้วไฟฟา 

แผนโลหะไทเทเนียมที่ผานการดัดแปรผิวแลวทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาใชงาน (Working 

electrode) โดยนําแผนโลหะไทเทเนียมมาเช่ือมดวยลวดทองแดงและนําไปใสในหลอดแกว และ

ยึดดวยกาว (aradite®) ดังรูปที่ 3.1  
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รูปที่ 3.1 แสดงขั้วไฟฟาใชงานที่เตรียมจากโลหะไทเทเนยีม 

  

 กอนการเคลือบฟลมทุกครั้ง จะตองทําความสะอาดผิวของแผนโลหะไทเทเนียมที่ผานการ

ดัดแปรผิวแลวดวยกรดไฮดรอฟลูริก (HF) 2 โมลาร เปนเวลา 1 นาที เพื่อทําความสะอาดผิวโลหะ

และกําจัดฟลมออกไซดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (native oxide) บนผิวของโลหะออกไปกอนจากนั้น

นําไปแชลางในน้ําที่ผานกระบวนการรีเวอรสออสโมซิส เปนเวลานาน 5 นาที ภายใตเครื่องสั่นอัล

ตราโซนิค 

3.2 การเตรยีมฟลมแคลเซียมฟอสเฟต 

การเตรียมฟลมแคลเซียมฟอสเฟตจะใชวิธีเคมีไฟฟา โดยอุปกรณที่ใชในการทดลองเปน

เครื่องโพเทนชิออสแตท( Potentiostat รุน PG-30-Metrohm ) มี Ag / AgCl electrode เปน

ข้ัวไฟฟาอางอิง (reference electrode) และใช แพลตตินั่ม (Platinum) เปนขั้วไฟฟารวม (Counter 

electrode) เซลลเคมีไฟฟาที่ใชในการทดลองแสดงในรูปที่ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลวดทองแดง 

หลอดแกว 

กาว 

โลหะไทเทเนียมที่ผานการดัดแปรผิวแลว 
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                                                  Electrolyte 

 

 

 

RE: ข้ัวไฟฟาอางอิง (Reference electrode Ag/AgCl) 

WE: ข้ัวไฟฟาใชงาน (Working electrode Ti) 

CE: ข้ัวไฟฟารวม (Counter electrode Pt) 

PS: โพเทนชิออสแตท (Potentionstat) 

V:  โวลตมิเตอร (Voltmeter) 

A: แอมปมิเตอร (Ampmeter) 

Electrolyte: Saturated MCPM in 20% v/v Ethanol 

 

รูปที ่3.2 ข้ัวไฟฟาในเซลลเคมีไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

  RE  WE CE 

 V 

 A 
PS 
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สําหรับกระแสไฟฟาที่ใชในการเตรียมฟลมแคลเซียมฟอสเฟต โดยใชเครื่องโพเทนชิ

ออสแตทเปนแหลงจายกระแสไฟฟา คือ -10 mA/cm2   เปนเวลา 5 นาที รูปที่ 3.3 จะแสดงแผนผัง

งานวิจัยโดยสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 แผนผังแสดงการดดัแปรพ้ืนผิวโลหะไทเทเนียมและการเตรียมฟลมแคลเซยีม       

         ฟอสเฟตบนโลหะไทเทเนียมซับสเตรตดวยวิธีเคมไีฟฟาโดยสรุป 

ไทเทเนียมซับสเตรต 

แผนโลหะไทเทเนียม ( 2 × 0.8 ซม.) 

ดัดแปรผิวโลหะไทเทเนียม 

ดวย HCl ,NaOH and H2O2 

ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

กระบวนการเคมีไฟฟา  ที่กระแสไฟฟา -10 mA/cm2 

                เปนเวลา 5 นาที 

ฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรต 

การวิเคราะหลักษณะฟลมแคลเซียมฟอสเฟต 
- กลองจุลทรรศนแบบแสง(OM) 

- เครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (XRD) 

- กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) 

- การทดสอบรอยขีดขวน (ASTM D-2197) 

แชใน SBF 

ที่ 37°C, pH 7.4, 7 วัน 

ลางดวยน้ําที่ผานกระบวนการรีเวอรสออสโมซิส 

การวิเคราะหลักษณะ 
- XRD 
- SEM 
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3.3 การวิเคราะหสมบัติความเปน bioactive material  

 นําช้ินตัวอยางจากขอ 3.2 แชทิ้งไวในสารละลายที่มีปริมาณไอออนใกลเคียงกับ

สารละลายในน้ําเลือดของมนุษย (simulated body fluid, SBF) โดยในงานวิจัยนี้ศึกษาใน C-SBF 

(conventional simulated body fluid), R-SBF (revised simulated body fluid) และ n-SBF 

(newly improved simulated body fluid) เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของฟลม

แคลเซียมฟอสเฟตและสังเกตความแตกตางของการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของฟลมแคลเซียม

ในแตละสารละลายที่มีปริมาณไอออนใกลเคียงกับสารละลายในน้ําเลือดของมนุษย การเตรียม

สารละลายที่มีปริมาณไอออนใกลเคียงกับสารละลายในน้ําเลือดของมนุษย ทําโดยการผสม

สารเคมีทั้งหมดในตาราง 3.1 ตอปริมาตรน้ํา 1000 มิลลิลิตร โดยใชน้ําที่ผานกระบวนการรีเวอรส

ออสโมซิส 

 

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงสารเคมีและความบริสุทธิ์ของสารตั้งตนที่ใชเตรียมสารละลายที่มีปริมาณ

ไอออนใกลเคียงกับสารละลายในน้ําเลือดของมนุษย ชนิด C-SBF, R-SBF และ n-SBF ตอปริมาตร

น้ํา 1000 มิลลิลิตร 

C-SBF (conventional simulated body fluid) 

Reagent Purity 
Amount 

C-SBF 

NaCl 99.5 % 8.035 g 

NaHCO3 99.7 % 0.355 g 

Na2CO3 99.9 % 2.036 g 

KCl 99.5 % 0.225 g 

K2HPO4•3H2O 99.0 % 0.231 g 

MgCl2•H2O 98.0 % 0.311 g 

HEPES 99.5 % 11.928 g 

CaCl2 94.0 % 0.292 g 

Na2SO4 99.0 % 0.072 g 

1M-HCl - 39 mL 
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R-SBF (revised simulated body fluid) 

Reagent Purity 
Amount 

R-SBF (from Kim et.al.) 

NaCl 99.5 % 5.403 g 

NaHCO3 99.7 % 0.736 g 

Na2CO3 99.9 % 2.036 g 

KCl 99.5 % 0.225 g 

K2HPO4•3H2O 99.0 % 0.238 g 

MgCl2•H2O 98.0 % 0.311 g 

HEPES 99.5 % 11.928 g 

CaCl2 94.0 % 0.293 g 

Na2SO4 99.0 % 0.072 g 

1M-NaOH - 1.5 mL 

 

 n-SBF (newly improved simulated body fluid)  

Reagent Purity 
Amount 

n-SBF 

NaCl 99.5 % 5.404 g 

NaHCO3 99.7 % 0.355 g 

Na2CO3 99.9 % 2.036 g 

KCl 99.5 % 0.225 g 

K2HPO4•3H2O 99.0 % 0.231 g 

MgCl2•H2O 98.0 % 0.311 g 

HEPES 99.5 % 21.183 g 

CaCl2 94.0 % 0.292 g 

Na2SO4 99.0 % 0.036 g 

1M-NaOH - 40 mL 
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ในงานวิจัยนี้จะใชเวลาในการแชที่ 1-7 วัน ภายใตอุณหภูมิ 37°C ในตูอบ (incubator; 

Heraeus instrument) ควบคุม pH ที่ 7.4 

3.4 การวิเคราะหลักษณะของฟลมแคลเซียมฟอสเฟต 

นําฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตที่ไดจากขอ 3.2 และ 3.3 มาวิเคราะห

ลักษณะเฉพาะโดยใชเทคนิคตอไปนี้ 

3.4.1 กลองจุลทรรศนแบบแสง (Optical microscope ,OM) 

กลองจุลทรรศนแบบแสง (Olympus BX60M Microscope) ใชเพื่อวิเคราะหความหนา

ของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตและตรวจสอบพื้นผิวของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตทั้งกอนและหลังการ

ทดสอบรอยขีดขวน (scratch test)  

3.4.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscope, 
SEM) 

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (JEOL-5410LV) ใชในการวิเคราะหโครงสราง

จุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟต โดยทําการติดชิ้นตัวอยางเขากับกานวางตัวอยาง ซึ่งมีลักษณะ

เปนรูปทรงกลมและมีกานโดยใชเทปกาวคารบอน (carbon stick tape) จากนั้นนําไปฉาบผิว

ตัวอยางดวยทอง (gold, Au) เพื่อเพิ่มสมบัติในการนําไฟฟาใหกับตัวอยาง 

3.4.3 เครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (X-ray diffractometry ,XRD) 

เครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชัน ใชเพื่อศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของผลึก (crystal structure) 

และเฟสของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตที่เกิดขึ้น ในงานวิจัยนี้จะใชเครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชัน 

(Bruker, D8-Advance)  โดยใชรังสี CuKα ที่ถูกกระตุนจากหลอดเอกซเรยชนิดที่มี Cu เปน target

โดยใชความตางศักย 40 kV การวิเคราะหเฟสของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตนี้ ขอมูลจะถูกรวบรวม

ในชวง 2θ = 10-70º 

3.4.4 การทดสอบการยึดติดของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียม          
ซับสเตรต (Scratch test) 

การทดสอบรอยขีดขวนเพื่อใชวิเคราะหการยึดติดระหวางฟลมแคลเซียมฟอสเฟตกับโลหะ

ไทเทเนียม ในการทดสอบรอยขีดขวนนี้จะใช Balanced beam scrape adhesion and Mar 

tester (SG-8101) ตามมาตรฐาน ASTM D-2197 โดยใชการกดลากวัสดุแข็งปลายแหลมบนผิว

ตัวอยาง โดยใหน้ําหนักเริ่มตนที่ 10 กรัมและสังเกตรอยของการขีดขวนโดยใชกลองจุลทรรศนแบบ

แสง คาความเคนเฉือนสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 
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τ = 
A
V  

 

เมื่อ    τ  =  ความเคนเฉือน (ปาสคาล) 

A  =  พ้ืนที่ผิวสัมผัสของแรง (เมตร2) 

  V = แรง (นิวตนั) 

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

 

ในงานวิจัยนี้ ไดทําการปรับปรุงการยึดติดระหวางฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียม

ซับสเตรต โดยใชกรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด และไฮโดรเจนเปอรออกไซด เพ่ือดัดแปร

พื้นผิวของโลหะไทเทเนียม จากนั้นเคลือบฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนโลหะไทเทเนียมที่ผานการดัด

แปรผิวแลวดวยวิธีเคมีไฟฟา วิเคราะหลักษณะเฉพาะของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียม

ซับสเตรต ไดแก เฟส โครงสรางจุลภาค และการยึดติดของฟลม  

4.1 ไทเทเนยีมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 

 4.1.1 พื้นผิวของไทเทเนยีมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยโซเดียมไฮดรอกไซด  

นําแผนโลหะไทเทเนียมไปแชในกรดไฮดรอคลอริกที่ความเขมขน 4, 6 และ 8 โมลาร เปน

เวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง 

4.1.1.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวย
โซเดียมไฮดรอกไซด 

เมื่อมองดวยตาเปลา จะสังเกตเห็นวาเมื่อทําการดัดแปรผิวดวยโซเดียมไฮดรอกไซด

แลว พบวาโลหะไทเทเนียมจะมีการเปลี่ยนสี โดยมีลักษณะเปนสีเงินและสีมวงปนกันและลักษณะ

ผิวมันวาว  

4.1.1.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron 
microscope, SEM) 

 

 

รูปที่ 4.1 ภาพถาย SEM แสดงลักษณะของไทเทเนียมซบัสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวย  

โซเดียมไฮดรอกไซด 
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นําแผนโลหะไทเทนียมไปแชในโซเดียมไฮดรอกไซด ที่ความเขมขน 4, 6 และ 8 โมลาร เปน

เวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง โดยรูปที่ 4.1 คือภาพถายแสดงลักษณะของแผนโลหะไทเทเนียมที่

ผานการดัดแปรผิวดวยโซเดียมไฮดรอกไซด จากภาพสังเกตเห็นไดวาพื้นผิวของไทเทเนียมหลังจาก

ดัดแปรผิวแลว มีลักษณะไมเรียบ โครงสรางของพื้นผิวไทเทเนียมจะเปลี่ยนระหวางที่แชใน

โซเดียมไฮดรอกไซด เนื่องมาจากเกิดการพบกับหมูไฮดรอกซิล ดังสมการ [28] 

TiO2 + NaOH     HTiO3
- + Na+ 

4.1.2 การเกดิฟลมแคลเซียมฟอสเฟต 

หลังจากนําไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดดัแปรผิวดวยโซเดียมไฮดรอกไซดแลวมาผาน

กระบวนการเคมีไฟฟา โดยจะใหกระแสไฟฟาที่ -10 mA/cm2 เปนเวลา 5 นาท ี

4.1.1.3 เครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (X-ray diffractometry, XRD) 

เอกซเรยดิฟแฟรกชันแพทเทิรนของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับ 

ส เ ต ร ต ที่ ผ า น ก า ร ดั ด แ ป ร ผิ ว ด ว ย โ ซ เ ดี ย ม ไ ฮ ด ร อ ก ไ ซ ด  จ ะ แ ส ด ง ใ น รู ป ที่  4.2 
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รูปที่ 4.2 แสดงเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (XRD) แพทเทิรนของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบน

ไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 

M = โมนีไทต 

Ti = ไทเทเนียม 

M 

M 

M 
M M 

Ti 
Ti 

ความเขมขน  4 โมลาร 

ความเขมขน  6 โมลาร 

ความเขมขน  8 โมลาร 
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4.1.3 การยึดติดของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตกับโลหะไทเทเนยีม 

ฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนผิวไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยโซเดียม 

ไฮดรอกไซด ที่ความเขมขน 4, 6 และ 8 โมลาร  มีคาทนตอแรงกดไมถึง 10 กรัม โดยจากรูปเห็นวา

เมื่อใหน้ําหนักที่ 10 กรัม ฟลมแคลเซียมฟอสเฟตจะหลุดออกจนหมด ดังแสดงในรูปที่ 4.3 

 

 

 
 

รูปที่ 4.3 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนแบบแสงแสดงรอยขูดบนฟลมแคลเซียมฟอสเฟตที่

ผานการทดสอบการยึดติดบนไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรดวยโซเดียมไฮดรอก

ไซดที่ความเขมขน 4 โมลาร เมื่อใหน้ําหนักกดที่ 10 กรัม 

 

4.2 ไทเทเนยีมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริก (HCl) 

4.2.1 พ้ืนผิวของไทเทเนยีมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริก 

นําแผนโลหะไทเทนียมไปแชในกรดไฮดรอคลอริกท่ีความเขมขน 4, 6 และ 8 โมลาร เปน

เวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง 

4.2.1.1ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวย
กรดไฮดรอคลอริก   

เมื่อมองดวยตาเปลา จะสังเกตเห็นวาเมื่อทําการดัดแปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริก

แลว พบวาโลหะไทเทเนียมจะเปล่ียนเปนสีเงินเหมือนกอนการดัดแปรผิว แตลักษณะผิวดาน ไมมี

ความมันวาว 

รอยขูด 

ฟลม 

ฟลม 
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4.2.1.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron   
microscope, SEM) 

รูปที่ 4.4 คือภาพถายแสดงลักษณะของแผนโลหะไทเทเนียมที่ผานการดัดแปรผิว

ดวยกรดไฮดรอคลอริก 

  
(ก) ความเขมขน 4 โมลาร (ข)   ความเขมขน 8 โมลาร 

 

รูปที่ 4.4 ภาพถาย SEM ที่กําลังขยาย 2500 เทา แสดงลักษณะของไทเทเนียมซับสเตรตที่

ผานการดัดแปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริก  

จากภาพสังเกตเห็นไดวาพื้นผิวของไทเทเนียมหลังจากดัดแปรผิวแลว มีลักษณะไมเรียบ 

และยังพบวาเกิดเปนรูพรุนในขณะที่แชในกรดไฮดรอคลอริกที่ความเขมขน 8 โมลาร แตอยางไรก็

ตามการนําโลหะไทเทเนียมไปแชในกรด นําไปสูการเกิดการเปราะของโลหะไทเทเนียม ซ่ึงจะทําให

ความแข็งแรงความลาของวัสดุทดแทนลดลงได [27] และจะพบวากรดไฮดรอคลอริกเปนกรดที่มี

ความสามารถในการชะลางสิ่งเจือปน หรือสิ่งสกปรกออกไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด [28] 

4.2.2 การเกดิฟลมแคลเซียมฟอสเฟต 

หลังจากนําไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริกแลวมาผาน

กระบวนการเคมีไฟฟา โดยจะใหกระแสไฟฟาที่ -10 mA/cm2 เปนเวลา 5 นาที 

4.2.2.1 เครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (X-ray diffractometry, XRD) 

เครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชันของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตที่

ผานการดัดแปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริก จะแสดงในรปูที่ 4.5 
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รูปที่ 4.5 เอกซเรยดิฟแฟรกชัน (XRD) แพทเทิรนของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียม

ซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริก 

จากรูปที่ 4.5 พบวาฟลมแคลเซียมฟอสเฟตที่เกิดบนไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปร

ผิวดวยกรดไฮดรอคลอริกที่ความเขมขน 6 โมลาร  และความเขมขน 8 โมลารจะพบเพียงเฟสเดียว

เทานั้น คือ โมนีไทต สวนที่ความเขมขน 4 โมลาร  พบวามี 2 เฟส คือ บรูไชต และโมนีไทต โดยมี

โมนีไทตเปนเฟสหลัก และมีเฟสของบรูไชตปนอยูเปนเฟสรอง 

4.2.2.2  กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron 
microscope, SEM) 

การวิเคราะหโครงสรางจุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราดในรูปที่ 4.6 แสดงโครงสรางจลุภาคของไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัด

แปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริก (HCl) ความเขมขน 4, 6 และ 8 โมลาร 

 

M = โมนีไทต 

B = บรูไชต 

Ti = ไทเทเนียม 
M M M 

M Ti Ti Ti 

B 
ความเขมขน  4 โมลาร 

ความเขมขน  6 โมลาร 

ความเขมขน  8 โมลาร 
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          (ก)  ความเขมขน 4 โมลาร      (ข) ความเขมขน 6 โมลาร 

 
     (ค) ความเขมขน 8 โมลาร 

 

รูปที่ 4.6 ภาพถาย SEM แสดงโครงสรางจุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียม 

ซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริกที่ความเขมขนตางๆจากนั้นผานกระบวนการ

เคมีไฟฟาที่กระแสไฟฟา -10 mA/cm2 เปนเวลา 5 นาที 

จากรูปที่ 4.6 พบวาโครงสรางจุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตที่เกิดขึ้น มีลักษณะเปน

ผลึกแบบแทงและเปนผลึกรูปเข็มขนาดเล็กกระจายปกคลุมอยูทั่วผิวของไทเทเนียมซับสเตรต  

นอกจากนี้ยังพบรูพรุนปรากฏขึ้นบนฟลมแคลเซียมฟอสเฟตดวย 

4.2.3 การยึดติดของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตกับโลหะไทเทเนยีม 

ฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนผิวของไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยกรด 

ไฮดรอคลอริก ที่ความเขมขน 4, 6 และ 8 โมลาร  มีคาทนตอแรงกดไมถึง 10 กรัม (0.59 MPa) โดย

จากรูปที่ 4.7 เห็นวาเมื่อใหน้ําหนักที่ 10 กรัม ฟลมแคลเซียมฟอสเฟตจะหลุดออกจนหมด  
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รูปที่ 4.7 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนแบบแสงแสดงรอยขูดบนฟลมแคลเซียมฟอสเฟตที่ผานการ

ทดสอบการยึดติดบนไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซตที่ความ

เขมขน 4 โมลาร เมื่อใหน้ําหนักกดที่ 10 กรัม 
 

4.3ไทเทเนยีมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) 

4.3.1 พ้ืนผิวของไทเทเนยีมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด  

นําแผนโลหะไทเทเนียมไปแชในไฮโดรเจนเปอรออกไซด ที่ความเขมขน 4, 6 และ 8  

โมลาร  เปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง  

4.3.1.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวไทเทเนียมซับสเตรตท่ีผาน
การดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

เมื่อมองดวยตาเปลา จะสังเกตเห็นวากอนการดัดแปรผิว โลหะไทเทเนียมมีสีเงินวาว  แต

เมื่อทําการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดแลว พบวาโลหะไทเทเนียมเปลี่ยนเปนสีทอง มีผิว

เรียบและมีลักษณะมันวาว 

4.3.1.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron  
microscope, SEM) 

รูปที่ 4.8 คือภาพถายSEMแสดงลักษณะของแผนโลหะไทเทเนียมที่ผานการดัดแปร

ผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

       

รอยขูด 

ฟลม 

ฟลม 
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          (ก) ความเขมขน 4 โมลาร   

 
      (ข) ความเขมขน 6 โมลาร   

 
    (ค) ความเขมขน 8 โมลาร   

รูปที่ 4.8 ภาพถาย SEM ที่กําลังขยาย 2,500 เทา แสดงลักษณะของไทเทเนียมซับสเตรตที่

ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2)   

จากภาพแสดงใหเห็นวาเมื่อทําการดัดแปรผิวโลหะไทเทเนียมดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด

ความเขมขนตางๆ สามารถมองเห็นขอบเกรนไดชัดเจนขึ้น และเกิดรองขนาดเล็กข้ึน เนื่องจาก

อะตอมที่บริเวณขอบเกรนมีความไวตอการเกิดปฏิกิริยามากกวาบริเวณอื่นๆจึงถูกไฮโดรเจนเปอร
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ออกไซดกัดออกไปมากกวาบริเวณอื่นภายในเกรน [25]  เมื่อโลหะไทเทเนียมทําปฏิกิริยากับ

ไฮโดรเจนเปอรออกไซดจะทําใหเกิดเจล Ti-peroxy (TiOOH) ข้ึน ดังมีปฏิกิริยาตอไปนี้ [26] 

2TiO2 + H2O2 + 2e-                          Ti2O3 + H2O + O2 

Ti2O3+ H2O2                        2TiO2+ H2O + 2e- 

TiO2(H2O) + H++ e-                                              TiOOH(H2O)n
 

4.3.2 การเกดิฟลมแคลเซียมฟอสเฟต 

หลังจากนําไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดแลวมา

ผานกระบวนการเคมีไฟฟา โดยใชสารละลายอิ่มตัวของโมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตใน 

เอทานอลที่มีความเขมขน 20 % โดยปริมาตร เปนอิเล็กโทรไลต ผานกระแสไฟฟาที่ -10 mA/cm2 

เปนเวลา 5 นาที 

4.3.2.1 เครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (X-ray diffractometry ,XRD) 

เอกซเรยดิฟแฟรกชันแพทเทิรนของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับ 

สเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด แสดงในรูปที่ 4.9 
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รูปที ่4.9 เอกซเรยดิฟแฟรกชัน (XRD) แพทเทรินของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับ 

สเตรตที่ผานการดดัแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 4, 6 และ 8 โมลาร  

B = บรูไชต 

M = โมนีไทต 

Ti = ไทเทเนียม 

M 

Ti 

B M 
M 

M 
Ti 

ความเขมขน 4 โมลาร 

ความเขมขน 6 โมลาร 

ความเขมขน 8 โมลาร 

Ti 
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จากรูปที่ 4.9 พบวาฟลมแคลเซียมฟอสเฟตทีเ่กิดขึ้นมี 2 เฟส คือ บรูไชต และโมนีไทต โดย

มีโมนีไทตเปนเฟสหลัก และมีเฟสของบรไูชตปนอยูเล็กนอย  ซึง่ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเปนดังสมการ

ตอไปนี ้[27] 

2H2O + 2e-                              H2 + 2(OH)- 

C2H5OH                                 C2H5
+ + OH- 

เมื่อมี OH- ปรมิาณมากพอ โมนีไทตจะเกิดขึ้นเปนเฟสหลัก และมีเฟสของบรูไชตปนอยู   

OH-  + H2PO4
-                           H2O + HPO4

2- 

                            Ca2+ + HPO4
2-                          CaHPO4 

และ        Ca2+ + HPO4
2- + 2H2O                            CaHPO4.2H2O 

ปฎิกิริยาเกิดจากการที่เมื่อ MCPM ละลายน้ําแลวจะมีคา pH อยูในชวงที่เปนกรด ใน

สภาวะที่เปนกรดนี้ เฟสที่เกิดขึ้นควรจะเปนบรูไชต เพราะบรูไชตอยูในรูปของ hydrated form และมี  

surface energy ที่ต่ํากวาโมนีไทต แตปรากฎวาในงานวิจัยนี้ไมพบบรูไชตเปนเฟสหลัก เนื่องจาก

ปริมาณน้ําที่นอยลงในอิเล็กโทรไลต เพราะมีการเติมเอทานอลลงไปในปริมาณ 20% โดยปริมาตร 

สงผลใหไดโมนีไทตเปนเฟสหลัก ซึ่งโมนีไทตมีสูตรเคมี คือ  CaHPO4 ซึ่งจะไมอยูในรูปของ 

hydrated form  
4.3.2.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron 

microscope, SEM) 
โครงสรางจุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตที่เกิดบนไทเทเนียมซับสเตรตที่ผาน

การดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขนตางๆวิเคราะหดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราดแสดงในรูปที่ 4.10 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

            (ก)  ความเขมขน 4 โมลาร                                   (ข) ความเขมขน 6 โมลาร 

 
     (ค) ความเขมขน 8 โมลาร 

รูปที่ 4.10 ภาพถาย SEM แสดงโครงสรางจุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียม

ซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขนตางๆ จากนั้นผาน

กระบวนการเคมีไฟฟาที่กระแสไฟฟา -10 mA/cm2 เปนเวลา 5 นาที 

            จากรูปที่ 4.10 พบวามีลักษณะของโครงสรางจุลภาคเกิดขึ้น 2 แบบ โดยคาดวาโมนีไทต มี

โครงสรางจุลภาคเปนผลึกแบบแทง สวนบรูไชตเปนแผนแบนบางๆ นอกจากนี้ยังพบรูพรุนปรากฏ

ข้ึนบนฟลมแคลเซียมฟอสเฟตดวย 

4.3.3 การยึดติดของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตกับโลหะไทเทเนยีม 

วิเคราะหการยึดติดระหวางฟลมแคลเซียมฟอสเฟตกับโลหะไทเทเนียมโดยใช Balanced 

beam scrape adhesion and Mar tester ตามมาตรฐาน ASTM D-2197 หลังจากนําไทเทเนียม

ซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวแลวมาผานกระบวนการเคมีไฟฟาที่กระแสไฟฟา  -10 mA/cm2 เปน

เวลา 5 นาที จากนั้นนําไทเทเนียมซับสเตรตมากดลากดวยวัสดุแข็งปลายแหลม โดยใหน้ําหนัก

เริ่มตนที่ 10 กรัม พบวาไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่

ความเขมขน 4 โมลาร  มีคาทนตอแรงกดไดมากที่สุด คือ 120 กรัมและยังคงพบวามีฟลมแคลเซียม

ฟอสเฟตเหลืออยู คาความเฉือนสามารถคํานวณไดจากสมการ   τ = 
A
V    ซึ่งจะไดเทากับ  7.06  

MPa  ดังรูปที่ 4.11 
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รูปที ่4.11 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนแบบแสงแสดงรอยขูดบนฟลมแคลเซียมฟอสเฟตที่ผาน

การทดสอบการยึดตดิบนไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่

ความเขมขน 4 โมลาร 

สวนไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขน 6 

และ 8 โมลาร พบวาสามารถทนน้ําหนักไดเพียง 10 กรัม และ 30 กรัม โดยคิดเปน 0.59 MPa และ 

1.77 MPa ตามลําดับ 

4.3.4 สมบัติความเปน bioactive material 

จากการทดลองพบวาคาการยึดติดของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตกับโลหะไทเทเนียมที่ดีที่สุด 

คือ 7.06 MPa   โดยมาจากภาวะที่ทําการดัดแปรผิวไทเทเนียมซับสเตรตดวยไฮโดรเจนเปอร

ออกไซดความเขมขน 4 โมลาร  ในงานวิจัยนี้จะเลือกเงื่อนไขนี้มาแชไวในสารละลายที่มีปริมาณ

ไอออนใกลเคียงกับสารละลายในน้ําเลือดของมนุษย (SBF) โดยแชใน C-SBF(conventional 

simulated body fluid), R-SBF (revised simulated body fluid) และ n-SBF (newly improved 

simulated body fluid) เปนเวลา  1-7 วัน 

4.3.4.1 เครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (X-ray diffractometry, XRD) 

โครงสรางผลกึและเฟสของฟลมที่ผานการแชในสารละลายที่มีปริมาณไอออน

ใกลเคียงกับสารละลายในน้ําเลือดของมนษุย แสดงในรปูที่ 4.12, 4.13  และ 4.14 
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รูปที่ 4.12 เอกซเรยดิฟแฟรกชันแพทเทิรนของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตที่ผาน

การดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขน 4 โมลาร หลังผานการแชใน C-SBF เปน

เวลา 1-7 วัน 

 

 เมื่อพิจารณาจากเอกซเรยดิฟแฟรกชันแพตเทิรนในรูปที่ 4.12 พบวา กอนแชใน C-SBF 

(0 วัน) ฟลมที่เกิดขึ้นมีเฟสหลักเปนโมนีไทต โดยมีบรูไชตปนอยูนอยมาก เมื่อผานการแชใน C-

SBF นาน 1 วัน กลับพบวาเกิดเฟสของบรูไชตข้ึนเปนเฟสหลักแทนโมนีไทต พบวาเมื่อเวลาการแช

นานขึ้นเปน 2, 3, 4, 5, 6, 7 วัน เฟสของบรูไชตหายไปเหลือเพียงเฟสของโมนีไทตบนไทเทเนียม

ซับสเตรต 
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รูปที่ 4.13 เอกซเรยดิฟแฟรกชันแพทเทิรนของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตที่

ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขน 4 โมลาร หลังผานการแชใน R-SBF 

เปนเวลา 1-7 วัน 

 

 เมื่อวิเคราะหจากเอกซเรยดิฟแฟรกชันแพทเทิรน จะสังเกตวาในชวงวันที่ 1 และ 2 พบวา

มีเฟสบรูไชตเกิดขึ้น และพบบรูไชตอกีในวันที่ 4 และหายไปไมปรากฎขึ้นอีกในวันตอไป 
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รูปที่ 4.14 แสดงเอกซเรยดิฟแฟรกชันแพทเทิรนของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียม 

ซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขน 4 โมลาร หลังผานการ

แชใน n-SBF เปนเวลา 1-7 วัน 

 

จากรูปที่ 4.12, 4.13 และ 4.14 แสดงใหเห็นวาหลังจากนําไทเทเนียมซับสเตรตไปแชใน

สารละลายที่มีปริมาณไอออนใกลเคียงสารละลายในน้ําเลือดของมนุษย (SBF) ทั้ง C-SBF 

(conventional simulated body fluid), R-SBF (revised simulated body fluid) และ n-SBF 

(newly improved simulated body fluid) เปนเวลา  1-7 วันแลว จะไมพบการเปลี่ยนแปลงเฟส

ข อ ง แ ค ล เ ซี ย ม ฟอ ส เ ฟ ต แต อ ย า ง ไ ร  พบว า ยั ง ค ง เ ป น เ ฟ ส โ ม นี ไ ท ต เ ห มื อ น เ ดิ ม
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4.3.4.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron 
microscope, SEM) 

โครงสรางจุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัด

แปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 4 โมลาร หลังจากแชในสารละลายที่มีปริมาณ

ไอออนใกลเคียงสารละลายในน้ําเลือดของมนุษย เปนเวลา 1-7 วัน 

 

  
0 วัน 1 วัน 

  
2 วัน 3 วัน 

  
4 วัน 5 วัน 
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6 วัน 7 วัน 

รูปที ่4.15 ภาพถาย SEM แสดงลักษณะโครงสรางจุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบน

ไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดดัแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 4 โมลาร หลัง

ผานการแชใน C-SBF เปนเวลา 0-7 วัน 

 จากรูปที่ 4.15 พบวามีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตจาก

ลักษณะเปนแผนในชวง 1 วัน เมื่อเขาสูวันที่ 2 จะเห็นไดวาผลึกความเปนแผนเริ่มหายไป และจะ

สังเกตเห็นไดชัดในชวงวันที่ 6 พบวาเกิดเปนผลึกขนาดเล็ก และเกิดการรวมตัวกันในลักษณะ 

agglomerate particle มีลักษณะเปนทรงกลม 

 

  
0 วัน 1 วัน 

  
2 วัน 3 วัน 
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4 วัน 5 วัน 

  
6 วัน 7 วัน 

 

รูปที่ 4.16 ภาพถาย SEM แสดงลักษณะโครงสรางจุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบน

ไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 4 โมลาร หลัง

ผานการแชใน R-SBF เปนเวลา 0-7 วัน 

  จากรูปที่ 4.16 ผลึกยังคงมลัีกษณะเปนแผนในชวง 0-2 วัน และเริ่มมกีารเปลี่ยนแปลง

สัณฐานวิทยาในชวงวันที ่3 โดยผลึกรูปแทงจะเริ่มหายไปกลายเปนผลึกที่มีลักษณะกลมมน แบน

เรียบ ซึ่งเหน็ไดชดัเจนในวันที่ 7 วามีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา ผลึกที่เปนแผนเริ่มหายไป 

กลายเปนผลึกที่มีลักษณะเปนผลึกขนาดเล็กรวมตัวกันในลักษระที่เปนทรงกลมจํานวนมากกระจัด

กระจายปกคลุมผิวของไทเทเนียมซับสเตรต 

  

  
0 วัน 1 วัน 
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2 วัน 3 วัน 

  
4 วัน 5 วัน 

  
6 วัน 7 วัน 

 

รูปที่ 4.17 ภาพถาย SEM แสดงลักษณะโครงสรางจุลภาคของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตบน

ไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 4 โมลาร หลัง

ผานการแชใน n-SBF เปนเวลา 0-7 วัน 

 

จากรูปที่ 4.17  ผลึกจะเริ่มมกีารเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาในชวงวันที่ 5 โดยผลึกรูปแทง

จะเริม่หายไปกลายเปนผลึกที่มีลักษณะกลมมน แบนเรียบ  



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  

 

กอนการดัดแปรผิวของไทเทเนียมซับสเตรตดวยสารเคมีในกลุมของกรดไฮโดรคลอริก 

โซเดียมไฮดรอกไซต และไฮโดรเจนเปอรออกไซด พบวา โลหะไทเทเนียมมีสีเงิน ผิวเรียบ มันวาว 

หลังการดัดแปรผิวแลว  พบวาลักษณะทางกายภาพของโลหะไทเทเนียมมีการ

เปลี่ยนแปลงดังตาราง 5.1 

 

ตารางที่ 5.1 ลกัษณะทางกายภาพของพื้นผิวไทเทเนียมซับสเตรตหลงัการดัดแปรผิว 

ดดัแปรผิวดวย 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

ดดัแปรผิวดวย 

กรดไฮดรอคลอริก 

ดดัแปรผิวดวย 

โซเดียมไฮดรอกไซด 

เปนสีทอง มีผวิเรียบ 

และมีลักษณะมันวาว 

เปนสีเงิน ผิวจะดาน 

ไมมีความมันวาว 

เปนสีเงินและสีมวงปนกัน

ลักษณะผิวจะมันวาว 

 
หลังจากนั้นนาํไทเทเนียมซบัสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวแลวมาผานกระบวนการเคมไีฟฟา 

โดยจะใหกระแสไฟฟาที่ -10 mA/cm2 เปนเวลา 5 นาท ี 

 

ตารางที่ 5.2 ตารางสรุปผลการทดลอง 

เงื่อนไข 
เฟสของฟลมแคลเซียม

ฟอสเฟตที่ได 

การยึดติดของฟลม

แคลเซียมฟอสเฟต 

เฟสหลังแชใน C-SBF, 

R-SBF และ n-SBF 

ดดัแปรผิวดวย 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
โมนีไทต และบรูไชต 120 กรัม โมนีไทต 

ดดัแปรผิวดวย 

กรดไฮดรอคลอริก 
โมนีไทต 

10 กรัม 

( 0.59 MPa) 
N/A 

ดดัแปรผิวดวย 

โซเดียมไฮดรอกไซด 
โมนีไทต 

10 กรัม 

( 0.59 MPa) 
N/A 

 

จากตารางขางบนพบวาเมื่อทําการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดจะใหผลของการ

ยึดติดระหวางฟลมแคลเซียมฟอสเฟตกับผิวโลหะไทเทเนียมดีที่สุด โดยสามารถรับน้ําหนักไดมาก

ที่สุด คือ 120 กรัม หรือมีคาความเคนเฉือนอยูที่ 7.06  MPa  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น 



 

 

48 

[24] พบวาเมื่อทําการทําทดลองดวยเงื่อนไขเดียวกัน แตไมผานการดัดแปรผิวจะรับน้ําหนักไดมาก

ที่สุด คือ 70 กรัม หรือ 4.12 MPa [22] และเฟสของฟลมแคลเซียมฟอสเฟตที่ไดหลังจากผาน

กระบวนการเคมีไฟฟาแลว พบวาเมื่อดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด จะไดเฟสของโมนีไทต 

และบรูไชต โดยมีเฟสของโมนีไทตเปนเฟสหลัก ฟลมแคลเซียมฟอสเฟตที่ไดจะมีลักษณะผิวเรียบ 

สวนเมื่อดัดแปรผิวดวยกรดไฮดรอคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซดจะพบเฟสของโมนีไทตและมี 

บรูไชตปนอยูเล็กนอย ในสวนของการยึดติดระหวางฟลมแคลเซียมฟอสเฟตกับผิวโลหะไทเทเนียม 

นั้นใหการยึดติดไมดี คือ ทนน้ําหนักไดไมถึง 10 กรัม 

 

ตารางที่ 5.3 ตารางสรุปรวมการทดสอบการยึดติดของฟลมแคลเซียมฟอสเฟต 

Apply load  10 g  30 g  50 g  70 g  90 g  100 g  120 g  140 g  

H2O2 4 M  ***  ***  ***  **  **  *  *  -  

H2O2 6 M -  -  -  -  -  -  -  -  

H2O2 8 M **  **  -  -  -  -  -  -  

HCl 4M  -  -  -  -  -  -  -  -  

HCl 6 M  -  -  -  -  -  -  -  -  

HCl 8 M  *  -  -  -  -  -  -  -  

NaOH 4M  -  -  -  -  -  -  -  -  

NaOH 6M  -  -  -  -  -  -  -  -  

NaOH 8M  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

ในสวนของการดัดแปรผิวดวย NaOH มีคาทนตอแรงกดไดไมดี คือ ทนน้ําหนักไดไมถึง 10 

กรัม เมื่อผานการดัดแปรผิวดวย HCl ความเขมขน 8 โมลาร มีคาทนแรงกดไดถึง 10 กรัม และเมื่อ

ผานการดัดแปรผิวดวย H2O2 พบวาที่ความเขมขน 4 โมลาร พบวามีคาทนแรงกดไดมากที่สุด คือ 

120 กรัม 

 



 

 

49 

เมื่อนําไทเทเนียมซับสเตรตที่ผานการดัดแปรผิวดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด ไปแชใน

สารละลายที่มีปริมาณไอออนใกลเคียงสารละลายในน้ําเลือดของมนุษย (SBF) ทั้ง C-SBF 

(conventional simulated body fluid) R-SBF (revised simulated body fluid) และ n-SBF 

(newly improved simulated body fluid) เปนเวลา  1-7 วันแลว จะไมพบการเปลี่ยนแปลงเฟส

ของแคลเซียมฟอสเฟตแตอยางไร พบวายังคงเปนเฟสโมนีไทตอยางเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 6 

ขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยและทดลองนี้สามารถทําการพัฒนาและปรับปรงุดังนี ้ 

1. เปล่ียนวิธีที่ใชในการดดัแปรผิว เชน ดดัแปรผิวดวยวิธี biochemical [28] หรือวิธี ion 

implantation [28] 

2. ปรับปรุงจากวิธีการเดิม โดยลดความเขมขนของ H2O2 ทีใ่ชในการดดัแปรผิว แตเพิ่ม

อุณหภูมิในการแชไทเทเนียมซับสเตรตใน H2O2 ในชวงขัน้ตอนการดัดแปรผิว เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทําปฎิกิริยากับพื้นผิวของโลหะไทเทเนียม และยงัเปนการเพ่ิมพื้นที่ผิว

ใหกับไทเทเนยีมซับสเตรตดวย
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ภาคผนวก ก. ASTM D-2197 
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ภาคผนวก ข. เอกซเรยดิฟแฟรกชันแพทเทิรนของแคลเซียมออรโธฟอสเฟต 

 

ข.1) Monocalcium phosphate monohydrate, MCPM 

 

 
 

ข.2) Dicalcium phosphate dihydrate, DCPD 

 

 
 

ข.3) Dicalcium phosphate anhydrous, DCPA 
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