

















	บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	การเตรียมชิ้นงาน
	วิธีทดลอง
	ตอนที่ 1 การศึกษาค่าความแข็งในระดับไมโครเมตร (microhardess) โดยวิธีวัดความแข็งผิวแบบวิคเตอร์ของวัสดุทดลอง เซรามิค เรซินคอมโพสิต และเคลือบฟัน
	ตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงตึงยึดบริเวณรอยต่อของ วัสดุทดลอง โลหะผสมชนิดพื้นฐาน เซรามิค และเรซินคอมโพสิตกับเรซินซีเมนต์


