





















































































	บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์
	4.1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับไนโตรท์โดยดินเบาเผาที่อุณหภูมิ 400, 600, 800 และ 1000 C
	4.2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับไนเตรทโดยดินเบาเผาที่อุณหภูมิ 400, 600, 800 และ 100 C
	4.3 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินเบาเผาที่อุณหภูมิ 800 C


