























	บทที่ 5 การดำเนินการทดลอง
	5.1 การเตรียมโซล
	5.2 การทำให้เกิดหยด
	5.3 การล้าง
	5.4 การทำให้แห้ง
	5.5 การเผาที่อุณหภูมิสูง
	5.6 การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในไมโครสเฟียร์
	5.7 การวิเคราะห์หาความหนาแน่นของไมโครสเฟียร์
	5.8 การวิเคราะห์หาความเข้มข้นของยูเรเนียมในโชล
	5.9 การคำนวณหาเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของหยดโซล
	5.10 การวิเคราะห์อัตราส่วนออกซิเจนและยูเรเนียม (O/U Ratio)


