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IV

บท ค ัดย ่อ

นางสาวรตินนท์พัชรประกิติ: การออกแบบเบนซอกซาซีนในระดับโมเลกุล: การไปสู่ 
สาร ประกอบ อิน คลูชั่ น (Molecular Design of Benzoxazines: an Approach for 
Inclusion Compounds) อ. ท่ีปรึกษา: ผศ. ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย และ ศ. ดร. ฮัทสุโอะ อิชิดะ 
(Prof. Hatsuo Ishida), 42 หน้า ISBN 974-13-0724-1

อนุพันธ์ของเบนซอกซาซีนไดเมอร์ ไดเมอร์ท่ีมีหมู่เอสเทอร์ และสารประกอบวงแหวน 
ออลิโกเบนซอกซาชีนท่ีมีความแตกต่างในโครงสร้างท่ีหมู,วงพันอล และหมู่ท่ีให้อิเล็คตรอนได้ถูก 
ออกแบบและสังเคราะห์ได้สำเร็จดังท่ีได้ตรวจสอบผลวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิค FTIR,
'H-NMR, EA และ MS ปรากฎการณ์อินคลูช่ันศึกษาโดยการจำแนกไอออนด้วยเทคนิคปีเดอร์ 
สัน (Pedersen’s technique) ท่ีความเข้มข้นของไดเมอร์และโลหะไพเครตกล่าวคือ โซเดียม 
และโพแทสเซียมเท่ากับ 5 .6 X 1 02 และ 7 X 1 0 5 โมลาร์ (Molar) ตามลำดับ การทดลองให ้ผลว่า 
เบนซอกซาซีนไดเมอร์และไดเมอร์ท่ีมีหมู่เอสเทอร์สามารถจับไอออนโลหะได้ 43-62% และ 75- 
94% ตามลำดับ การท่ีความสามารถในการจับไอออนแตกต่างกันตามประเภทของเบนชอกช าซีน 
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของโครงสร้างร่างแหพันธะไฮโดรเจน และความม ีบริเวณท ี่ม ีอ เิล็คตรอน 
หนาแน่นในโครงสร้างของเบนซอกซาซีนแต่ละชนิด ในกรณีของสารประกอบวงแหวนออลิโก
เบนซอกซาซีนพบว่าไม่มีการจับไอออนโลหะ ซ่ึงบ่งถึงขนาดช่องว่างท่ีไม่เหมาะสมกับขนาดของ 
ไอออนโซเดียมและโพแทสเซียม
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A series of benzoxazine dimer, esterified dimer, and cyclic 
oligobenzoxazine derivatives having different phenol rings and electron donor 
groups were designed and successfully prepared as structural characterized by 
FTIR, 'H-NMR, EA, and MS. The inclusion phenomena with metal ions were 
studied by Pedersen’s technique using metal (sodium, and potassium) picrate 
salts, and the prepared dimers at the concentrations of 5.6x10 2 and 7x10 5 M, 
respectively. Benzoxazine dimers showed ion extraction ability at 43-62% 
while that of esterified dimers at 75-94%. The ion extraction ability depended 
on the type of benzoxazine dimer implies the effect of hydrogen bonding 
network and the electron rich area in each benzoxazine dimer structure. For 
cyclic oligobenzoxazine, unexpectedly, the ion interaction could not be 
observed which implies that the cavity size was not proper for the sodium and 
potassium metal ions.
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