
บทที่ 2
วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิรัย

2.1 วัตถุประสงค์
1. สืกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดซิลิกา-อลูมินาที่ใช้แล้วโดยการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

HAC ร่วมกับหินปูนและ GGBS
2. สืกษาหาปริมาณซองซิลิกา-อลูมินาที่เหมาะสมในการผลิต HAC
3. สืกษาคุณลมบํติทางริ)ลิกส์และเคมีซองปูนซีเมนต์ที่ผลิตจากชิลิกา-อลูมินา
4. สืกษาความสามารถในการทำเสถียรตะกอนโลหะหนักให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์ท่ี 

ผลิตจากชิลิกา-อลูมินา
5. สืกษาการประมาณค่าใช้จ่ายในการบำบัดชิลิกา•อลูมินาที่ใช้แล้วโดยนำมาผลิต HAC

2.2 ขอบเขตของการว ิจ ัย
การวิจัยนี้เป็นการนำซองเสียชิลิกา-อลูมินามาใช้ประโยชน์ในการเป็นวัตถุดิบผลิต HAC ร่วม 

กับหินปูนและ GGBS ซ่ึง HAC ท่ีผลิตได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำเสถียรตะกอนโลหะหนักให้เป็น 
ก้อน แทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โด ย ได้ทำการสืกษาดัวแปรที่เกี่ยวช้องดังนี้

2.2.1 งานวิจัยการผลิต HAC
- อัตราส่วนซองซิลิกา-อลูมินาและหินปูนท่ีเหมาะสม
- อัตราส่วนซอง GGBS ท่ีใช้ผสมหลังผลิต HAC เสร็จ
- อุณหภูมิและเวลาในการเผาปูนซีเมนต์
- อัตราส่วนน้ีาต่อ HAC ที่เหมาะสม

2.2.2 งานวิจัยการทำเสถียรตะกอนโลหะหนักให้เป็นก้อนด้วย HAC
- อัตราส่วน HAC ต่อปริมาณตะกอนที่เหมาะสม
- อัตราส่วนนี้าต่อ HAC ที่เหมาะสม
- เปรยบเทียบประสิทธภาพในการลดการชะละลายและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
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