
บทท่ี 6

สรุปผลการทดลอง

จากการวิจัยคืกษาแนวทางการปรันปรงคุณสมบัติเซิงกลของวัสดุทำฐานฟันปลอมที่ผลิต 

จากพอลิเมทิลเมทาครีเลตโดยการเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบแต่งโดยใช้เจันใยเสริมแรงพอลิ- 

เอสเทอร์สามารถสรุปได้ดังน้ี

1. ผลิตภัณฑ์ประกอบแต่งของวัสดุทำฐานรองฟันปลอมพอลิเมทิลเมทาครีเลตที่เสรีมแรง 

ด้วยเจันใยพอลิเอสเทอร์ พบว่าการเติมเจันใยจะทำให้ความต้านทานแรงกระแทกของผลิตภัณฑ์ 

ประกอบแต่งมีค่าสูงกว่าความด้านทานแรงกระแทกของพอลิเมทิลเมทาครีเลตท่ีไม่เติมเจันใย ใน 

ขณะที่ความด้านทานการดัดโค้งจะมีค่าลดลง

2. ผลิตภัณฑ์ประกอบแต่งของวัสดุทำฐานรองฟันปลอมพอลิฌทิลเมทาครีเลตท่ีเสรีมแรง 

ด้วยเจัน'ใยพอลิเอสเทอร์ซนิดเจัน,ใยสัน พบว่าความยาวและปรีมาณของเจันใยมีผลต่อคุณสมบ้ติ 

เซิงกลของผลิตภัณฑ์ประกอบแต่ง กล่าวคือในการวิจัยน้ีเปรียบเทียบความยาวของเจันใยขนาด 5 

มิลลิเมตร, 10 มิลลิเมตร และ 15 มิลลิเมตร ในปริมาณ 1 1 2 และ 3 เปอท์ซนต'โดยน้ีาหนักต่อน้ีา 

หนัก พบว่าคุณสมบ้ติความด้านทานแรงกระแทกของผลิตภัณฑ์ประกอบแต่งจะมีคุณสมบ้ติท่ีดีฃึ้น 

เม่ือเพ่ิมขนาดและปริมาณเจันใย กล่าวคือ ความต้านทานแรงกระแทกของผลิตภัณฑ์ประกอบแต่ง 

จะมีค่าสูงสุดในกรณีท่ีใซ้เจันใยขนาด 15 มิลลิเมตร'ในจัดส่'วน 3 เปอร์เซ็นต์

3 . ก า ร ท ด ล อ บ ค ุณ ส ม บ ัต ิค ว า ม ต ้า น ท า น แ ร ง ก ร ะ แ ท ก ข อ ง ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ป ร ะ ก อ บ แ ต ่ง ข อ ง ว ัส ด ุ 

ท ำ ฐ า น ร อ ง ฟ ัน ป ล อ ม พ อ ล ิเม ท ิล เม ท า ค ร ีเ ล ต ท ี่เ ส ร ีม แ ร ง ด ้ว ย เจ ัน ใ ย พ อ ล ิเ อ ส เท อ ร ์ช น ด เจ ัน ใ ย ย า ว  ท ี่ม ี 

ค ว า ม ย า ว เท ่า ก ับ ช ิ้น ง า น ท ด ส อ บ  พ บ ว ่า  ก า ร จ ัด เร ีย ง ต ัว ข อ ง เจ ัน ใ ย ต า ม แ น ว ก า ร ร บ แ ร ง เพ ีย ง แ น ว  

เด ีย ว 1ช ิ้น  ส ่ง ผ ล ใ น ก า ร เพ ิ่ม ค ุณ ส ม บ ัต ิค ว า ม ต ้า น ท า น แ ร ง ก ร ะ แ ท ก ท ี,ใ ก ล ้เค ีย ง ก ับ ก า ร จ ัด เร ีย ง เจ ัน ใ ย  

แ บ บ  2 แ น ว 1ช ิ้น  ท ั้ง น ี้เน ื่อ ง ม า จ า ก ก า ? เพ ิ่ม เจ ัน ใ ย ใ น ท ิศ ต า ม แ น ว ข ว า ง ข อ ง ต ัว อ ย ่า ง ไ ม ่ไ ด ้ช ่ว ย ก ร ะ จ า ย  

แรง ด ัง น ั้น จ ึง ไ ม ่ส ่ง ผ ล ใ น ก า ร ช ่ว ย เส ร ีม แ ร ง ใ ห ้ก ับ ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ป ร ะ ก อ บ แ ต ่ง  ข ณ ะ ท ี่ก า ร เ พ ิ่ม ป ร ิม า ณ เจ ัน  

ใย  เป ็น  2  ช ิ้น ต า ม ก า ร จ ัด เร ีย ง ต ัว ข อ ง เจ ัน ใ ย ต า ม แ น ว ก า ร ร บ แ ร ง  จ ะ ส ่ง ผ ล ใ น ก า ร เพ ิ่ม ค ุณ ส ม บ ัต ิ 

ค ว า ม ต ้า น ท า น แ ร ง ก ร ะ แ ท ก ท ี่ม า ก ก ว ่า ก า ? จ ัด เ ร ีย ง แ บ บ  1 ช ิ้น  ซ ึ่ง ท ั้ง น ี้เ ก ิด จ า ก ก า ? เพ ิ่ม ป ร ิม า ณ เจ ัน ใ ย  

ข ึ้น น ั้น เอ ง
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4. ใ น ก า ร ด ีก ษ า ค ว า ม ต ้า น ท า น ก า ร ด ัด โ ค ้ง ข อ ง ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ป ร ะ ก อ บ แ ต ่ง ข อ ง ว ัส ด ุท ำ ฐ า น ร อ ง  

ฟ ัน ป ล อ ม พ อ ล ิเม ท ิล เม ท า ค ร ิเ ล ต ท ี่เ ส ร ิม แ ร ง ด ้ว ย เค ้น ใ ย พ อ ล ิเ อ ส เท อ ร ์ซ น ิด เค ้น ใ ย ส ัน  พ บ ว ่า  ค ุณ  

ส ม บ ้ต ิค ว า ม ต ้า น ท า น ก า ร ด ัด โ ค ้ง ข อ ง ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ป ร ะ ก อ บ แ ต ่ง จ ะ ม ีค ่า ล ด ล ง เม ื่อ เ พ ิ่ม ป ร ิม า ณ เค ้น ใ ย ใ ห ้ 

ม า ก ข ึ้น  ใ น ข ณ ะ ท ี่ เม ื่อ เพ ิ่ม ค ว า ม ย า ว ข อ ง เค ้น ใ ย  โ ด ย ใ ห ้เป อ ร ์เซ น ต ่โ ด ย น ํ้า ข อ ง เค ้น ใ ย ต ่อ พ อ ล ิเม อ ร ์ม ี 

ค ่า ค ง ท ี่จ ะ ท ำ ใ ห ้ค ว า ม ต ้า น ท า น ก า ร ด ัด โ ค ้ง ข อ ง ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ป ร ะ ก อ บ แ ต ่ง จ ะ ม ีค ่า ไ ม ่เ ป ล ี่ย น แ ป ล ง ไ ป  

ม า ก น ัก

5. ต่อมาเมื่อดีกษาอิทธิพลของการดูดความข้ึนของผลิตภัณฑ์ประกอบแต่งท่ีมีต่อความ 

ต้านทานการดัดโค้งของผลิตภัณฑ์ประกอบแต่งของวัสดุทำฐานรองฟันปลอมพอลิเมทํลเมทาคริ 

เลตท่ีเสริมแรงด้วยเค้นใยพอลิเอสเทอร์ซนิดเค้นใยสัน ที่ความยาวและปริมาณต่างๆ ภัน พบว่า ข้ึน 

งานท่ีแซ่น้ําเป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีค่าความต้านทานการดัดโค้งตํ่ากว่าค่าของผลิตภัณฑ์ประกอบ 

แต่งท่ีไม่ได้แซ่น้ํา ท้ังน้ีอาจเกิดจากความข้ึนท่ีเมตริกซ์ดูดซับเข้าไปลิงผลทำให้การยึดเกาะของผิว 

สัมผัสของเค้นใยและเมตริกซ์ลดลง 6

6. เมื่อเปรยบเทียบความต้านทานการดัดโค้งของผลิตภัณฑ์ประกอบแต่งของวัสดุทำฐาน

รองฟันปลอมพอลิเมทีลเมทาคริเลตท่ีเสริมแรงด้วยเค้นใยพอลิเอสเทอร์ท่ีผ่านการปรับสภาพผิวโดย 

ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดัในเมทานอลเป็นเวลา 5, 10 และ 20 นาที พบว่าผลิตภัณฑ์ 

ประกอบแต่งท่ีเสริมแรงด้วยเค้นใยท่ีปรับสภาพผิวแล้ว จะมีคุณสมปติความต้านทานการดัดโค้งที่ 

มากกว่าผลิตภัณฑ์ประกอบแต่งที'เสริมแรงด้วยเค้นท่ีไม่ผ่านกา?ปรับสภาพผิว ท้ังน้ีอาจเกิดจาก

เค้นใยที'ผ่านกา?ปรับสภาพผิวแล้วจะมีการยึดเกาะท่ีผิวสัมผัสระหว่างเค้นใยและเมตริกซ์ท่ีดีข้ึน ท้ัง 

น้ียังพบว่าเวลาท่ีใชในการปรับสภาพผิว ไม่ส่งผลกระทบต่อความต้านทานการดัดโค้ง

ข้อเสนอแนะ

จ า ก ก า ? ว ิจ ัย ท ี่ผ ่า น ม า  พ บ ว ่า ก า ร ย ึด เก า ะ ข อ ง ผ ิว ข อ ง เค ้น ใ ย เส ร ิม แ ร ง ก ับ เน ื้อ เ ม ท ร ิก ซ ์ ม ี

ค ว า ม ส ำ ค ัญ ต ่อ ค ว า ม แ ข ็ง แ ร ง ข อ ง ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ป ร ะ ก อ บ แ ต ่ง  ใ น ก ร ณ ีข อ ง เค ้น ใ ย เส ร ิม แ ร ง พ อ ล ิเอ ส เท อ ร ์ 

ก ับ เน ื้อ เม ท ร ิก ซ ์พ อ ล ิเ ม ท ิล เม ท า ค ร ิเล ต  พ บ ว ่า ไ ม ่เก ิด ก า ? ย ึด เก า ะ ภ ัน ท า ง เค ม ีข ึ้น  ด ัง น น ค ว ? พ ัฒ น า ห า  

ว ิธ ีแ ก ิใ ข เค ้น ใ ย เส ร ิม แ ร ง พ อ ล ิเ อ ส เท อ ร ใ ห ้ล า ม า ร ถ ย ึด เก า ะ ท า ง เค ม ีก ับ เน ื้อ เม ต ร ิก ซ ์พ อ ล ิเ ม ท ิล เม ท า ค ร ิ 

เล ต  เพ ื่อ เพ ิ่ม ค ว า ม แ ข ็ง แ ร ง ข อ ง ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ป ร ะ ก อ บ แ ต ่ง ใ ห ้ม า ก ข ึ้น
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