
บทที่ 6

บทสรุปและข,อเสนอแนะ

6.1สรุปผลการวิจัย

6.1.1 ในการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงดึง ปัจจัยต่างๆได้ถูกนำมา 
วิเคราะห์โดยใช้แผนภาพแสดงเหตุและผล ซึ่งทำให้เราสามารถแยกแยะปัจจัยต่างๆออกได้เปีน 
4 ปัจจัยหลัก ซึ่งได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากคน ปัจจัยที่เกิดจากวัตถุดิบ ปัจจัยที่เกิดเนื่องจากเครื่อง 
จักรและอุปกรณ์ และปัจจัยที่เกิดเนื่องจากวิธีการ ซึ่งภายหลังจากการวิเคราะห์ ทำให้สามารถ 
เลือกปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อแรงดึงของหัวอ่านเขียนข้อมูล 4 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ อัดราส่วนผสมของ 
สารยึดเหนี่ยว อุณหภูมิในการอบ เวลาในการอบ และชนิดของนํ้าหนักกด

6 .1 .2  ภ า ย ห ล ัง จ า ก ได ้ป ัจ จ ัย ท ี่น ำ จ ะ ม ีผ ล ต ่อ แ ร ง ด ึง แ ล ้ว  ผ ู้ว ิจ ัย ได ้ท ำ ก า ร อ อ ก แ บ บ  

ก า ร ท ด ล อ ง เพ ื่อ พ ิจ า ร ณ า ว ่า  ป ัจ จ ัย ท ี่เล ือ ก ม า ม ีผ ล ต ่อ แ ร งด ึง ข อ งห ัว อ ่า น เข ีย น ข ้อ ม ูล จ ร ิง ห ร ือ ไม ่ ท ั้ง  

น ี้ เพ ื่อ ท ี่จ ะ ได ้ป ัจ จ ัย ท ี่น ำ จ ะ ม ีผ ล ต ่อ แ ร งด ึง จ ร ิงๆ  ไป ท ด ล อ ง ใน ข ั้น ต ่อ ไป  โด ย 'ใ น ก า ร ท ด ล อ ง น ี้ไ ด ้ใ ช ้ 

เท ค น ิค ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ งแ บ บ  2 แฟคต อ เร ืยล  ซ ึ่ง ผ ล ท ี่ไ ด ้จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง  พ บ ว ่า  ป ัจจ ัย ท ี ่

ม ีผ ล ต ่อ แ ร งด ึง ข อ งห ัว อ ่า น เข ีย น ข ้อ ม ูล  ป ระก อ บ ด ้วย  อ ัต ร า ส ่ว น ผ ส ม ข อ งส า ร ย ึด เห น ี่ย ว  อ ุณ ห ภ ูม ิ 

ใน ก ารอ บ  และ เว ล า ใน ก ารอ บ

6.1.3 ปัจจัยทั้ง 3 ข้างด้น ได้ถูกนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยใช้การทดลอง 
แบบ แฟคตอเรืยล ซึ่งในการทดลองด้งกล่าว จะใช้สิ่งตัวอย่างที่มากขึ้น ผลที่ได้จากการทดลอง 
พบว่า อัตราส่วนผสมของสารยึดเหนี่ยว อุณหภูมิในการอบ เวลาในการอบ และปฏิกริยาสัมพันธ์ 
ของอัตราส่วนผสมและอุณหภูมิในการอบมีผลต่อแรงดึงของหัวอ่านเขียนข้อมูล

6.1.4 จากผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่ทำให้แรงดึงของหัวอ่านเขียน 
ข้อมูลมีค่าสูงสุดคือ ที่อัตราส่วนผสมของสารยึดเหนี่ยว 4 : 1 อุณหภูมิในการอบ 300 องศาฟา 
เรนตใฮด์ และเวลาในการอบ 16 นาที

6.1.5 ภายหลังจากได้สภาวะที่เหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการทดลองเพื่อยีนยัน 
ผล โดยทำการเปรียบเทียบค่าแรงดึงของหัวอ่านเขียนข้อมูลในสภาวะที่ใข้อยู่ในปัจจุบัน เทียบ
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กับสภาวะที่ได้จากการทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยของแรงดึงของหัวอ่านเขียนข้อมูลที่ได้จากสภาวะ 
ที่ได้จากการทดลอง มีค่ามากกว่า ค่าเฉลี่ยของแรงดึงของหัวอ่านเขียนข้อมูลในสภาวะที่ใข้อยู่ใน 
ปัจจุบัน

6.2ข้อจำก้ดของการวิจ้ย

6.2.1 เนื่องจากปัจจัยที่ถูกเลือกมาทำการวิจัย ได้ถูกเลือกมาโดยใช้แผนภาพ 
แสดงเหตุและผลในการระดมความคิด ซึ่งตัวของแผนภาพแสดงเหตุและผลนี้มีข้อเสียคือเป็น 
การระดมความคิดในลักษณะที่เป็นนามธรรม จึงอาจทำใหัมีข้อผิดพลาดขึ้นได้ เซ่น ตัวแปรที่ถูก 
เลือกโดยใช้วิธีการนี้ อาจจะไม่ใช่ตัวแปรที่มีผลกระทบกับแรงดึงที่แท้จริง

6.2.2 จากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบแรงดึงพบว่า ข้อมูลมีการกระจายค่อนข้างสูง 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีตัวแปรอื่นที่อาจมีผลต่อค่าแรงดึง แต่เราไม่ได้ทำการควบคุม ซ่ึงทำ'ให้มีผล 
ต่อการกระจายของข้อมูล

6.2.3 ในการวิจัยนี้ ได้กำหนดขอบเขตของค่าสูงสุดและดํ่าสุดของตัวแปรที่ได้ทำ 
การศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ค่าที่เหมาะสมของแรงดึงอาจจะอยู่นอกขอบเขตที่ทำการศึกษา 
เซ่นในกรณีของอุณหภูมิที่ทำการอบ จากการทดลองพบว่า ที่อุณหภูมิในการอบ 300 องศาฟา 
เร็นต่ไฮด์ จะทำใหัมีค่าแรงดึงสูงที่สุด แต่อาจเป็นไปได้ที่อาจมีอุณหภูมิในการอบนอกขอบเขต 
การศึกษาที่ทำให้ค่าแรงดึงสูงกว่า

6.3ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

6.3.1 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยโดยพิจารณาเฉพาะในส่วนของแรงดึงของ
หัวอ่านเขียนข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นแค่คุณลักษณะประการหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ใน
ความเป็นจริงแล้ว ยังต้องมีการพิจารณาถึง ความเป็นไปไดในเซิงเศรษฐศาสตร์ ความร้อนท่ี 
เกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน อายุการใช้งานของอุปกรณ์ในการให้ความร้อน ค่าใช้ 
จ่ายในการบำรุงรักษา เป็นด้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ผู้วิจัยมิได้กล่าวไว้ จึงเป็นส่ิงท่ีผู้ท่ีสนใจสามารถนำ 
ไปใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป



6.3.2 ในการวิจัยต่อไป อาจจะทำการศึกษาถึงสารยึดเหนี่ยวชนิดอื่นทดแทนสาร
ยึดเหนี่ยวเดิมซึ่งมีข้อเสียคือต้องใช้ความร้อนและเวลาในการอบ ซึ่งถ้าสามารถหาสารยึดเหนี่ยว 
ชนิดใหม่ที่ไม่ต้องใช้ความร้อนและเวลาในการอบแล้ว จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตรวมถึงลด 
ระยะเวลาในการผลิตลงไต้มาก
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