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ตัวกลาง : ทรายเครอบเหล็กออกไซด์

ความเพัพัชองอาร์เซนิคในน้าเข้า : 1.11 mg/l.,

ตารางท ก. 1

ชุดการหดลองห <5

อัตราการไหล : 3 BV/hr. 

พเอช : 7.34

140

ปร๊มาตรน้นเรชน ความเข้มข้นของอาร์เซนิคในน้าออก(ppb) พเอชของน้าออก ประรทêภาพ (%)
0 0 8.41 100

5 1 .29 8 .1 2 99.871

10 1.25 8 .0 4 9 9 .8 75

15 1 .23 7 .9 99 .8 77

20 1.31 7 .83 9 9 .869

25 1.41 7 .67 9 9 .8 59

30 1.64 7 .66 99 .8 36

35 1 .85 7 .52 99 .8 15

40 1.68 7 .54 9 9 .8 32

45 1.45 7 .57 9 9 .8 55

50 1.36 7 .63 99.864

55 1 .33 7 .67 9 9 .867

60 . 2 .4 8 7 .6 5 9 9 .7 52

65 2 .77 7 .58 9 9 .7 23

70 3 .5 6 7 .56 99.644

75 3 .3 3 7 .64 99.667

80 3 .57 7 .62 9 9 .6 43

85 4 .0 2 7 .67 9 9 .5 98

90 4 .0 3 7 .57 9 9 .597

95 4 .88 7 .59 9 9 .512

100 4.61 7 .5 6 9 9 .5 39

105 4.11 7 .62 9 9 .5 89

110 4 .3 5 7 .63 9 9 .5 65

115 4 .5 8 7 .6 8 9 9 .542

120 4 .76 7 .65 9 9 .524

125 4 .6 6 7 .6 3 99 .534

130 4 .72 7 .64 9 9 .528

135 5 .8 9 7 .67 99.411

140 6 .8 5 7 .6 5 9 9 .315

145 10.55 7 .6 2 9 8 .945

150 15.13 7 .64 98 .487

155 2 1 .5 6 7 .68 9 7 .844

160 2 5 .0 8 7 .63 9 7 .4 92

165 4 1 .7 8 7 .6 5 9 5 .8 22

170 4 8 .1 5 7 .64 9 5 .1 85

175 5 3 .1 9 7 .6 3 94.681

180 6 1 .8 3 7 .6 8 9 3 .8 17

185 7 0 .1 8 7 .6 9 9 2 .9 8 2

190 8 1 .2 2 7 .65 9 1 .8 78

195 97.31 7 .62 9 0 .2 69

2 00 1 05 .28 7 .6 3 8 9 .4 7 2

205 109.87 7 .64 8 9 .0 13

2 10 120.54 7 .64 8 7 .9 46

215 121.91 7 .6 8 8 7 .809

220 1 35 .29 7 .62 86.471

225 1 41 .25 7 ,6 3 8 5 .875

230 143.36 7 .6 8 85 .664

235 153 .08 7 .64 8 4 .6 92

240 153.01 7 .6 6 8 4 .6 99

245 172 .64 7 .69 8 2 .7 3 6

250 1 80 .26 7 .6 6 8 1 .974



ตารางทิ ก. 2

ชุดการทด««งท ๒

ตัวกลาง : ทรา«แค«อบเหล็กออกไซด์

ความเข้มข้นของอาร์เชนิคใบป้าเข้า : 1.11 mg/l„

อัตราการไหล : 6 BV/hr. 

พเอช : 7.34
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ปริมาตรป้นเรริน ความเข้มข้น'ของอาร์เซนค'ไนป้าออก (ppb) ri เอชของป้าออก ประสิหธภาพ (%)

0 0 8 .4 9 1 ๓

5 1 .35 8 .0 5 9 9 .8 6 5

10 1.01 7 .9 9 9 .8 9 9

15 1.3 7 .88 99 .8 7

20 1.26 7 .8 3 9 9 .874

25 1.44 7.8 9 9 .8 56

30 1.5 7 .6 8 99 .8 5

35 1.64 7 .78 9 9 .8 36

40 1.68 7 .7 5 9 9 .8 32

45 1.68 7.71 9 9 .8 3 2

50 1 ,88 7 .67 9 9 .8 1 2

55 1.96 7 .77 9 9 .804

60 1.45 7 .79 9 9 ,8 5 5

65 1.47 7.74 9 9 .8 5 3

70 1.52 7 .75 9 9 .8 48

75 1.49 7 .7 6 99 ,851

80 1.51 7 .62 9 9 .8 49

85 1.66 ,7 .6 7 9 9 .8 3 4

90 1.47 7 .69 9 9 .8 5 3

95 1.62 7 .73 9 9 .8 38

100 1.56 7.71 9 9 .8 44

105 1.87 7 .6 8 9 9 .8 1 3

110 1 .99 7 .69 99.801

115 1.98 7 .73 9 9 .8 0 2

120 1.97 7 .65 9 9 .8 0 3

125 2 .2 9 7 .7 6 99.771

130 2 .6 7 7 .73 9 9 .7 3 3

135 1.32 7 .65 9 9 .8 68

140 3 .1 8 7 .76 9 9 .6 82

145 4 .5 6 7 .8 99 .5 44

150 6 .77 7 .77 9 9 .3 23

155 10.87 7 .73 9 8 .9 1 3

160 15.4 8 7 .7 6 9 8 .4 52

165 19.37 7 .72 9 8 .0 6 3

170 2 5 .3 9 7 .5 9 97.461

175 2 7 .4 6 7.7 9 7 .2 5 4

180 3 5 .1 4 7 .67 9 6 .4 8 6

185 4 1 .9 9 7 .6 8 95 .801

190 4 8 .6 5 7 .77 9 5 .1 3 5

195 53.2 8 7 .79 9 4 .6 72

2 00 5 7 .8 8 7 .77 9 4 .2 1 2

205 66.81 7 .7 5 9 3 .3 1 9

2 10 72.14 7.71 9 2 .7 8 6

2 15 8 7 .7 3 7 .67 9 1 .227

2 20 9 4 .2 4 7 .69 9 0 .5 7 6

225 1 05 .33 7 .74 8 9 .4 67

230 1 16 .74 7 ,76 8 8 .3 2 6

235 1 21 .59 7 .7 7 87.841

2 4 0 135.84 7 .7 2 8 6 .4 1 6

2 4 5 1 4 1 .6 9 7 .7 3 8 5 .3 3 1

2 5 0 1 5 7 .3 2 7 .7 5 8 4 .2 6 8



ตัวกตาง : หรายเค«อบเห«กออกไซด์

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในน้าเข้า : 1.11 mg/!.,

ตาราง'ท ก. 3

ชุดการVเดตองห ท 142
อตราการไหต  : 12 BV/hr. 

พเอช : 7.34

ปร๊มาตรส ์น เ รซน ความเข้ม'ข้น'ของอาร์เซนค'ไนนาออก (ppb) พเอชของน้าออก ประสิทธภาพ (%)

0 0 8.41 100

5 0 .4 2 8.1 9 9 .9 5 8

10 0 .8 9 7 .9 5 99 .911

15 1.01 7 .8 5 9 9 .8 9 9

20 1.05 7 .7 9 9 9 .8 9 5

25 1.06 7 .7 4 9 9 .8 94

30 1.08 7.71 9 9 .8 9 2

35 2 .2 5 7 .68 9 9 .7 7 5

40 3 .0 4 7 .63 9 9 .6 9 6

45 2 .1 3 7 .63 9 9 .7 87

50 2 .1 9 7 .68 9 9 .781

55 2 .3 3 7 .67 9 9 .7 6 7

60 2 .1 7 7 .68 9 9 .7 8 3

65 2 .1 9 7 .66 9 9 .781

70 2 .64 7 .68 9 9 .7 3 6

75 1.88 7 .68 9 9 .8 1 2

80 2.01 7 .69 9 9 .7 9 9

85 2 .55 7 .65 9 9 .7 4 5

90 2 .3 6 7 .68 9 9 .7 6 4

95 2 .5 6 7 .65 9 9 .7 4 4

100 1.97 7 .69 9 9 .8 0 3

105 1.94 7.68 9 9 .8 0 6

110 0 .9 9 7 .69 99.901

115 1.98 7 .69 9 9 .8 0 2

120 1 .65 7 .65 9 9 .8 3 5

125 1.89 7 .6 9 99 .8 11

130 0 .82 7 .6 5 9 9 .9 1 8

135 1.56 7 .66 9 9 .8 4 4

140 1.84 7 .67 9 9 .8 1 6

ใ45 1.21 7 .63 9 9 .8 7 9

150 2 .5 5 7.69 9 9 .7 4 5

155 2.74 7 .64 9 9 .7 2 6

160 3.51 7 .68 9 9 .6 4 9

165 6 .3 2 7 .69 9 9 .3 6 8

170 12.56 7 .6 8 9 8 .7 4 4

175 16.23 7 .69 9 8 .3 7 7

180 2 5 .5 6 7 .64 9 7 .4 4 4

185 2 9 .6 8 7 .68 9 7 .0 3 2

190 3 5 .1 3 7 .6 9 9 6 .4 8 7

195 4 0 .2 3 7 .69 9 5 .9 7 7

2 00 4 7 .9 9 7 .68 95.201

2 05 50.1 4 7 .69 9 4 .9 8 6

2 10 5 8 .9 8 7 .68 9 4 .1 02

215 6 2 .4 8 7 .69 9 3 .7 5 2

2 20 68.4 7 7 .68 9 3 .1 5 3

2 25 75.91 7 .69 9 2 .4 0 9

2 30 7 9 .2 8 7 .67 9 2 .0 7 2

2 35 8 8 .3 6 7 56 9 1 .1 6 4

2 40 89.2 4 7 .68 9 1 .0 7 6

245 96.3 7 7 .69 9 0 .3 1 3

250 106.55 7.66 3 9 .3 4 5



ตารางท ก. 4

ชุดการทดลอง'ที ๙ 143

ตัวกลาง : ทราeแค«อบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในน่าเข้า : 1.11 mg/l., พิเอช : 7.34

ปริมาตรifนเร?น ความเข้ม'ข้น'ของอาร์เซนค'ไนน้าออก (ppb) พเอชของน่าออก ประสิหธภา'พ (%)

0 0 8 .3 5 100

5 3 .35 7 .9 5 99.665

10 6.81 7 .88 99 .3 19

15 7 .55 7 .68 99 .2 45

20 7.82 7 .66 99 .2 18

25 5 .1 9 7 .67 99.481

30 5 .6 2 7 .68 99.438

40 5 .7 7 7.67 99.423

50 6.11 7 .6 8 9 9 .389

60 6 .1 9 7 .6 6 99.381

70 6.21 7 .67 9 9 3 7 9

80 6 .2 8 7 .68 99 .3 72

90 6 .2 9 7 .6 6 99.371

100 6 .87 7 .6 8 9 9 .3 13

110 7 .26 7 .67 99.274

120 7 .82 7 .68 99  218

130 8 .4 6 7 .67 99.154

140 9 .13 7 .66 9 9 .087

150 9 .87 7 .67 99 .0 13

160 10.61 7 .68 98 .9 39

170 13.82 7 .68 98 .6 18

180 18.94 7.66 9 8 .1 06

190 21.8 5 7 .68 9 7 .8 15

200 27.1 7 .67 97 .2 9

2 10 40.81 7 .66 9 5 .9 19

220 51.04 7 .67 9 4 .8 96

230 54.6 6 7.68 9 4 .534

240 62.7 4 7 .6 6 93 .7 26

250 70.14 7.67 9 2 .9 86
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ตารางท ก. 5 

ชุดการทดล®งvi 9C
ติวกลาง : ทรายเดลิอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 30 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เซนคในบ้าเข้า ะ 1.11 mg/เ., พเอช : 7.34

ปร๊มาตรส์บเร?น ความเข้ม'ข้นของอาร์เซนค'ไนบาออก (ppb) พเอชของบ้าออก ประสิทธภาพ (%)

0 0 8 .44 1 ๓

5 1 .33 8.01 99 .8 67

10 1.99 7.91 99.801

15 1 .98 7 .69 9 9 .8 02

20 2 .2 3 7 .6 8 99.777

25 2 .3 3 7 .6 9 99.767

30 2 .3 9 7 .65 99.761

40 2 .8 8 7 .66 9 9 .7 1 2

50 2.81 7 .65 9 9 .7 19

60 2 .9 9 7 .65 99.701

70 3 .65 7 .66 9 9 .6 35

80 5 .97 7 .67 99 .4 03

90 6 .3 6 7 .68 9 9 .3 64

100 8 .2 2 7 .68 9 9 .1 7 8

110 10.58 7 .6 9 98 .9 42

120 15.74 7 .6 7 98 .4 26

130 19.55 7 .67 9 8 .0 45

140 2 2 .6 9 7 .66 97.731

150 2 7 .7 8 7 .65 9 7 .2 22

160 3 1 .3 9 7 .68 96.861

170 38.54 7 .6 9 9 6 .1 46

180 45.4 7 7.66 9 5 .4 53

190 4 9 .0 5 7 .67 9 5 .0 9 5

2 00 5 6 .8 9 7 .68 94.311

210 6 0 .7 8 7 .67 9 3 .9 22

2 20 6 8 .2 5 7 .67 9 3 .1 75

230 74.31 7 .6 6 9 2 .5 69

240 79.0 9 7 .65 92.091

250 86.2 5 7 .66 9 1 .3 7 5



ตาราง'ทิ ก. 6 145
ชุดการทด«องท์ ๖

ตัวก«าง : ทรายเค«อบนมงกานิสออกไซด์ ตัตราการไท« : 1.2 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในน้าเข้า : 1.05 mg/l., พเอช : 7.34

ปร๊มาตรน้นเร?น ความเข้มข้นของอาร์เชนคใบน้าออก(ppb) พเอชของน้าออก ประรเทBภาพ (%)

0 0 8 .4 2 100

5 1.92 6.91 9 9 .8 0 8

10 1.97 6 .84 9 9 .8 0 3

15 1.95 7 .21 9 9 .8 0 5

20 1.48 7 .31 9 9 .8 52

25 1.92 7 .5 9 9 .8 0 8

30 1.89 7 .45 99.811

35 1.04 7 .58 9 9 .8 9 6

40 1.06 7 .6 5 9 9 .8 94

45 2 .2 3 7 .5 5 9 9 .777

50 2 .56 7 .5 9  . 9 9 .744

55 2 .88 7 .6 2 9 9 .7 1 2

60 2 .65 7 .77 9 9 .7 35

65 2 .8 9 7.81 99.711

70 2 6 4 7 .7 6 9 9 .7 36

75 2 .8 9 7 .7 2 99 .7 11

80 2 .12 7 .6 8 9 9 .7 8 8

85 3 .35 7 .71 9 9 .6 65

90 3 .89 7 76 99.611

95 4 .68 7 .67 9 9 .5 3 2

100 5 .6 6 7 .67 9 9 .434

105 7.06 7 6 9 9 9 .2 94

110 15.68 7 .68 9 8 .4 3 2

115 28 56 7 .6 9 9 7 .1 44

120 36.9 9 7 .67 96.301

125 55 36 7 79 9 4 .4 64

130 68.9 9 7 .76 93.101

135 74.08 7 .77 9 2 .5 9 2

140 88.3 3 7 .79 9 1 .167

145 99.84 7 .68 9 0 .0 1 6

150 124 .69 7 .6 9 87.531

155 135.88 7 .72 8 6 .4 1 2

160 148 .23 7 .7 3 8 5 .1 77

165 156 .28 7 .67 8 4 .3 7 2

170 168 .23 7 .67 8 3 .1 7 7

175 179.88 7 .6 8 8 2 .0 1 2

180 189.11 7 .67 8 1 .0 89

185 196 .57 7 .67 8 0 .3 43

190 206 .8 7 .6 9 79 .3 2

195 219 .88 7 .6 9 7 8 .0 12

200 226.1 7 .66 77.39



ตารา•รทิ ก. 7 146
ชุดการทด«องท ๗

ตัวก«าง : ทรายเค«อบแมงกานึสออกไซด์ อัตราการไท« : 1.5 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เซนํคในน้าเข้า : 1.05 mg/!., r itอช : 7.31

ปรมาตรบ่นเรซน ความเข้มข้นของอาร์เชนคในบ่าออก(ppb) พเอชของน้าออก ประสิทธภาพ (%)

0 0 8 .4 9 100

5 0 .2 4 7 .0 3 9 9 .9 76

10 0 .1 5 7 .11 9 9 .9 85

15 0 .1 4 7 .21 9 9 .9 86

20 0 .1 8 7 .35 9 9 .9 8 2

25 0 .2 4 .  7 .4 2 . 99*976

30 0 .3 2  *■ 7 .46 9 9 .9 68

0 .2 8 7 .4 8 9 9 .9 72

40 0 .4 8 7 .46 9 9 .9 52

45 0 .6 4 7 .4 9 9 9 .9 36

50 0 .6 9 7 .5 2 99.931

55 0.71 7 .5 5 9 9 .9 29

60 0 .7 5 7 .5 4 9 9 .9 2 5

65 0 .8 2 7 .5 5 9 9 .9 18

70 0 .7 2 7 .6 3 9 9 .9 28

75 1.02 7 .68 9 9 .8 98

80 1.74 7 .6 2 9 9 .8 26

85 1.98 7 .6 8 9 9 .8 02

90 1.85 7 .67 9 9 .8 1 5

95 2 .74 7.71 9 9 .7 26

100 4 .08 7 .6 8 9 9 .5 92

105 6 .1 2 7 .68 9 9 .3 88

110 12.31 7 .6 9 9 8 .7 6 9

115 17.22 7.71 9 8 .2 78

120 3 8 .4 6 7 .7 96 .1 54

125 49.01 7 .7 9 5 .0 9 9

130 6 7 .2 8 7 .68 9 3 .2 7 2

135 7 8 .2 2 7 .69 9 2 .1 78

140 8 6 .9 6 7 .74 9 1 .3 04

145 9 8 .7 4 7 .6 8 9 0 .1 2 6

150 1 15 .08 7 .68 8 8 .4 92

155 122.44 7 .6 8 8 7 .7 5 6

160 145.87 7 .7 3 8 5 .4 1 3

165 159 .89 7 .67 84.011

170 164 .17 7 .67 8 3 .5 83

175 178 .93 7 .6 8 8 2 .1 07

180 187.21 7 .67 8 1 .2 79

185 194 .32 7 .67 8 0 .5 68

190 2 01 .88 7 .67 7 9 .8 12

195 2 1 4 .5 8 7 .6 6 7 8 .5 42

2 00 2 3 0 .1 9 7 .6 9 76.981



ตาราง'หิ ก. 8 147

ชุดการทด«องท ๘

ตัวก«าง : หรา*แค«อบแมงกานสออกไซด์ อัตราการไท« : 2 BV/hr.

ความเข้มข้นของ«าร์เชนคใบน้าเข้า : 1.05 mg/l., พเอช : 7.31

ปรมาตรน้นเรซบ ความเข้มข้นของอาร์เชนํคในน้าออก(ppb) ฟ้เอชของน้าออก ประ:สิหธภาพ (%)

0 0 8.31 100

5 0.61 6 .8 8 9 9 .939

10 0.71 6 .9 8 9 9 .9 29

15 0 .8 5 7.21 9 9 .915

20 0 .7 6 7 .36 99 .924

25 1.04 7 .46 9 9 .896

30 1.45 7 .5 3 9 9 .855

35 1.42 7 .54 9 9 .858

40 1.6 7 .57 99 .84

45 1.68 7 .6 9 9 .832

50 1.89 7.61 99.811

55 1.88 7 .62 9 9 .812

60 1 .98 7 .64 9 9 .802

65 1.99 7 .64 99.801

70 2 .3 5 7 .6 5 9 9 .755

75 2 .2 4 7 .6 3 9 9 .776

80 2 .5 7 .73 99 .7 5

85 1.99 7 .79 99.801

90 2 .04 7 .6 6 9 9 .7 96

95 2 .6 2 7 .75 9 9 .738

100 2 .87 7 .68 99  713

105 3 .0 2 7 .69 9 9 .698

110 4 .0 9 7 .72 99.591

115 6 .2 2 7 .67 9 9 .3 76

120 8.81 7 .69 9 9 .1 19

125 15.9 8 7 .75 9 8 .4 02

130 2 1 .1 9 7 .65 97.881

135 34.01 7 .69 9 6 .599

140 4 8 .6 6 7 .77 9 5 .134

145 5 6 .3 9 7 .6 8 94.361

150 6 7 .7 6 7 .69 9 3 .224

155 71.6 9 7 .69 92.831

160 7 9 .5 6 7 .73 9 2 .044

165 8 6 .2 8 7 .67 9 1 .372

170 98.1 7 .6 9 90 .1 9

175 109 .56 7 .69 8 9 .044

180 118 .69 7 .67 88.131

185 1 27 .98 7 .6 9 8 7 .202

190 1 35 .12 7.71 8 6 .488

195 1 46 .32 7 .6 9 8 5 .368

200 1 55 .19 7 .68 84.481



148ดารางท ก. 9 

ชุดการVเด«รงท ๙

ตัวก«าง : ทราอเค«อบแมงกานสออกไซด์ รัตราการไหล : 3 BV/hr.

ความเข้มข้บของอาร์เซนคในน้าเข้า : 1.05 mg/l., พเอช : 7.31

ปรมาตรน้นเร่ชน ความเข้มข้นของอารเชนคไนน้าออก(ppb) พเอชของน้าออก ประสิทธภาพ (%)

0 0 8 .4 2 100

5 1 .06 6.91 9 9 .894

10 0 .0 9 6 .84 99.991

15 0 .5 8 7.21 9 9 9 4 2

20 0 .8 9 7.31 99.911

25 0 .5 6 7.5 99.944

30 0 .6 8 7 .4 5 9 9 9 3 2

35 0 .6 4 7 .58 99 .9 36

40 0 .8 9 7 .65 99.911

45 1 .65 7 .55 9 9 .835

50 2 .1 4 7 .5 9 9 9 .786

55 2 .5 6 7 .62 99 .7 44

60 2 .4 6 7 .77 9 9 .7 54

65 2 .6 6 7.31 99 .7 34

70 2.91 7 .7 6 9 9 .7 09

75 2 .5 5 7 .72 9 9  745

80 2.61 7 .68 9 9 .7 39

85 2 .4 7 7.71 9 9 .7 53

90 2 .5 7 7 .7 6 9 9 .7 43

9 5 1.97 7 .67 9 9 .8 03

100 3 .5 6 7 .67 9 9 .6 44

105 2 .6 6 7 .6 9 99 .7 34

110 6 .5 6 7 .6 8 99 .3 44

115 4 .8 8 7 .6 9 9 9 .5 12

120 5.21 7 .67 9 9 .4 79

125 6 .2 5 7 .79 9 9 .3 75

130 9 .3 7 7 .7 6 9 9 .0 63

135 11.44 7 .77 9 8 .8 56

140 16.5 8 7 .7 9 9 8 .3 42

145 2 8 .6 5 7 .68 9 7 .1 35

150 3 6 .5 8 7 .6 9 9 6 3 4 2

155 4 4 .3 7 7 .7 2 9 5 .5 63

160 5 6 .4 5 7 .7 3 9 4 .3 5 5

165 6 4 .8 6 7 .67 9 3 .5 14

170 8 4 .2 2 7 .67 9 1 .5 7 8

175 9 6 .4 5 7 .6 8 9 0 .3 55

180 1 0 1 .3 6 7 .67 8 9 .864

185 1 24 .58 7.67 8 7 .5 42

190 1 35 .66 7 .69 86.434

195 1 4 7 .2 3 7 .69 8 5 .277

2 00 1 5 8 .1 3 7 .66 8 4 .187



ตารางทิ ก. 10
149

ชุดการหดลองท 0๐

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแมงกานึสออกไซด์ อัตราการไหล : 6 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในน้าเข้า : 1.05 mg/l„ พเอช : 7.31

ifรมาตรน้นเร่ช้บ ความเข้มข้นของอาร์เชนคในน้าออก(ppb) พเอชของน้าออก ประสิทธภาพ (%)

0 0 8.31 100

5 0 .64 6 .8 4 9 9 .9 3 6

10 2 .0 2 6.81 9 9 .7 98

15 1.25 7 9 9 .8 75

20 2 .1 6 7 .1 9 9 9 .7 84

25 2 .8 8 7 .2 5 9 9 .7 12

30 2 .2 6 7 .42 9 9 .7 74

35 2 .47 7 .4 5 9 9 .7 5 3

40 1.85 7 .4 5 9 9 .8 15

45 2 .69 7 .5 5 99 .731

50 3 .56 7 .5 8 9 9 .6 44

55 8 .14 7 .6 9 9 .1 86

6 0 9 .1 6 7 .6 9 9 .0 8 4

6 5 10.12 7 .64 9 8 .9 8 8

70 11.58 7 .6 2 9 8 .8 42

75 12.91 7 .64 9 8 .7 0 9

8 0 11.88 7 .6 5 9 8 .8 1 2

8 5 14.26 7 .6 8 9 8 .5 74

90 18.37 7 .6 9 9 8 .1 63

95 24.6 2 7 .64 9 7 .5 3 8

100 42.5 9 7 .67 95 .741

105 60.5 8 7 .69 9 3 .9 4 2

110 112 .39 7 .68 88.761

115 150.11 7 .6 9 8 4 .9 8 9

120 190 .46 7 .67 8 0 .9 54

125 2 1 0 8 1 7 .6 8 7 8 .9 1 9

130 2 39 .04 7 .6 9 7 6 .0 9 6

135 2 49 .03 7 .6 6 7 5 .0 9 2

140 274.91 7 .64 7 2 .5 09

145 2 8 2 .4 8 7 .6 9 7 1 .7 52

150 3 08 .94 7 .6 6 6 9 .1 0 6

155 3 12 .19 7 .7 68.781

160 3 34 .98 7 .6 3 6 6 .5 0 2

165 3 65 .05 7 .6 8 6 3 .4 9 5

170 3 56 .95 7 .68 6 4 .3 0 5

175 378.11 7 .6 8 6 2 .1 8 9

180 3 80 .84 7 .6 7 6 1 .9 1 6

185 4 17 .39 7 .6 6 58.261

190 4 21 .88 7 .6 7 5 7 .8 1 2

195 4 55 .22 7 .6 6 5 4 .4 78

2 00 4 69 .15 7 .66 5 3 .0 85



ตารางหิ ก. 11
150

ชุดการหด«องห <50

ตัวกลาง : หรายเคลิอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เซนคในบ้าเข้า : 1.09 mg/l., พิเอช : 3.02

ปรมาตรส์นเฟ้น ความเข้มข้นของอาร์เซนํคใบบ้าออก(ppb) พิเอชของบ้าออก ประลิฑธภาพ (%)

0 0 8 .3 3 100

5 1.5 5 .0 7 99 .8 5

10 2 .0 6 3.31 9 9 .794

15 1.68 2 .9 9 9 9 .8 32

20 1.84 2 .9 8 9 9 .816

25 2 .9 8 2 .9 6 9 9 .702

30 2 .8 9 2 .9 8 99.711

40 5 .2 6 2 .9 8 9 9 .4 74

50 16.44 2 .9 8 9 8 .3 5 6

60 3 6 .6 5 2 .9 9 9 6 .3 35

70 76.2 3 2 .9 8 9 2 .377

80 105.49 2 .9 8 89 .451

90 175.09 2 .9 9 82.491

100 2 5 2 .6 9 2 .9 8 74.731

110 398.31 2 .9 8 6 0 .1 69

120 4 7 5 .5 8 2 .9 9 5 2 .4 42

130 5 99 .77 2 .9 8 4 0 .023

140 7 60 .37 2 .9 8 2 3 9 6 3

150 8 37 .58 2 .9 9 11.242

160 9 9 8 .2 5 2 .9 8 0 .1 7 5

170 1063.48 2 .9 9 -6 .848

180 1054.34 2 .9 8 -5 .434

190 1088.82 2 .9 9 -8 .882

2 00 1080.54 2 .9 8 -8 .054

2 10 1 120.6 2 .9 9 -12 .06

2 20 1 103.5 2 .9 8 -10 .35



ดารางทิ ก. 12 151
ชุดการ,ทดลองท ๑๒

ตัวกลาง : ทรายIคลิอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในนำเข้า : 1.09 mg/l., พเอช : 4.02

ปรํมาตรifนเรซํน ความเข้มข้นของอาแชนคในนำออก(ppb) พเอชของบาออก ประสิทธภาพ (%)

0 0 8 .47 1 ๓

5 1.57 6 .9 6 9 9 .8 4 3

10 3 .7 8 6 .2 9 9 .6 22

15 3.91 6 .0 2 9 9 .๓ 9

20 4 .0 2 5 .7 5 9 9 .5 9 8

25 3 .1 3 5 .7 5 99 .6 87

30 3 .0 2 5.71 9 9 .6 98

40 4 .7 3 5 .8 2 9 9 .5 27

50 4.91 5.81 9 9 .5 09

60 8 .2 4 5 .5 5 9 9 .1 76

70 11.6 6 5 .42 98 .8 34

80 4 8 .3 4 5 .3 5 9 5 .1 66

90 75.2 4 5 .3 2 9 2 .4 7 6

100 1 39 .92 5 .2 6 8 6 .0 08

110 2 00 .86 5 .2 2 7 9 .914

120 3 1 5 .6 5 4 .97 6 8 .4 3 5

130 4 9 6 .7 8 4 .81 5 0 .3 2 2

140 700.81 4 .8 6 2 9 .9 1 9

150 8 2 9 .9 3 4.71 17.007

160 9 7 0 .6 9 4 .6 6 2.931

170 1026.47 4.61 -2 .647

180 100 0 .5 8 4 .6 5 -0 .058

190 106 9 .3 2 4.61 -6 .932

200 104 8 .0 8 4 .62 -4 .80 8

210 106 9 .1 6 4 .57 -6 .91 6

220 1085.77 4 .5 6 -8 .577



ตารางท ก. 13 

ชุดการ,ทดลองท 0ฅ

ตัวกลาง : ทราอเค«อบเหล็กออกไชด

ความเข้มข้นของอา!เชนคใบบ้าเข้า : 1.05 mg/l.,

อัตราการไหล : 20 BV/hr.

พเอช : 5.02

152

ปริมาตรบ้นเร?น ความเข้มข้นของอาร์เชนํคใบบ้าออก(ppb) พเอซ ประสิทธิภาพ (%)

0 0 8 .2 9 100

5 3 .1 8 6 .9 5 9 9 .6 8 2

10 3 .57 6 .7 3 9 9 .6 4 3

15 3 .7 3 6 .5 5 9 9 .6 2 7

20 3 .3 3 6 .7 3 9 9 .6 67

25 3 .37 6 .3 2 9 9 .6 6 3

30 3 .1 6 6 .1 8 9 9 .684

40 3 .5 5 .8 5 9 9 .6 5

50 4 .14 5 .87 9 9 .5 8 6

60 5 .1 2 5 .8 8 9 9 .4 8 8

70 7 .5 3 5 .39 9 9 .2 47

80 9 .34 5 .8 9 9 9 .0 6 6

90 2 2 .5 9 5 .76 97.741

100 35.8 7 5 .65 9 6 .4 1 3

110 6 4 .4 9 5 .66 93 .551

120 9 2 .9 6 5 .67 9 0 .7 04

130 1 62 .73 5 .67 8 3 .7 27

140 2 3 2 .5 4 5 .6 8 7 6 .7 4 6

150 269.11 5 .6 8 7 3 .0 8 9

160 3 15 .2 5.7 6 8 .4 8

170 3 64 .88 5 .6 6 6 3 .5 1 2

180 4 0 0 .7 4 5 .64 5 9 .9 2 6

190 4 4 0 .9 6 5 .6 5 5 5 .9 0 4

200 4 88 .59 5 .64 51.141

210 530 .17 5 .6 3 4 6 .9 83

220 5 9 0 6 6 5 .64 4 0 .9 34



ตารา•รทิ ก. 14 153
ชุดการ,ทด«องท ๑๔

ตัวก«าง : ทรายเด«อบเห«กออกไซด์ อัตราการไห« : 20 BV/hr.

ความเข้มข้นของอา!เชนคในนาเข้า : 1.08 mg/1., พัเอช : 6.05

ปร๊มาตรส์นเฟ้น ความเข้มข้นของอา!เชนคในนาออก(ppb) ฟิเอซ ประสิทธภาพ (%)

0 0 8 .3 9 1 ๓

5 4 .0 8 6 .9 8 9 9 .5 92

10 5 .4 2 6 .9 2 9 9 .4 58

15 6 .8 7 7 .0 5 9 9 .3 13

20 6 .2 9 7 .04 99.371

25 7 .4 8 7 .0 6 9 9 .2 52

30 8.11 7 .0 4 9 9 .1 89

40 9 .7 5 6 .9 6 9 9 .0 25

50 10.32 6 .3 9 9 8 .9 68

60 11.46 6 .8 8 9 8 .854

70 19.22 6 .8 5 9 8 .0 78

80 25.6 4 7 .0 3 9 7 .436

90 33.6 3 6 .9 7 9 6 .637

100 49.0 9 6 .9 5 95.091

110 75.9 6 6 .8 2 9 2 .404

120 9 7 .8 6 6 .9 6 9 0 .214

130 117.78 6 .9 7 8 8 .2 2 2

140 1 38 .05 6 .9 9 3 6 .195

150 1 51 .33 7 .0 3 8 4 .8 67

160 1 74 .09 6 .97 82.591

170 1 84 .88 7 .0 3 8 1 .5 12

180 2 26 .82 6 .8 8 77 .3 18

190 2 64 .98 6 .9 6 73 .5 02

2 00 286 .04 6 .8 9 71 .3 96

2 10 3 16 .43 7.01 68 .357

2 20 3 5 9 .8 2 7 03 6 4 .018



ตาราง'ทิ ก. 15 154
ชุดการVเด««งที off

ตัวกลาง : ทรา*]เคลิอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในบ้าเข้า : 1.10 mg/l., ฟ้เอช ะ 7.02

ปรมาตรบ้นเร5น ความเข้มข้นของอาร์เซนคในบ้าออก(ppb) ฟ้เอชของบ้าออก ประสิหธภาพ (%)

0 0 8 .3 3 100

5 4 .9 3 7 .98 9 9 .507

10 7 .1 4 7 .8 5 9 9 .286

15 7 .9 9 7.81 99  201

20 8 .7 3 7 .7 6 9 9 .127

25 9 .1 8 7 .7 4 9 9 .082

30 9 .2 8 7.71 9 9 .0 72

40 9 .4 4 7 .6 9 9 9 .0 56

50 9 .8 5 7.71 9 9 .015

60 7 .2 9 7 .67 99.271

70 7 .4 9 7 .6 6 99.251

80 8 .3 2 7 .69 9 9 .168

90 9 .7 5 7 .68 9 9 .025

100 8 .5 4 7 .69 9 9 .146

110 9 .6 6 7 .72 99 .0 34

120 8.41 7 .6 9 9 9 .1 59

130 8 .3 8 7.64 99 .1 62

140 9 .2 2 7 .6 8 9 9 .0 78

150 10.4 7 7.71 9 8 .953

160 12.46 7 .65 98 .754

170 15.6 7 .6 9 93 .4 4

180 2 3 .4 2 7 .67 9 7 .6 58

190 28.91 7 .69 9 7 .1 09

200 3 6 .8 7 7 .74 96 313

210 4 5 .2 6 7 .68 9 5 .474

2 20 58.31 7.71 9 4 .169



ตารางหิ ก. 16 156
ชุดการVเด«องห <>๖

ตัวกลาง : ทรายเคลึอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในป้าเข้า : 1.04 mg/l., พเอช : 8.06

ปร๊มาตรป้นเร?น ความเข้มข้นของอาร์เซนค'ไนป้าออก (ppb) พเอชของป้าออก ประสิห©ภาพ (%)

0 0 8.41 100

5 2 .8 6 8 .21 9 9 .7 14

10 3 .6 8 7 .7 7 9 9 .6 3 2

15 3 .45 7 .74 9 9 .6 5 5

20 3 .28 7 .7 5 9 9 .6 7 2

25 5 .37 7 .7 8 9 9 .4 6 3

30 6 .75 7 .8 6 9 9 .3 2 5

40 8 .16 7 .8 5 9 9 .1 84

50 31.14 7 .8 2 9 6 .8 8 6

60 50.2 8 7 .9 9 4 .9 7 2

70 121 .83 7.91 8 7 .8 1 2

80 149 .23 7 .9 4 8 5 .0 77

90 215.34 7 .9 7 7 8 .4 66

100 2 80 .84 7 .94 7 1 .9 1 6

110 3 14 .64 7 .9 5 6 8 .5 3 6

120 3 60 .75 7 .9 8 6 3 .9 2 5

130 4 30 .53 7 .9 5 5 6 .9 4 7

140 488.61 7 .9 6 5 1 .1 3 9

150 5 60 .99 7 .9 8 43 .901

160 6 40 .16 7 .9 8 3 5 .984

170 7 11 .35 7 .9 8 2 8 .8 6 5

180 8 68 .14 7 .9 6 1 3 .1 86

190 980  57 7 .9 8 1 .943

200 1034.27 7 .9 8 •3 .427

210 1020.23 7 .9 6 -2 .0 2 3

220 1040.89 7 .9 8 -4 .08 9



156ดา■รางที ก. 17 

ชดการVIดทองที ©๗

ตัวกทาง : ทรายเค«อบแมงกานสออกไซด์ อัตราการไหท : 3 BV/hr.

ความเข้มซ้■นของอาร์เชนคใบบาเข้า : 1.04 mg/]., พเอช : 3.04

ปร้มาตรข้นเรซน ความเข้มข้นของอารเชนคในน้าออก(ppb) พเอชของน้าออก ประสิทธภาพ (%)

0 0 8.31 100

5 1.45 6 .8 7 9 9 .8 5 5

10 1.64 6 .5 8 9 9 .8 3 6

15 1 .25 6 .54 9 9 .8 75

20 1.29 6 .6 8 99 .871

25 1.24 6 .5 5 9 9 .8 7 6

30 1.24 6 .5 2 9 9 .8 7 6

35 1.25 6.21 9 9 .8 7 5

40 1.28 6 .3 5 9 9 .8 7 2

45 1.27 6 .0 4 9 9 .8 7 3

50 1.23 5 .9 3 9 9 .8 77

55 1.27 5 .6 4 9 9 .8 7 3

60 1.26 5 .4 9 9 9 .8 74

65 1.28 5 .2 2 9 9 .8 7 2

70 1.26 5 .0 9 9 9 .8 74

75 1.24 4 .8 8 9 9 .8 7 6

80 1.45 4 .5 3 9 9 .8 5 5

85 1 48 4.21 9 9 .8 52

90 1.49 4 .0 9 99.851

95 1 86 3 .9 8 9 9 .8 14

100 2 .1 5 3 .7 2 9 9 .7 8 5

105 2 .1 8 3 .6 4 9 9 .7 8 2

110 2 .29 3 .4 8 99.771

115 1.69 3 .2 3 99.831

120 2 .68 3.21 9 9 .7 3 2

125 3.11 3 .2 9 9 .6 89

130 3 .68 3 .0 5 9 9 .6 3 2

135 11.09 3 .0 6 98.891

140 16 39 3 .0 6 98.361

145 27.91 2 .9 8 9 7 .2 0 9

150 38.67 2 .9 8 9 6 .1 33

155 45.2 3 2 .9 8 95 .4 77

160 66.7 7 2 .9 8 94  323

165 68.61 2 .9 8 9 3 .1 3 9

170 95.2 8 3 .0 4 9 0 .4 7 2

175 187.82 3 .0 2 8 1 .2 1 8

180 2 2 8 .2 9 3 .0 6 77.171

185 2 47 .37 3 .01 7 5 .2 63

190 2 7 7 .1 6 3 .0 5 7 2 .2 84

195 2 8 9 .2 6 3 .04 7 1 .0 7 4

200 3 08 .82 3 .01 6 9 .1 1 8

205 3 35 .36 3 .0 3 6 6 .4 64

2 10 3 68 .46 3 .01 6 3 .1 54

215 4 05 .65 3 .01 5 9 .4 35

220 444 .58 3 .01 5 5 .5 42



157ตารางท ก. 18 

ชุดการทด««งท ๑๘

ตัวกทาง : ท ร า ย เ ค ท ิอ บ แ ม ง ก า น ส อ อ ก ไ ช ด ํอ ัต ร า ก า ร ไ ห ท  : 3 BV/hr. 

ความเข้มข้นของอาร์เชนํคไน'นาเข้า : 1.09 mg/l., พิเอช : 4.08

ปร๊มาตรส์นเรชน ความเข้มข้นของอารเชน๊คไนนาออก(ppb) พเอช ประสิทธภาพ (%)

0 0 8 .44 100

5 2 .4 4 7 .3 3 9 9 .7 5 6

10 2 .6 4 6 .2 2 9 9 .7 3 6

15 2 .1 6 6 .0 4 9 9 .7 84

20 2 .9 2 5 .7 5 9 9 .7 0 8

25 3 .1 7 5 .7 2 9 9 .6 8 3

30 3 .1 5 5.71 9 9 .6 8 5

35 3 .2 5 5 .7 9 9 .6 7 5

40 3 .9 3 5 .5 2 9 9 .6 0 2

45 3 .6 7 5 .48 9 9 .6 3 3

50 3 .1 9 5 .42 99 .681

55 3 .5 5 5 .3 8 9 9 .6 4 5

60 3 .64 5 .3 4 9 9 .6 36

65 3 .2 8 5 .31 9 9 .6 7 2

70 3 .3 7 5 .3 2 9 9 .6 6 3

75 3 .3 4 5 .3 6 9 9 .6 6 6

80 3 .6 8 5.31 9 9 .6 3 2

85 3 .8 9 5 .3 2 9 9 .611

90 4 .0 8 5 .3 2 9 9 .5 9 2

95 4 .5 8 5 .2 2 9 9 .5 4 2

100 6 .1 7 5 .1 8 9 9 .3 8 3

105 9 .4 8 5.21 9 9 .0 5 2

110 10.91 5 .1 4 9 8 .9 0 9

115 15.97 4 .9 5 9 8 .4 03

120 2 3 .4 8 4 .8 6 9 7 .6 5 2

125 5 6 .8 6 4 .8 3 9 4 .3 14

130 7 1 .6 4 4.81 9 2 .8 3 6

135 9 6 .2 5 4 .7 3 9 0 .3 7 5

140 120.36 4 .75 8 7 .9 64

145 150.11 4.7 8 4 .9 8 9

150 2 0 0 .3 8 4 .7 5 7 9 .9 62

155 2 1 1 .0 8 4 .68 7 8 .8 92

160 2 6 9 .0 9 4 .66 73.091

165 3 1 1 .6 7 4 .6 5 6 8  833

170 3 6 3 .1 4 4 .6 8 6 3 .6 8 6

175 4 2 0 .3 6 4 .6 5 5 7 .9 64

180 467 .11 4 .6 2 5 3 .2 8 9

185 5 4 9 .3 7 4.61 4 5 .0 6 3

190 5 8 3 .0 9 4 .5 9 41.691

195 6 2 0 .0 8 4 .5 2 3 7 .9 9 2

200 6 9 4 .4 2 4 .5 2 3 0 .5 58

205 7 7 4 .9 8 4 .5 3 2 2 .5 02

210 8 1 0 .2 3 4 .5 2 18.977

215 8 7 0 .7 7 4 .53 12 .923

220 9 7 0 .1 5 4 .5 2 2 .9 8 5



158ตารางที ก. 19 

ชุดการVIดลองที ๑๙
ตัวกลาง : ทรายเคลิอบนมงกานิสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เซนคใบน้าเข้า : 1.04 mg/l., m อช : 5.04

ปรมาตรน้นเร?น ความเข้ม'ข้นของอาร์เชนค'ไนน้าออก (ppb) พ เอใ! ประสิทธภาพ (%)

0 0 8 .3 8 1 ๓

5 4 .5 6 6.81 9 9 .5 44

10 5 .1 2 6 .94 9 9 .4 8 8

15 5 .34 7 .04 9 9 .4 6 6

20 5 .0 4 7 ,0 5 9 9 .4 9 6

25 5 .0 2 7 .02 9 9 .4 98

30 5 .0 6 6 .9 9 9 9 .4 9 4

35 5 .7 8 6 .9 7 9 9 .4 22

40 5 .94 6 .7 2 9 9 .4 0 6

45 5.C6 6 .5 8 9 9 .4 9 4

50 5 .6 7 6 .5 6 9 9 .4 3 3

55 5 .6 8 6.61 9 9 .4 3 2

60 5 .6 8 6 .5 6 9 9 .4 3 2

65 5 .64 6 .57 9 9 .4 3 6

70 5 .94 6 .57 9 9 .4 0 6

75 6 .5 2 6 .5 6 9 9 .3 4 8

80 6 .54 6 5 7 9 9 .3 4 6

85 6 .8 7 6 .5 3 9 9 .3 1 3

90 6.81 6 .57 9 9 .3 1 9

95 7 .27 6 .5 5 9 9 .2 7 3

100 8 .3 8 6 .5 8 9 9 .1 6 2

105 9 .9 2 6 .5 2 9 9 .0 0 8

110 16.91 6 .64 9 8 .3 0 9

115 2 2 .8 8 6 .5 2 9 7 .7 1 2

120 2 9 .3 4 6 .8 6 9 7 .0 6 6

125 26.81 6 .5 2 9 7 .3 1 9

130 6 5 .5 9 6.51 93 .441

135 70.47 6 .51 9 2 .9 53

140 103.64 6 .4 9 8 9 .6 3 6

145 1 29 .33 6 .51 8 7 .๓ 7

150 1 87 .68 6 .48 8 1 .2 3 2

155 189 .76 6 .4 5 8 1 .0 24

160 2 18 .62 6 .48 7 8 .1 3 8

165 2 9 1 .2 5 6 .4 8 7 0 .8 7 5

170 2 73 .34 6 .4 8 7 2 .6 66

175 3 40 .97 6 .4 9 6 5 .9 0 3

180 3 60 .34 6 .4 5 6 3 .9 6 6

185 440.61 6 .4 5 5 5 .9 3 9

190 4 8 0 .3 5 6 .4 6 5 1 .๓ 5

195 5 00 .87 6 .4 5 4 9 .9 1 3

2 ๓ 5 9 5 .9 2 6 .4 6 4 0 .4 0 8

2 05 6 70 .69 6 .4 8 32.931

210 7 26 .14 6 .4 4 2 7 .3 86

2 15 8 1 2 .3 2 6 .4 3 1 8 .768

2 20 8 6 6 .5 5 6 .4 2 13 .345



ตารางVI ก. 20

ชุดการทด«ธงที ๒๐ 159

ตัวก«าง : ทรายเด«ธบนพงกานสอธกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/hr.

ความเข้มข้นของอารเชนคในน้าเข้า ะ 1.09 mg/l„ ฟ้เอช : 5.98

ปร๊มาตรส์บเรชน ความเข้มข้นของอาร์เชนคในน้าออก(ppb) พึเอช ประสิทรภาพ (%)

0 0 8 .44 100

5 2 .8 2 6 .8 5 9 9 .7 18

10 3.31 6 .9 2 9 9 .6 69

15 3 .8 2 7.01 9 9 .6 18

20 4 .24 7 .0 5 9 9 .5 76

25 4 .4 8 6 .9 8 9 9 .5 52

30 4.61 7 .06 9 9 .5 39

35 4 .8 6 7 .02 9 9 .514

40 5 .2 5 6 .9 8 9 9 .4 75

45 5 .4 9 6 .9 5 9 9 4 5 1

50 5.11 7 .0 3 9 9 .4 89

55 5 .0 2 6 .9 7 9 9 .4 98

60 5 ,64 7 .0 5 9 9 .4 3 6

65 5.91 6 .9 5 9 9 .4 0 9

70 10.84 6 .8 2 9 8 9 1 6

75 15.21 6 .8 8 9 8 .4 79

80 14.83 6 .9 6 9 8 .5 17

85 2 0 .0 8 6 .9 7 9 7 9 9 2

90 27.1 4 6 .9 9 9 7 .2 86

95 3 3 .8 2 7 .1 5 9 6 .6 1 8

100 49.3 7 7 .0 3 9 5 .0 63

105 5 1 .4 4 7 .0 5 9 4 .8 56

110 6 2 .9 4 7 .0 3 9 3 .7 06

115 75.31 7 .0 2 9 2 .4 69

120 8 7 .6 5 7 .06 9 1 .2 35

125 1 05 .85 7 .0 3 8 9 .4 15

130 120.64 7 .0 3 8 7 .9 3 6

135 1 55 .59 7 .0 2 84.441

140 1 63 .22 7 .0 3 8 3 .6 78

145 217 .51 7 .04 7 8 .249

150 2 31 .17 7 .0 3 7 6 .833

155 2 5 0 .6 3 7 .03 74.937

160 2 68 .32 7 .04 7 3 .168

165 300 .21 7 .0 3 6 9 .9 79

170 3 1 6 .2 5 7 .0 5 6 8 .3 7 5

175 3 34 .98 7 .0 6 6 6 .5 0 2

180 380 .11 7 .0 3 6 1 .9 8 9

185 376 .21 7 .0 5 6 2 .3 79

190 4 00 .33 7 .0 3 5 9 .9 67

195 424 .11 7 .0 5 5 7 .5 8 9

200 474 .81 7 .0 2 5 2 .5 1 9

205 4 80 .27 7 03 5 1 .9 73

210 5 30 .64 7 .0 3 4 6 .936

215 6 0 0 .1 9 7 .0 3 39.981

220 6 4 0 .1 8 7 .0 3 3 5 .982



ตาราง'ทิ ก. 21

ชุดการVIด«องห ๒0

ตัวก«าง : ทรายเค«อบแมงกานสออกไชด ์

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในนาเข้า : 1.08 mg/l.,

160
อัตราการไหส : 3 BV/hr. 

พเอช : 7.03

ปรมาตรง่?1มเร่ซ๊น ความเข้มข้นของอาร์เชนคใบบาออก(ppb) พเอช ประสิทธภาฑ (%)

0 0 8 .3 9 100

5 1 .02 6 .9 4 9 9 .8 9 8

10 0 .7 2 7 .1 2 9 9 .9 28

15 0 .5 6 7 .3 9 9 9 .944

20 0 .6 2 7.41 9 9 .9 38

25 0 .5 7 .4 6 99 .9 5

30 0 .6 4 7 .4 8 9 9 .9 36

35 0 .6 6 7.5 9 9 .934

40 0 .5 8 7 .5 3 9 9 .9 42

45 1.71 7 .58 9 9 .8 2 9

50 1.84 7.61 9 9 .8 1 6

55 2 .1 4 7.61 9 9 .7 86

60 2 .47 7 .5 9 9 9 .7 53

6 5 2 .4 4 7 .5 5 9 9 .7 56

70 2 .3 9 7.61 99 .761

75 2 .6 7 7.6 9 9 .7 3 3

80 2 .8 2 7.61 9 9 .7 18

85 2 .8 2 7 .62 9 9 .7 18

90 -  2.31 7 .6 2 9 9 .7 6 9

95 2 .8 6 7 .67 9 9 .714

100 2 .9 2 7 .6 5 9 9 .7 08

105 3 .1 6 7 .67 9 9 .6 84

110 3 .3 5 7 .7 9 9 .6 6 5

115 3 .2 6 7 .67 9 9 .6 74

120 4.51 7 .6 8 9 9 .5 49

125 5 .2 9 7.67 99.471

130 7 .0 2 7 .67 9 9 .2 9 8

135 11.78 7 .68 9 8 8 2 2

140 19.5 2 7.67 9 8 .0 48

145 2 7 .8 7 .68 97 .2 2

150 34.3 7 7 .67 9 6 .5 6 3

155 4 2 .1 3 7 .68 9 5 .787

160 5 6 .9 4 7.67 9 4 .3 06

165 6 3 .2 5 7 .67 9 3 .6 75

170 8 4 .5 5 7 .67 9 1 .5 4 5

175 97.7 4 7 .68 9 0 .2 26

180 1 12 .86 7 .68 8 8 .7 14

185 1 32 .39 7 .6 6 36 .761

190 169.34 7 .68 8 3 .0 66

195 1 94 .18 7 .68 8 0 .5 8 2

200 2 2 0 .5 9 7 .6 8 77.941

205 2 6 2 .5 4 7 .66 7 3 .7 46

2 10 2 9 7 .8 4 7 .6 8 7 0 .216

215 3 5 8 .3 7 7 .67 64 .1 63

220 4 0 6 .1 9 7 .67 59.381



ตาราง'หิ ก. 22 161
ชุดการทดทองที tala

ตัวกทาง : ทรายเค«อบแมงกานสออกไซด์ อัตราการไนท : 3 BV/hr.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในบ้าเข้า : 1.02 mg/l„ ฟ้เอช : 8.01

ปรมาตรส์นเรซน ความเข้มข้นของอาร์เซนคในบ้าออก(ppb) ฟ้เอช ประสิทธภาพ (%)

0 0 8 .2 9 100

5 2 .84 6 .84 9 9 .7 1 6

10 1.24 7 .05 9 9 .8 7 6

15 1.58 7 .0 9 9 9 .8 4 2

20 1.52 7.11 9 9 .8 48

25 1.07 7 .13 9 9 .8 9 3

30 1 .16 7 .1 5 9 9 .8 84

35 1.39 7 .28 99.861

40 1 .28 7 .34 9 9 .8 7 2

45 0 .1 6 7 .3 9 9 9 .9 8 4

50 0 .3 8 7 .4 8 9 9 .9 6 2

55 0 .3 4 7 .59 9 9 .9 6 6

60 0 .7 4 7 .67 9 9 .9 2 6

65 0 .8 8 7 .7 5 9 9 .9 1 2

70 3 .1 7 7 .6 6 9 9 .6 8 3

75 6 .8 6 7 .7 2 9 9 .3 1 4

80 33.3 4 7 .66 9 6 .6 6 6

85 2 2 .2 8 7.61 9 7 .7 7 2

90 6 0 .9 8 7 .68 9 3 .9 0 2

95 5 5 .9 7 7 .67 9 4 .4 0 3

100 9 7 .2 7 7 .6 9 9 0 .2 7 3

105 140 .43 7 .67 8 5 .9 5 7

110 1 63 .33 7.71 8 3 .6 6 2

115 1 84 ,18 7 .67 3 1 .5 8 2

120 2 ๓ .7 9 7 .66 79.921

125 2 6 0 .8 2 7 .72 7 3 .9 18

130 3 1 1 .1 9 7.81 6 8 .881

135 347 .37 7 .84 6 5 .2 6 3

140 403 .87 7 .8 6 5 9 .6 1 3

145 4 8 0 .0 5 7 8 4 5 1 .9 9 5

150 5 3 7 .6 4 7 .8 8 4 6 .2 3 6

155 631.91 7 .86 3 6 .8 0 9

160 7 3 2 .7 5 7 .8 5 2 6  725

165 8 20 .84 7 .8 6 1 7 .9 16

170 9 40 .07 7 .8 8 5 .9 9 3

175 100 8 .0 9 7 .8 6 -0 .8 0 9

180 1040.8 7 .8 9 -4 .08

185 1026.16 7 .8 6 -2 .6 1 6

190 1 06 7 .3 5 7 .86 -6 .73 5

195 1034.87 7 .88 -3 .48 7

2 00 1046.97 7 .8 9 -4 .697

205 1075.04 7 .8 8 -7 .504

210 106 7 .2 2 7 .8 6 -6 .72 2

2 15 1067.47 7 .8 9 -6 .747

220 106 7 .6 3 7 .8 8 -6 .76 3



162

ตารางท ก.23 

ชุดการVเด«องท ๒0

ตัวกลาง : ทรายเดลอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/HR.

ความเข้มข้นของอาแซนํคในน้าเข้า : 1.03 mg/l, พเอช : 7.34 ร ิเจนเนอเรทครงห 1

ปริมาณข้นเรซน ความเข้ม'ข้นของอาร์เซนค'ไนน้าออก (ppb) พเอชของน้าออก ประสิทธิภาพ (%)
0 0 8 .3 5

๐๐

5 3 .3 5 7 .9 5 99 .6 6 5

10 6.81 7 .8 8 9 9 .3 1 9

15 7 .55 7 .6 8 99 .2 4 5

20 7 .8 2 7 .6 6 9 9 .2 1 8

. 25 5 .1 9 7 .67 99 .481

30 5 .6 2 7 .6 8 9 9 .4 3 8

40 5 .77 7 .67 9 9 .4 2 3

50 6.11 7 .68 9 9 .3 8 9

60 6 .1 9 7 .66 99 .381

70 6.21 7 .6 7 9 9 .3 7 9

80 6 .2 3 7 .6 8 9 9 .3 7 2

90 6 .2 9 7 .6 6 99 .371

100 6 .8 7 7 .6 8 9 9 .3 1 3

110 7 .26 7 .67 99 .2 7 4

120 7 .82 7 .68 9 9 .2 1 8

130 8 .46 7 .67 99 .1 5 4

140 9 .1 3 7 .66 99 .0 8 7

150 9 .87 7 .67 9 9 .0 1 3

160 10.61 7 .68 9 8 .9 3 9

170 13.82 7 .6 8 9 8 .6 1 8

180 18.94 7 .6 6 9 8 .1 0 6

190 2 4 .6 3 7 .6 8 9 7 .5 3 7

2 0 0 2 7 .18 7 .67 97 .2 8 2

210 40.81 7 .67 9 5 .9 1 9

220 5 1 .04 7 .67 94 .8 9 6
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ตารางท ก.24 

ชุดการ,ทด«ธงท ๒๔

ดัวกลาง : ทราอเคล็อบเหล็กออกไชด์ อัตราการไหล : 20 BV/HR.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในป้าเข้า : 1.04 mg/l, พเอช : 7.34 ร ิเจนเนอเรหครั้งท ี 2

ปริมาณรั้นเรชน ความเข้ม1ข้น'ของอาร์เชนค'ไนป้าออก (ppb) ฟ้เอชของป้าออก ประสิทธภาพ (%)
0 0 8 .3 8 100

5 1.84 8.01 9 9 .8 1 6

10 1.54 7 .9 4 9 9 .8 4 6

15 1.62 7 .8 5 99 .8 3 8

20 1.02 7 .7 9 99 .8 9 8

25 1.54 ' 7 .7 5 9 9 .8 4 6

30 1.68 7 .7 4 9 9 .8 3 2

40 1.04 7 .6 8 9 9 .8 9 6

50 1.59 7 .6 8 99 .841

60 1.68 7 .67 9 9 .8 3 2

70 1.63 7 68 9 9 .8 3 7

30 1 .69 7 .64 99 .831

90 2 .84 7 .6 9 9 9 .7 1 6

100 3 .4 2 7 .6 8 9 9 .6 5 8

110 5 .9 9 7.71 99 .401

120 7.84 7 .6 8 9 9 2 1 6

130 14.37 7 .6 9 9 8 .5 6 3

140 2 6 .6 5 7.71 9 7 .3 3 5

150 38.54 7 .67 9 6 .1 4 6

160 56.21 7 .6 7 9 4 .3 7 9

170 7 8 .0 9 7 .6 8 92 .191

180 115.47 7 .6 9 8 8 .4 5 3

190 140.89 7 .6 8 85 .911

2 0 0 2 1 4 .3 2 7.71 78 .5 6 8
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ตารางท ก.25 

ชุดการทด«องที ๒ *

ตัวก«าง : ทราย!,ค«อบเห«กออกไซด์ อัตราการไห« : 20 BV/HR.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคไนบ้าเข้า : 1.09 mg/l, พเอช ะ 7.34 รัเจนเนอเรทครั้งห 3

ปรมาณรั้นเรร ิ!น ความเข้ม'ข้นของอาร์เซนค'ไนบ้าออก (ppb) ฟ้เอชของบ้าออก ประสิทธภาพ (%)
0 0 8 .24 100

5 5 .1 5 7 .96 99 .4 8 5

10 5 .2 6 7 .85 99 .474

15 5 .2 5 7.8 9 9 .4 7 5

2 0 5.41 7 .77 99 .4 5 9

25 5 .4 8 7 .7 5  ■ 9 9 .4 5 2

30 5 .6 5 7 .7 6 9 9 .4 3 5

40 6 .2 2 7 .74 99 .3 7 8

50 5 .7 8 7 .7 5 9 9 .4 2 2

60 5.31 7 .7 3 9 9 .4 6 9

7 0  . 5 .2 6 7.7 9 9 .4 7 4

80 5 .4 6 7 .69 99 .4 5 4

90 8 .3 2 7 .69 9 9 .1 6 8

100 10.39 7.71 98 .961

110 10.19 7 .68 98 .981

120 10.36 7 .69 98 .9 6 4

130 18.56 7.71 98 .1 4 4

140 2 5 .2 7 7 .6 8 9 7 .4 7 3

150 3 7 .94 7.67 9 6 .2 0 6

160 5 1 .0 8 7 .69 9 4 .8 9 2

170 5 7 .5 8 7 .68 9 4 .2 4 2

180 8 1 .24 7 .67 9 1 .8 7 6

190 104 .43 7 .6 8 89 .5 5 7

200 163.91 7 .68 8 3 6 0 9
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ตารางท ก.26 

ชุดการทดทองท ๒๖

ตัวกทาง : ทรายเคทอบเหล็กออกไชด์ อัตราการไหล : 20 BV/HR.

ความเข้พ-ฟ้มของอาร์เชนค'ไนน้าเข้า : 1.05 mg/1, พิเอช : 7.34 ร ึเจบเนอเรทครั้งท 4

ปริมาณรั้น1รซน ความเข้มข้นของอาร์เชนค'ไนน้าออก (ppb) พเอชของนาออก ประสิทธภาพ (%)
0 0 8 .48 100

5 5 .6 6 8 .32 99 .4 3 4

10 5 .3 7 8 .24 9 9 .4 6 3

15 4.11 8.17 9 9 .5 8 9

20 5 .0 5 8.03 9 9 .4 9 5

25 5 .06 7.9 99 .4 9 4

30 5 .3 5 7 .79 9 9 .4 6 5

40 5.61 7 .75 9 9 .4 3 9

50 4 .2 5 7 .74 9 9 .5 7 5

60 5 .9 5 7 .72 9 9 .4 0 5

70 5.31 7.7 9 9 .4 6 9

80 C
l

PO Oû 7 .68 9 9 .4 7 2

90 8 .67 7 .69 9 9 .1 3 3

100 9 .99 7 .66 99 .001

110 14.46 7.65 93 .5 5 4

120 15.33 7 .68 9 8 .4 6 7

130 3 3 .1 8 7 .69 9 6 .6 8 2

140 7 0 .2 5 7 .68 9 2 .9 7 5

150 9 7 .3 5 7 .6 8 9 0 .2 6 5

160 132.21 7.65 8 6 .7 7 9

170 163.24 7 .6 5 8 3 .6 7 6

180 2 0 5 .2 2 7 .69 79 .4 7 8

190 2 5 0 .3 6 7 .64 74 .9 6 4

200 30 3 .4 9 7.68 69 .651



1
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ตารางห ก.27 

ชุดการVเด«องที ๒๗

ตัวก«าง : ทรายเค«อบเพ«กออกไซด์ อัตราการไห« : 20 BV/HR.

ความเข้มข้นของอาร์เซนคในน้าเข้า : 1.1 mg/l, พเอช : 7.34 รึเจนเนอเรทครั้งท ี 5

ปรึมาณรั้นเรชน ความเข้มข้นของอาร์เชนิคในน้าออก(ppb) พเอชของน้าออก ประสิทธิภาพ (%)
0 0 100

5 4 .48 8 .2 3 99 .5 5 2

10 4 .3 2 8.01 99 .5 6 8

15 4 .35 7.91 99 .5 6 5

20 4 .58 7 .8 6 9 9 .5 4 2

25 4 .59 7.81 99.541

30 4.91 7 .7 9 9 9 .5 0 9

40 4 .32 7 .7 5 99 .5 6 8

50 5 .45 7 .74 99 .4 5 4

60 6 .7 8 7 .7 5 9 9 3 2 2

70 6 .8 6 7 .7 3 99 .3 1 4

80 6 .8 2 7.71 99 .3 1 8

90 9 .44 7 .7 99 .0 5 6

100 10.21 7.71 98 .9 7 9

110 17.36 7 .6 9 9 3 .2 6 4

120 2 2 .28 7 .6 8 97 .7 7 2

130 3 1 .34 7 .6 8 9 6 .8 6 5

140 4 6 .29 7 .6 6 95 .371

150 73.97 7 .67 92 .6 0 3

160 9 7 .4 5 7 .66 9 0 .2 5 5

170 112.84 7 .6 6 8 8 .7 1 6

180 154.21 7 .67 84 .5 7 9

190 185 .25 7 .6 8 8 1 .4 7 5

200 224 .37 7.66 77 .563
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ตารางห ก.28 

ชดการทด«องที ๒๘

ตัวก«าง : ทรายเค«อบเหล็กออกไซด์ อัตราการไห« : 20 BV/HR.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคไนน้าเข้า : 1.07 mg/l, พเอช : 7.34 รเจนเนอเรทครั้งที 6

ปรมาณร่?นเรชน ความเข้มข้นของอาร์เชนํคไนน้าออก(ppb) พเอชของน้าออก ป ร ะ ส ิท ธ ภาพ (%)
0 0 8 .27 100

5 4 .36 8 .14 99 .5 6 4

10 3 .88 8.01 9 9 .6 1 2

15 3 .55 7.94 9 9 .6 4 5

20 5 .23 7 .8 9 99 .4 7 7

25 5 .27 7 .8 2 9 9 .4 7 3

30 5.51 7 .75 9 9 .4 4 9

40 5 .95 7 .7 2 9 9 .4 0 5  .

50 5.01 7 .7 2 99 .4 9 9

60 5 .8 9 7 .69 99.411

70 6 .0 6 7.7 99 .394

80 6 .14 7.71 9 9 .3 8 6

90 8 .8 8 7 .6 8 99 .1 1 2

100 10.38 7 .69 98 .9 6 2

110 13.57 7 .69 9 8 .6 4 3

120 16.32 7 .68 9 8 .3 6 8

130 2 4 .5 6 7 .66 97 .5 4 4

140 3 5 .7 8 7 .65 96 .4 2 2

150 6 6 .8 2 7 .6 8 9 3 .3 1 8

160 111 .94 7 .6 8 8 8 .8 0 6

170 143 .75 7 .68 85 .6 2 5

180 212 .21 7 .6 9 78 .7 7 9

190 2 4 3 .9 9 7 .6 8 75.601

200 31 0 .4 8 7 .6 9 68 .9 5 2
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ดารางทิ ก.29 

ชุดการVเดลองห h๙

ตัวกลาง : ทรายเดลอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/HR.

ความเข้มข\|ของอาร์เชนคในน้าเข้า : 1.05 mg/l, พิเอช : 7.34 รึเจนเนอเรทครงท 7

ปรึมาณน้นเรซน ความเข้ม'ข้นของอาร์เซนค 'ไนน้าออก (ppb) พิเอซของน้าออก ประสิทธภาพ (%)
0 0 8 .14 100

5 2 .5 8 7 .98 9 9 .7 4 2

10 3 .22 7 .86 99 .6 7 8

15 2 .6 9 7 .74 99 .731

20 2 .6 8 7 .6 9 9 9 .7 3 2

25 2 .27 7 ,69 9 9 .7 7 3

30 2 .8 9 7.71 99 .711

40 2 .53 7.7 9 9 .7 4 2

50 2 .5 6 7.71 99 .7 4 4

60 4 .87 7 .69 9 9 .5 1 3

70 4 .5 6 7 .69 9 9 .5 4 4

80 10.74 7 .68 9 3 .9 2 6

90 13.08 7 .69 9 8 .6 9 2

100 16.19 7 .66 98 .381

110 18.82 7 .68 9 8 .1 1 8

120 21.21 7 .69 9 7 .8 7 9

130 4 4 .4 5 7 .68 9 5 .5 5 5

140 6 3 .54 7 .69 9 3 .6 4 6

150 9 9 .85 7.68 9 0 .0 1 5

160 157.78 7 .68 8 4 .2 2 2

170 226 .59 7 .69 77 .341

180 285.31 7 .65 7 1 .4 6 9

190 32 3 .5 7 7 .66 6 7 .6 4 3

200 35 5 .1 5 7.66 6 4 .4 8 5
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ดารางท ก.30 

ชุดการทด«องหี CIO

ตัวกลาง : ทรายเด«อบเหล็กออกไซด์ ตัดราการไห« : 20 BV/HR.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคใบบ้าเข้า : 1.04 mg/l, พเอช : 7.34 รเจนเนอเรทครั้งท 8

ปร๊มาณรั้นเรชน ความเข้มข้นของอาร์เซนคในบ้าออก(ppb) พเอชของบ้าออก ประสิทธภาพ (%)
0 0 8 .4 5 1 ๓

5 4 .2 5 8 .3 9 9 .5 7 5

10 6 .34 8.21 9 9 .3 6 6

15 2 .98 8.11 9 9 .7 0 2

20 4 .9 9 7 .9 8 99 .501

2 5 5 .03 7 .8 8 9 9 .4 9 7

30 5 .2 8 7 .7 7 9 9 .4 7 2

40 5 .24 7.71 9 9 .4 7 6

50 5 .6 2 7 .7 2 9 9 .4 3 8

60 6 .05 7.71 9 9 .3 9 5

70 4 .24 7.7 9 9 .5 7 6

80 4 .55 7.71 9 9 .5 4 5

90 6 .14 7 .6 9 9 9 .3 8 6

100 6.81 7.7 9 9 .3 1 9

110 11.76 7.69 98 .824

120 15.06 7 .68 98 .4 9 4

130 22.5 7 .66 9 7 .7 5

140 36.77 7 .6 9 9 6 .3 2 3

150 5 5 .6 8 7 .65 94 .4 3 2

160 7 6 .59 7 .6 9 92 .341

170 9 5 .1 5 7 .64 90 .4 8 5

180 140 .54 7 .6 9 8 5 .9 4 6

190 195 .26 7 .68 80 .4 7 4

2 0 0 254 .84 7 .65 74 .5 1 6
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ตารางท ก.31 

ชุดการทด«องที C1Q

ตัวก«าง : ทรายเคลิอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/HR.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในน้าเข้า : 1.06 mg/l, พเอช : 7.34 ร ึเจนเนอเรทครั้งท ี 9

ปริมาณ'รั้นเรซน ความเข้มข้นของอาร์เซนค'ไนน้าออก (ppb) พเอซ'ของน้าออก ประสิทธภาพ (%)
0 0 8 .2 9 100

5 4 .64 7 .9 9 99 .5 3 6

10 5 .1 7 7 .87 9 9 .4 8 3

15 4 .2 9 7 .8 2 99.571

20 4 .8 8 7 .7 9 9 9 .5 1 2

25 4 .64 7 .76 9 9 .5 3 6

30 5 .0 9 7 .7 5 99 .491

40 5 .0 4 7 .75 9 9 .4 9 6

50 5 .07 7 .7 2 9 9 .4 9 3

60 5 .4 8 7.71 9 9 .4 5 2

70 5 .3 6 7 .6 9 99 .4 6 4

80 5.11 7 .72 9 9 .4 8 9

90 8 .9 8 7 .6 9 99 .1 0 2

100 10.11 7.7 9 8 .9 8 9

110 18.73 7 .68 98 .1 2 7

120 2 1 .5 5 7.71 9 7 .8 4 5

130 14.56 7.7 98 .544

140 3 1 .3 5 7 .6 9 9 6 .8 6 5

150 5 2 .1 4 7 .6 8 94 .7 8 6

160 8 3 .8 9 7 .6 9 91.611

170 10 2 .3 6 7 .7 2 89 .7 6 4

180 145.11 7.7 8 5 .4 8 9

190 198 .95 7 .6 9 8 0 .1 0 5

200 25 7 .4 7 7 .68 7 4 .2 5 3
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ดารางห ก.32 

ชุดการทด«องท cita

ดัวก«าง : ทราย;ครอบเหล็กออกไซด์ อัดราการไหด : 20 BV/HR.

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในบ้าเข้า : 1.03 mg/!, พิเอช : 7.34 ร ิเจนเนอเรทครงท 10

ปริมาณด์นเรริน ความเข้มข้นของอาร์เซนคใบบ้าออก(ppb) พเอชของบ้าออก ประส ิท0ภาพ (%)
0 0 8 .4 2

O๐

5 4 .9 8 8 .2 8 9 9 .5 0 2

10 5 .3 3 8 .0 9 99 .4 6 7

15 5 .1 5 7 .9 8 9 9 .4 8 5

20 3 .8 6 7 .8 9 99 .6 1 4

25 5 .0 5 7 .85 9 9 .4 9 5

30 5 .2 8 7 .79 9 9 .4 7 2

40 5 .6 3 7 .7 6 99 .4 3 7

50 5 .7 4 7 .74 9 9 .4 2 6

60 6 .0 9 7 .7 6 99 .391

70 5 .8 6 7 .7 3 99 .4 1 4

80 6 .4 7 7.71 9 9 3 5 3

90 9 .0 2 7 .7 5 9 9 .0 9 8

100 2 1 .5 2 7 .74 9 7 .8 4 8

110 11.65 7 .7 3 98 .3 3 5

120 18.67 7 .73 9 3 .1 3 3

130 2 7 .8 4 7.7 9 7 .2 1 6

140 40.21 7 .69 9 5 .9 7 9

150 49.21 7 .68 9 5 .0 7 9

160 108 .25 7 .6 9 8 9 .1 7 5

170 146.91 7 .66 8 5 .3 0 9

180 191 .54 7 .68 8 0 .8 4 6

190 23 0 .7 7 7 .6 9 76 .9 2 3

200 2 7 5 .0 6 7 .6 6 72 .494



ตารางทิ ก. 33

ชดการ,ทดลองท CICI

ตัวกลาง : ทรายเคลอบแมงกานสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/HR

ความเข้มขันของอาร์เซนคในน้า(.ข้า : 1.03 ทาg/1 . พีเอช : 7.34 ร ึเจนเนอเรทครงที 1

ปรึมาตรข้นเรชน ความเข้มข้นของอาร์เซนคใบน้าออก(ppb) พีเอชของน้าออก ประสิทธิภาพ (%)
0 0 3 .4 2 100

5 1.06 6.91 9 9 .8 9 4

10 0 .0 9 6 .8 4 99 .991

15 0 .5 8 7.21 9 9 .9 4 2

20 0 .8 9 7.31 99 .911

25 0 .5 6 7.5 99 .9 4 4

30 0 .68 7 .45 9 9 .9 3 2

40 0 .89 7 .65 99 .911

50 2.14 7 .5 9 9 9 .7 8 6

60 2 .46 7 .7 7 9 9 .7 5 4

70 2.91 7 .7 6 9 9 .7 0 9

30 2.61 7 .6 8 9 9 .7 3 9

90 2 .57 7 .67 9 9 .7 4 3

100 3 .56 7.67 99 .6 4 4

110 6 .56 7 .68 9 9 .3 4 4

120 5 2 1 7 .67 9 9 .4 7 9

130 9 .37 7 .7 6 9 9 .0 6 3

140 16.58 7 .7 9

<Nไ?CO•ไ-พ

150 36 .53 7 .6 9 9 6 .3 4 2

160 5 6 .15 7 .73 9 4 .3 5 5

170 8 4 .2 2 7.67 9 1.578

180 101.36 7 .67 89 .8 6 4

190 135.66 7 .6 9 8 6 .4 3 4

f\> ๐ O 158 .13 7 .66 3 4 .187



ดารางหิ ก. 34

ชุดการทดลองท £1๔

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแมงกานสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 B V/HR

ความเข้มข้นของอาร์เชนคในน้าเข้า : 1.09 mg/] , พเอช : 7.34 รเจนเนอเรทครงท 2

ปร๊มาตรชั้นเรซน ความเข้มข้นของอาร์เชนํคในน้าออก(ppb) พเอชของน้าออก ประสิทธภาพ (%)
0 0 8 .3 6 100

5 0 .44 7 .9 8 9 9 .9 5 6

10 2 .37 7 .94 99 .7 1 3

15 3 .55 7 .93 99 .6 4 5

20 4 .06 7 .9 2 99 .5 9 4

25 4 87 7 .8 9 99 .5 1 3

30 4.91 7 .8 5 99 .5 0 9

40 4 .15 7 .78 99 .5 8 5

50 4 .46 7 .68 99 .554

60 4.74 7 .67 9 9 .5 2 6

70 5 .07 7 .6 6 8 . 99 .4 9 3

80 30.34 7 .69 9 6 .9 6 6

90 2 4 .87 7 .6 8 9 7 .5 1 3

100 5 0 .7 3 7 .68 94 .9 2 7

110 7 3 .56 7 .67 92 .6 4 4

120 20 5 .2 6 7 .69 79 .474

130 361 .87 7 .6 8 6 3 .8 1 3

140 47 3 .6 2 7 .6 8 52 .6 3 8

150 63 3 .7 9 7 .6 9 36 .621

160 70S 41 7 .68 2 9 .1 5 9

170 748 .28 7 .68 2 5 .1 7 2

180 87 1 .8 5 7 .67 12 .815

190 97 3 .5 8 7 .67 2 .642

200 1012.64 7 .67 •1 264



ตารางท ิก. 35

ชุดการทดลองที ฅ๕

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแผงกานิสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 B V/HR

ความเข้มข้นของอาร์เซนิคในน้าเข้า : 1.05 mg/1 1 พเอช : 7.34 รเจนเนอเรทครงที 3

ปรมาตรน้นเรชิน ความเข้มข้นของอาร์เซนิคในน้าออก(ppb) พีเอชของน้าออก ประสิท&กาพ (%)
0 0 8 .47 100

5 0 .48 7 .94 9 9 .9 5 2

10 0 .82 7 .88 9 9 .9 1 8

15 1.16 7 .87 9 9 .8 8 4

20 1.25 7 .74 9 9 .8 7 5

25 1.76 7 .68 9 9 .8 2 4

30 3 .1 5 7.71 9 9 .6 8 5

40 4 .17 7 .68 9 9 .5 8 3

50 7 .68 7.61 9 9 .2 3 2

60 9 .4 8 7.59 9 9 .0 5 2

70 5 2 .38 7.6 9 4 .7 6 2

80 9 3 .82 7.54 9 0 .1 1 8

90 103.21 7 .69 8 9 .6 7 9

100 115.32 7 .69 8 8 .4 6 8

110 149.26 7.Ô4 8 5 .0 7 4

120 43 3 .6 9 7.64 56 .631

130 54 5 .8 7 7 .58 4 5 .4 1 3

140 6 9 7 .1 5 7 .68 3 0 .2 8 5

150 83 4 .2 7 7 .69 16 .5 7 3

160 9 6 6 .3 5 7.64 3 .3 6 5

170 1009.11 7.68 -0.911

180 1020.39 7.64 -2 .0 3 9

190 1010.24 7.68 1 024

200 1020.88 7 69 -2 .0 8 3



ตารางทิ ก. 36

ชุดการV1ดลองท 0๖

ตัวกลาง : ทรายเคลอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 B V/HR
ความเข้มข้นของอาร์เชนีคในน้าเข้า : 1.07 mg/1 1 พเอช : 7.34 รึเจนเนอเรทครั้งท 4

บ'รึมาตรรั้นเรซน ความเข้มข้นของอาร์เซนีคในน้าออก(ppb) พีเอชของน้าออก ประสิทธภาพ (%)
0 0 8 .3 3 100

5 2 .8 2 7 .9 6 9 9 .7 1 8

10 3 .1 9 7.8 99 .681

15 4 .45 7 .85 9 9 .5 5 5

20 3 .3 2 7 .7 2 9 9 .6 6 8

25 3 .4 6 7.7 9 9 .6 5 4

30 3 .38 7 .64 9 9 .6 1 2

40 4 .8 2 7.6 9 9 .5 1 8

50 6 .6 5 7 .66 9 9 .3 3 5

60 11.34 7 .62 9 8 .8 6 6

70 2 6 .07 7 .65 9 7 .3 9 3

30 3 6 .83 7 .5 9 9 6 .3 1 7

90 111 .52 7.64 8 8 .8 4 8

100 22 2 .5 3 7 .65 77 .7 4 7

110 3 1 1 .6 9 7 .58 68 .831

120 389 .25 7 .68 6 1 .0 7 5

130 48 1 .3 6 7 .64 : 51 .8 6 4

140 61 5 .9 7 7 .66 3 8 .4 0 3

150 765 .38 7.64 2 3 .4 1 2

160 83 4 .2 7 7 .6 3 16 .5 7 3

170 943 .21 7 .66 5 .1 7 9

180 97 9 .4 2 7.61 2 .0 5 8

190 1 0 2 1 .33 7.68 2 133

ro ๐ O 1 0 5 0 .ใ4 7 .66 -5 .0 14
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ตารางที ก. 37 

ชุดการทดลองที 41๗

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/HR

ความเข้มขํนของอาร์เซนีคในป้าเข้า : 1.04 mg/l , พีเอช : 7.34 รีเจนเนอเรทครั้งท ี 5

ปร ีมาตรชั้นเรชิน ความเข้มข้นของอาร์เชนีคในป้าออก(ppb' 1 พ ีเ อชขอV ,นาออก 1)ระล,อัภาพ ( % )

° ° ‘ะ .—

5 0 .2 8 7.0 .

.า .10 7 01 99.951

•
7 88 9 9 .9 1 5

-<4 7.77 9 9 .8 6 6

25 1.76 7 .72 99 .8 2 4

30 2 .3 9 7 .69 99 .761

40 4 .0 8 7.71 9 9 .5 9 2

50 7 .6 6 7 .75 99 .2 3 4

60 15.14 7 .7 9 8 .4 8 6

70 1 7 .3 5 7 .6 8 98 .2 6 5

30 5 0 .7 6 7 .68 96 .924

90 135 .32 7 .6 9 86 .4 6 8

1 0 0 2 0 2 .5 4 7 .59 79 .746

110 2 5 8 .7 9 7.68 74.121

120 3 4 4 .2 3 7 .68 65 .5 7 7

130 3 5 4 .1 5 7.54 6 4 .5 8 5

140 4 7 7 .2 3 7.67 5 2 .2 7 2

150 64 2 .6 4 7.66 35 .7 3 6

160 314 .31 7.69 18.569

170 3 6 1 .3 8 7 .6 6 1 3 .8 1 2

ISO 9 8 3 .5 4 7 .6 8 i .6 4 6

190 9 9 2 .8 7 7 .6 3 0 713

200 • ■ า " . M 7 .6 9 -0 .1 1 4



ตารางหิ ก. 38

ชดการทดลองที 0๘

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบแมงกานิสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/HR

ความเข้มข้นของอา'รเชนิคในนาเข้า : 1.05 mg/r . พีเอช : 7.34 ริเจนเนอเรทครงที 6

ปริมาตรส์นเรซน ความเข้มข้น’ของอาร์เซนิค'ไนนาออก (ppb) พีเอชของนาออก ประสิทธิภาพ (%)
0 0 8 .1 6 100

5 2 .9 5 7 .95 99  705

10 4 3 7 7 .89 9 9 5 6 3

15 4 .9 8 7 .87 9 9 .5 0 2

20 5 .5 9 7 .87 99 .441

25 5.01 7 .75 9 9 .4 9 9

30 5 .3 4 7 .68 9 9 .4 6 6

40 4 .9 6 7 .6 8 9 9 .5 0 4

50 4 .6 5 7 .7 5 9 9 .5 3 5

60 4 .0 5 7 .72 9 9 .5 9 5

70 4 .6 2 7.74 9 9 .5 3 8

80 26.21 7 .75 9 7 .3 7 9

90 4 4 .2 8 7 .76 9 5 .5 7 2

100 6 1 .5 8 7.81 9 3 .8 4 2

110 2 0 1 .1 4 7 .83 7 9 .8 8 6

120 2 6 8 .6 9 7.82 73.131

130 4 4 1 .2 5 7 .53 5 5 .8 7 5

140 5 7 5 .4 7 7 .73 4 2 .4 5 3

150 699 .11 7 .75 3 0 .0 8 9

160 8 6 5 2 3 7 .6 9 13 .477

170 9 4 9 .1 4 7 .6 3 5 .0 8 6

1S0 9 0 3 .5 5 7.69 9 .6 4 5

190 9 3 4 .9 7 7.ÔS 6 .5 0 3

200 9 9 8 .0 5 7 .69 0 .1 9 5



ตารางทิ ก. 39

ชุดการVIดล•องที 0๙

ตัวกลาง : ทรายเคสิอบแมงกานิสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/HR

ความเข้มข้นของอาร์เชนิคในน้าเข้า : 1.08 mg/l , พเอซ : 7.34 รึเจนเนอเรทครงที 7

ปรึมาตรชั้นเรซิน ความเข้มข้นของอาร์เชนิคในน้าออก(ppb) พเอชของน้าออก ประสิทธิภาพ (%)
0 0 8 .2 9 100

5 5 .3 6 7 .9 9 99 .4 6 4

10 5 .8 8 7 .84 9 9 .4 1 2

15 6 .44 7 .76 99 .3 5 6

20 5 .1 2 7.71 9 9 .4 8 8

25 5 .14 7 .7 3 9 9 .4 8 6

30 5 .3 8 7 .7 2 9 9 .4 6 2

•40 5 .5 3 7 .7 2 9 9 .4 4 4

50 4.87 7 .65 9 9 .5 1 3

60 3.54 7 .68 9 9 6 4 6

70 4.17 7 .66 9 9 .5 8 3

30 8 .54 7 .57 9 9 .1 4 6

90 5 1 .2 5 7 .68 9 4 .8 7 5

100 47.04 7 .69 9 5 .2 9 6

110 177.58 7 .69 8 2 .2 4 2

120 30 3 .6 8 7 .5 5 6 9 6 3 2

130 465 .61 7.71 5 3 .4 3 9

140 55 0 .8 4 7 .7 5 4 4 .9 1 6

150 73 7 .3 2 7 .6 8 2 6 .2 6 8

160 3 7 4 .5 2 7 .6 9 12 .5 4 8

170 949 .21 7 .69 5 .0 7 9

180 1005.02 7.64 •0 .502

190 932 .14 7 .65 1 .786

200 99 6 .5 4 7 .68 0 .3 4 6



ตารางท ก. 40

ชุดการทดลองท ๔๐

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแมงกานสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 B V/HR

ความเข้มข้นของอาร์เซนคในน้าเข้า : 1.07 mg/l , พเอช : 7.34 รเจนเนอเรทครั้งท 8

ปร๊มาตรรั้นเรซิน ความเข้ม'ข้นของอาร์เชนิค'ไนนาออก (ppb) พึเอชของน้าออก ประสิทธิภาพ (%)
0 0 8 .4 2 100

5 4.31 7 .98 9 9 .5 6 9

10 3.01 7 .82 99 .6 9 9

15 4 .1 5 7 .74 99 .5 8 5

20 4 .9 8 7 .7 6 99 .5 0 2

25 4 .5 5 7 .6 9 99 .5 4 5

30 5 .1 3 7.71 99.4.87

40 4 .3 2  . 7 .72 9 9 .5 6 8

50 4 .99 7 .69 99.501

60 ร ุ.56 7 .6 3 9 9 .1 4 4

70 า 1.67 7 .6 9 9 8 8 3 3

80 3 8 .1 2 7 .68 96 .1 3 3

90 7 4 .58 7 .6 5 92 .5 4 2

100 111 .24 7.61 S8.S76

110 174 .06 7 .69 32 .5 9 4

120 31 2 .5 3 7 .68 68 .747

130 5 0 1 .2 5 7.61 49 .8 7 5

140 61 3 .0 7 7 .67 33 .6 9 3

150 788 .12 7 .67 2 1 .1 3 8

160 9 1 3 .8 8 7 .6 5 8 .6 1 2

170 95 6 .1 4 7 .6 5 4 .3 8 6

180 9 5 1 .2 3 7 .66 4 .877

190 9 5 1 .2 5 7 .6 8 4 375

2 0 0 9 9 1 .0 3 7 .65 0 .897
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ตารางท ก. 41 

ชุดการVIด«องท ๔๑

ตัวกลาง : ทรายเคลอบแมงกานิสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 ธ V/HR

ความเข้มข้นของอาร์เชนิคในน้าเข้า : 1.01 mg/l , พเอช : 7.34 รีเจนเนอเรทครั้งท 9

ปรีมาตรรั้นเรซน ความเข้มข้นของอาร์เซนิคในน้าออก(ppb) พึเอชของน้าออก ประสิทธภาพ (%)
0 0 8 .34 100

5 3 .3 6 7 .95 99 .6 6 4

10 3 .3 7 7 .88 99 .6 6 3

15 4 .8 8 7.84 99 .5 1 2

20 4 .1 3 7.71 99 .5 8 7

25 4 .2 8 7.73 9 9 .5 7 2

30 4 .3 7 7.71 9 9 .5 6 3

40 2 .2 5 7.69 9 9 .7 7 5

50 5 .9 2 7 .68 99 .4 0 8

60 13.81 7.68 98 .6 1 9

70 2 9 .07 7.69 97 .0 9 3

80 4 1 .5 9 7 68 95 .841

90 124 .86 7.69 87 .5 1 4

100 162.21 7 .6 8 8 3 .7 7 9

110 335.31 7.69 66 .46S

120 4 4 8 .5 6 7 68 55 .1 4 4

130 6 1 1 .8 8 7 .6 8 38 .8 1 2

140 74 7 .2 3 7.67 2 5 .2 7 7

150 39 7 .4 7 7 .69 10 .2 5 3

160 9 3 5 .2 9 7 .63 6 .471

170 39 2 .8 4 7 .6 6 บ ่.7 ! 6

180 1022.05 7 .53 •2 .20 5

190 102 2 .09 7 66 2 .209

200 103 8 .02 7 ■รุ.5 • 5 .Ç 0  2
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ตารางท ก. 42 

ชุดการVIดลองท ๔๒

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแผงกานิสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 B V/HR

ความเข้มข้นของอาร์เชนิคในนาเข้า : 1.04 mg/l . พิเอช : 7.34 ริเจนเนอเรทครั้งท 10

ปริมาตรชั้นเรซิน ความเข้ม'ขัน'?'®งอา1ท์ซนิค่ไมนาออก (ppb, พเอช ของบาออก 
____

—  ——------------
จุ_เร£สิท efnvrf 1 % )

บ
-.t •ไ- . .71

• •
9 9 .ว โ 2

1 - Q7 7 96 9 9 .6 1 3

1 ง ์.4 5 7 .79 9 9 .4 5 5

5 .1 9 7.7 99 .481

ะ'5 5.11 7 .72 9 9 .4 8 9

30 5 .1 3 7.74 9 9 .4 8 7

40 5 .6 6 7 .69 9 9 .4 3 4

50 5 .5 8 7 .6 8 9 9 .4 4 2

60 5 .2 2 7 .6 8 9 9 .4 7 8

70 5 .4 8 7 .6 5 9 9 .4 5 2

so 2 3 .3 7 7.61 9 7 .1 6 3

90 5 6 .8 4 7.56 9 4 .3 1 6

100 139 .05 7 .66 8 6 .0 9 5

1 10 2 6 5 .2 6 7 .54 73 .474

120 4 4 4 .2 2 7.64 5 5 .5 7 8

130 565 .21 7 .68 4 3 .4 7 9

140 6 9 6 .5 4 7 .65 30 .3 4 5

150 8 6 4 .3 9 7 .65 13 561

160 9 3 5 .0 3 7 69 6 .4 9 2

*70 98 1 .4 7 7.63 - 353

180 1 0 1 2 .5 3 7.69 - 1.253

’ 90 1038.21 7 .68 - ? 321

ใบ2 9 .8 9 7 .6 9 ■2.989
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ดาร'เงท่ี ข.1 

ชุดการทดลองห 1 

การฟ้บอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทราย(.คลีอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/hr.

พิเอช : 7.34

ขั้นตอนการรีเจนเนอเรท ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้พข้นอา!เซนค 

(ppb)

ปริมาณอา!เซนค

(mg)

อา!เซบิคละสม

(mg)

ฟ้างฟ้อน 3.3 329 1.09 1.09

รี เจนเนอเรทนละฟ้างอัา 0.49 27,061.20 13.26 14.35

ฟ้างเร็ว 10.46 85 0.89 15.23

ตารางท่ี ข.2 

ชุดการทดลองที่ 2 

การท่ีเนอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 6 B v/hr.

พีเอช : 7.34

ขั้นตอนการรีเจนเนอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอา!เชบิค 

(ppb)

ปริมาณอา!เชบิค

(mg)

อา!เชนคสะสม

(mg)

ฟ้างฟ้อน o  o oo . i—O 465.1 1.5 { 5

รีเจนเนอเรVIและฟ้างซา 0.5 33,020.00 16.51 18.01

ฟ้างเร็ว 11.72 58.02 0.68 18.69



ตารางท ข.3

ชุดการทดลรงท 3 

การฟ้บรำบาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคสิอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 12 B v/hr.

พีIอช : 7.34

ๆ?บดอบการ'i  เจนเนอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้บอาแซนค 

(ppb)

ปริมาณอาร์เชนค

(mg)

อาร์เชนคละสม

(mg)

ฟ้างย้อน 2.91 505.2 1.47 1.47

รีเจนเนอ เรท นละฟ้า•ฬา 0.5 33,780.00 16.89 18.36

ฟ้างเร็ว 11.58 47.5 0.55 18.91

ตารางท่ี ข.4 

ชุดการทดดองท่ี 4 

การฟ้นอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

พีเอช : 7.34

ขบตอนการริเจนเนอเรฑ ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแชนค 

(ppb)

ปริมาณอาร์เซนค

(mg)

อา!เซนคละลม

(mg)

ฟ้างย้อน 2.85 649.1 1.85 1.35

รีเจนเนอเรทและฟ้าฬา 0.49 35,530.60 17.41 19.26

ฟ้างเร็ว 9.6 55.2 0.53 19.79



ตารางที่ ข.5 

ชุดการหดล'รงที่ 5 

การฟ้นอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบเหล็กอรก'Vซด์ อัตราการไ,หล : 30 B v/hr.

พีเอช : 7.34
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ขบตอบการรเจนเนอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้ม'ข้นอาร์เชนีค 

(ppb)

ปริมาณอาร์เชนีค

(mg)

อาแชนีคสะสม

(mg)

อัางย้อน 2.8 471.4 1.32 1.32

รเจนเนอ เรท และส์าง<า 0.49 33,204.00 16.27 17.59

อัางเร็ว 11.58 45.8 0.53 18.12

ตารางท่ี ข.6 

ชุดการทดลองท่ี 6 

การท่ีเนอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคสิอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 1.2 B V/hr.

พีเอช : 7.31

ขบตอบการริเจนเนอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้ม'ขับอาแชนีค 

(ppb)

ปริมาณอาร์เชนค 

(mg)

อาร์เซนีคสะสม 

(mg)

สัา-1ย้อน 2.84 5423 1.54 1 54
รีเจนเนอเทาและพา-ไ•นา 0.48 27,354 20 13.37 14 91
ผางเร็ว 10.35 99.ชิ i .03 1 D.y*-T



ตารางที่ ข.7 

ชุดการทด«องที่ 7 

การฟ้บอำนาจตัวกลาง

ตัวก«าง : ทรายเค«อบแมงกานิลออกไซด์ อัตราการไหล : 1.5 B v/hr.

พีเอช : 7.31

ขั้นตอนการริเจนเนอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแชนิค 

(ppb)

ปริมาณอาร์เซนิค 

(mg)

อาแชนิคละลม

(mg)

ผางยอน 3.31 417 1.38 1.38

ทจนเนอเรทและสัาฬา 0.5 25,260.00 12.63 14.01

อัางเร็ว 9.93 102.7 1.02 15.03

ตารางท่ี ข.8 

ชุดการทดดองท่ี 8 

การฟ้นอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : หรายเคลีอบแมงกานิลออกไซด์ อัตราการไหล : 2 BV/hr.

พี!.อช : 7.31

ขั้นตอนการริเจนเนอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาร์เซนิค ปริมาณอาร์เชนิค อาแชนิคละลม

(ppb) (mg) (mg)

ผา1ย้อน 3.2 437.5 1 A 1 4

โ เ̂  U l’Ut) เรท Uéit : 0.49 28,08 i. 60 13.76 ■ P ' 0
\  _ a
11' เงเ5'ว . 11.71 37.9 ใ.03 16. ! 9



ตารางที่ ข.9 

ชุดการทดล'รงที่ 9 

การท๋ึเนรำ'นา'จตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบแมงกานีสออกไซด์ รัตราการไหล : 3 B v/hr.

พีเอช : 7.31

ขบตอบการรีเจนเนอเรท ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาร์เชนีค 

(ppb)

ปรีมาณอาแซนีค 

(mg)

อาร์เชนีคสะสม

(mg)

รัางย ้อน 2.78 323.7 0.9 0.9

รีเจนเนอ เรท และสัาง'รั1 0.51 32,15680 16.4 17.3

ส์าง เร็ว 11.87 114 1.35 18.65

ตารางท่ี ข.10 

ชุดการทดลองที่ 10 

การท๋ึเบอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : หรายเคลีอบแมงกานีสออกไซด์ รัตราการไหล : 6 BV/hr.

พีเอช : 7.31

ขนตอนการรีเจนเนอเรฑ ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแซนค 

(ppb)

ปรีมาณอา!เชนีค

(mg)

อา!เซนีคสะสม

(mg)

รัางย ้อน 2.42 495.9 1 2 1 2

รีเจนเนอ เรท และรัา-ฬา 0.49 21,530 60 ! 0.55 น .75

รัางเร็ว 10.71 104.6 1.12 12.87



ตารางท่ี ข.11 

ชุดการทดลองท่ี 11 

การฟ้นอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบเหล็กออกไซด์ เโตราการ'ไหล : 20 BV/hr.

พีเอช : 3.02
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ขั้นตอนการรึเจนเนอเรท ปรึมาตร (Itrs.) ความเข้มขันอาแชนิค 

(ppb)

ชรมาณอาร์เชนิค 

(mg)

อาแชนํคสะสม

(mg)

ล้างย้อน 2.35 91.3 0.21 0.21

รีเจนเนอ น'ท และล้าง'ใท 0.48 10,625.00 5.1 วิ.3ใ

ล้างเร็ว 11.23 67.7 0.76 6.07

ตารางท่ี ข.12 

ชุดการทดลองท่ี 12 

การพี นอำนาวตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบเหล็กออกไซด์ อุ"'ราการ'ไหล 20 BV/hr.

พีเอช : 4.02

ขนดอนการร ึเจน'b~ 3เร0' 'ชรมาตร ütrsO ความ0ขน,ขน13า ̂ VTj'น n 

•■ppb)

ป รม-:.;.อ - ล ้^ ท  

(mg'

1.

■ๆ)

6 1 .4 อ. 16 0.16

รีเจนเนอ ช'ท และ■ล้า rîh 0.51 ! 3,980 40 7 13 7 29

ล้า J เร็ว 10,83 10 1 .6 1 . 1 6.,33'
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ตารางท่ี ข.13 

ชุดการ,ทดลองท่ี 13 

การฟ้นอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเครอบเหล็กออกไซด์ อดราการไหล : 20 BV/hr.

ฟ้เอช : 5.02

ขั้นตอนการรีเจนเนอเรท ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มขันอาแชนค 

(ppb)

ปรีมาณอาร์เซนค 

(mg)

อาร์เซนคสะสม

(mg)

อัางย้อน 2.34 37.5 0.09 0.09

รีเจนเนอเรท และส ัาฬา 0.5 16,913.10 8.46 8 54

อัางเร็ว 11.45 203.5 2.33 1087

ตารางท่ี ข.14 

ชุดการทดลองท่ี 14 

การฟ้บอำนาจ ตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคคอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหค : 20 BV/hr.

พิเอช : 6.05

ขั้นตอนการรีเจนเนอเรท ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาร์เชนํค 

(ppb)

ปรีมาณอาร์เซนํค 

(mg)

อาแซนกสะสม

(mg)

อัางยอน 2.55 337.8 0.86 ! ว ว ํ

Î ไ1̂‘น1น'ม 11VI IL 'ÎI!ข้ั'บ ' 1 0.51 i 8,43 i .40
V I  ไง เรา า 1.23 69.5 0.78 ; 1 04



ตาr งท่ี ข.15

ชุดการทดลรงท 15 

การฟ้นริ'านา'จตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลอบเหล็กออกไซด์ เตราการไหล : 20 B v/hr.

พีเอช : 7.02

ข้ันตอนการรึเจนเนอเราๆ ปรึผาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแชนค 

(ppb)

ปรึมาณอาแชนค

(mg)

อาร์เชนคละสม

(mg)

ย้างย้อน 2.61 415.9 1.09 1.09

รีเจนเนอเรทและย้างย้า 0.51 34,509.00 17.6 18.69

ย้างเร็ว 10.62 147.1 1.56 20.25

ตารางท่ี ข.16 

ชุดการทดลองท่ี 16 

การฟึบอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลอบเหล็กรอกไซด์ อัตราการไหล : 20 B v/hr.

พีเอช : 8.06

ข้ันตอนการรึเจนเนอเรท ปรึมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแชนค 

(ppb)

ปรึมาณอาร์เซบค 

(mg)

อาร์เชนคละสม

(mg)

ย้ๆงย้อน 2.36 651.5 1.54 1.54

î  'น 1ใ4ป็ 1ข้ั V i น พิ Z- ïi ’ i ''ใ 4. 'ไ 0.5 10,412.50 5.21 674

ย้างเร็ว 10.5 37.1 0.39 7.13
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ตารางที่ ข.17 

ชุดการทดล‘รงท่ี 17 

การทึ๋เบรำบาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 B v/hr.

พีเอช : 3.04

ขนตอบการริเจนเนอเรฑ ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาร์เชนีค 

(ppb)

ปริมาณอาร์เชนีค

(mg)

อาแซนีคสะสม

(mg)

รางย้อน 2.56 599 1.53 1.53

ทจนเนอเรทและสัา'ฬา 0.54 33,025.00 17.83 19.37

ราง เร็ว 12.36 199 2.46 21.83

ดารางที่ ข.18 

ช ุดการทดลองท ี่ 18 

การพ ีนรำบาจต ัวกลาง

ต ัวกลาง : ทรายเคด ิอบแมงกาน ีสออกไซด ์ อ ัตราการไหล : 3 BV/hr.

พ ีเอช : 4,08

ขนตอบการร ิเจนเนอเรท ปร ิมาตร (Itrs.) ความเข ้มข ้นอาแชน ีค 

(ppb)

ปร ิมาณ อาแซน ีค

(mg)

อาร ์เชน ีคสะสม

(mg)

รางย้อน 2.63 547.85 1.44 1.44

7 เจนเนอเรทและราง$า 0.51 28,156.90 14.36 15.3

รางเร็ว 11.23 ท .-?  -1
ะ / / .  1 1.09 16.89



ตารางท ข.19 

ชุดการ'ทดล'อ งที่ 19 

การที่เบอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแมงกานีสออกไซด์ เตราการไหล : 3 B v/hr.

พีเอช : 5.04
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ขั้นตอนการรีเจนเนอเรท ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาร์เชนีค 

(ppb)

ปรีมาณอา!เชนีค 

(mg)

อาแช น ีคสะสม

(mg)

ย้างย้อน 2.52 610.3 1.54 1.54

รีเจนเนอเรทและอัางอัา Ù.51 29,607.80 15.1 16.64

ย้างเร็ว 12.3 90.2 1.11 17.75

ตารางที่ ข.20 

ช ุดการทดลองท ี่ 20 

การที่๒ อำนาจต ัวกลาง

ต ัวกลาง : ทรายเคล ็อบแมงกาน ีสออกไซด ์ อัตราการไหล : 3 B v/hr.

พ ีเอซ : 5.98

ข ั้นตอนการร ีเจน เน อ เรท 'ชรมาตร (Itrs.) ความเข ้มข ้นอาร ์เซน ีค 

(ppb)

ปร ีมาณอาร์เซน ีค 

(mg)

อา!เซน ีคสะสม 

(mg)

ส ์า ง ย ้อ น 2.5 802.1 2.01 201

ร ีเจ น เน อ เร ท แ ล ะ อ ัา ฬ า 0 .5 ! 25 ,636 .20 13 ! 15 11

ส ัา ง  เร็ว 11.27 76.3 0.66 15 97



ตารางที่ ข.21 

ชุดการ,ทดลองที่ 21 

การฟ้นอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไ,หล ; 3 B v/hr.

ฟ้เอช : 7.03

ขั้นตอนการรีเจนเนอเรท ปรีมาตร (ttrs.) ความเข้มขันอาร์เชนีค 

(ppb)

ปรีมาเนอาร์เชนีค 

(mg)

อาร์เชนีคสะสม

(mg)

อัางย้อน 2.66 510.3 1.36 1.36

7 เจนเนอเรทและด์าง,ช้า 0.49 38,163.30 18.7 20.06

สัาง เร็ว 0.6 104.6 1.13 21.19

ตารางที่ ข.22 

ช ุดการทดลองท ี่ 22 

การฟ ินอำนาจต ัวกลาง

ต ัวกลาง : ทรายเคลอบแมงกาน ีสออกไซด ์ อ ัตราการไหล : 3 B v/hr.

พ ีเอช : 8.01

ข ั้นตอนการร ีเจนเนอเรท ปรมาตร (Itrs.) ความเข ้มข ้นอาร ์เชนค 

(ppb)

ปร ีมาเนอาแซน ีค

(mg)

อาร์เซน ีคสะสม 

(mg'

ส ัา  ใฟ ้อน 2.47 1 7 2 5 ,0  43 : 43

ร เจ น เน อ เรท น .ล ะ พ า 'ฬ า 0.5 24 ,030  00 12 02 '2  14

พ างเร ็ว 1 ! .87 118.9 . ! 41 3 55



ตารางที่ ข.23 

ชุดการ,ทดลองที่ 23 

การฟ้นอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลือบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 B v/hr.

พีเอช : 7.34 รีเจนเนอเรฑครั้งที่ 1

194

ขั้นตอบการรีเจนเนอเรฑ ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอา!เซบํค

(ppb)

ปรีมาณอา!เชนค

(mg)

อาร์เชนคสะสม

(mg)

ฟ้างรอน 2.73 466.7 1.27 1.27
ที'จนเนอเรทและฟ้าง ร็ท 0.51 34,117.60 17.4 18.67
ฟ้าง เร็ว 10.3 108.7 1.12 19.79

ตารางท่ี ข.24 

ชุดการทด®องท่ี 24 

การพีนอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : หรายเคลือบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

พีเอช : 7.34 รีเจนเนอเรทครั้งท่ี 2

ขนตอนการรีเจนเนอเรท 'ชรมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแซนค 

(ppb)

ปรีมาณอา!เซนค 

(mg)

อา!เซบํคสะสม 

(mg)

ฟ้างย้อน 2.71 491.8 1.33 1 33
ทีจนเนอเรทและฟ้า-ฬา 0.5 32,401.00 16.2 17.53
ฟ้างเร็ว 1 1.3 ] 130.1 1.54 19.07



ตารางท ข.25 

ชุดการ,ทดลองท 25 

การท่ีเนอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

พีเอช : 7.34 รีเจนเนอเรทครงท่ี 3
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ขั้นตอนการรีเจนเนอเรฑ ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาร์เชมิค

(ppb)

ปริมาณอาแชมิค

(mg)

อาร์เซมิคสะสม

เทาg)

«'ไงย้อน 2 ไอ 45๐ i 1.26

ร ีพ น เน อ เรทนล ่ะ 'ล '■ไ'i 1 'ไ ไ 06.1 อ-*. ÜÛ i 0 .0 ๐ : 7.84

«h 115 ไ
________________________________

10.6 1 5 8 .5 l .68 19 .52

ตารางท ข.26 

ชุดการทดลองท่ี 26 

การฟินอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

พีเอช : 7.34 รีเจนเนอเรทคร้ังที่ 4

ขั้นตอนการรีเจนเมอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแซมิค ปริมาณอาแซมิค อาแซมิคสะสม

(ppb) (mg) (mg)

ย ้า งย ้อ น 2 73 464.4 1.27 1 27

ร ีเจ น เน อ เร ท แ ล ะล าฬ า 0 5 32,617.00 16.31 ; 7 58

'ลางเร็ว 11.75 141.6 1.66 19.24
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ตา‘.'’งVi ข.27 

ชุดการทดลธงท 27 

การฟ้บอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

พีเอช : 7.34 ริเจนเนอเรทคร้ังท่ี 5

ข้ันตอนการริเจนเนอเรฑ ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอา!เซนิค

(ppb)

ปริมาณอาร์เชนค

(mg)

อาร์เซนคสะสม

(mg)

ย้างย้อน 2.69 471.9 1.27 1.27
รีเจนเนอเรทและย้าฬา 0.49 34,285.70 16.8 18.07
ส์าง เร็ว 10.9 160.5 1.75 19.82

ตารางท่ี ข.28 

ชุดการทดลองที่ 28 

การพีนอำนาจตัวกลาง 

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบเหล็กออกไซด์ 

พีเอช : 7.34

อัตราการไหล ■ 20 B v/hr. 

ริเจนเนอเรทคร้ังท่ี 6

ขั้นตอนการริเจนเนอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแซนค ปริมาณอา!เซบํค อา!เซนคสะสม

(ppb) (mg) (mg)

สัางย้อน 2.83 433.6 1.37 1.37
รี เจนเนอ เรท และผาง'4h 0.5 33,613. iü I6.81 18.18
ย ้าง เร็ว 12.05 133.9 1.61 19.79
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ตารางที่ ข.29 

ชุดการ,ทดลธงที่ 29 

การฟ้นอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบเหล็กออกไชด์ อัตราการไ,หล : 20 B v/hr.

พี!.®ช : 7.34 รีเจนเนอเรทครั้งที่ 7

ขั้นตอบการรีเจนเนอเรฑ ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอา!เชนิค 

(ppb)

ปรีมาณอาแชนค

(mg)

อาร์เซนคสะสม

(mg)

ฟ้างย้อน 2.68 405.5 1.09 1.09
รีเจนเนอเรทและฟ้างช้า 0.5 33,438.70 16.72 17.81
ฟ้างเร็ว 11.65 152.1 1.77 19.58

ตารางท่ี ข.30 

ชุดการทดลองท่ี 30 

การพีนอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

พีเอซ : 7.34 รีเจนเนอเรทครั้งที่ 8

ข้ันตอบการรีเจนเนอเรฑ ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแชนค 

(ppb)

ปรีมาก-เอา!เซบิค

(mg)

อา!เชนคละสม

(mg)

ฟ ้า งย ้อ น 2 92 434 3 1 27 1.27

รีเจ-ใi เน อ ช ''ท แ ล ;ฟ ้า  •ช้า 0.5 33,433 10 16.72 ! 7.98

ฟ ้างเร ็ว 10.6 137.4 1.46 19.44



ตารางท ข.31 

ชุดการทดลองท 31 

การที่เนอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 B v/hr.

พีเอซ : 7.34 ริเจนเนอเรทครั้งที่ 9

198

ขั้นตอนการริเจนเนอเรฑ ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มขันอาร์เชนิค 

(ppb)

ปริมาณอาร์เชนค 

(mg)

อาแชนํคสะสม

(mg)

ส์างย้อน 2.71 345.8 0.94 0.94
รีเจนเนอเรทและส์าง^า 0.5 33,848.50 16.92 17.86
สัางเร็ว 11.3 164.6 1.86 19.72

ตารางท่ี ข.32 

ชุดการทดลองท่ี 32 

การทไนอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบเหล็กออกไซด์ อัตราการไหล : 20 BV/hr.

พีเอช : 7.34 ริเจนเนอเรทครั้งท่ี 10

ขั้นตอบการริเจนเนอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแซมิค ปริมาณอา!เซมิค อา!เซมิคสะสม

(ppb) (mg) (mg)

นา ไยอน 2.77 457.7 1 27 1 27
รีเจนเนอเรทและ'')’า'! i l 0.49 33,877.50 16.6 17.87
•ทาง เ?ว i 3.2 1 13.2 1.49 19.36
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ตารางท่ี ข.33 

ชุดการ,ทดลองท่ี 33 

การท่ีเบอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแผงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/hr.

พีเอช : 7.34 1เจบเนอเรทคร้ัง1ท่ี 1

ขั้นตอนการรีเจนเนอเรท ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาร์เชนค 

(ppb)

ปริมาณอาร์เซนีค 

(mg)

อาแซนีคสะสม

(mg)

สัางย้อน 275 823.2 2.26 2.26
ทจนเนอเรทและสัางริก 052 31,192.30 16.22 1848
ด ์างแา 1201 14.2 0.17 18.65

ตารางท่ี ข.34 

ชุดการทดลองท่ี 34 

การทีใมอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/hr.

พีเอช : 7.34 รีเจนเนอเรทคร้ังท่ี 2

ขั้นตอนการร ีเจนเนอเรฑ ปริมาตร (Itrs.) ความเข ้มข ้นอาแซน ีค  
(ppb)

ป ร ิมาณ อาแซน ีค  
(mg)

อาร์เซมลสะสม 
(mg)

ส์างย ้อ น 2.82 891.5 2.51 251

ท จ น เน อ เร ท แ ล ะ ,1'.ไ.'ชำ 0.49 32 ,469 .30 15 9 : ! 6 42

เ i N น J i บ. 1 Z Ô .O 0.2:4 i b.บO



200
ตารางท ข.35 

ชุดการทดรธงท 35 

การท่ีเนอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอ'นแมงกานสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/hr.

พเอช : 7.34 รึเจนเนอเรทครั้งท่ี 3

ขั้นตอนการรึเจนเนอเรท ปรึมาตร (Itrs.) ความเข้มขันอาแชนค 

(ppb)

ปรึมาเนอา!เชนค

(mg)

อา!เชนคสะสม

(mg)

ฟ้างย้อน 2 7 831.7 2.25 2.25
ร็ เจนเนอเรทและฟ้า'ฬา 0.49 32,244.80 15.8 1805
ฟ้างเร็ว 10.57 16.1 0.17 1822

ดารางท่ี ข.36 

ชุดการทดลองท่ี 36 

การท่ี)นอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคล็อบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 B V/hr.

พืเอช : 7.34 รึเจนเนอเรฑคร้ังท่ี 4

ข้ันตอนการรึเจนเนอเรฑ ปรึมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอา!เซมค ปรึมาเนอา!เชนค อา!เชนคละลม

(ppb) (mg) (mg)

ฟ ้างย ้อน -  5า 842 6 9  1 0 2 12

1 เจนเนอ เร VI และฟ้า ฬ า 0 51 31,764 70 16.2 ใ น 32

ฟ้'ไ ' 3 I Î Q 1 \ .45 55.1 0.63 18.95
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ตารางที่ ข.37 

ชุดการทดลองที่ 37 

การฟ้บอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล ; 3 B v/hr.

พีเอช : 7.34 รีเจนเนอเรทครั้งที่ 5

ขั้นตอนการรีเจนเนอเรท ปริมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาร์เซนีค 

(ppb)

ปริมาณอาร์เชนีค 

(mg)

อาร์เชนีคสะสม 

(mg)

ฟ้างย้อน 271 824.8 2.24 2.24
รี เจนเนอ เทา และฟ้าง#า 0 49 31,632.60 15.5 17.74
ฟ้างเร็ว 10.18 42.2 0.43 18.16

ตารางท่ี ข.38 

ช ุดการทดลองท่ี 38 

การพีบอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลีอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/hr.

พีเอช : 7.34 รีเจนเนอเรฑคร้ังท่ี 6

ขั้นตอนการรีเจนเนอเรฑ ปรมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอา!เซมค ปริมาณอา!เซนีฅ อา!เซนีคสะสม

(ppb) (mg) (mg)

ฟ ้างย ้อใ 1 2 นา 899 79 2 41 2 4 !

ร ีเจ น เน อ เรท แ ล ะฟ ้า ง# 'ๆ 0 5? 30,843 10 : 5 73 18.14

ฟ ้างเร ็ว 11 1 5 53.2 0.59 18.73
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ตารางท่ี ข.39 

ชุดการทดลองที่ 39 

การฟ้บรำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 BV/hr.

พี;อช : 7.34 รีเจนเนอเรทคร้ังท่ี 7

ขนตอบการรีเจนเนอเรฑ ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาแซนีค 

(ppb)

ปรีมาณอา!เชนีค 

(mg)

อาแชนีคสะสม

(mg)

อัางย้อน 2.83 821.6 2.33 2.33
รีเจนเนอเรทและสัาง4h 0.5 30,803.50 15.4 17.73
สัาง เร็ว 9.5 36.9 0.35 18.08

ตารางที่ ข.40 

ช ุดการทดลองท ี่ 40 

การพ ีนอำนาจต ัวกลาง 

ต ัวกลาง : ทรายเคล ีอบแมงกาน ีสออกไซด ์ 

พ ีเอช : 7.34

อัตราการไหล : 3 B v/hr. 

ร ีเจนเนอเรฑครั้งท ี่ 8

ขนตอนการร ีเจนเนอเรท ปร ีมาตร (Itrs.) ความเข ้มข ้นอาแชน ีค ปร ีมาณ อาแซน ีค อา!เชนคสะสม

(ppb) (mg) (mg)

ส ัา ง ย ้อ น 2 7 3 619.6 2 24 2.24

ท จ น เน อ เรท และ-อ ัา■ ฬ า 0.51 30,784 .30 ' 'ร 7 : 7.94

ส ัา ง แ ว 10.2 56.9 0.56 10.52



ตารางที่ ข.41 

ชุดการทดลองที่ 41 

การทเนอำนาจตัวกลาง

ตัวกลาง : ทรายเคลิอบแมงกานีสออกไซด์ อัตราการไหล : 3 B v/hr.

พีเอช : 7.34 รีเจนเนอเรทครั้งที่ 9
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ขนตอนการ'1เจนเนอเรฑ ปรีมาตร (Itrs.) ความเข้มข้นอาร์เชนีค 

(ppb)

ปรีมาณอา!เชนีค

(mg)

อาแชนีคสะสม

(mg)

ฟ้างย้อน 2.65 833.6 2.21 2.21
ทีจนเนอเรทและฟ้างfri 0.51 31,176.50 15.9 18.11
ฟ้าง เร็ว 11.5 50.4 0.58 18.69

ตารางที่ ข.42 

ช ุดการทดลองท ี่ 42 

การส ้นอำนาจ ต ัวกลาง

ต ัวกลาง : ทรายเกล ิอบแมงกาน ีสออกไซด ์ อ ัตราการไหล : 3 BV/hr.

พ ีเอช : 7.34 ร ีเจนเนอเรทคร ั้งท ี่ 10

ขนตอบการร ีเจนเนอเรท 'ชรีมาตร (Itrs.) ความเข ้มข ้นอา!เชน ีค ปร ีมาณ อา!เซน ีค อา!เซนคสะสม

(ppb) (mg) (mg)

ฟ้างย้อน 2.81 8832 C1 4 A 2.43
ทีจนเนอเรทและฟ้างfri 0.49 31,224.50 15.3 17.78
ฟ้างเร็ว 11.33 21.2 0.25 18.03
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ป ร ะว ้ตผ ู้ทำการว ิจ ้ย

นายธรรม เประกอบกิจ เกิดเม่ือ'วันท่ี 18มิฦนายน พ.ศ.2512จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จ 

การสืกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 

และสืกษาต่อวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา 

ลัย พ.ศ. 2538
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